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Abstract

Supraleitende, mit Radio-Frequenz (SRF) betriebene Hohlraumresonaroren (Cavities) bilden
die Grundlage moderner Teilchenbeschleuniger, sowohl fiir Grofigerdte der Grundlagenfor-
schung als auch in industriellen und medizinischen Anwendungen. Die Leistungsfahigkeit von
SRF-Cavities wird durch die thermische Stabilitdt, die obere kritische Magnetflussdichte so-
wie durch feldemissionsbedingte Effekte begrenzt. Klassische Niob-Cavities erfordern tiefe Be-
triebstemperaturen von 2 K, um effizient betrieben werden zu kénnen, was den Kiihlaufwand
und die damit verbundenen Betriebskosten stark erhéht. Materialien wie NbgSn und NbTiN
versprechen aufgrund hoherer kritischer Temperaturen und Magnetflussdichten sowohl eine
Reduktion der Kiihlanforderungen als auch eine Steigerung der maximal erreichbaren Feld-
starken.

Ziel dieser Arbeit ist die systematische Untersuchung des Einflusses struktureller und chemi-
scher Oberflicheneigenschaften auf die Feldemissionseigenschaften von Nb3zSn-Diinnschichten
auf Niob- und Kupfersubstraten sowie von NbTiN-Diinnschichten auf Siliziumsubstraten.
Hierfiir wurde das an der Bergischen Universitdt Wuppertal entwickelte Feldemissions Ras-
termikroskop (engl.: Field Emission Scanning Microscope (FESM)) wieder in Betrieb ge-
nommen, kalibriert und mit einer eigens entwickelten Steuerungs- und Auswertungssoftware
ausgestattet. Das FESM ermoglicht ortsaufgeloste Messungen lokaler Emissionszentren, die
Analyse von I-V-Kennlinien und die Bestimmung von Feldverstédrkungsfaktoren einzelner
Mikrostrukturen.

Bei den NbTiN-Diinnschichten zeigt sich, dass gezielte Warmebehandlungen zu Kornwachs-
tum, Reduktion von Eigenspannungen im Kristallgitter und erhéhter mittlerer Einsatzfeld-
stérke fithren. Die thermische Relaxation und strukturelle Homogenisierung verbessern signi-
fikant die Feldemissionseigenschaften und die Stabilitat gegeniiber delaminationsbedingten
Oberflachenschaden.

Die NbsSn-Proben auf Nb- und Cu-Substraten weisen eine Ausbildung der A15-Struktur auf.
Waéhrend Oberflichenbehandlungen bei den Nb3zSn auf Niobsubstraten die Rauheit deutlich
reduzieren, zeigt die Variation der Nb-Zwischenschicht bei den Proben mit dem Kupfersub-
strat einen entscheidenden Einfluss auf Kristallitgrofien, Schichthomogenitét und Feldemissi-
onseigenschaften. Porose, flockenartige Strukturen fiihren zu héheren mittleren Einsatzfeld-
starken, wahrend dichtere oder rauere Oberflichen eine stérkere Feldiiberhohung erzeugen
und die Einsatzfeldstdrken reduzieren.
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Kapitel 1

Einleitung

Supraleitende Hochfrequenz-Resonatoren (engl.: superconducting radio frequency, SRF) bil-
den die Grundlage zahlreicher moderner Teilchenbeschleuniger, die sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden. Bei-
spiele hierfiir sind die groflen Beschleunigeranlagen wie der européische Rontgenlaser XFEL
[1], der Large Hadron Collider (LHC) [2] oder das geplante Internationale Linear Collider
(ILC)-Projekt [3], in denen SRF-Kavititen zur Erzeugung hochbrillanter Strahlen gelandener
Teilchen beitragen. Neben ihrer zentralen Bedeutung in der Wissenschaft finden SRF-Systeme
zunehmend Anwendung in kompakten Beschleunigern fiir industrielle und medizinische Zwe-
cke [4]. Das derzeit am weitesten verbreitete Material fiir SRF-Cavities ist Niob, das aufgrund
seiner hohen kritischen Temperatur von etwa T, = 9.2 K, seiner guten chemischen Stabili-
tat und der vergleichsweise einfachen Verarbeitung eine weit fortgeschrittene technologische
Entwicklung erreicht hat [5]. Die stetige Verbesserung der Effizienz und Leistungsfahigkeit
von Cavity-Systemen ist daher sowohl wissenschaftlich als auch technologisch von grofiem
Interesse. Ein wichtiger Aspekt ist die Kiihlung der Cavities. Um Niob-Cavities effizient be-
treiben zu konnen, missen diese fiir optimale Bedingungen auf Temperaturen von weniger als
2 K herunter gekiihlt werden. Dies ist technologisch aufwendig und teuer. Fliissiges Helium
besitzt eine Siedetemperatur von 4.2 K. Um Helium auf Temperaturen um 2 K abzukiihlen,
ist eine starke Druckabsenkung erforderlich, was den technischen und energetischen Aufwand
erheblich erhoht. Selbst idealisierte Abschétzungen zeigen, dass hierfiir pro Watt Kiihlleis-
tung ein Energieeinsatz von mindestens mehreren hundert Watt notwendig ist. Ein Ansatz
zur Erhéhung der Betriebstemperatur besteht in der Verwendung von Materialien mit hohe-
rer kritischer Temperatur. Dadurch geht die Cavity bereits bei héheren Temperaturen in den
supraleitenden Zustand {iber und kann, aufgrund der starken Temperaturabhéngigkeit des
supraleitenden Widerstands, effizienter betrieben werden. Hierfiir ist Nb3Sn ein interessanter
Kandidat, da die kritische Temperatur bei 18 K liegt, womit ein Betrieb einer NbgSn-Cavity
bei 4.2 K méglich erscheint [6]. Ein weiterer Aspekt ist die schlechte Warmeleitfdhigkeit von
Supraleitern. Wahrend des Betriebs treten auf den Innenwinden der Cavity lokale Warme-
quellen auf. Diese kobnnen durch mikroskopische Oberflichenfehler, Fremdpartikel, Material-
verunreinigungen, endlicher Restwiderstand oder auch Feldemission induziert werden. Kann
die zugefiigte Warme nicht schnell genug abgeleitet werden, bricht die Supraleitung lokal
zusammen und l6st so eine Kettenreaktion aus. An der Stelle, an der das Niob normalleitend
wird, erhoht sich der Widerstand, was zu mehr Warme fiihrt und somit groflere Bereiche der
Cavity normalleitend werden, bis es endgiiltig zum sogenannten Quench kommt, also dem
komplette Zusammenbruch der Supraleitung. Aus diesem Grund wird daran geforscht Cavi-
ties aus einem gut wirmeleitenden Material, wie zum Beispiel Kupfer, herzustellen und nur
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auf die Innenwénde eine diinne Schicht supraleitendes Material aufzubringen [7, 8]. Neben
der Verbesserung der thermischen Stabilitat spielt auch die Erh6hung der maximal erreich-
baren Feldstérken eine entscheidende Rolle. Ein wesentlicher Nachteil von Niob ist seine
vergleichsweise niedrige obere kritische Magnetflussdichte B.o, wodurch der maximale er-
reichbare Beschleunigungsgradient auf etwa F,.. ~ 50 % begrenzt ist [5]. Dartiber hinaus
stellt die Feldemission eine weitere wesentliche Limitierung fiir SRF-Cavities dar. Sie fiihrt
nicht nur zu Energieverlusten, sondern kann durch Sekundireffekte wie Rontgenstrahlung
oder lokale Erwarmung die supraleitenden Eigenschaften der Cavity erheblich beeintrachti-
gen. Insbesondere bei hohen Beschleunigungsgradienten kénnen die emittierten Elektronen
auf die Cavitywand zuriickschlagen, was lokale Hotspots erzeugt und letztlich ebenfalls zu ei-
nem Quench fithren kann. Das Verstdndnis und die Kontrolle feldemissionsbedingter Prozesse
sind daher entscheidend fiir die weitere Leistungssteigerung von SRF-Cavities und bilden zen-
trale Schwerpunkte aktueller Forschung. Um diese fundamentalen Grenzen zu iiberwinden,
richtet sich die aktuelle Forschung verstirkt auf alternative supraleitende Materialien mit
héheren kritischen Parametern. Verbindungen wie NbsSn oder NbTiN besitzen signifikant
hohere kritische Temperaturen und obere kritische Magnetflussdichten, was eine Steigerung
der thermischen Stabilitdt und eine Reduktion der Oberflichenverluste bei hohen Feldstér-
ken verspricht. NbTiN, mit einer kritischen Temperatur von 17 K und hoher chemischer Ro-
bustheit, bietet dariiber hinaus den Vorteil einer vergleichsweise einfachen Abscheidung in
Dinnfilmform auf Niobsubstraten [9]. Ein besonders vielversprechender Ansatz zur weite-
ren Leistungssteigerung von SRF-Cavities ist die Implementierung von Mehrschichtsystemen
nach dem von Gurevich vorgeschlagenen Konzept [10-12]. Dabei werden supraleitende Schich-
ten mit hohen kritischen Feldern alternierend mit diinnen dielektrischen Barrieren auf einem
Niobsubstrat abgeschieden. Dieses Multilayer-Design soll durch die Abschirmung des Sub-
strats gegen hohe Magnetfelder und die Verzogerung des Eindringens von Flussschlduchen
die effektive Feldgrenze deutlich anheben. Dieses Design erlaubt den Betrieb der Cavities
bei hoheren Beschleunigungsgradienten. Damit gewinnt die Untersuchung der Feldemissi-
onseigenschaften der neuen Materialien an Bedeutung, da die Bedeutung von parasitérer
Feldemission bei hohen Gradienten iiberproportional ansteigt.

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss struktureller und chemischer Oberflicheneigenschaften
auf die Feldemissionseigenschaften von NbsSn-Diinnschichten auf Niob- und Kupfersubstra-
ten sowie NbTiN-Diinnschichten auf Siliziumsubstraten systematisch zu untersuchen. Fiir
die Untersuchungen kommt das an der Bergischen Universitdt Wuppertal entwickelte FESM
(engl.: field emission scanning microscope) zum Einsatz [13]. Das FESM bietet gegeniiber
klassischen Hochspannungspriifstinden den entscheidenden Vorteil, dass lokale Emissions-
zentren direkt detektiert und korreliert mit der Oberflichentopographie analysiert werden
kénnen. Dadurch ldsst sich die Feldemission nicht nur statistisch, sondern ortsaufgelost er-
fassen. Die in dieser Arbeit entwickelte FESM-Software ermoglicht zudem eine automatisier-
te Erfassung der I-V-Kennlinien sowie eine prézise Bestimmung der Einsatzfeldstiarke und
der Feldverstarkungsfaktoren einzelner Mikrostrukturen. Die NbTiN-Proben werden einer
gezielten Warmebehandlung unterzogen, um den Einfluss thermischer Prozesse auf die struk-
turellen Eigenschaften und das Feldemissionsverhalten zu analysieren. Hierzu werden Kris-
tallitgroBen und Eigenspannungen mittels Rontgendiffraktometrie bestimmt und die Ober-
flichenmorphologie mit optischer Profilometrie und Rasterkraftmikroskopie charakterisiert.
Die Nb3gSn-Proben werden hinsichtlich unterschiedlicher Substratmaterialien und chemischer
Oberflachenbehandlungen untersucht. Dabei kommen unter anderem Behandlungen mit Ko-
nigswasser sowie mit Konigswasser und anschlieffender Flusssdure zum Einsatz. Erginzend



werden Rontgendiffraktometrie, optische Profilometrie und Rasterelektronenmikroskopie ver-
wendet, um die Schichteigenschaften zu analysieren und mit den FESM-Ergebnissen zu kor-
relieren.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die fiir diese Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen systema-
tisch dargestellt. Zunéchst erfolgt eine Einfithrung in das Konzept der Hohlraumresonatoren,
deren zentrale Bedeutung fiir Teilchenbeschleuniger sowie die Griinde fiir den Einsatz von
Niob als Standardmaterial. Dariiber hinaus werden alternative Materialien und ihre jewei-
ligen Vor- und Nachteile diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den physikalischen
Mechanismen der Feldemission an metallischen Oberflichen, einschliellich des Effekts der
Feldiiberhhung. Darauf aufbauend werden unterschiedliche Formen von Oberflachenrauhei-
ten sowie geeignete Messmethoden vorgestellt.

Da fiir die experimentellen Untersuchungen verschiedene Analyseverfahren eingesetzt werden,
werden im weiteren Verlauf die theoretischen Grundlagen der Rontgendiffraktometrie erldu-
tert. Dabei wird insbesondere auf die Bestimmung von Kristallitgréen und Eigenspannun-
gen aus den Beugungsdaten eingegangen. Auflerdem werden verschiedene Rauheitsparameter
eingefiihrt und die Funktionsweise eines optischen Profilometers erldutert. Dabei wird insbe-
sondere auf das Messprinzip der WeiBlichtinterferometrie eingegangen, das eine beriithrungslo-
se und hochauflésende Bestimmung der Oberflichentopographie ermoglicht. Ergénzend dazu
wird die Rasterkraftmikroskopie als weiteres hochauflésendes Verfahren zur Charakterisierung
von Oberflachen hinsichtlich ihrer Topographie und mechanischen Eigenschaften vorgestellt.
Um die untersuchten Oberflichen umfassend charakterisieren zu kénnen, werden zudem die
Grundlagen des Rasterelektronenmikroskops dargestellt. Hierbei stehen die Erzeugung und
Detektion unterschiedlicher Signalarten wie Sekundérelektronen, Rickstreuelektronen und
charakteristischer Rontgenstrahlung im Vordergrund, die jeweils spezifische Informationen
iiber Morphologie, Materialkontrast und chemische Zusammensetzung liefern. Abschliefend
wird das Prinzip der Ultraviolett-Photonenelektronenspektroskopie beschrieben, das fiir die
Charakterisierung der elektronischen Oberflaicheneigenschaften von Bedeutung ist.

2.1 Hohlraumresonatoren und neue Materialien

Hohlraumresonatoren, im Folgenden auch Cavities genannt, bilden das Herzstiick moder-
ner Teilchenbeschleuniger. In ihnen werden iiber hochfrequente elektromagnetische Felder
geladene Teilchen beschleunigt. Die Leistungsfahigkeit eines Beschleunigers hangt daher ent-
scheidend von den Eigenschaften dieser Resonatoren ab. Insbesondere der erreichbare Be-
schleunigungsgradient, die Energieeflizienz sowie die Betriebskosten stehen in direktem Zu-
sammenhang mit dem verwendeten Material und deren Fertigungsverfahren.

In diesem Kapitel werden zunéchst die grundlegenden Funktionsprinzipien von Hohlraumre-
sonatoren vorgestellt, bevor der aktuelle Stand der Technik anhand von supraleitendem Niob
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erldutert wird. Anschlieend wird die Motivation fiir den Einsatz neuer Materialien diskutiert
und die Figenschaften von NbTiN sowie NbgSn néher betrachtet. AbschlieBend erfolgt ein
Vergleich der verschiedenen Ansétze sowie ein Ausblick auf das Potenzial dieser Materialien
fiir zukiinftige Beschleunigerprojekte.

2.1.1 Grundlagen der Hohlraumresonatoren

In einer Cavity werden geladene Teilchen mittels eines Radiofrequenz- (RF-)Feldes beschleu-
nigt. Typische Frequenzen liegen zwischen 50 MHz und 4000 MHz, abhingig von der Geo-
metrie und dem Anwendungsgebiet [5]. Je nach Teilchen gibt es verschiedene Geometrien
von Cavities, wobei das Gewicht bzw. die Ruhemasse des Teilchens und seine Endenergie
ausschlaggebend sind [5]. Teilchen, die eine Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit
besitzen, wie zum Beispiel Elektronen im Rontgenlaser oder Protonen im LHC, werden in
so genannten 1T My1p-Modus beschleunigt. TM steht fir Transversal Magnetic. Das bedeu-
tet, dass das elektromagnetische Feld in diesem Modus keine Magnetfeldkomponente B in
Ausbreitungsrichtung besitzt. Die tiefgestellte 010 beschreibt eine starke longitudinale elek-
trische Feldkomponente F in Ausbreitungsrichtung, die die Teilchen beschleunigt. Abbildung
2.1 zeigt schematisch eine einzellige Cavity mit eingezeichneten Feldlinien der elektrischen
und magnetischen Komponenten. Cavities bestehen meist aus mehreren Zellen in denen sich
eine stehende Welle ausbreitet, die im m-Modus betrieben wird. Das bedeutet, dass das elek-
tromagnetische Feld in den benachbarten Zellen gegenldufig schwingt. Die E- und B-Felder
sind nicht homogen innerhalb der Cavity verteilt. So kommt es am Aquator zu einer Uber-
héhung des B-Feldes By, und an der Iris zu einer Uberhohung des E-Feldes Ep,, um bis zu
einem Faktor von 2.5 des angelegten Beschleunigungsfeldes E,.. [5].

Cavity Aquator Magnetfeld

Teilchen- -
—_— - o - - - - - =

strahl ————

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer einzelligen Cavity im T Myo-Modus [5].

Durch die Wahl einer optimalen Zellenldnge und dem Einspeisen einer Beschleunigungsspan-
nung durch das RF-Feld kann jedes phasenrichtig eingespeiste Teilchen ein kontinuierlich
beschleunigendes elektrisches Feld F,.. erfahren. Ein Teil der hineingesteckten Hochfrequenz-
leistung wird jedoch nicht fiir die Beschleunigung der Teilchen wirksam, sondern in den Reso-
natorwénden als Warme umgesetzt. Der Giitefaktor Qg beschreibt das Maf§ dieses Verlustes
und kann als
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wWL G
= = — 2.11
P L. (2.1.1)

ausgedriickt werden. Hier ist w die Kreisfrequenz des elektrischen Feldes, Wi die in den
Resonatorwianden gespeicherte Energie und P, die Verlustleistung. Auflerdem kann die Gii-
te Qo als das Verhéltnis einer geometrischen Konstante G zu dem Oberflichenwiderstand
R geschrieben werden, wobei Rs nur von der RF-Frequenz und intrinsischen Materialeigen-
schaften abhingt. Um )¢ zu maximieren, muss P. oder Rs; minimiert werden. Fiir supra-
leitende Cavities, mehr dazu im nachfolgenden Abschnitt, sind Werte Ry ~ 1 — 10n{2 und
Qo ~ 101 — 10! erreichbar [5, 14, 15], wohingegen normalleitende Kupfer-Cavities Giitefak-
toren von nur Qo &~ 10% —10° erreichen [16, 17]. Theoretisch bleibt der Giitefaktor Qg bis zum
maximal erreichbaren Fg.. konstant und féllt erst dann abrupt ab, wenn By, das kritische
Magnetfeld des Supraleiters erreicht. In der Praxis treten jedoch verschiedene limitierende
Phénomene auf, die bereits bei niedrigeren Feldstdrken zu einer signifikanten Reduktion des
Giitefaktors fithren. Neben Multipacting [18], bei dem resonante Elektronenlawinen zu erhoh-
ten Verlusten fithren, dem thermischen Durchbruch [19] infolge lokaler Uberhitzung der su-
praleitenden Oberfliche, dem High-Field Q-Slope [20], der sich als feldabhéngige Verschlech-
terung der Gite bei hohen Beschleunigungsfeldern &ufert, sowie der Hydrogen Q-Disease [21],
verursacht durch wasserstoffinduzierte Normalleitungsbereiche, stellt auch die Feldemission
[19] eine zentrale Limitierung dar. Dabei treten bei hohen elektrischen Feldstérken Elektro-
nenstrome von der Resonatoroberfliche aus, die zusétzliche Energieverluste verursachen und
iber lokale Erwdrmung bis hin zum Quench fithren kénnen. Das grundlegende physikalische
Prinzip der Feldemission wird in Abschnitt 2.2 ausfiihrlich dargestellt. Dabei ist anzumerken,
dass Multipacting und Feldemission sowohl in supraleitenden als auch in normalleitenden
RF-Cavities auftreten, wihrend die {ibrigen Phénomene ausschliellich supraleitende Cavities
betreffen.

Qo

2.1.2 Supraleitende Hohlraumresonatoren

Wie bereits in Gleichung 2.1.1 gezeigt wurde, muss fiir einen hohen Giitefaktor der Ober-
flichenwiderstand Rg moglichst klein sein. R setzt sich in RF-Feldern vereinfacht aus zwei
Termen zusammen. Zum einen aus einem temperaturabhingigen Term Rpcg(7T) und einem
Restwiderstand Ry. Somit lasst sich der Oberflichenwiderstand mit

Rs = Rpcs(T) + Ro (2.1.2)

beschreiben. Der temperaturabhéngige Beitrag Rpcos(T') lasst sich aus der mikroskopischen
Theorie der Supraleitung (BCS-Theorie nach Bardeen, Cooper und Schrieffer) ableiten [22].
Unterhalb der Sprungtemperatur 7, bilden Elektronen iiber eine effektive anziehende Wech-
selwirkung sogenannte Cooper-Paare. Mit abnehmender Temperatur nimmt die Zahl ther-
misch angeregter quasifreier Elektronen exponentiell ab, sodass der Anteil der Cooper-Paare
gegen die gesamte Elektronendichte strebt. Bei 0 K sind damit keine thermischen Anregungen
mehr vorhanden. Die Cooper-Paare bewegen sich kohérent wie Bosonen und tragen wider-
standsfrei zum Stromfluss bei. Infolgedessen sinkt der Oberflichenwiderstand Rs im supra-
leitenden Zustand stark ab und erreicht fir Niob bei typischen Frequenzen Werte im Bereich
von 1-10nQ [5]. Der Restwiderstand Ry wird durch die Qualitdt des Materials bestimmt. So
konnen Verunreinigungen und Defekte den Restwiderstand ansteigen lassen [5].

Ein weiteres zentrales Merkmal der Supraleitung ist der Meifiner-Ochsenfeld-Effekt, bei dem
ein Supraleiter unterhalb der Sprungtemperatur Magnetfelder nahezu vollstédndig aus seinem
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Inneren verdréngt [23]. Bei Typ-I-Supraleitern hélt diese vollstéandige Verdrédngung nur bis
zu einem kritischen Magnetfeld B, an. Wird dieses iiberschritten, geht der Supraleiter in
den normalleitenden Zustand iiber, da der supraleitende Zustand energetisch nicht mehr sta-
bil ist [22]. Bei Typ-II-Supraleitern existieren hingegen zwei kritische Magnetfeldstérken, die
B. und B genannt werden. Bis zu einer magnetischen Feldstéirke B.; wird das Magnetfeld
vollstandig verdrangt. Bei hoheren Feldstiarken dringt das Magnetfeld iiber sogenannte Fluss-
schlduche in das Material ein, wodurch der supraleitende Zustand im Kern der Flussschlduche
lokal unterdriickt wird, wihrend er aulerhalb weiterhin besteht. Erst oberhalb einer magne-
tischen Feldstérke B kommt es zu einem vollstdndigen Zusammenbruch der Supraleitung
[24, S. 17ff]. In supraleitenden Resonatoren kann das Uberschreiten lokaler kritischer Felder,
begiinstigt durch Feldverstirkung an Kanten oder Defekten, zu einem abrupten Ubergang
in den normalleitenden Zustand fiihren, der als Quench bezeichnet wird. Dieser Effekt tragt
zusammen mit der Feldverstdrkung an Kanten zur Begrenzung der maximal erreichbaren
Beschleunigungsfeldstarken F,.. bei.

Ein grofier Faktor, der die Leistungsfahigkeit der Cavity bestimmt, ist die Reinheit des Aus-
gangsmaterials, da diese mit einer guten thermischen Leitfahigkeit assoziiert wird. Diese wird
durch das Verhéltnis des Widerstands bei 295K und des Widerstands bei 10K, dem soge-

nannten Restwiderstandsverhéltnis RRR (engl.: residual resistivity ratio) angegeben [25]:

Rags
Rk
In supraleitenden RF-Cavities (SRF) ermdglichen die supraleitenden Eigenschaften eine deut-
liche Reduzierung der Verlustleistung Py und fithren somit zu einem hohen Giitefaktor Q.
Die Cavities werden aus supraleitendem Niob hergestellt und auf eine Temperatur von unter
4.2 K gekiihlt [5, 25]. Niob ist als Typ-II-Supraleiter das Standardmaterial fiir SRF-Cavities,
da es eine relativ hohe kritische Temperatur von T, = 9.2 K sowie hohe kritische Magnetfel-
der besitzt, wodurch hohe Beschleunigungsgradienten bei niedrigem Oberflachenwiderstand
moglich sind. Das Material ist mechanisch duktil und lésst sich gut polieren sowie chemisch
behandeln, was den Restwiderstand Ry reduziert und Feldemission minimiert [5].

RRR = (2.1.3)

2.1.3 Motivation fiir neue Materialien

Supraleitende Niob-Cayvities sind {iber Jahrzehnte etabliert und haben sich als technologisch
zuverldssig und reproduzierbar erwiesen [5, 25, 26]. Allerdings besitzt Niob als Material,
bedingt durch ein B, von etwa 200 mT [5], ein theoretisches Limit der Beschleunigungs-
feldstarke FE,.. von etwa 50 % [5]. Jenseits dieses Wertes iiberschreitet das Magnetfeld die
kritische Feldstarke B,1, sodass die Supraleitung lokal zusammenbricht und es zum Quench
kommt. Diese Grenze macht deutlich, dass fiir kiinftige Beschleunigeranwendungen Mate-
rialien mit hoheren kritischen magnetischen Feldstarken unabdinglich sind. Nicht nur das
Erhohen des Beschleunigungsgradienten ist eine Motivation fiir neue Materialien, sondern
auch das Reduzieren von laufenden Kosten wie zum Beispiel das Kiihlen der Cavities [5, 6].
Der BCS-Widerstand Rpcg kann in Abhéngigkeit der Temperatur T durch

2
Rpcs = % exp (—2;23) (2.1.4)

ausgedriickt werden. Hier ist A eine Materialkonstante, kp die Boltzmannkonstante und f
die Frequenz des angelegten RF-Feldes [5]. Die Energieliicke A(0) kann iiber

A(0) = 1.764 - kpT, (2.1.5)
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genahert werden [27, S. 63]. Somit hat ein hohes T, gleich zwei Vorteile. Zum Einen wird
Rpcs stark reduziert, was einen hoheren Giitefaktor )y zur Folge hat und zum Anderen
kénnen die Cavities bei héheren Temperaturen betrieben werden, um die Kiihlkosten er-
heblich zu senken [6]. In einer Machbarkeitsstudie zur Nutzung hoherer Temperaturen wird
angegeben, dass sich die Anlage-Kosten fiir 4.2 K-Kiihlanlagen gegeniiber 2 K um etwa den
Faktor 3 reduzieren lassen [28].

Eine mogliche Alternative stellt die supraleitende A15-Verbindung von NbsgSn dar. Dieses
Material besitzt eine deutlich héhere Sprungtemperatur von 7, = 18.2 K und eine kritische
magnetische Feldstirke von B, = 535 mT [29]. Da sowohl Niob als auch NbsSn Typ-II-
Supraleiter sind, hingt der stark reduzierte BCS-Oberflichenwiderstand Rgcg bei NbsSn
primér mit der héheren Sprungtemperatur zusammen. Dies ermoglicht zum einen ein deut-
lich reduziertes Rpcs und zum anderen die Moglichkeit, die Cavities bei einer erhchten
Betriebstemperatur zu betreiben, beispielsweise 4.2 K anstatt 2K [6]. Abgeschétzt iiber die
Carnot-Leistungszahl wiirde dies den Kryo-Aufwand fiir eine gegebene Kiihlleistung auf etwa
die Hélfte reduzieren, was eine deutliche Senkung der Kiihlkosten zur Folge hitte. Abbildung
2.2 zeigt den Vergleich zwischen dem berechneten Giitefaktor Qg von Niob und NbsSn bei
verschiedenen Temperaturen basierend auf der BCS-Theorie. Zusétzlich werden gemessene
Daten einer Nb3Sn-Cavity gezeigt.

6|
10 ® NbSSn Data
——Nb_Sn BCS Theory
——Nb BCS Theory
]

<4 . .
10 0 5 10 15 20

TIK]

Abbildung 2.2: Giitefaktor Qg gegen Temperatur bei einer RF-Frequenz von 1.3 GHz fiir Niob und NbsSn.
Die Berechnungen basieren auf der BCS-Theorie und die Daten stammen aus einer Messung einer
NbsSn-Cavity [6].

Es ist deutlich zu erkennen, dass NbsSn-Cavities bei Temperaturen oberhalb von 2K einen
besseren BCS-Giitefaktor Qo gegeniiber herkdmmlichen Niob-Cavities besitzen. Allerdings
hat NbsSn gegeniiber Niob einen entscheidenden Nachteil. Die Warmeleitfahigkeit von NbgSn
ist im Vergleich zu Niob deutlich niedriger [6]. Zudem ist Nb3Sn sehr sprode [6, 30], weshalb
es als Bulk-Material fiir Cavities ungeeignet ist. Da die erzeugte Wéarme nicht schnell genug
abtransportiert werden kann, bricht die Supraleitung schon bei geringen Feldstérken zusam-
men. Cavities aus Niob oder auch Kupfer kénnen aber mit NbsSn beschichtet werden. So
konnen die vorteilhaften Eigenschaften von NbsSn genutzt werden und gleichzeitig die Li-
mitierungen durch die schlechte Warmeleitfahigkeit umgangen werden [6]. Es wurde bereits
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durch eine Kollaboration zwischen der Bergischen Universitdt Wuppertal und dem Thomas
Jefferson National Laboratory eine mehrzellige Niob-Cavity mit NbsSn beschichtet und ge-
testet [29].

Neben NbgSn wird auch NbTiN als vielversprechendes Material fiir supraleitende Cavities un-
tersucht [9, 31]. NbTiN besitzt eine dhnlich hohe Sprungtemperatur von 7, = 17.3 K [9] sowie
ein im Vergleich zu Niob oder Nb3Sn grofles kritisches Magnetfeld von B = (11.41+1.02) T
[32] bzw. Bey = 15.2T [33]. Allerdings muss hier erwdhnt werden, dass der Wert von By =
15.2T von 9nm dicken stark gestorten Schichten stammt. Inwiefern sich der Wert bei dicke-
ren und geordneten Schichten verdndert ist nicht bekannt. Unbehandeltes NbTiN besitzt im
Gegensatz zu reinem Niob ein geringeres B.; von 33 m'T. Durch eine Warmebehandlung kann
Bg; auf bis zu 213 mT ansteigen [34].

Wie bereits erwahnt besitzen Typ-l1I-Supraleiter zwei kritische magnetische Feldstirken By
und Bg. Dies bedeutet, dass Materialien, die einen geringen B.j-Wert besitzen, nicht als
Bulkmaterial fiir Cavities geeignet sind. Ein Eindringen der Magnetfelder in das Material bei
geringen Feldstéirken und die daraus resultierenden Flussschlduche senken den Giitefaktor
Qo stark ab [31]. Wie von Gurevich beschrieben [10-12], ist der SRF-Effekt auf die oberflé-
chennahen Bereiche der Cavity begrenzt. Daher konnen Diinnschichten neuer Materialien wie
NbTiN auf den Cavity-Oberflichen aufgebracht werden, um deren Vorteile fiir die Beschleuni-
gungseigenschaften auszuschépfen. Die fiir elektromagnetische Felder relevante Eindringtiefe
wird durch die sogenannte London-Eindringtiefe A\;, beschrieben. Sie gibt die charakteristi-
sche Lénge an, {iber die ein dufleres Magnetfeld im Supraleiter exponentiell abnimmt, da die
Cooper-Paare im Material Strome erzeugen, die das Feld abschirmen. In einer Tiefe von Ap,
ist das Magnetfeld bereits auf 1/e seines Oberflachenwertes abgesunken. Ist die Schichtdicke
dg der supraleitenden Schicht deutlich kleiner als Ay, sorgt das fiir einen Anstieg von B

nach der Gleichung
2@ d5> >
Bag=—=11 — ] —=0.07]). 2.1.6

E—) (Og< ¢ (2.1.6)

Hier steht ®y = h/(2e) fir das Flussquantum, also die kleinste mogliche magnetische Fluss-
menge, die in einem Supraleiter in Form eines Vortex quantisiert auftreten kann. Die Kohé-
renzlédnge ¢ beschreibt die charakteristische Lénge, iiber die die Cooper-Paar-Wellenfunktion
rdumlich kohérent bleibt und somit lokale Stérungen der Supraleitung ausgeglichen werden
kénnen. Der Anstieg von B, fithrt somit zu einer Unterdriickung der Flussschlduche im
Material, wodurch deutlich héhere Magnetfelder angelegt werden kénnen, ohne dass die Su-
praleitung zusammenbricht. Allerdings kénnen Defekte in der Schicht das Eindringen von
Flussschlauchen begiinstigen. Diese kénnen sich anschliefend in den darunterliegenden su-
praleitenden Schichten fortsetzen, bis das Bulk-Niob erreicht ist, was einen thermischen Kas-
kadeneffekt auslost und letztlich zum vollstdndigen Zusammenbruch der Supraleitung fiithrt.
Um die Propagation der Flussschlduche zu verhindern, kénnen Isolatorschichten zwischen
den supraleitenden Schichten eingefiigt werden. Dadurch entsteht ein Supraleiter-Isolator-
Supraleiter-Mehrschichtsystem (SIS) [35]. Als geeignete Isolatorschichten kommen Materiali-
en wie MgO, AlyO3 und AIN infrage [9, 35].
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2.2 Feldemission aus metallischen Oberflichen

Als Feldemission (FE) oder kalte Emission wird das Austreten von Elektronen aus Oberfl-
chen unter hohen elektrischen Feldern bezeichnet. Dieses Phianomen wurde erstmals 1897 von
R. W. Wood beschrieben als er versuchte, eine neuartige Rontgenréhre zu entwickeln [36].
Dabei entdeckte er, dass im Ultrahochvakuum durch Anlegen einer Spannung an zwei Metal-
lelektroden ein Lichtbogen entsteht, der beim Auftreffen auf der Anode intensive Rontgen-
strahlung erzeugt. Erst im Jahr 1923 kam der erste Versuch zur theoretischen Beschreibung
von FE durch W. Schottky auf [37]. Schottky verwendete einen klassischen Ansatz: Durch
das Anlegen eines dufleren elektrischen Feldes E und eine positive Spiegelladung an der Ober-
flache, die durch ein Elektron in der Néhe der Oberfliche induziert wird, reduziert sich die
Austrittsarbeit ® der Elektronen. Die Austrittsarbeit bezeichnet die minimale Energie, die
erforderlich ist, um ein Elektron aus dem Inneren des Materials in das Vakuum zu iiberfiithren.
Ist das externe Feld stark genug, kommt es zur FE und es kann ein Strom gemessen werden.
Experimentell konnte die vorhergesagte I ~ +/E Abhingigkeit jedoch nicht nachgewiesen
werden [38-40]. 1928 formulierten dann R. H. Fowler und L. Nordheim eine neue theoretische
Beschreibung der FE, die auf dem quantenmechanischen Tunneleffekt basiert [41].

2.2.1 Fowler-Nordheim-Theorie

Da die Energie der Elektronen in einem Metall oder Halbleiter geringer ist als die Austrittsar-
beit ®, sind sie durch die endlich hohe Potentialbarriere an der Metall-Vakuum-Grenzschicht
im Material gebunden. Mithilfe positiver Spiegelladungen der Elektronen kann das Coulomb-
Potential in Abhéngigkeit des Abstands von der Oberfliche des Materials durch —ﬁ
beschrieben werden. Wird nun ein externes elektrisches Feld E angelegt, wird diese Poten-
tialbarriere V() um den Faktor —eEz verringert [42]. Durch Kombination beider Effekte
ergibt sich

62

V(z) = —eEx, (x> 0). (2.2.1)

16mepx
Hier ist e die Elementarladung des Elektrons, ¢g die elektrische Feldkonstante im Vakuum
und x ist der Abstand senkrecht zur Oberflache.
Ist die Absenkung der Austrittsarbeit A® grofl genug, kénnen Elektronen, wie in Abbildung
2.3 dargestellt ist, mit einer endlichen Amplitude durch die Potenzialbarriere tunneln.
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...................

Vakuum

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines Elektrons, das durch eine abgesenkte Potentialbarriere
V(z) an der Metall-Vakuum-Grenzschicht tunnelt. Das extern angelegte elektrische Feld E reduziert
die durch den Spiegelladungseffekt erzeugte Potentialbarriere, was zu einer geringeren Austrittsarbeit
fihrt, die um den Wert A® gesenkt ist.

Die Anzahl der Elektronen pro Flachen- und Zeiteinheit N (W), die die Energie W besitzen,
lasst sich iiber

drmekpT _ (W — 1 ©dy
Now) = TP (SR e = [T (22.2)
beschreiben [41, 42], wobei = (W — u)/(kpT) die normierte Energie relativ zum chemi-
schen Potential p ist. Hierbei ist y = eine dimensionslose, skalierte Ortskoordinate relativ
zum klassischen Umkehrpunkt. Sie wird eingefithrt, um die Schrédinger-Gleichung auf die
Airy-Differentialgleichung abzubilden und besitzt keine direkte physikalische Bedeutung. Die
Wabhrscheinlichkeit D(W), mit der ein Elektron durch die Potentialbarriere tunnelt, wird
mittels der Wentzel-Kramers—Brillouin (WKB)-Approximation berechnet [43]. Nach der Ap-
proximation ergibt sich

\/— . 3/2
pwy = WWIAW = W) stz s (2.2.3)

aw ’
wobei £ = /872m,/h? gilt und dW einen Energiezuwachs bezeichnet. Daraus folgt fiir die
Stromdichte der Feldemission

j—e / = N(W)D(W)dW. (2.2.4)
0

Uber die Jahre wurde die Fowler-Nordheim (FN)-Gleichung immer weiter korrigiert und an-
gepasst. So bestimmte Nordheim spéter einen Korrekturterm fiir den FN-Exponenten mittels
der Jeffreys-Wentzel-Kramers-Brillouin-Néherung [42]. In 1956 wurde eine zero-temperature-
Version der FN-Gleichung vorgestellt [44], aus der sich die heutige Standardform der FN-
Gleichung ableitet [45]:

AFE? exp (_B@;v(y)) ' (2.2.5)
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Hierbei ist y = 4/ 4;3;0 g der Nordheim-Parameter und gibt die relative Absenkung der Po-
A=1.54-10° 1\1}16\?/2 und B = 6830 w die sogenannten Fowler-Nordheim-Konstanten. Die
Funktionen ¢(y) und v(y) sind Korrekturfaktoren, die die Spiegelladungseffekte beriicksichti-
gen und in verschiedenen Tabellen zu finden sind [45, 46]. Die Funktion ¢(y) kann durch

tenzialbarriere an. Wenn gilt, dass j in %, Ein und @ in eV angeben werden, dann sind

2 dv
t(y) = - —y— 2.2.6
(y) = v(y) Yy (2.2.6)
ausgedriickt werden. Fiir typische Feldstdrken von bis zu 1000 % weichen die Korrektur-
funktionen v(y) und ¢(y) nur geringfiigig von 1 ab und kénnen néherungsweise vernachléssigt
werden. Dies vereinfacht Gleichung 2.2.5 zu

z
J(E) = AE exp (BQ) > . (2.2.7)

P E

2.2.2 Lokale Feldiiberhohung

Gleichung 2.2.7 wird zur Beschreibung von flachen und ebenen metallischen Oberfléchen ver-
wendet. In diesem Fall fithrt eine angelegte Spannung U mit einem Abstand der Metallober-
fachen d zu einem homogenen elektrischen Feld E = %. Fowler und Nordheim berechneten,
dass Felder E > 1.107 Clm bendtigt werden, bevor es zur FE kommt [41]. Allerdings wurde
schon in den ersten wissenschaftlichen Arbeiten zur Feldemission von Elektronen beobachtet,
dass FE schon bei deutlich geringeren Feldstéirken auftritt [47]. Oberflichen sind selten ideal
eben und besitzen immer eine gewisse Rauheit. Diese Rauheit, die mit der Ausbildung von
Mikrospitzen verbunden ist, sorgen fiir eine lokale Uberhdhung des elektrischen Feldes, da
sich die Feldlinien an stark gekriimmten Oberflichen konzentrieren. Dadurch kann FE bereits
bei deutlich geringeren Feldstdrken eintreten. Dies wurde bereits von Schottky erkannt und er
fiihrte darauf hin einen geometrischen Feldiiberhéhungsfaktor 3 ein, der zu einer Uberhéhung
des elektrischen Feldes £ = BE fiihrt [37]. Weiterhin muss beriicksichtigt werden, dass die
Elektronen bei der FE aus einer effektiven Emissionsfliche S stammen und sich somit der
Strom I uber I = Sj(F) beschreiben lasst. Diese Anpassungen liefern dann die endgiiltige
Form der Fowler-Nordheim-Gleichung

1(p) = ASGE” (-Bq”). (2.2.8)

o BE

Die Anwendung verallgemeinerter Fowler-Nordheim-Theorien setzt die Kenntnis mehrerer zu-
sétzlicher Korrekturgréfien voraus, deren experimentelle Bestimmung in realen Emissionssys-
temen mit komplexer Oberflaichenmorphologie nicht eindeutig moglich ist [48]. Unter solchen
Bedingungen ist die Verwendung der klassischen Fowler-Nordheim-Gleichung vorzuziehen, da
sie eine konsistente und Beschreibung der Feldemission durch wenige Parameter erlaubt und
die Vergleichbarkeit der experimentellen Ergebnisse sicherstellt.

Da sowohl der Feldiiberhohungsfaktor 3 als auch die effektive Emissionsflache .S Riickschliisse
auf die Oberfliche liefern, kann es hilfreich sein, diese zu bestimmen. Hierzu kann die Fowler-
Nordheim-Gleichung in Gleichung 2.2.8 in eine linearisierte Form umgestellt werden:

T 3/2 2
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Durch Fitten mit einer linearen Funktion lassen sich fiir die FE wichtigen Parameter S, 3
und ® aus der Steigung und dem Ordinatenabschnitt bestimmen.

Die Mikrostrukturen kénnen eine Vielzahl an Geometrien besitzen, die alle einen anderen
geometrischen Feldiiberh6hungsfaktor 8 besitzen. Eine solche Struktur, z.B. in Form eines
Zylinders oder Kegelstumpfes, kann allgemein, wie in Abbildung 2.4 schematisch dargestellt,
iiber den Kriimmungsradius 7, die Hohe h und Offnungswinkel @ charakterisiert werden. Der
geometrische Feldiiberhohungsfaktor S lasst sich bei kegelférmigen Spitzen somit iiber

h
f=—+3cos(0) (2.2.10)
r
berechnen [49]. Bei Strukturen, bei denen h » r gilt, kann Gleichung 2.2.10 weiter zu
h
gl (2.2.11)
T

vereinfacht werden. Befindet sich eine weitere kleinere Mikrostruktur mit einem Feldiiberho-
hungsfaktor By auf einer Mikrostruktur mit einem Feldiiberhéhungsfaktor (1, so kann der
gesamte geometrische Feldiiberh6hungsfaktor durch g & 1 - B2 gendhert werden.

2r 2r

m A

v

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Spitzengeometrien. Eine Zylinderspitze (links) und eine
Kegelstumpfspitze (rechts) mit einem Radius r, einer Héhe h und dem Offnungswinkel 6.

Im weiteren Verlauf bezieht sich 8 nur noch auf den geometrischen Feldiiberhéhungsfaktor
der Kathode. Da fiir die Anode typischerweise Spitzen aus Wolfram verwendet werden, die, je
nach Geometrie, das Feld lokal iiberh6hen koénnen, wird analog zu 8 der geometrische Feld-
iiberh6hungsfaktor fiir die Anode o bezeichnet. Wird allerdings als Anode ein Kegelstumpf
mit einer ebenen Fliche mit einem endlichen Durchmesser verwendet, liefert dies ein néhe-
rungsweise homogenes elektrisches Feld unterhalb des Kegelstumpfes. Abbildung 2.5 zeigt
eine Simulation des elektrischen Feldes zwischen Kegelstumpf und Probe mit dem Programm
COMSOL Multiphysics [50]. Da in dieser Simulation die Feldiiberhthungseffekte der Spitze
betrachtet werden sollen, wird die Probe als ideal flach angenommen. Der Abstand zwischen
Spitze und Probe betrigt dabei 15 pm und das angelegte Potential der Spitze betrégt 3000 V.
Dadurch liegt an der Probenoberfliche ein makroskopisches elektrisches Feld von 200 % an.
An den Réndern des Kegelstumpfes kommt es zu einer leichten Uberhdhung des E-Feldes auf
ca. 300 % Allerdings zeigt die Simulation, dass unterhalb des Kegelstumpfes das makrosko-
pische elektrische Feld ndherungsweise homogen verteilt ist und es zu keiner Feldiiberhohung
kommt. Das bedeutet, dass fiir den Fall, dass eine Kegelstumpfspitze als Anode verwendet
wird, o vernachléssigt werden kann. Besitzt die Oberfliche des Kegelstumpfes allerdings eine
Rauheit oder befinden sich dort chemische Riickstéinde, kann dies wiederum eine Uberhéhung
des Feldes mit sich fithren. Dies wird in Abschnitt 3.3.1 weiter diskutiert.
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Abbildung 2.5: Simulation des elektrischen Feldes zwischen einer Kegelstumpfspitze mit einem Durch-
messer von d=200pum und einer idealen flachen Probe bei einer angelegten Spannung von 3000 V.
Der Abstand zwischen Spitze und Probe betragt d=15um.

2.2.3 Einfluss von Oberkontamination auf die FE

Kontaminationen auf Oberflichen in Form von Adatomen oder Oxiden haben einen grofien
Einfluss auf die FE. Sie konnen die metallische Oberfliche von dem elektrischen Feld ab-
schirmen und verschieben so das Einsetzen der FE zu grofleren elektrischen Feldstédrken oder
bewirken eine lokale Feldiiberh6hung, sodass FE bei niedrigeren Feldstédrken auftritt [51].
Die Metalloberfliche ist dauerhaft Gaspartikeln in der Luft ausgesetzt. Treffen Gaspartikel
auf die Metalloberflache, hingt die Wahrscheinlichkeit der Adsorption von ihrer kinetischen
Energie ab. Teilchen mit zu geringer Energie konnen die chemische Adsorptionsbarriere Wy
nicht {iberwinden und adsorbieren nur selten, wihrend Teilchen mit zu hoher Energie oft
reflektiert werden. Die Adsorptionswahrscheinlichkeit ist daher optimal fiir Teilchen, deren
kinetische Energie in einem mittleren Bereich um W, liegt. Das Verhaltnis von adsorbierten
zu auftreffenden Atomen wird als Sticking-Koeffizient S,q bezeichnet. Die Adsorptionsrate
R, der Gasmolekiile kann mit

p
V2rmkgT
beschrieben werden und liegt der Kinetik der Adsorption erster Ordnung unter Verwendung
der Hertz—Knudsen-Gleichung zugrunde [52]. Hier ist m ist die Masse des Atoms oder des
Molekiils und p bezeichnet den Druck. Befindet sich die Oberfliche an der Luft treffen, unter
der vereinfachten Annahme einer Stickstoffatmosphire, bei Raumtemperatur ungefihr 3-10%3
Stickstoffmolekiile pro Sekunde auf eine Fliche von einem cm? auf. Eine typische metallische

Rog = Sad (2.2.12)
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Oberfliche hat ungefihr 10 Atome pro cm?. Das bedeutet, dass jedes Oberflichenatom
pro Sekunde 3-107 mal getroffen wird. Unter der Annahme, dass jedes Molekiil zum Ada-
tom wird (S,4=1), bedeutet das, dass alle 3-10~%s eine Monolage entsteht. Dies fiihrt sehr
schnell zu einer isolierenden Schicht an Adatomen. Um dies zu vermeiden, werden Felde-
missionexperimente unter Ultrahochvakuum (UHV) durchgefiihrt [13]. Bei einem Druck von
1-10~? mbar reduziert sich die Wachstumsgeschwindigkeit auf etwa eine Monolage alle 10
Stunden. Dariiber hinaus bildet sich unter normalen Umgebungsbedingungen eine passivie-
rende Oxidschicht auf den Oberflachen von vielen Metallen aus [53-55] oder es konnen sich
Partikel auf der Oberflache befinden, die die FE beeinflussen. Native Metalloxide sind typi-
scherweise wenige Nanometer dick. So bildet zum Beispiel Niob eine natiirliche NbsOg-Schicht
mit einer Dicke zwischen 2nm und 6 nm [56]. Die Effekte von Oxiden und Partikeln auf Ober-
flichen kénnen anhand des Metall-Isolator-Vakuum Modells und des Metall-Isolator-Metall
Modell beschrieben werden.

2.2.3.1 Metall-Isolator-Vakuum-Modell

Das sogenannte Metall-Isolator-Vakuum-Modell (MIV) [57, 58] kann zur Beschreibung des
FE-Verhaltens von Metallen verwendet werden, die von einer Isolatorschicht, oder konkreter
einer Oxidschicht, mit einer Dicke d; bedeckt sind. Es basiert auf der Theorie von heiflen
Elektronen von Latham [59]. Die Grenzschicht zwischen Metall und Isolator formt einen
Sperrkontakt, wenn die Austrittsarbeit des Metalls ®,; grofer ist als die Austrittsarbeit des
Isolators @7 ist. Andernfalls konnen die Elektronen fast ungehindert in den Isolator flielen.
Dies wiirde dazu fiithren, dass bei kleinen Feldstarken der Isolator elektrisch geladen wird und
somit das Metall vom angelegtem Feld abgeschirmt wird. Wenn kein externes elektrisches
Feld angelegt ist, weist das Banddiagramm, wie im oberen linken Abschnitt von Abbildung
2.6 zu sehen, ein hohes internes Feld an der Metall Isolator Grenzschicht auf. Uber die ganze
Isolatordicke existiert eine Verarmungszone.
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Abbildung 2.6: Die Banddiagramme einer MIV-Struktur ohne externes elektrisches Feld (oben links), beim
Anlegen eines geringen externen Feldes, bei dem Elektronen vom Metall in den Isolator tunneln kén-
nen (oben rechts), bei einer deutlichen Erhéhung des externen Feldes, sodass alle Elektronenzustande
besetzt sind (unten links) und bei der Bildung und Emission von heiBen Elektronen ins Vakuum (un-
ten rechts) [57].

Wird nun ein hinreichend grofles elektrisches Feld angelegt, kann dieses die Isolatorschicht
durchdringen und es kommt zu einer Absenkung des Potentials, wie es im oberen rechten Ab-
schnitt von Abbildung 2.6 zu sehen ist. Aufgrund der geringeren Elektronendichte innerhalb
der Verarmungszone kommt es hier zum Grofiteil des Potential-Abfalls. Wenn das externe Feld
langsam weiter erhoht wird, kénnen Elektronen vom Metall in das Leitungsband des Isola-
tors tunneln und fiillen dort unbesetzte Zusténde. Die sich dort bildende Raumladungszone
schirmt das Metall vom externen elektrischen Feld immer weiter ab und sorgt dafiir, dass der
Prozess des Tunnelns stoppt. Erst ein weiteres Erhohen des elektrischen Feldes fiihrt zu einer
weiteren Reduktion der Potenzialbarriere und Elektronen kénnen wieder vom Metall in den
Isolator tunneln und fiillen noch unbesetzte Zusténde an der Isolator-Vakuum-Grenzschicht,
gemdB des unteren linken Abschnitts in Abbildung 2.6. Bei einer weiteren Erhohung des ex-
ternen Feldes tunneln immer mehr Elektronen in das Leitungsband des Isolators, die durch
Abwesenheit von unbesetzten Zustinden stéirker beschleunigt werden. Wie auch im unteren
rechten Abschnitt von Abbildung 2.6 zu sehen ist, erhoht diese Flut an heiflen Elektronen,
also Elektronen mit erhohter Energie im Vergleich zur thermischen Gleichgewichtsverteilung,
die effektive Temperatur T, an der Isolator-Vakuum-Grenzschicht und senkt somit die Poten-
zialbarriere weiter bis es zur thermischen Emission von Elektronen kommt. Aufgrund dessen
werden verschiedene Phidnomene verstérkt, die den Emissionsstrom erhéhen. Durch die heiflen
Elektronen sinkt die Potenzialbarriere, was dazu fithrt, dass Elektronen innerhalb des Isola-
tors mit einem erhohten Emissionsstrom emittiert werden und somit das externe elektrische
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Feld tiefer in den Isolator eindringen kann. Die Potentialbarriere am Metall-Isolator-Ubergang
wird weiter reduziert, sodass der Tunnelstrom gréfier wird. Mehr heifle Elektronen gelangen
an die Isolator-Vakuum-Grenzschicht und erhéhen 7, weiter. Ab einer gewissen effektiven
Temperatur bilden sich dann Leitungskanile im Isolator, die unter UHV-Bedingungen auch
bei abgeschalteten externen Feld stabil sind. Dieser Effekt wird als Aktivierung der Oberfla-
che bezeichnet. Sobald eine Oberfldche aktiviert ist, tritt FE bei geringeren Feldstérken auf
als die, die benotigt wurde, um die Oberfliche zu aktivieren.

2.2.3.2 Metall-Isolator-Metall-Modell

Neben verschiedenen MIV-Strukturen kénnen sich auch leitfahige (metallische) Partikel auf
der Oberflache befinden, die einen Einfluss auf die FE haben. Dies wird durch das Metall-
Isolator-Metall-Modell (MIM) beschrieben [58]. Bei Messungen an Kupfer- und Niobelek-
troden fiel auf, dass durch Kohlenstoffpartikel auf der Oberfliche Feldemission schon bei
geringen Feldern £'<10 % auftritt [60]. MIM-Strukturen weisen dieselben FE-Eigenschaften
auf wie MIV-Strukturen. Allerdings wirkt das metallische Partikel auf der MI-Oberflache
zusétzlich wie eine Antenne. Abbildung 2.7 zeigt schematisch eine solche MIM-Struktur mit
einem Partikel der Hoéhe hy,.

i di : Isolator

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung einer MIM-Struktur. Die Isolatorschicht hat eine Schichtdicke
dr und das metallische Partikel eine Héhe h,,.

Liegt ein externes elektrisches Feld an, richtet sich das Partikel entlang der Feldlinien aus
und erzeugt so ein verstirktes elektrisches Feld am Kontaktpunkt mit dem Isolator. Bei einer
Aktivierung bildet sich nun ein Leitungskanal von der metallischen Probe, durch den Isolator,
zum metallischen Partikel hin. Heifle Elektronen, die nun iiber den Leitungskanal in das
Partikel gelangen konnen, streuen beim Durchqueren der Isolatorschicht kohérent, sodass sie
ihre kinetische Energie behalten und {iber das Partikel ins Vakuum emittiert werden kénnen
[61, 62]. Durch den Sperrkontakt am Isolator wird das Partikel in einem Schwebezustand
gehalten und nimmt ein Potential V}, an, welches in etwa der Aquipotentiallinie am hdchsten
Punkt des Metallpartikels entspricht. Durch den eben erwahnten Antenneneffekt, wird dieses
Potential nun direkt an die Partikel-Isolator-Grenzschicht weitergegeben und bewirkt dort
eine lokale Feldiiberhohung [58]

By =-L. (2.2.13)
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2.3 Analyse der Oberflaichentopographie

Die Analyse der Oberflichentopographie kann bedeutsame Riickschliisse auf die Effektivitét
eines Materials in dessen Anwendungsgebiet liefern. So ist es zum Beispiel wichtig, dass die
Oberflachen von Cavities eine geringe Rauheit aufweisen, da es an Mikrospitzen, wie im vor-
herigen Abschnitt gezeigt, zu Feldiiberhthung kommen kann, die im schlimmsten Fall bei
zu hohen elektrischen Feldern zu einer Zerstérung der Cavity fithren kann. In diesem Kapi-
tel werden verschiedene Arten von Oberflaichenrauheiten erldutert. Da fiir diese Arbeit die
Oberflachenrauheiten sowohl mit einem optischen Profilometer als auch mit einem Raster-
kraftmikroskop gemessen werden, werden die Funktionsweisen ebenfalls erklart.

2.3.1 Oberflachentextur

Die Oberflichentextur setzt sich im Allgemeinen aus der Rauheit, der Welligkeit, der Haupt-
texturrichtung und Defekten zusammen [63, S. 2|. Rauheit beschreibt kurzwellige Abwei-
chungen bestehend aus lokalen Maxima und Minima mit unterschiedlichen Amplituden und
Absténden. Die Welligkeit stellt die langwellige Variation der Oberflachenprofilhéhe dar, die
von idealer Form oder Referenzfliche abweicht, z.B. verursacht durch Warmebehandlungen.
Unter der Haupttexturrichtung versteht man die Richtung, in der die Oberflichenrauheit
durch den Fertigungsprozess vorherrschend orientiert ist. Dies kénnen zum Beispiel Schleifrie-
fen sein. Defekte sind Fehlstellen in der Oberfliche, wie zum Beispiel Locher, Partikel oder
Fremdeinschliisse. Abbildung 2.8 zeigt schematisch Rauheit, Welligkeit und Haupttexturrich-
tung, wobei Defekte in dieser Darstellung nicht beriicksichtigt sind.

Haupttexturrichtung

Originalprofil
— S—— Welligkeit
\HV\/\’A“\/AVA A "V"A\‘\/A vmv ‘vvv'\'\/“ Rauheit

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Oberflichentextur. Eingezeichnet ist die Rauheit, die Wel-
ligkeit und die Haupttexturrichtung. Nach [64].

Die Oberflachenrauheit kann iiber die Rauheitsparameter R,, R, und R, quantifiziert werden.
Da die Rauheit meistens als Variation der Oberflichenhéhe im Bezug auf einer Referenzebe-
ne ist, wird diese entlang eines Linienprofils gemessen. Im Falle einer 2D-Oberflachenkarte
kénnen entlang mehrerer paralleler Linienprofile die Rauheitsparameter bestimmt werden.
Rauheit wird meistens nach dem ISO-Standard mit der Center-Line-Average (CLA) oder der
Root-Mean-Square (RMS) Methode bestimmt.

Die CLA-Methode [63, S. 8-9] ist definiert als die arithmetische mittlere Abweichung der
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Oberflachenhéhe von der Mittellinie des Profils. Die Mittellinie wird so gesetzt, dass die Fla-
chen iber und unter der Linie gleich sind. Die durchschnittliche Rauheit R, kann iiber die
Gleichung

1 S
R, — ;/0 \Z ()| (2.3.1)

berechnet werden. Hierbei ist s die gemessene Léange des Profils und Z(x), die Oberflichen-
hohe tiber der Mittellinie an der Position z. Allerdings hat die Angabe der durchschnittlichen
Rauheit einen groflen Nachteil: Es kann nicht zwischen einem Profil, das aus Spitzen besteht
und einem nur leicht welligem Profil unterschieden werden. Dadurch kénnen sehr viele unter-
schiedliche Profile den gleichen Wert R, besitzen.

Die RMS-Methode [63, S. 10] liefert die Standardabweichung der Oberflichenhéhenvertei-
lung. Dieser Parameter R, ist sensitiver auf groe Abweichungen von der Mittellinie als R,
und kann iiber die Gleichung

1

R, = B /OS Z(x)%dx (2.3.2)

berechnet werden. Hierbei ist zu beachten, dass fiir die RMS-Methode die Mittellinie so
definiert ist, dass die Summe der Abweichungsquadrate der Profilhohe gleich Null ist.

Eine weitere Methode zur Angabe der Rauheit ist die sogenannte mittlere Rautiefe R, [65].
Sie ist definiert als der durchschnittliche Héhenunterschied der n=5 hochsten Spitzen und
der niedrigsten Téler entlang eines Linienprofils. Dies kann {iber die Gleichung

R, = % (f:p, - f:m) (2.3.3)
i=1 i=1

berechnet werden. Hierbei ist n die Anzahl an Spitzen und Télern entlang einer Lénge, p;
ist die Hohe der Spitze und v; die Tiefe des Tals von der Mittellinie. Die mittlere Rautiefe
ist durch ihre Definition besonders sensitiv auf hohe Spitzen oder tiefe Téler, die in R,
untergehen kénnen. Da Feldemission durch Mikrospitzen lokal verstiarkt werden kann, ist R,
besonders hilfreich bei der Beurteilung der Oberflache beziiglich Feldemission.

2.3.2 Autokorrelationsfunktion und Leistungsdichtespektrumsfunktion

Die Autokorrelationsfunktion (ACF) liefert Informationen iiber die Verteilung der Berge und
Téler auf der Oberflache [63, S. 16]. Sie beschreibt wie stark Hohenwerte einer Oberfldche
miteinander korrelieren, wenn ein bestimmter Abstand dx auf der Oberfliche betrachtet wird.
Befinden sich zwei Punkte nah beieinander, sind ihre Hohen oft &hnlich zueinander und somit
stark korreliert. Mit wachsendem Abstand nimmt diese Korrelation ab bis die Hohenwerte
unabhéngig voneinander sind. Die ACF p(éx) eines Hohenprofils Z(x) ist definiert als

L
p(dx) = llL/o Z(x)Z(x + dz)dz. (2.3.4)

L ist hier die Lange des betrachteten Hohenprofils. Fiir viele realen Oberflichen ergibt die
ACF ungefahr eine exponentiell abfallende Funktion und die Form liefert Informationen tiber
die horizontale Verteilung der Rauheiten.

Aufbauend auf der ACF kann die Leistungsdichtespektrumsfunktion (PSDF) P(fo) erstellt
werden [63, S. 17]. Sie beschreibt die Verteilung der Rauheitsanteile einer Oberfléche iiber die
verschiedenen raumlichen Frequenzen fo und macht damit sichtbar, welche Strukturgréfien
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die Oberflachentopographie dominieren. Die PSDF lésst sich aus der Fourier-Transformation
der Autokorrelationsfunktion (ACF) bestimmen und ergibt sich zu

P(fo) = 2 / * p(5) cos (fodz) dsa. (2.3.5)

_71-0

2.3.3 Funktionsweise eines optischen Profilometer

Die Oberflichentopographie von Materialien kann auf vielfaltige Weise untersucht werden.
Grundsétzlich wird dabei zwischen kontaktlosen Methoden und Verfahren mit direktem Pro-
benkontakt unterschieden. Das optische Profilometer (OP) z&hlt zu den kontaktlosen Mess-
verfahren und liegt in verschiedenen Ausfithrungen vor. In diesem Kapitel wird ausschliellich
das Profilometer beschrieben, das die Topographie der Probe mithilfe chromatischer Aber-
ration erfasst [66]. Der allgemeine Aufbau eines solchen Profilometers ist in Abbildung 2.9
schematisch dargestellt.

WeiBe Lichtquelle

Detektor

Strahlteiler
Lochblende

Linse

Probe

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung eines optischen Profilometers, welches (iber die chromatische
Aberration die Topographie misst. Nach [67].

Eine Lichtquelle emittiert weifles Licht, das durch eine Linse auf die Probe fokussiert wird. Die
an der Probenoberfliche reflektierten Lichtstrahlen werden anschlieflend iiber einen Strahl-
teiler und eine vorgeschaltete Lochblende auf einen Detektor geleitet. Da der Brennpunkt
der Linse von der Wellenlange abhingt, trifft nur diejenige Wellenldnge auf den Detektor,
die genau im Brennpunkt auf die Probenoberfliche trifft. Alle anderen Wellenldngen wer-
den durch die Lochblende herausgefiltert. In Kombination mit einem XY-Tisch kann so eine
Oberflache abgerastert werden und aus den Hoheninformationen eine Topographiekarte der
Probenoberflache erstellt werden. Die vertikale Auflésung ist abhéngig von der Linse und
kann bis zu wenigen Nanometern betragen [66].
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2.3.4 Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskops

Das Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force microscope, AFM) [68] ist ein Messverfahren,
das mithilfe einer feinen Messspitze an einem Cantilever die Oberflichentopographie im di-
rekten Kontakt oder in geringem Abstand zur Probe erfassen kann. Der Aufbau eines AFMs
ist in Abbildung 2.10 schematisch dargestellt. Eine Messspitze ist an einem Cantilever be-
festigt, der als Feder wirkt. Typische Federkonstanten liegen zwischen 0.001 und 100 % Die
Kréfte zwischen Messspitze und Probe liegen je nach Messmodus typischerweise im Bereich
von 107! bis 1076 N. Die Auslenkung des Cantilevers wird mit einem Laserstrahl detektiert,
der von der Riickseite des Cantilevers reflektiert und auf eine Zwei- bzw. Vier-Segment-Diode
gelenkt wird. Auf diese Weise kénnen selbst Auslenkungen des Cantilevers im Sub-Angstrom-
Bereich aufgelost werden.

Vier-Segment-Diode

Cantilever

Oberflache

XYZ-Tisch

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines AFMs.

Im kontaktlosen Messmodus befindet sich die Messspitze zwischen 10 und 100 nm iiber der
Oberfliache. Dabei werden langreichweitige Wechselwirkungen wie Van-der-Waals-, elektrosta-
tische, magnetische oder kapillarische Krifte detektiert, die zu einer Anderung der Schwin-
gungseigenschaften des Cantilevers (z.B. Resonanzfrequenz, Amplitude oder Phase) fiihren.
Auf diese Weise kénnen neben der Topographie auch Informationen iiber Ladungsverteilun-
gen, magnetische Doménenstrukturen oder Fliissigkeitsfilme auf der Oberfliche gewonnen
werden.

Im Kontakt-Messmodus wird die Messspitze auf die Oberfliche gesetzt und entlanggefiihrt.
Abhéngig von der Regelstrategie wird zwischen den Modi konstante Kraft und konstante Ho-
he unterschieden. Im Modus konstante Kraft passt ein Feedback-System die vertikale Position
des Cantilevers kontinuierlich an, sodass die auf die Spitze wirkende Kraft konstant bleibt.
Uber das Hooksche Gesetz kann bei bekannter Federkonstante cp iiber

F =cpz (2.3.6)

die Kraft F' berechnet werden. Die aufgezeichnete Z-Bewegung liefert das Hohenprofil der
Oberflache. Im Modus konstante Hohe bleibt die vertikale Position des Cantilevers fix und
die Auslenkung des Cantilevers wird direkt aufgezeichnet. Dadurch lassen sich sehr schnelle
Scans durchfithren. Allerdings steigt ebenfalls das Risiko, dass Spitze und Probe bei grofieren
Hoéhenunterschieden beschéidigt werden. Dieser Modus eignet sich daher besonders fiir sehr
glatte Oberflichen. Abbildung 2.11 zeigt schematisch die beiden Messmodi konstante Héhe
und konstante Kraft.
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Cantileverauslenkung = konstant

z = konstant ’ ,

Probe

Probe

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung der beiden Messmodi konstante Héhe (links) und konstante
Kraft (rechts) [69, S. 88].

Das Auflosungsvermogen des AFMs héangt stark von dem gewéhlten Spitzenradius und dem
Offnungswinkel der Messspitze ab. Es konnen nur Strukturen aufgeldst werden, deren Radi-
us oder Abstand grofler als der gewéhlte Spitzenradius ist. Der Hersteller des verwendeten
AFMs Thorlabs gibt fiir seine BudgetSensors Cantilever einen Spitzenradius zwischen 7-10 nm
und einen Offnungswinkel von 10-25° an. Dies fiihrt zu einer Verbreiterung der gemessenen
Objekte um ungefahr 14-20 nm [69, S. 93ff].

2.4 Wechselwirkung von Rontgenstrahlen mit einem Kristall-
gitter

Rontgenstrahlen besitzen Wellenlingen im Bereich von etwa 107 m bis 1078 m und liegen
damit in der GroBenordnung der Gitterabstdnde in kristallinen Materialien. Trifft Rontgen-
strahlung auf ein Kristallgitter, so kommt es bei kristallinen Proben aufgrund der Wechsel-
wirkung mit den periodisch angeordneten Atomen zu Beugungsphdnomenen. Dieses Prinzip
bildet die Grundlage der Rontgendiffraktometrie (engl.: X-ray diffraction, XRD), die eine
zerstorungsfreie Analyse der Kristallstruktur ermdglicht. XRD zéhlt daher zu den wichtigs-
ten Methoden zur strukturellen Charakterisierung von Festkérpern und Pulvern, sofern eine
geordnete Kristallstruktur vorhanden ist.

2.4.1 Streuvermogen von Rontgenstrahlen

Mithilfe des Atomformfaktors f, [70, S. 70ff] kann beschrieben werden, wie grof8 die Am-
plitude einer Welle ist, die an einer einzelnen Atombhiille gestreut wird. Ausschlaggebend ist
hierfiir die Elektronendichte des Atoms. Der Atomformfaktor kann durch

fal™) = [ a0 (2.4.1)

beschrieben werden. Hier steht p,(7) fiir die Elektronendichtefunktion, 7 fiir den Ortsvektor
und 7 fiir den reziproken Gittervektor. Der Atomformfaktor beschreibt nur die Streuung an
einzelnen Atomen. Ein Kristallgitter besteht jedoch aus mehreren Atomen, deren Anordnung
auf sogenannte Elementarzellen reduziert werden kann. Diese ist die kleinste sich wiederho-
lende Einheit in einem Kristallgitter. Da die Atome in der Elementarzelle auf verschiedenen
Positionen sitzen konnen, ist die Elektronendichte anders verteilt als bei einem einzelnen
Atom. Diese Elektronendichteverteilung pps(7) fiir n Atomen in einer Elementarzelle ldsst
sich durch
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M) =3 pi(F = 75) (242)
j=1

beschreiben [70, S. 72]. Der Vektor 7 ist der Ortsvektor des j-ten Atoms. Wird nun p(7) in
Gleichung 2.4.1 eingesetzt, kann die Amplitude einer gestreuten Welle an einer Elemanterzelle
durch

j=1

beschrieben werden. Mithilfe der Substitution 7; = #"—; kann der Atomformfaktor f;(r*) fiir
die Atome in einem Kristallgitter eingefiihrt werden und die Gleichung lasst sich vereinfachen
AR

Z f] 27rz (™ r] (2_4.4)

Weiterhin gilt fiir das Skalarprodukt 77 = hx + ky + lz, womit Gleichung 2.4.4 in die
allgemeine Form des Strukturfaktors F'(hkl) umgeschrieben werden kann:

hk‘l Z 27rz hﬂcj—&-ky]-i-lzj) (2.4.5)

Hier steht h, k,[ fir die Millerschen Indlzes, die die Ausrichtung der Netzebene im Raum
beschreiben [70, S. 47ff].

Mithilfe des Strukturfaktors kann das Phdnomen der Ausloschungsregeln [70, S. 81ff] er-
klart werden. Systematische Ausléschungen treten in Kristallgittern auf, deren Elementar-
zelle mehr als ein streuendes Zentrum enthélt. Sie lassen sich mithilfe des Strukturfaktors
erklaren, der fir bestimmte (hkl)-Kombinationen verschwindet. Dies liegt daran, dass fur
diese (hkl)-Kombinationen der Strukturfaktor F'(hkl) = 0 ist und dieser proportional zur
Streuamplitude ist. Die Ausloschungsregeln werden exemplarisch fiir ein flichenzentriertes
(fce) Gitter berechnet. In der fce-Elementarzelle befinden sich vier gleiche Atome mit einem
Atomformfaktor f; = fo = f3 = f4 an den Positionen (0,0,0), (0,%,5) (5, ) ) und ( , 5,0).
Die Atompositionen kénnen nun in Gleichung 2.4.5 eingesetzt werden und es folgt

F(hkl) = f1(1 + emihHh) g milhtl) o pritktd)y (2.4.6)

Daraus folgt dann die Ausloschungsregel fiir ein fce-Gitter:

4 fii 11 11
F(hkl) = { fi fir h,k, [ alle gerade oder alle ungerade, (2.4.7)

0 sonst.
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2.4.2 Die Bragg-Bedingung

Durch sogenannte Netzebenen kann die Kristallstruktur beschrieben werden. Sie sind regel-
méfige, parallele Ebenen von Atomen, die in einem Abstand dpx;, dem Netzebenenabstand,
zueinander stehen. Abbildung 2.12 zeigt beispielhaft einige Ausrichtungen von Netzebenen in
einem kubisch-primitiven 2D-Kristallgitter.

A 10,
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der Millerschen Indizes auf einem kubischen 2D-Kristallgitter
mit einer Gitterkonstante a. Die Netzebenenabstinde dj,, sind fiir die verschiedenen Netzebenen
eingezeichnet. Die Miller-Indizes ergeben sich aus den Kehrwerten der Achsenabschnitte der jewei-
ligen Netzebene [70, S. 47f].

Der Netzebenenabstand eines orthorhombischen Kristallsystems lasst sich durch
1
dnkl = —
VER+ B2+ ()

berechnen [70, S. 49]. Hierbei sind a,b und ¢ die Gitterkonstanten der Struktur. Bei einem
kubischen Kristallgitter gilt « = b = ¢ und somit lésst sich Gleichung 2.4.8 zu

(2.4.8)

d . a
SN/ P

vereinfachen. Treffen zwei parallele und kohérente Wellen mit einem Einfallswinkel © auf ein
Kristallgitter, so werden sie an benachbarten Netzebenen reflektiert. Aufgrund des Abstands
der Netzebenen dpy; entsteht zwischen den reflektierten Wellen ein Gangunterschied §, der
unabhéngig von der konkreten Position der Atome innerhalb der jeweiligen Netzebene ist.
Dieser Gangunterschied entspricht im Fall von konstruktiver Interferenz einem ganzzahliges
Vielfachen der Wellenlénge A:

(2.4.9)

5 =nA. (2.4.10)

Der Gangunterschied zwischen zwei an benachbarten Netzebenen reflektierten Strahlen ergibt
sich aus der zusédtzlichen Wegldnge und lasst sich durch

d = 2dpy sin(O) (2.4.11)

ausdriicken. Gleichsetzen von Gleichung 2.4.10 und 2.4.11 ergibt die Bragg-Bedingung, die
unter konstruktiver Interferenz von gebeugten Wellen an einem dreidimensionalen Gitter
auftritt [70, S. 89ff]:

nA = 2dhkl sin(@). (2.4.12)
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Abbildung 2.13 zeigt schematisch die Bragg-Bedingung an einem Kristallgitter.

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung der Bragg-Bedingung. Zwei koharente, parallel einfallende Wel-
len treffen unter dem Winkel © auf ein Gitter mit Netzebenenabstand d und interferieren konstruktiv.
Die Darstellung ist idealisiert, da die Bragg-Bedingung unabhangig von der konkreten Anordnung
der Atome innerhalb der Netzebenen oder ihrer relativen Verschiebung zueinander gilt. Nach [71].

Wird nun in einem bestimmten Winkelbereich gemessen, kann die Intensitdt in Abhéngigkeit
des Beugungswinkels 20 in einem Diffraktogramm dargestellt werden. Bei jedem Winkel, bei
dem die Bragg-Bedingung erfiillt ist, ist ein sogenannter Beugungspeak zu erkennen. Aus den
Positionen, Intensitaten, Anzahl und Schérfe lassen sich Riickschliisse auf die Kristallstruktur
ziehen.

2.4.3 Einfluss des Kristallgitters auf die Schirfe und Position der Beu-
gungspeaks

Die Schérfe der Beugungspeaks wird wesentlich von der Kristallstruktur beeinflusst [70,
S. 75ff]. Die Anordnung und Qualitét des Kristallgitters bestimmen, wie scharf und definiert
die Peaks erscheinen. Veranderungen in der Kristallstruktur, wie Defekte, Kristallitgrofie bzw.
Schichtdicke im Fall von Diinnschichtproben oder Spannungen, kénnen die Breite und auch
die Positionen der Peaks signifikant beeinflussen und somit wertvolle Informationen iiber das
Material liefern. Bei einer vollstdndig spannungsfreien Probe mit unendlicher Ausdehnung
kann der Beugungspeak idealisiert durch einen Dirac-Impuls beschrieben werden, der ein un-
endlich schmales und intensivitdtskonzentriertes Signal bei der Bragg-Position représentiert.
Im Experiment wird hingegen immer eine Verbreiterung der Beugungspeaks gemessen, wie
sie in Abbildung 2.14 zu sehen ist. Die Verbreiterung des Beugungsprofils Y (20) setzt sich
aus dem Geréteprofil G(20) und dem physikalischen Profil S(20) zusammen, die tiber eine
Faltung miteinander verkniipft sind:

Y (20) = G(20) = S(20). (2.4.13)

Das Geréteprofil entsteht durch Instrumenteneinfliissse des Aufbaus, wie die endliche Strahl-
divergenz, die spektrale Linienbreite der Rontgenquelle, die Geometrie der Optiken sowie die
Detektorauflosung, und kann mit einer spannungsfreien Probe mit einer Korngréfie grofier
als 2 pm bestimmt werden. Das physikalische Profil wird durch die Kristallprobe bestimmt.
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Abbildung 2.14: Schematische Darstellung des gemessenen Beugungsprofils Y(20 ) eines einzelnen Bragg-
Reflexes, welches sich aus dem Geréteprofil G(20 ) und dem physikalischen Profil 5(20 ) zusammen-
setzt [70, S. 77].

2.4.3.1 Einfluss der Kristallite auf S(20)

Bei den meisten in dieser Arbeit untersuchten Proben handelt es sich um polykristalline
Materialien. Das bedeutet, dass die Probe aus vielen verschiedenen kleinen Kristalliten, auch
Ko6rner genannt, besteht [70, S. 169ff]. Jeder Kristallit ist ein kleiner Einkristall mit einer
meist zufélligen Orientierung zur Probenoberfliche. Abbildung 2.15 zeigt eine polykristalline
Probe mit verschiedenen Netzebenenabstinden in © — 20-Beugungsgeometrie.

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung zufillig orientierter Kristallite. Die Pfeillinge stellt den Net-
zebenenabstand dar, die Verkippung der Pfeile steht fiir die Orientierung der Netzebenen und die
Zahlen 1-3 markieren gleiche Netzebenen, die zu einem Beugungspeak beitragen. Die mit O gekenn-
zeichneten Kérner tragen zu keiner Beugungsinterferenz bei. Nach [70, S. 170].

Es kénnen nur die Kristallite zur Intensitit des Beugungspeaks beitragen, die senkrecht zur
Oberflaichennormalen der Probe orientiert sind. Somit fallen in diesem Beispiel die Beitréa-
ge aller Kristallite, die mit O bezeichnet sind, weg. Sind viele Kristallite einer bestimmten
Orientierung vorhanden, steigt die Intensitdt des Beugungspeaks an. Besitzen die Kristallite
dabei eine endliche Ausdehnung, fiithrt dies dazu, dass sich der Beugungspeak verbreitert [70,
S. 75]. Da die KristallitgroBe L proportional zur Verbreiterung ist, lésst sich diese tiber die
Scherrer-Gleichung, wie sie in Gleichung 2.4.23 zu finden ist, bestimmen [72].
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Eine weitere Ursache fiir die Verbreiterungen von Beugungspeaks sind die Mikrospannungen
[73]. Mikrospannungen gehoren zu den Eigenspannungen eines Materials. Als Eigenspannun-
gen I. Art werden Makroeigenspannungen beschrieben, auf die im Kapitel 2.4.3.4 weiter einge-
gangen wird. Mikrospannungen gehoren zu den Eigenspannungen I1. und III. Art [70, S. 345ff].
Anders als Makrospannungen beziehen sich Mikrospannungen nur auf einzelne Kristallite in
einem Gefiigebereich und kompensieren sich in jedem makroskopischen Volumen gegensei-
tig. Somit tragen sie nicht zur Verformung oder Verzug des Materials bei. Mikrospannungen
lassen sich in homogene und inhomogene Mikrospannungen unterteilen. Dabei sind homo-
gene Mikrospannungen Mittelwerte tiber gleichartige Gefiigebestandteile, wie zum Beispiel
einzelne Kristallite, die rdumlich voneinander getrennt sind. Inhomogene Mikrospannungen
sind dagegen ortsabhéngig und beziehen sich meist nur auf einen einzelnen Kristalliten. Da-
durch, dass sich die einzelnen Mikrospannungen gegenseitig kompensieren, fiihrt dies zu keiner
groflen Verschiebung des zugehorigen Bragg-Peaks. Existiert eine homogene Mikrospannung,
fithrt dies dazu, dass der Beugungspeak asymmetrisch wird. Viele einzelne Kristallite besit-
zen verschiedene Netzebenenabstédnde, die bei leicht unterschiedlichen Beugungswinkeln ©
die Bragg-Bedingung erfiillen. Im Diffraktogramm erscheinen somit mehrere Peaks, die sich
gegenseitig iiberlagern koénnen. Durch inhomogene Mikrospannungen koénnen Gitterdefekte
innerhalb eines Kristallits hervorgerufen werden. Diese Defekte sorgen dafiir, dass sich der
Netzebenenabstand im Kristallit lokal dndern kann, was eine Verbreiterung des Beugungs-
peaks zur Folge hat [74]. Diese Mikroverzerrung e ldsst sich nach Gleichung 2.4.24 berechnen.
Im sogenannten Uniform Stress Deformation Model (USDM) wird angenommen, dass isotrope
Spannungen ¢ durch anisotrope Mikroverzerrungen verursacht werden. Aus dem Hookschen
Gesetz kann somit aus der Mikroverzerrung die Spannung abgeschétzt werden [75]:

o= €Y. (2.4.14)

Hierbei ist Ypi; der sogenannte Elastizitdtsmodul, der abhéngig von der Orientierung der
betrachteten Netzebene mit Index hkl ist. Der Elastizidtsmodul lasst sich mithilfe von Ele-
menten des Nachgiebigkeitstensors S;; bestimmen, wobei fiir ein kubisches System nur die
Elemente S11, S12 und Sy4 relevant sind. Da in der réntgenographischen Spannungsanaly-
se die gemessenen Netzebenenabstandsanderungen direkt mit der elastischen Nachgiebigkeit
verkniipft sind, wird der richtungsabhéngige Elastizitatsmodul zweckméfig {iber den Nach-
giebigkeitstensor S;; beschrieben. Damit ergibt sich fiir die Nachgiebigkeit 1/Y},;; des rich-
tungsabhéngigen Elastizitdtsmoduls [76]

1 1, (hk)?+ (h)? + (Kl)?
— =571 —2(511 — S12— =8
Yo, o ou (St = S12 = 5514) CEYCENEE
In der Literatur kann anstatt S;; auch der Elastizitatstensor C;; angeben werden. In beiden
Tensoren besetzen die einzelnen Elemente die gleichen Pléatze. Somit kénnen iiber

(2.4.15)

Ci1 + Cr2
Sy = , 2.4.16
U7 (O = Cr)(Cry + 2C1) ( )
C12
S0 = — 2.4.17
12 (C11 — C12)(C11 +2Ch2) ( )
und
Su = — (2.4.18)
uw=eo A.

die einzelnen Komponenten des Elastizitétstensors berechnet werden [77].
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2.4.3.2 Die Einzel-Voigt-Analyse

Die Einzel-Voigt-Analyse kann auf jeden einzelnen Beugungspeak einer kristallinen Phase
angewendet werden, sofern dieser isoliert ausgewertet werden soll. Dabei wird jeweils ein ein-
zelner Reflex unabhéngig von weiteren im Diffraktogramm vorhandenen Peaks betrachtet.
Wird kein Monochromator verwendet, iiberlagern sich die K,1- und Kys-Komponenten des
Beugungspeaks. In diesem Fall muss die K,s-Komponente vor der weiteren Auswertung ent-
fernt werden, beispielsweise durch eine Rachinger-Korrektur [78] mit anschlieBendem Fit der
Kay1-Komponente mittels eines Voigt-Profils oder durch das Anfitten eines doppelten Voigt-
Profils. Im Folgenden bezieht sich die weitere Auswertung auf die K,1-Komponente des Beu-
gungspeaks. Das Voigt-Profil ist eine Faltung des GauB-Profils mit dem Lorentz-Profil. Im
Folgenden wird der GauBanteil mit dem Index g beschrieben und der Lorentzanteil mit dem
Index ¢. Analog zu Gleichung 2.4.13 setzen sich die einzelnen Gaufl- und Lorentzanteile aus
dem Geréteprofil und dem physikalischen Profil zusammen:

Y (20), = G(20). % S(20). und Y (20), = G(20), * 5(20),. (2.4.19)

Die Integralbreite w = % besitzt dadurch ebenfalls einen Gauf3- und einen Lorentzan-

teil. Fir die jeweiligen Integralbreiten des physikalischen Profils wg2e) gilt damit:

Wa0) = Wy o) ~ Whee) Wd  (W§ne))* = (W] 4e)* = (Whpe))” (2.4.20)

Die Integralbreite entspricht der Breite eines Rechtecks mit identischer Flache und Héhe wie
der Peak und wird im Bogenmaf} angegeben. Aus dem Verhéltnis n = W der Y(20)- und
G(20)-Profile lassen sich die jeweiligen Integralbreiten des S(20) Profils aus der folgenden
empirischen Formel berechnen [79]:

w,
TUC =ao+ain + a2772 (2'4-21)
und
Wy 2 2
o =by + 51,2 7 — - + bin + ban”. (2.4.22)

Hierbei sind die verschiedenen Konstanten mit ag = 2.0207, a1 = -0.4803, as = -1.17756,
bp = 0.6420, by = -2.2043, ba = 1.8706 und by 2 = 1.4187 angegeben. Der Fehler aus dieser
Berechnung kann mit 1% angenommen werden [79].

Aus den daraus erhaltenen Werten fiir die Integralbreite der Gau$l- und Lorentzanteile lassen
sich nun die Mikrospannungen und die Korngrélen bestimmen. Hierflir wird angenommen,
dass die Korngroflen den Lorentzanteil der Integralbreite w, beeinflusst und die Mikroverzer-
rungen nur zum GaufBanteil w, beitragen [79]. Daraus folgt, dass die Korngréle L durch

L= CL (2.4.23)
Wme) cos(0)
gegeben ist und die Beziehung wird auch als Scherrer-Gleichung bezeichnet. Die Scherrerkon-
stante K ist ein Faktor, der je nach Kristallstruktur und (hkl)-Kombination variiert. Aus
Griinden der Einfachheit wird oft K =~ 0.9 — 1 gewahlt. Die genauen Werte aufgeschliisselt
nach Kristallstruktur und (hkl)-Kombination lassen sich in [80] nachschlagen. Analog zur
Korngrofle lasst sich die Mikroverzerrung e mit
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wg@@)

€= Ttan(©) (2.4.24)

berechnen [79].

2.4.3.3 Williamson-Hall-Methode

Sind mehrere Beugungspeaks einer kristallinen Phase in einem Diffraktogramm vorhanden,
lassen sich Mikroverzerrung und Korngrofe tiber die Williamson-Hall-Methode (WH) bestim-
men [72, 75, 81]. Die Integralbreiten der GauB- und Lorentzanteile sind linear additiv, weshalb
die gesamte Integralbreite w durch

ws(20) = Ws2e) + Wie) (2.4.25)

gegeben ist. Nun koénnen die Gleichungen 2.4.23 und 2.4.24 nach ihren Integralbreitenanteilen
umgestellt und in Gleichung 2.4.25 eingesetzt werden. Durch Umstellen der resultierenden
Gleichung ergibt sich dann

wg(20) cos(O) = % + 4esin(O) (2.4.26)

Zur Auswertung der Williamson-Hall-Methode wird wg»e) cos(©) als Funktion von sin(©)
aufgetragen. Aus der linearen Regression ergeben sich die Mikroverzerrung € aus der Steigung
und die mittlere Korngréfie L aus dem Achsenabschnitt. Die Williamson-Hall-Methode setzt
eine statistisch isotrope Verteilung der Kristallite sowie isotrope Korngréflen und Mikrover-
zerrungen voraus. Bei stark texturierten Proben ist diese Annahme héufig nicht erfiillt, da nur
bestimmte Kristallitorientierungen zur Beugungsintensitét beitragen und unterschiedlich ori-
entierte Kérner deutlich unterschiedliche Grofien aufweisen kénnen. In solchen Fillen liefern
die aus der Williamson-Hall-Analyse gewonnenen Werte lediglich gemittelte Effektivgrofien
[82].

2.4.3.4 Einfluss durch Makrospannung

Makrospannungen sind Eigenspannungen I. Art. Sie sind definiert als der Mittelwert aller
Spannungen innerhalb eines signifikant groflen Volumens, das reprasentativ fiir das Material
ist. Dabei soll dieses Volumen ausreichend viele Kristallite aller verschiedenen Phasen aus
dem Material enthalten [70, S. 345]. Spannungen in einem Material sorgen dafiir, dass dieses
eine Dehnung ep erfihrt [70, S. 331ff]. Ist diese Dehnung homogen gilt

_d—dy

_ , 2.4.27
€D 7 ( )

Hier steht dy fiir den spannungsfreien und d fiir den gemessenen Netzebenenabstand.Wie aus
Gl. 2.3.27 ersichtlich wird, erzeugt eine homogene Dehnung des Materials eine homogene Ver-
anderung des Netzebenenabstands. Dadurch verschiebt sich der Beugungspeak zu kleineren
oder grofleren Winkeln. Der Netzebenenabstand wird kleiner, wenn eine negative Spannung
angelegt wird, welche als Druckspannung bezeichnet wird. Bei einer positiven bzw. Zugspan-
nung wird d grofler. Da Spannungen ¢ in jede Raumrichtung eines Materials auftreten konnen,
wird ein Spannungstensor o;; definiert:
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011 012 013
Oi5 = | 021 022 023 ] . (2428)
031 032 033

Die Komponenten o;; mit ¢ = j sind die sogenannten Normalspannungen entlang einer der
drei Hauptrichtungen im Material. Die Komponenten mit ¢ # j sind die Scherspannungen im
Material.

Mithilfe der sin?(¥)-Methode kann die Makrospannung bestimmt werden. Hier wird sich zu
Nutze gemacht, dass die Kristallite zuféllig im Raum orientiert sind und sich somit die im
Volumen herrschenden Spannungen unterschiedlich auf die verschiedenen Netzebenenabstén-
de auswirken [70, S. 355ff]. Wird derselbe Beugungspeak bei unterschiedlichen Kippwinkeln
U gemessen, wie in Abbildung 2.16 dargestellt, so wird aufgrund der unterschiedlichen Ori-
entierung der Netzebenen relativ zur Beugungsrichtung eine Variation des gemessenen Net-
zebenenabstandes beobachtet. Aus den unterschiedlichen gemessenen Netzebenenabstinden
kann dann auf die Spannung im Material geschlossen werden.

Primarstrahl

reflektierter

Oberflache

Netzebenen
(hkl)

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung eines Kristallits in reflexionsfihiger Lage, nachdem die Probe
um den Winkel U gekippt wurde. Nach [70, S. 354].

Um genauere Aussagen iiber die Spannungen im Material zu treffen und alle Raumrichtun-
gen zu erfassen, kann die Probe zusétzlich um den Winkel ¢ um ihre Oberflichennormale
gedreht werden. Dies ist allerdings messtechnisch sehr aufwendig. Es ist auch ausreichend,
bei konstantem ¢ eine Reihe von Messungen bei verschiedenen Kippwinkeln ¥ durchzufiithren
[70, S. 356].

Wirken Druckspannungen in der Ebene der Probenoberflidche, so werden die Netzebenen senk-
recht zur Oberfliche gestaucht. Netzebenen, die parallel zur Oberfliche liegen, sind hingegen
gedehnt. Werden die bei unterschiedlichen Kippwinkeln ¥ gemessenen Netzebenenabstinde
dpii(¥) eines festen (hkl)-Reflexes gegen sin?(W) aufgetragen, so ergibt sich ein linearer Zu-
sammenhang. Dieser lineare Verlauf tritt bei den meisten nicht-texturierten Materialien auf,
die unter einer homogenen Spannung stehen. Aus der Steigung und dem d-Achsenabschnitt
lassen sich dann die mittleren Spannungen ableiten. Kleine Abweichungen von einem linea-
ren Verlauf konnen vernachléssigt werden. Die durch die Daten erhaltene Gerade kann durch
folgende Gleichung beschrieben werden [83]:
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1+v

2
o - dosin?(W) — ?”a - do + do, (2.4.29)

wobei v die Poissonzahl ist. Aus der Steigung m = % und dem d-Achsenabschnitt

dnir =

bg =doy— % lésst sich die Spannung o iiber

Ym
= 2.4.
7 (1+v)bg + 2vm (24.30)

und der spannungsfreie Netzebenenabstand dy {iber

2vm
dop = b 2.4.31
0 1—|—V+d (2.4.31)

berechnen.

Es existieren Spezialfille, die zu einem nicht linearen Verlauf fiihren kénnen. So bewirken
Scherspannungen im Material eine Aufspaltung der Verldufe fiir positive und negative ¥ um
einen linearen Anstieg herum. Herrschen innerhalb des Materials inhomogene Spannungen
oder ist das Material texturiert, so fiihrt dies zu einer Oszillation in den Datenpunkten [84,
S.9ff]. Abbildung 2.17 zeigt schematisch die genannten Félle. Weitere Spezialfille lassen sich
in [70, S.357ff] finden.

SinZ (V) sin? (W) SinZ (V)

Abbildung 2.17: Beispielhafte Verliufe der sin?(¥)-Methode. Im idealisierten Fall verhilt sich der
Netzebenenabstand linear zu sin?(V) (links). Scherspannungen im Material fiihren zu einer Auf-
spaltung der Datenpunkte fiir positive und negative U (Mitte) und inhomogene Spannungen und
Textur sorgen fiir Oszillationen der Datenpunkte (rechts).

2.5 Wechselwirkungen von Elektronen mit Oberflichen

Wenn ein hochenergetischer Elektronenstrahl auf eine Oberflache trifft, kommt es zu einer
Vielzahl von Wechselwirkungen mit den Atomen des Materials [85, S. 86ff]. Dabei verlieren
die Elektronen durch inelastische Streuprozesse Energie oder werden elastisch gestreut und
erzeugen unterschiedliche Sekundérsignale. Diese Signale kénnen mit geeigneten Detektoren
erfasst und fiir die Bildgebung oder die Analyse der chemischen Zusammensetzung genutzt
werden. Die wichtigsten dabei genutzten Prozesse sind die Emission von Augerelektronen,
Sekundarelektronen und charakteristischer Rontgenstrahlung sowie die Riickstreuung von
Primérelektronen. In einem Rasterelektronenmikroskop (engl.: scanning electron microscope,
SEM) bilden diese Prozesse die Grundlage, um Proben auf vielfdltige Weise untersuchen zu
konnen.

Der Radius des Wechselwirkungsvolumens R, des primaren Elektronenstrahls kann durch

10,0276 - AW

RP [:U’m] pZO'Sg

(2.5.1)
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berechnet werden [85, S. 94]. R, beschreibt die laterale Ausdehnung des Volumens, in dem die
priméren Elektronen mit der Probe wechselwirken, und kann gleichzeitig als grobe Eindring-
tiefe des Strahls in das Material betrachtet werden. Hier ist A, das Atomgewicht in &5 W
die Energie des Primérelektronenstrahls in keV, p die Dichte des Materials in ;% und Z die
Ordnungszahl. Die Wechselwirkungen finden innerhalb eines Volumens unterhalb der Ober-
flache, das als Wechselwirkungsvolumen bezeichnet wird, statt. Die Form ist im wesentlichen
birnen- bis tropfenférmig und héngt stark von der Energie der Primérelektronen sowie der
Ordnungszahl und Dichte des Materials ab. Innerhalb dieser Blase verlieren die Elektronen
ihre Energie schrittweise durch Ionisation, Anregung oder Streuung an Atomkernen. Abbil-
dung 2.18 zeigt schematisch die erzeugte Wechselwirkungsblase und die dabei entstehenden

Signalarten.

Primérelektronenstrahl

Materialoberflache

Augerelektronen (0.4-5 nm)

Sekundérelektronen (~100 nm)

Rickstreuelektronen (~1 pm)

Charakteristische
Rontgentrahlen (~5 pym)

Bremsstrahlung (~5 pm)

Rontgenfluoreszenz (~5 pm)

Abbildung 2.18: Schematische Darstellung des Wechselwirkungsvolumens eines primaren Elektronenstrahls
im Material. Nach [85, S. 90].

Auger-Elektronen (AE) entstehen, wenn ein inneres Elektronenloch durch ein Elektron aus
einer hoheren Schale aufgefiillt wird und die dabei freiwerdende Energie nicht als Rontgen-
strahlung emittiert, sondern auf ein weiteres Elektron tibertragen wird, das dadurch die Pro-
be verldsst. Aufgrund ihrer geringen kinetischen Energie werden Elektronen, die aus tieferen
Schichten stammen, héufig gestreut und verlieren dabei Energie, sodass sie nicht mehr bei
der charakteristischen kinetischen Energie des AE-Peaks detektiert werden. Die iiberwiegen-
de Mehrzahl der detektierten Auger-Elektronen stammt daher aus den obersten 1-5nm der
Oberflache, was die hohe Oberflichenempfindlichkeit der Methode erklért. Aufgrund dieser
Eigenschaft eignet sich die Auger-Elektronenspektroskopie besonders zur Analyse der chemi-
schen Zusammensetzung der obersten Atomlagen eines Materials.

Einfallende Primérelektronen konnen inelastisch an leicht gebundenen Elektronen im Mate-
rial streuen und diese so herausschlagen. Ist der Energielibertrag grofl genug, konnen diese
Elektronen aus dem Material austreten und werden Sekundérelektronen (SE) genannt. Sie
besitzen Energien von bis zu 50eV. Aufgrund der geringen Energien stammen sie aus Tiefen
von bis zu 50-100 nm, wobei die meisten SE jedoch oberflichennah entstehen und aus tiefen
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von typischerweise 1-10nm stammen. SE kénnen mit einem speziellen Detektor gesammelt
werden, um so ein Sekundérelektronenbild zu erstellen. Dieses liefert ein Kontrastbild, das die
Oberfléchentopographie widerspiegelt [85, S. 95f]. Der Kontrast entsteht dadurch, dass die
Seiten der Wechselwirkungsblase an Kanten der Materialoberfliche liegen kénnen, sodass dort
zusétzlich SE austreten konnen. Dies fithrt zu einer héheren Intensitét der SE an Kanten. Ne-
ben dem topographischen Kontrast kann ein materialabhédngiger Kontrast entstehen, da die
Anzahl der Sekundérelektronen von der Ordnungszahl und der Dichte des Materials abhéngt.

Wie bereits erwahnt, konnen die Primérelektronen mehrfach elastisch und inelastisch an den
Atomhiillen des Materials streuen. Elastisch gestreute Elektronen werden unter grofien Win-
keln, oft iiber 90 °, zuriickgeworfen und kénnen aus dem Material austreten. Die Wahrschein-
lichkeit fiir elastische Riickstreuung hingt stark von der Energie der Primérelektronen sowie
der Ordnungszahl der Atome im Material ab. Elemente mit héherer Ordnungszahl streuen die
Elektronen stérker. Die zuriickgestreuten Elektronen werden als Riickstreuelektronen (BSE)
bezeichnet und stammen direkt vom priméiren Elektronenstrahl. Trotz der zahlreichen Streu-
prozesse innerhalb des Materials behalten die meisten BSE mindestens 50 % der Energie des
Primérelektronenstrahls. Dadurch kénnen sie aus deutlich gréfieren Tiefen, Tiefen von einigen
100nm bis etwa 1 pm an die Oberfliche zuriickgelangen. Diese Energieerhaltung erméglicht
es, den materialabhdngigen Kontrast zu nutzen: BSE von Elementen mit hoherer Ordnungs-
zahl treten mit hoherer Wahrscheinlichkeit aus und erzeugen ein intensiveres Signal. Das
BSE-Signal wird in Rasterelektronenmikroskopen mit speziellen Detektoren erfasst, wodurch
Z-Kontrast-Bilder erzeugt werden kénnen. Zusétzlich kann die Topographie der Probe den
BSE-Kontrast beeinflussen, insbesondere bei geneigten oder strukturierten Oberflichen, da
der Austrittswinkel der Elektronen die Detektionswahrscheinlichkeit verdndert [85, S. 95ff].
Abbildung 2.19 zeigt einen Vergleich von SE- und BSE-Aufnahmen einer NbszSn-Oberfléche.
Auf der linken Seite ist das SE-Bild zu sehen: die Kontrastunterschiede spiegeln vor allem
topographische Merkmale wie Kanten, Rauheiten oder Héhenunterschiede wider. Rechts da-
neben ist das BSE-Bild derselben Fliache dargestellt. Hier sind die Kontrastunterschiede durch
die chemische Zusammensetzung bedingt: Zinn, das eine hohere Ordnungszahl besitzt, liefert
ein stirkeres BSE-Signal und erscheint heller als die Niob-reichen Bereiche. Auf diese Weise
wird die lokale Verteilung der Elemente innerhalb der Probe sichtbar.

SEI  10kV D17mm  SS58 x140 100pm  — BEC 10kV WD17mm  SS58 x140 100pm  —

Abbildung 2.19: Ein SE-Bild (links) und ein BSE-Bild (rechts) derselben Oberfliche einer NbsSn-Probe.
Ein charakteristischer Defekt ist rot eingekreist, um das Wiedererkennen in beiden Bildern zu er-
leichtern.
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Neben Sekundér- und Riickstreuelektronen kénnen durch die Wechselwirkung von Primér-
elektronen mit dem Material auch Rontgenstrahlen erzeugt werden. Dabei wird zwischen
charakteristischer Rontgenstrahlung und Bremsstrahlung unterschieden. Bremsstrahlung ent-
steht durch die Beschleunigungs- oder Richtungsidnderungen der Primé&relektronen, z. B. beim
Abbremsen an den Atombhiillen im Material. Die dabei verlorene kinetische Energie wird in
Form von Rontgenstrahlung emittiert. Aufgrund der unterschiedlichen elastischen und in-
elastischen Streuprozesse der Elektronen innerhalb des Materials entsteht ein kontinuierliches
Spektrum. Die maximale Energie der detektierten Réntgenstrahlung wird durch die Energie
der Primérelektronen begrenzt, da kein Elektron mehr Energie abgeben kann, als es urspriing-
lich besitzt [85, S. 236ff].

Einfallende Elektronen kénnen aulerdem gebundene Elektronen aus den Atomen herausschla-
gen. Wenn nun ein Elektron aus einer hoheren Schale den leeren Zustand besetzt, gibt das
Atom ein Rontgenphoton mit einer Energie ab, die der Energiedifferenz zwischen den beiden
Zustéanden entspricht. Dies wird charakteristische Rontgenstrahlung genannt [85, S. 233ff].
Hier gibt die Schale, aus der das herausgeschlagene Elektron stammt, den Ubergangsnamen
vor. So bedeutet K,-Strahlung, dass ein Elektron aus der L-Schale in eine freie Stelle der
K-Schale fallt. Der Index gibt an, woher das nachriickende Elektron stammt. Wiirde es bei-
spielsweise aus der M-Schale in die K-Schale fallen, wird von Kj-Strahlung gesprochen. Da
die Energiedifferenzen elementspezifisch sind, stellt die charakteristische Rontgenstrahlung
einen eindeutigen Fingerabdruck des Elements dar. Dieses Signal bildet die Grundlage der
energiedispersiven Rontgenspektroskopie (EDX) im Rasterelektronenmikroskop [85, S. 265ff].
Da die Rontgenphotonen nur schwach im Festkorper absorbiert werden, konnen sie aus Tiefen
bis in den Mikrometerbereich austreten. Dadurch ermoglicht die charakteristische Rontgen-
strahlung eine zuverldssige Elementanalyse, wenngleich mit einer im Vergleich zu Sekundér-
und Riickstreuelektronen geringeren lateralen Auflésung. Je nach Energie der Rontgenstrah-
lung und Dicke der Probe kann die Absorption der Rontgenstrahlung nicht vernachlassigt
werden. Die Verringerung der Intensitéit einer charakteristischen Linie kann durch

t
I =Ipexp <—“pt> — Ipexp | —— (2.5.2)
p Au

ausgedriickt werden [85, S. 257]. Hier ist I die gemessene und I die originale Intensitét. u
ist der Absorptionskoeffizient, A, die Absorptionslidnge, p die Dichte des Materials und ¢ die
Wegléinge im Material.

2.6 Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie

Die Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie (UPS) [86] ist eine oberflichensensitive Ana-
lysemethode, bei der Photoelektronen aus dem Valenzband verschiedener Materialien unter-
sucht werden kénnen. Diese Informationen kénnen genutzt werden, um die Interaktionen von
Chemiesorbaten zu verstehen oder auch die Austrittsarbeit des Materials zu bestimmen. Um
die Valenzelektronen anzuregen, wird ultraviolettes (UV) Licht verwendet, welches oft aus
einer Heliumgasentladungslampe stammt. Wenn Helium als Gas verwendet wird, wird meis-
tens die He-I-Linie, mit einer Energie von Wyg; = 21.22eV oder die He-II-Linie mit einer
Energie von Wyg ;1 = 40.81 eV genutzt.

Trifft ein einfallendes Photon mit der Energie hv auf die Oberfliche, kann es ein Elektron
aus dem Valenzband ins Vakuum anregen. Da diese Sekundérelektronen aus jedem Bereich
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des Valenzbandes stammen kénnen, entsteht eine Abbildung des Valenzbandes oberhalb des
Vakuumlevels. Dies ist im linken Teil von Abbildung 2.20 zu sehen. Allerdings kénnen die SE
auf dem Weg aus dem Material inelastisch streuen, sodass diese kinetische Energie verlieren.
Die SE liegen zwischen der Reflexion des Valenzbandes und dem Ferminiveau, wie es in der
Mitte von Abbildung 2.20 zu sehen ist. Das resultierende UPS Spektrum ist rechts in Abbil-
dung 2.20 zu sehen. Dies ist eine Kombination aus den Elektronen aus dem Valenzband und
den Sekundarelektronen.

Sekundér-
» elektronen

Valenzband

Zustandsdichte ~——»

Abbildung 2.20: Schematische Darstellung des Entstehungsprozesses eines UPS-Spektrums. UV-Licht
trifft auf die Probe und regt Valenzelektronen iiber das Vakuumlevel Wy . an (links). Auf dem
Weg ins Vakuum kénnen Elektronen inelastisch streuen, wodurch ihre kinetische Energie reduziert
wird. Dies fiihrt zur Bildung von Sekundarelektronen (Mitte). Das gemessene UPS-Spektrum be-
steht somit aus dem Anteil der Valenzelektronen und dem der Sekundarelektronen. Das Ferminiveau
Wy bezieht sich auf das Ferminiveau des Spektrometers und wird diblicherweise auf 0¢eV kalibriert.
Da Probe und Spektrometer elektrisch leitend verbunden sind, gleichen sich ihre Ferminiveaus im
thermodynamischen Gleichgewicht an, sodass alle gemessenen Elektronenenergien relativ zum Fer-
miniveau des Analysators bestimmt werden [86].

Die freigesetzten Photoelektronen gelangen anschlieend in einen konzentrischen Hemisphé-
renanalysator. Dieser besteht aus einer inneren und einer dufleren Hemisphére, zwischen
denen ein elektrisches Feld angelegt wird, das nur Elektronen mit einer kinetischen Ener-
gie innerhalb eines definierten Energieintervalls um die sogenannte Passenergie durchlésst.
Durch Variation der Analysatorspannung kann ein Energiebereich abgetastet werden, wobei
fiir jede kinetische Energie die Zahlrate der Elektronen erfasst wird, aus der sich das UPS-
Spektrum ergibt. Die Energieauflosung des Analysators wird maflgeblich durch die gew&hlte
Passenergie bestimmt und héngt zusétzlich von der Spaltgeometrie sowie der Abbildungsqua-
litdt der elektrostatischen Linsen ab. Typische Passenergien liegen dabei zwischen etwa 1eV
und mehreren hundert eV. Eine geringe Passenergie liefert eine hohe Auflésung, limitiert aber
die Anzahl an Elektronen. Da aber die Energiebreite der UV-Quelle mit 3 meV sehr gering
ist, kann die Passenergie auf einen kleinen Wert eingestellt werden, ohne die Auflésung zu
beeintréichtigen.



2.6. ULTRAVIOLETT-PHOTOELEKTRONENSPEKTROSKOPIE 37

Damit Aussagen iiber die Bindungsenergien W der Elektronen getroffen werden kdnnen,
miissen diese aus der kinetischen Energie Wy;, berechnet werden:

WB = hv — ka - Vbias- (2.6.1)

Hier ist A das Plancksche Wirkungsquantum und V3;,s eine angelegte Biasspannung, im Be-
reich von -5V bis -12 'V, die an die Probe angelegt wird. Dies ist hilfreich, um Elektronen mit
sehr geringer kinetischer Energie noch messen zu kénnen. Im Normalfall ist das Spektrometer
auf das Ferminiveau kalibriert, sodass das Ferminiveau im Spektrum bei einer Bindungsener-
gie von 0 liegt. In diesem Fall lédsst sich die Austrittsarbeit direkt berechnen:

® = hv — Wey. (2.6.2)

Hierfiir muss die Sekundéarelektronen-Cut-off-Energie We,,; bestimmt werden. Die
Sekundarelektronen-Cut-off-Energie bezeichnet die geringste kinetische Energie, bei der emit-
tierte Elektronen die Probe verlassen und den Analysator noch erreichen kénnen. Um Wy
zu bestimmen, wird eine sogenannte Basislinie an den Untergrund angelegt. Als néchstes
wird der héchste Wert der Ableitung an dem Sekundérelektronenpeak bestimmt und dort
eine Tangente angelegt. Der Schnittpunkt zwischen der Tangente und der Basislinie stellt
Weae dar, wie es in Abbildung 2.21 zu sehen ist.

350000
— Gold
3000001 —:- Tangente
------ Basislinie
2500001 —-- Wy, = (16.09+0.10) eV
© 200000 /
C
3 150000
@]
1000001
500001 e e
0-

12 13 14 15 16 17 18
Wpg [eV]

Abbildung 2.21: UPS-Spektrum einer Goldprobe. Die zur Bestimmung der Sekundarelektronen-Cut-off-
Energie Wy bendtigte Tangente und Basislinie sind eingezeichnet. Im Schnittpunkt liegt Wey.
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Kapitel 3

Das Feldemissionsrastermikroskop

Das Feldemissionsrastermikroskop (engl.: field emission scanning microscope, FESM) ist ein
Analysegerit, mit dem die Feldemissionseigenschaften von Materialien untersucht werden
konnen. Hierfiir wird eine Testspitze in einem Abstand von wenigen Mikrometern tiber die
Probe gebracht und eine Spannungsrampe angelegt, die dafiir sorgt, dass sich Elektronen von
der Probe zur Testspitze bewegen kénnen. Ist die Spannung beziehungsweise das angelegte
elektrische Feld hoch genug, fliefit nach der Fowler-Nordheim-Gleichung 2.2.8 ein Strom. Aus
diesen Strom-Spannungskurven koénnen materialspezifische Eigenschaften der Feldemission
abgeleitet werden.

Obwohl sich die Randbedingungen zwischen DC-Feldemissionsmessungen und den Bedingun-
gen in supraleitenden RF-Cavities unterscheiden, kénnen DC-Messungen dennoch wertvolle
Informationen fiir RF-Anwendungen liefern [87]. Der grundlegende Emissionsmechanismus,
nédmlich das quantenmechanische Tunneln von Elektronen durch die Potentialbarriere ge-
méaf der Fowler-Nordheim-Theorie, ist in beiden Féllen derselbe und héngt primér von der
lokalen elektrischen Feldstédrke, der Austrittsarbeit des Materials sowie dem geometrischen
Feldiiberhohungsfaktor 5 ab (vgl. Gleichung 2.2.8). DC-Messungen ermoglichen daher die
Untersuchung dieser material- und oberflichenabhéngigen Parameter sowie die Identifikation
und Charakterisierung von Emissionszentren. Dadurch lassen sich Unterschiede im Emissi-
onsverhalten verschiedener Materialien, Beschichtungen oder Oberflichenbehandlungen sys-
tematisch vergleichen. Auch wenn die unter DC-Bedingungen gemessenen Emissionsstrome
nicht direkt quantitativ auf RF-Cavities {ibertragbar sind, erlauben sie dennoch Riickschliisse
auf relative Trends und liefern wichtige Hinweise auf die feldemissionsrelevanten Eigenschaf-
ten der untersuchten Oberfldchen [87]. Dartiber hinaus stellen Feldemissionsmessungen unter
DC-Bedingungen in der Regel eine stiarkere Belastung fiir die untersuchten Materialien dar
[88]. Die dabei bestimmten Einsetzfelder konnen daher als konservative Abschétzung angese-
hen werden, sodass unter RF-Bedingungen typischerweise hohere Einsetzfelder zu erwarten
sind.

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau des in dieser Arbeit verwendeten FESMs,
welches sich an der Bergischen Universitdt Wuppertal befindet, beschrieben und die eigens fiir
das Gerit entwickelte Software vorgestellt. Da die verwendete Testspitze ausschlaggebend fiir
das endgiiltige Messergebnis ist, wird der Prozess der Spitzenherstellung ebenfalls beschrie-
ben. AbschlieBend werden die fiir diese Arbeit wichtigen Schritte der Datenanalyse erklért,
die dann in den folgenden Kapiteln angewendet werden.
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3.1 Experimenteller Aufbau

Das FESM besteht aus zwei Vakuumkammern, einem Rack mit unterschiedlichen elektroni-
schen Steuerungsmodulen sowie einem PC zur Bedienung und Steuerung [13]. Das Vakuum-
system besteht aus einer UHV-Analysekammer und einer HV-Préparationskammer. Beide
Kammern werden durch eine UHV-Schleuse voneinander getrennt. Der ganze Aufbau steht
auf Gummidampfern von TICO PA/10, um Vibrationen und speziell auch die Einkopplung
von Trittschall und Gebdudeschwingungen zu reduzieren. Mithilfe eines Pumpsystems, beste-
hend aus Vorpumpe, Turbomolekularpumpe (Pfeiffer TMU 071 P) und Ionen-Getter-Pumpe
(Leybold IZ 400) fiir die Analysekammer, kann ein Druck von 5 - 107! mbar und in der
Préparationskammer ein Druck von 2-10~7 mbar erreicht werden. Durch Ausheizen der Ana-
lysekammer kann dieser Druck noch etwas reduziert werden. Hierfiir sind an den Vakuum-
kammern Flex-Heizbdnder (Horst 830 W) angebracht, mit denen die Vakuumkammern und
die Tonen-Getter-Pumpe auf Temperaturen von bis zu 200°C gebracht werden kénnen, um
die Desorption von Restgas an den Innenwénden der Kammern zu initiieren. Um eine gleich-
méafige Temperaturverteilung in den Kammern zu gewéhrleisten, wird zusétzlich der gesamte
Aufbau in Aluminiumfolie eingewickelt. Eine Standardtemperatur zum Ausheizen liegt bei
ungefahr 120 °C. Fir hohere Temperaturen missen die elektronischen Komponenten an den
Vakuumkammern entfernt werden.

UHV Kammer

~5x10710 mbar

Praparationskammer
~2x10~7 mbar

Mikroskop Probenhalter

Optisches D
mit Probe

Picoammeter T ]
| 3D-Steuerungs- |

Controller
Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des FESM, bestehend aus einer UHV-Analysekammer, einer Pra-

parationskammer und den elektronischen Steuerungsmodulen. Am Probenhalter ist das verwendete
Koordinatensystem eingezeichnet.

Abbildung 3.1 zeigt den schematischen Aufbau des FESMs. Die Analysekammer ist mit einer
Elektronenquelle (VG Scientific LEG 200), einer Ionengun (SPECS IQE 12/38) und einem
hemisphérischen Elektronenenergieanalysator (VG Scientific ESCA CLAM 100) ausgestat-
tet, wobei diese Geréte fiir die vorliegende Arbeit nicht benutzt wurden und aus diesem
Grund nicht in Abbildung 3.1 eingezeichnet sind. Auf dem unteren Kammerflansch sitzt ein
XYZ-Tisch, sowie ein Proben- und ein Spitzenhalter. Der XYZ-Tisch ist iiber drei Linea-
rachsendurchfithrungen an drei Schrittmotoren (Newport UE31PP) mit 64nm Schrittweite
angeschlossen. Diese werden iiber einen Newport MM 4006 Schrittmotorcontroller angesteu-
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ert. Die Kombination aus Lineardurchfithrung und Schrittmotoren ermdglicht eine laterale
Auflésung von 1pm. Der maximale Verfahrweg in XYZ-Richtung betréigt jeweils 25 mm. Der
Probenhalter sitzt auf einer konkaven Kupferplatte, die wiederum auf dem XYZ-Tisch sitzt.
Die Kupferplatte ist auf ihrer Unterseite mit einer Fiihrungsbuchse ausgestattet. Durch Ab-
senken des Probentischs kann ein Zapfen in diese Buchse eingefiihrt werden, wodurch eine
Fixierung des Tisches ermoglicht wird. Durch das Verfahren in X- und Y-Richtung kann die
Probe parallel zur Spitze ausgerichtet werden. Der Spitzenhalter besteht aus einer Revolver-
halterung und kann bis zu drei Spitzen gleichzeitig aufnehmen. Vor der Analysekammer ist
ein langreichweitiges optisches Mikroskop (Questar QM 100) installiert. Mit einer durch einen
Raspberry Pi Zero ausgelesenen Digitalkamera ldsst sich der Spitzen-Proben-Abstand sehr
gut beobachten und dient als weiteres Mittel, um den Abstand und die Kalibrierung abzu-
schitzen. Die Préaparationskammer ist iiber eine Schleusentiir mit dem Auflenraum verbun-
den, {iber die Proben und Spitzen aus der Umgebung in die Praparationskammer eingeschleust
werden konnen. In dieser Tiir ist ein Lineartranslator installiert, der einen Transport der Pro-
ben oder Spitzen in die Analysekammer ermoglicht. Mit Wobble-Sticks in beiden Kammern
konnen die Proben und Spitzen versetzt werden. Des weiteren befindet sich ein Ofen (Kamm-
rath & Weiss GmbH) in der Priaparationskammer, der iiber einen JUMO eTron 04 Controller
angesteuert werden kann. Der Ofen kann bis zu einer Temperatur von 1200°C betrieben
werden. Zum Fluten der Préparationkammer wird Stickstoff verwendet, um die Kammer
moglichst frei von Verschmutzungen und Wasserdampf zu halten. Als Spannungsversorgung
fiir die Feldemissionsmessungen wird ein FUG UCN 100M-10000 verwendet. Dieses Netzteil
kann eine Spannung von bis zu 10kV und eine maximale Leistung von 100 W liefern. Weiter-
hin kann es sowohl analog als auch digital betrieben werde, wobei fiir den FESM-Betrieb nur
die digitale Ansteuerung verwendet wird. Uber die Potentiometer am Netzteil lassen sich die
Spannung und auch der Strom begrenzen. Fiir den Betrieb des FESMs wird keine Spannungs-
begrenzung verwendet und die Strombegrenzung auf den kleinstmoglichen Wert von 0.01 mA
gesetzt. Zur Strommessung wird ein Picoamperemeter Keithley 6485 verwendet. Hiermit las-
sen sich Strome im pA-Bereich messen. Der Motorcontroller, die Spannungsversorgung sowie
das Picoamperemeter sind alle iiber eine General Purpose Interface Bus (GPIB) Schnittstelle
an den Steuerungs-PC angeschlossen.
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3.2 Steuerungssoftware

Urspriinglich wurde das FESM iiber LabView angesteuert. Im Zuge dieser Arbeit wurde ein
Programm entwickelt, dass die Aufgaben der LabView-Version tibernimmt und vereinfacht.
Hierfiir wurde die Programmiersprache Python 3 [89] verwendet, da es frei von Lizenzen und
Open Source ist. Zum Erstellen der graphischen Oberfliche (eng.: graphical user interface,
GUI) wurde das Paket PyQt5 genutzt.

3.2.1 Softwarearchitektur

Die Softwarearchitektur ist objektorientiert aufgebaut. Jede Klasse tibernimmt eine spezifi-
sche Aufgabe in der Steuerung der einzelnen Messgerite oder in der Datenverwaltung, wie
zum Beispiel Messprotokolle und Datenspeicherung. Dies hat den Vorteil, dass die Ansteue-
rung von einander abgekapselt ist und so sichergestellt wird, dass die gleichen Informationen
iiberall vorhanden sind. Abbildung 3.2 zeigt ein Flussdiagramm der Softwarearchitektur an-
hand der genutzten Klassen. Es wird durch Pfeile angezeigt, welche Klasse Zugriff auf die
jeweiligen anderen Klassen hat.

Abbildung 3.2: Flowchart der Softwarearchitektur des Steuerungsprogramms fiir das FESM. Die Pfeile
verdeutlichen die Zugriffsberechtigung zwischen den einzelnen Klassen.

Die drei Klassen HVClass, Picoammeterclass, Motorclass_Newport und pressuresensorclass
laufen gemeinsam in einem separaten Thread und fragen alle 100 ms die Spannung, den Strom,
die Position der Probe entlang der einzelnen Achsen und den Kammerdruck ab. Diese Grofien
werden innerhalb der einzelnen Klassen abgespeichert. Wenn einer der Werte von den Klassen
Scanclass, GUI_Main und GUI_z _calibration bendtigt wird, kann so ressourcenschonend der
Wert abgefragt werden. Im Hauptthread lauft das GUI der Steuerungssoftware. Von hier aus
werden die Werte fiir die Inputparameter, die durch den Nutzer gesetzt werden, auf die jewei-
ligen Klassen verteilt. Die Klasse Scanclass verwaltet das Messprotokoll der Software. Hier
werden die Eingabeparameter des Nutzers in einem separaten Thread ausgefiihrt. Anschlie-
Bend werden die Messparameter sowie die gemessenen Daten der Klasse fileclass ibergeben
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und in einer .txt-Datei abgespeichert. Weiterhin kann iiber GUI__Main die graphische Ober-
fldche der Hohenkalibrierung GUI _z calibration gestartet werden. Diese Klasse sorgt fiir eine
korrekte Bestimmung des Abstands zwischen Probe und Spitze und greift dafiir bei Bedarf
auf Methoden der Klasse z_calibration zuriick. Die Klasse webcam hat die Aufgabe, mit dem
optischen Mikroskop zu kommunizieren, um ein Livebild des Proben-Spitzen-Abstands zeigen
zu konnen und bei Bedarf Screenshots zu erstellen und abzuspeichern.

3.2.2 Die graphische Oberfliche

Abbildung 3.3 zeigt das Hauptfenster der Steuerungsoftware des FESM. Der Bereich Sta-
tusmonitor dient als Ubersicht der verbundenen Gerite und des Messprogramms. Hier wird
der Verbindungsstatus des Netzteils, Picoamperemeters und des Drucksensors angezeigt. Des
weiteren kann ein Speicherpfad fiir die Messungen hinterlegt werden. Dieser wird in einer
Log.txt im Programmordner gespeichert und nach dem Neustart des Programms wieder gela-
den. Auflerdem wird hier der Status der Messung angezeigt, also ob eine Messung aktiv und
wie weit diese fortgeschritten ist.

Im Bereich HV Unit kann die aktuell angelegte Spannung und der aktuelle Strom abgelesen
werden. Es ist auerdem moglich, hier eine feste Spannung zu setzen. Uber den Bereich XYZ
Stage lassen sich die Positionen der Schrittmotoren ablesen und es besteht die Mdoglichkeit,
diese zu dndern. Dabei handelt es sich um relative Bewegungen der Motoren. Nach jeder Be-
wegung, auch wiahrend einer laufenden Messung, wird iiberpriift, ob die Motoren die Probe an
die richtige Position bewegt haben. Ist dies nicht der Fall, wird so lange der Bewegungsbefehl
gesendet bis die Probe auf der richtigen Position ist. Sollte der Motorcontroller nicht mehr
reagieren, wird dieser nach 20 fehlgeschlagenen Kommunikationsversuchen automatisch neu
gestartet. Die neuen Positionen werden hier in der Einheit MCU des Motorcontrollers ange-
geben, wobei eine MCU 15.75 mm entspricht. Auflerdem wird der Abstand zwischen Probe
und Spitze unter dem Punkt Zj in Mikrometern angegeben. Hierbei ist Zy die Z-Position, bei
der ein Kontakt zwischen Probe und Spitze hergestellt ist. Der Abstand wird wiahrend Bewe-
gungen in Z-Richtung laufend aktualisiert. Uber den Button Calibrate kann die graphische
Oberflache zur Hohenkalibrierung der Probe gedffnet werden.

Das Unterfenster Scan behandelt alles rund um das Messprogramm. Hier kann zuerst ein
Messpfad ausgewédhlt werden. Es besteht die Moglichkeit, nur eine Punkt- oder eine Lini-
enmessung in X- oder Y-Richtung durchzufiihren. Auflerdem kann eine Oberflichenkarte
gemessen werden, bei der eine bestimmte Flache abgerastert wird. Sowohl fiir die Linien-
messung als auch fir das Mapping miissen die relativen Start- und Endpositionen der X-
und Y-Achse angegeben werden. Als néchstes kann aus verschiedenen Messmodi ausgewahlt
werden. Zur Verfigung stehen: I-V-Curve, Constant Voltage, Constant Current und Current
over Time. Der Modus I- V-Curve misst vollstdndige Strom-Spannungskurven an einer festen
Position bis zu einem maximalen Strom, der in Max. Current gesetzt werden muss. Constant
Voltage misst den Strom bei einer vom Nutzer definierten Spannung, die unter Fized Voltage
angegeben wird. Der Modus Constant Current misst wiederum die Spannung bei einem festen
Strom, der durch Max. Current festgelegt ist. Mit dem Modus Current over Time lésst sich
die Stromentwicklung iiber einen gewissen Zeitraum untersuchen. Hierfiir wird unter Timer
die gewiinschte Zeit und unter Maz. Current der Startstrom eingegeben. Ist dieser erreicht
wird die iiber den Strom eingestellte Spannung gehalten und es erfolgt eine kontinuierliche
Strommessung. In jedem Modus wird die Spannung geméafl der Spannungsrampe, die in V-
Ramp angegeben ist, langsam erhéht. Als Spannungsrampe sind Werte zwischen 1% und
1000 % zuldssig. Wird der maximale Strom oder die maximal gewiinschte Spannung erreicht
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stoppt die Spannungsrampe und je nach Modus wird diese gehalten oder sinkt wieder auf
Null ab. Es ist wichtig, die richtige Spannungsrampe zu wéhlen, da ein zu schnelles Ansteigen
der Spannung zu frithzeitigen Stromdurchbriichen fithren kann und so die Messung negativ
beeinflusst. Mit Maxz E-Field kann die elektrische Feldstarke, falls gewlinscht, begrenzt wer-
den. Die Spannung steigt in diesem Fall nur bis zu einem maximalen Spannungswert, bei
dem im aktuellen Abstand zwischen Probe und Spitze diese maximal gewiinschte Feldstérke
anliegt. Ist ein Wert von 0 eingetragen, ist keine Begrenzung aktiviert. Uber Stepsize wird die
Schrittweite der Motoren zwischen den einzelnen Messpunkten angegeben. Mit Pollinterval
wird die softwareseitige Abtastrate der Spannung und des Stroms gesetzt. Standardméfig ist
hier ein Wert von 150ms angegeben. Uber die Checkbox Live Height Correction kann eine
sich wiederholende Neukalibrierung des Abstands aktiviert werden. Hier wird bei jedem neu-
en Messpunkt zuerst eine erneute Hohenkalibration durchgefithrt und erst dann ein Messwert
gemessen. Dies kann hilfreich bei unebenen Proben sein, wobei hier dann im Nachhinein ein
groflerer Fehler angenommen werden muss, da bei unebenen Oberflichen nicht mehr garan-
tiert ist, dass die Probenoberfliche parallel zur Spitze liegt. Mit der Checkbox Preconditioning
Surface kann die Oberfldche fiir eine gewisse Zeit einem Strom von 0.3 nA ausgesetzt werden,
um so die Oberfliche langsam zu aktivieren ohne sie zu beschédigen. Hierfiir kann in Timer
die gewiinschte Zeit eingetragen werden. Unter Comments wird ein Kommentar zur aktuellen
Messung der Messdatei hinzugefiigt. Sobald die Messung gestartet wird, besteht immer die
Moglichkeit, diese tiber die Buttons Pause und Continue nach einer abgeschlossenen Linie zu
pausieren oder dann auch fortzusetzen. Ist die Messung aktiv, so aktiviert sich der Live-Plot
und die Daten einer aktuellen Messung, z.B. Spannung gegen Strom, werden geplottet. Uber
Reset kann dann die Plotanzeige zuriickgesetzt werden. Wahrend einer pausierten Messung
kann im Bereich Save/Load paused Scanfile die aktuelle Messung zwischengespeichert werden
oder bei Bedarf neu geladen werden, um diese dann fortzusetzen.

Uber Webcam wird das optische Mikroskop eingebunden. Uber das dann aktive Video lisst
sich der Proben-Spitzen-Abstand live beobachten und falls die Checkbox Take photo aktiviert
ist, wird vor jedem Messpunkt ein Foto erstellt und abgespeichert. Es konnen auch weitere
Kameras iiber die Input-Funktion bei Bedarf hinzugefiigt werden, um die Probenoberfliche
aus zwei Perspektiven beobachten zu konnen. Im Bereich Error werden alle aktiven Fehler-
meldungen angezeigt. Alle Daten werden in eine .txt-Dateien geschrieben. In der Kopfzeile
stehen die eingestellten Messparameter, der kalibrierte Abstand, sowie der gesetzte Kom-
mentar und werden vor beginn der eigentlichen Messung in der .txt-Datei abgespeichert.
Anschlielend werden die wiahrend der Messung erfassten Messwerte fortlaufend angefiigt. Im
Messmodus I-V-Kurven wird fiir jede gemessenen Strom-Spannungskurve eine Datei erstellt,
unabhingig von dem gewédhlten Messpfad. Im Gegensatz dazu wird fiir die Modi Constant
Voltage und Constant Current jeweils eine Strom- oder Spannungsmatrix fiir die komplett
gemessene Linie oder Fliche hinzugefiigt.
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Abbildung 3.3: GUI des FESMs Steuerungsprogramms.

3.2.3 Die Hohenkalibrierung

Damit die Messungen richtig ausgewertet werden konnen, muss der Abstand zwischen Probe
und Spitze moglichst genau bestimmt werden. Hierfiir wird sich folgendes Prinzip zu Nutzen
gemacht: Bei einem konstanten Strom (z.B. 1nA) verhalten sich Spannung und Abstand
linear. Werden also fiir verschiedene Abstinde Spannungswerte gemessen, kann auf die Z-
Position zuriickgerechnet werden, bei der sich die Spitze und Probe beriihren. Dieser Wert
wird als Zj bezeichnet. Aus der Differenz von Z und Zj lasst sich dann der aktuelle Abstand
in Mikrometern berechnen. Uber den Button Calibrate in der Hauptansicht des GUI 6ffnet
sich das Kalibrationsfenster, welches in Abbildung 3.4 zu sehen ist.
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B z calibration - X

Autocalibration | [ ] slow Position  Voltage[V] ~Current[A]

Stop Calibration

Activate Area
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Extrapolate Touch & Go

U(z)= p1*z+p2

pl: 0.0000000
p2: 0.0000000
R: 0.000

Z0:  -61.6280

Set 20: [ 1]

Reset Apply + Exit

Abbildung 3.4: Kalibrationsfenster des Hauptprogramms, um den Abstand zwischen Probe und Spitze
bestimmen zu kénnen.

Uber die Funktion Autocalibration lduft die komplette Hohenkalibration automatisch ab.
Hierfiir kann Uber die Checkbox Slow bestimmt werden, wie weit sich die Probe der Spit-
ze nach einem Messdurchlauf annédhert. Ist der Haken gesetzt, betrdgt die Verringerung des
Abstandes 0.02 MCU/1.27 pm, andernfalls 0.05 MCU/3.17 ym. Uber die Spinbox wird die ge-
wiinschte Anzahl an Messungen angegeben. Ein kompletter Durchlauf der Hohenkalibration
lauft wie folgt ab: Fiir den momentanen Abstand wird die Spannung langsam erhoht bis
ein Strom von 1nA gemessen wird. Jede Messung wird abschlielend verifiziert, d.h. es wird
tiberpriift ob der gemessene Strom tatsichlich 1nA betrdgt. Hierfiir wird ein Fehler von 10 %
eingerdumt. Ist dies der Fall, werden Abstand, Spannung und Strom gespeichert, in der Ta-
belle rechts angezeigt und der Abstand wird um einen festen Wert verringert. Sind geniigend
Messwerte aufgezeichnet worden, wird ein linearer Fit mit U(z) = p1z + p2 durchgefiihrt.
Anschliefend wird Zy nach der Formel

Zy = -2 (3.2.1)

n

berechnet und die Fitparameter werden im Kalibrationsfenster angezeigt. Die Autokalibra-
tion kann zu jeder Zeit Gber den Button Stop Calibration beendet werden. Der Prozess der
Hohenkalibration kann auch manuell durchgefithrt werden. Hierfiir kann das Netzteil auf
den analogen Betrieb umgestellt und manuell ein Strom von 1nA eingestellt werden. Durch
Driicken des Buttons Add wird der aktuelle Messwert auf der rechten Seite des Kalibrations-
fensters gespeichert. Durch Remove wird der letzte Eintrag wieder geloscht. Sobald Eatrapo-
late gedriickt wird, beginnt der Fitprozess und Zy wird berechnet.
Eine weitere Mdoglichkeit Zy zu bestimmen, ist die Methode via Touch & Go. Hierbei wird
der Abstand zwischen Probe und Spitze schrittweise um 0.01 MCU/0.64 pm verringert, bis
ein Kontakt zwischen Spitze und Probe hergestellt ist. Da das Netzteil immer eine Spannung
von wenigen Volt hat, flieft bei Kontakt ein endlicher Strom, der gemessen werden kann.
Dann wird die Z-Position als Zy geloggt und ein Abstand von 1 MCU /64 pm hergestellt. Bei
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dieser Variante der Hohenkalibrierung ist allerdings zu beachten, dass nicht jeder Spitzentyp
geeignet ist. Da durch den Kontakt die Spitze mechanisch belastet wird, konnen nur Kegel-
stumpfspitzen hierfiir verwendet werden. Bei Spitzen aus einem diinnen Draht oder mit einem
sehr kleinen Querschnitt von weniger als wenigen pm kann die Spitze abstumpfen oder sich
verbiegen. Nach erfolgreicher Bestimmung von Zy kann die Kalibrierung entweder akzeptiert
(Apply + Ezit) oder abgelehnt werden (Reset). Im ersten Fall schliefit sich das Fenster und
Zy wird im GUI iibernommen. Im zweiten Fall wird die aktuelle Messung wieder geloscht
und kann erneut durchgefiihrt werden.

3.3 Messprotokolle und Datenanalyse

Dieses Unterkapitel behandelt die verschiedenen Messprotokolle und anschlieffende Datenana-
lyse. Dafiir wird als erstes auf die Berechnung des Messfehlers einer Spannungsmessung mit
dem FESM eingegangen, da dies kritisch fiir die Beurteilung der Messergebnisse ist. Aufler-
dem soll auf die Hauptmessmodi eingegangen werden, die fiir die Aufnahme und Auswertung
der Daten hinsichtlich der Feldemissionsexperimente in dieser Arbeit benotigt werden. Dabei
wird gezeigt, was Strom-Spannungskurven sind, welche Arten von Strom-Spannungsverhalten
sich beobachten lassen und welche Informationen daraus abgeleitet werden kénnen. Gleiches
gilt fiir die Konstanter-Strom-Maps. Hier soll zusétzlich gezeigt werden, wie die Daten von
etwaigen Beschiddigungen bereinigt und wie die Daten im Anschluss gefittet werden kénnen.

3.3.1 Messfehler des FESMs

Das korrekte Einschatzen des Fehlers einer Messung ist wichtig, um die experimentellen
Ergebnisse richtig einzuordnen. Jedes Experiment hat seine eigenen Fehlerquellen, die zu
beriicksichtigen sind. Im Falle des FESMs existieren fiinf hauptsédchliche Fehlerquellen. Diese
stammen aus der Spannungsversorgung, dem Picoamperemeter, der Motorsteuerung und der
Software. Tabelle 3.1 zeigt die verschiedenen Quellen von Messungenauigkeiten und deren
Ungenauigkeiten.

Tabelle 3.1: Fehlerquellen des experimentellen Aufbaus des FESMs und deren Ungenauigkeiten.

Fehlerquelle ‘ Ungenauigkeit
Netzteil 0.2%+10V
Picoamperemeter 0.4 %-+400 fA
Motorsteuerung 1pm
Touch & Go 0.64 pm
Verkippung der Spitze 1%

Die Genauigkeit fiir das Netzteil und des Picoamperemeters konnen einfach aus den jeweiligen
Handbiichern entnommen werden. Der Fehler der Motorsteuerung ist in vorherigen Arbeiten
an dem FESM bestimmt worden [13]. Hinzu kommt jetzt noch ein softwareseitiger Fehler.
Bei der Hohenkalibrierung via Touch & Go wird die Probe in 0.01 MCU/0.64 pm Richtung
Probe bewegt. Dies resultiert in einem Gesamtfehler fiir den Abstand zwischen Probe und
Spitze von Ad = 1.19 pm. Der Fehler aus der Hohenkalibrierung via Spannungsmessung wird
hier nicht betrachtet, da fiir alle Proben Touch € Go verwendet wird. Zusétzlich zu den be-
reits genannten Fehlerquellen muss auch eine eventuelle Verkippung der Spitze beriicksichtigt
werden, weil es an den Réndern der Testspitze dann zu einer Feldiiberh6hung kommen kann.
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Zwar kann mithilfe der Probenkalibrationsroutine die Probe sehr genau parallel zur Spitze
ausgerichtet werden, aber wenn die Spitze schon leicht verkippt in der Spitzenhalterung liegt,
existiert immer eine gewisse Verkippung zur Probe. Jedoch kann mithilfe des optischen Mi-
kroskops sehr gut beobachtet werden, ob eine Verkippung der Spitze vorliegt. Da es hier um
eine optische Uberpriifung handelt, wird trotzdem ein Fehler von 1% fiir die Spitzenverkip-
pung beriicksichtigt. Die Spannungswerte werden im Verlauf der Auswertung iiber £ = %
in eine elektrische Feldstédrke umgerechnet. Somit berechnet sich der Fehler der elektrischen
Feldstarke AE aus den Fehlern der Spannung AU und des Abstands Ad nach der Gaufy’schen
Fehlerfortpflanzung zu:

AE = \/<AdU)2 + <—UdA2d>2 +(0.01- E)?. (3.3.1)

Um den Fehler des elektrischen Feldes besser abschétzen zu kénnen, werden fiir die Abstdnde
5pm, 10 pm und 15 pm die relativen Fehler AE—E in dem iiblichen Spannungsbereich bis 10 kV
berechnet und in Abbildung 3.5 dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass sich der Spannungs-
offset von 10V fiir geringe Spannungswerte stark im Messfehler widerspiegelt. Fiir groflere
Spannungen konvergiert der relative Messfehler gegen einen Grenzwert, der durch die Un-
sicherheit des Abstands zwischen Probe und Spitze bestimmt wird. Bei einer Spannung ab
ungefihr 400V ist dieser Grenzwert erreicht, wobei sich fiir gréflere Abstédnde die Spannungs-
schwelle zu grofleren Werten verschiebt. Die Grenzwerte fir die Abstdnde 5pm, 10 pm und
15 um betragen ungefahr 24 %, 12% und 8 %. Um einen moglichst geringen Messfehler zu
erreichen, ist es sinnvoll, Abstdnde zu wéhlen, die gréfler als 10 pm sind.

—— d=5um
301 d=10pum
—— d=15pum
-== U=400V
25 1
S
0 201
o
<
15 A
10 A
102 103 104

U [Vl

Abbildung 3.5: Relativer Messfehler des elektrischen Feldes anhand drei Abstandsbeispiele. Ab einer Span-
nung von ungefihr 400V konvergiert der Messfehler.

Eine weitere Fehlerquelle ist die Degradierung der Spitze iiber ihre Nutzungsdauer. So kén-
nen wiederholt hohe Stréme, wie sie z.B. bei der Aktivierung von Oberflichen vorkommen,
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dafiir sorgen, dass Material von der Spitze abgetragen wird. Dies resultiert in einer verdnder-
ten Spitzengeometrie, was wiederum den geometrischen Feldiiberhohungsfaktor der Spitze «
verdndert. Im Fall von Kegelstumpspitzen kann es dadurch ebenfalls zu einer lokalen Feld-
iiberhéhung kommen, die sich negativ auf die Homogenitét des elektrischen Feldes zwischen
Spitze und Probe auswirkt. Auflerdem kann sich abgeplatztes Probenmaterial an der Spit-
ze absetzen, was z.B. zu Mikrospitzen auf der Spitzenoberflache fithren kann. Diese Fehler
konnen nicht quantitativ in der Messfehlerberechnung berticksichtigt werden. Allerdings kann
durch regelméBiges Uberpriifen der Spitze im SEM und durch Beurteilung der Messergebnisse
frithzeitig erkannt werden, in welchem Zustand sich die Spitze befindet.

3.3.2 Strom-Spannungskurven

Fir die erste Beurteilung der FE-Eigenschaften eines Materials bieten sich
Strom-Spannungskurven (I-V-Kurven) an, da diese sich schnell und einfach aufnehmen las-
sen. Der Messzyklus ist der Folgende: Eine Testspitze wird in einem Abstand von einigen
Mikrometern iiber die Probe gebracht und eine Spannungrampe angelegt, wobei die Span-
nung langsam erhoht wird (Up-Richtung). Ab einem bestimmten Spannungswert, wird ein
Strom messbar, der nach Gleichung 2.2.8 ansteigt. Dieser Spannungswert kann in eine elek-
trische Feldstirke umgerechnet werden. Die Feldstérke, bei der ein Strom von 1nA fliefit,
wird in dieser Arbeit als Einsatzfeldstarke E,, bezeichnet. Bei einem vorher definierten ma-
ximalen Strom dreht sich die Spannungsrampe um und die Spannung sinkt langsam auf Null
(Down-Richtung). Jetzt kann der Strom als Funktion der Spannung (I-V-Kurve) oder der
elektrischen Feldstérke (I-E-Kurve) geplottet werden. Um die Parameter der Austrittsarbeit
und des geometrischen Formfaktors zu berechnen, kénnen, wie nach Gleichung 2.2.9, die Da-
ten in der log (ﬁ) vS. %—Schreibweise dargestellt und anschliefend gefittet werden.
Allerdings zeigt nicht jede Messung diesen nach Fowler und Nordheim zu erwartenden Ver-
lauf. Um die verschiedenen Verldufe besser unterscheiden zu kénnen, werden diese, wie in
Abbildung 3.6 zu sehen ist, in vier Kategorien eingeteilt.
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Abbildung 3.6: Einteilung der Strom-Feldkurven in vier Kategorien anhand einer bei 1000 °C behandelten
NbTiN-Probe. Die erste Kategorie beschreibt den nahezu vollstindig reversiblen Fowler-Nordheim-
Verlauf (oben links). In der zweiten und dritten Kategorie kommt es zu Oberflichenverdnderungen
bedingt durch die FE. Hierbei kann im Vergleich von Up- und Down-Scanrichtung E,, erhéhen

(oben rechts) oder verringern (unten links). Die vierte Kategorie beschreibt den Aktivierungsprozess

der Oberfliche (unten rechts). Fiir die Kategorien 1-3 werden die Daten in der log (é) vs. %

Schreibweise geplottet und anschlieBend die Up- und Down-Richtung separat gefittet.

Kategorie 1 beschreibt den idealen Verlauf nach Fowler-Nordheim. Hier ist die Up- und Down-
Richtung nahezu identisch (+10%). In den Kategorien 2 und 3 sorgen Verdnderungen der
Oberflache fiir eine Modifizierung des geometrischen Feldiiberhohungsfaktors § und damit
veranderte FE-Eigenschaften. An Mikrospitzen konnen aufgrund der lokalen Feldiiberhéhung
besonders viele Elektronen emittiert werden, die das Material beim Durchfluss stark erhitzen
koénnen. Dies kann einerseits dafiir sorgen, dass die Mikrospitzen schmelzen und sich 5 somit
verringert, sodass sich F,, erhoht. Dieser Verlauf wird Kategorie 2 zugeordnet. Andererseits
kann es, im Fall der Kategorie 3, bei starker Erhitzung zu Materialabtragung oder im Falle
von diinnen Schichten, zu Ablésungen von Probenmaterial kommen. Dabei entstehen neue
Kanten, an denen erneut lokale Feldiiberhthungen auftreten kénnen. Je nach Beschaffenheit
dieser Strukturen kann S deutlich erhdht werden und somit zu einer Verringerung von FE,,
fithren [90]. Die fiir die Kategorien 2 und 3 gezeigten Strom-Feldkurven zeigen die idealen Mes-
sungen in diesen Kategorien: Die Spannung wird erh6ht und im Spannungsmaximum kommt
es zu einer Oberflichenmodifikation. In vielen Messungen ist dies nicht der Fall. Es konnen
bereits Modifikationen der Oberfliche wahrend der Up-Richtung oder auch erst wahrend der
Down-Richtung auftreten. Diese zeigen sich indem die Messwerte um einen Offset verschoben
sind. Kategorie 4 beschreibt Strom-Feldkurven, bei denen es zu Aktivierungsverhalten, wie
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es in Kapitel 2.2.3.1 beschrieben wird, kommt. Da hier der Strom schlagartig ansteigt, kann
nicht immer eine Einsatzfeldstérke bei 1 nA definiert werden. In diesen Féllen wird die h6chs-
te angelegte Feldstirke als F,,, gewéhlt. In der Auswertung der Strom-Feldkurven werden die
Messungen der Kategorie 4 nicht gefittet.

Fiir die Datenauswertung werden die Messdaten in Up- und Down-Richtung aufgeteilt und
in der log (#) VS. %—Schreibweise separat gefittet. Daraus resultieren zwei Werte fiir 5: 81
steht fiir die Up-Richtung und fs fiir die Down-Richtung. Die Parameter ®, 8 und S wer-
den variiert, um die Messwerte an Gleichung 2.2.9 anzupassen. Ist die Austrittsarbeit des
Materials nicht bekannt, existieren prinzipiell drei unbekannte Variablen, die beim Fitten
keine physikalisch korrekten Werte ergeben konnen. Speziell die Austrittsarbeit als auch der
geometrische Feldiiberh6hungsfaktor kénnen in den Anpassungen sehr stark schwankende
Werte annehmen, und insbesondere auch physikalisch unwahrscheinliche Gréflen annehmen.
Die effektive Emissionsfliche sorgt oft fiir einen Fitabbruch, da dieser Wert zu klein wird.
Aus diesen Griinden wird die Fitroutine wie folgt angepasst: Ausgehend von einem Startwert
werden Listen fiir ® und S erstellt, die in der Gréfle variieren und eine beliebige Schrittgrofie
haben kénnen. Nun wird iiber diese beiden Listen iteriert und fiir feste Werte von ® und S
einmal die Up- und anschliefend die Down-Richtung gefittet. Hierbei wird 5 variabel gehal-
ten. Da sich das Material an dem Messpunkt der Kategorie 1 nicht verédndert und somit die
Austrittsarbeit konstant bleibt, wird in diesem Fall fiir die Down-Richtung das Ergebnis der
Austrittsarbeit aus der Up-Richtung als festgesetzter Wert verwendet. Die Fehler fiir & und
S werden iiber die vorher gewiihlte Schrittweite bestimmt. Durch den Vergleich der R2-Werte
der einzelnen Fits wird derjenige Fit ausgewéahlt, der die Daten am besten beschreibt. Ergeb-
nisse der Fits sind ebenfalls in Abbildung 3.6 zu sehen. Es ist zu beachten, dass die aus den
Fits bestimmten Werte fiir den geometrischen Feldiiberhohungsfaktor 8 aufgrund der unbe-
kannten realen Emittergeometrie, der effektiven Emissionsfliche sowie moglicher Variationen
der Austrittsarbeit nicht als direkte physikalische Groéflen interpretiert werden kénnen. Die
hier extrahierten S-Werte stellen daher effektive Parameter dar, die ausschliefSlich zur relati-
ven Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Messungen bzw. Proben verwendet werden. Ei-
ne quantitative Bestimmung der tatsdchlichen geometrischen Feldiiberh6hung oder der realen
Emissionsflache ist aus den Fits im Rahmen der verwendeten Modellannahmen nicht moglich.

Durch das Erstellen einer Oberflichenmap aus Strom-Feldkurven kénnen zum einen aus-
reichend viele Daten gesammelt werden, die eine genaue Bestimmung der Einsatzfeldstéar-
ke zulassen, Zum anderen kann die F,,-Verteilung auf der gemessenen Fliche durch eine
Konstanter-Strom-Map veranschaulicht werden. Dies wird im nachsten Unterkapitel weiter
beschrieben. Aber nicht nur die E,,-Verteilung kann gezeigt werden. Die Fitergebnisse kénnen
genutzt werden, um die ermittelten geometrischen Feldiiberh6hungsfaktoren besser interpre-
tieren zu koénnen. So kénnen (57 und 2 miteinander verglichen werden oder falls eine Fléache
abgerastert wurde, um die Oberflachentopographie in einer Colormap abschétzen zu kénnen.
Durch das Verhaltnis % lassen sich zusétzlich die einzelnen Messungen den Kategorien 1-4
zuweisen.
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3.3.3 Konstanter-Strom-Map

Neben den Strom-Feldkurven kénnen auch Konstanter-Strom-Maps (CCMaps) erstellt wer-
den. In dieser werden die Einsatzfeldstdrkenverteilungen auf den Oberflichen deutlich und
liefern einen Einblick in die Oberflichenstruktur hinsichtlich der Feldemission. Dadurch kén-
nen CCMaps die Beurteilung der Messergebnisse zuséatzlich unterstiitzen. So kénnen Partikel,
Oberflachenbeschiadigungen, wie z.B. Risse und auch Unebenheiten der Oberfliche die Ein-
satzfeldstarke beeinflussen, die bei einer einzelnen Strom-Feldkurve an einem Punkt nicht
auffallen wiirden. Abbildung 3.7 zeigt eine beispielhafte CCMap einer bei 1000 °C behandel-
ten NbTiN-Probe, die iiber eine Fliache von 1.2 mm - 1.2 mm erstellt worden ist und mit einer
SEM-Aufnahme tiber die gemessene Fléache verglichen wird.

2.5 500

2.0

400

15

Y [mm]

100

Abbildung 3.7: Beispiel einer Konstanten-Strom-Map einer bei 1000 °C behandelten NbTiN-Probe (links)
und einer SEM-Aufnahme der gemessenen Oberfliche (rechts). Der rote Bereich in der SEM-
Aufnahme markiert den tatsdchlichen Messbereich der Probe und die schwarzen Bereiche zeigen
gleiche Strukturen in der CCMap und SEM-Aufnahme. Die Spitze besitzt einen Durchmesser von
150 pm und die Schrittweite betragt 31.75 ym.

In der CCMap sind viele Bereiche niedriger Einsatzfeldstiarken von weniger als 100 % zZu
erkennen. Wird nun eine SEM-Aufnahme der gemessenen Oberfliche hinzugezogen, kénnen
diese Bereiche den Beschiddigungen auf der Oberfliche zugeordnet werden. Trotz des groflen
Spitzendurchmessers von 150 pm lassen sich durch die geringe Schrittweite von 31.75 pm klei-
ne Strukturen gut auflésen. So sind z.B. einzelne Partikel auf der Oberfliche meist durch
nur einen Pixel représentiert, was eine gute Lokalisierung von kleinsten Strukturen auf der
Oberflache zulésst.

Da beschéddigte Strukturen, wie z.B. die oben zu sehenden Beschidigungen, die Beurtei-
lung einer durchschnittlichen Einsatzfeldstérke erschweren, konnen solche Bereiche durch das
Setzen eines Schwellwertes Eg herausgefiltert werden. Hierfiir wird neben dem Setzen eines
Schwellwertes fiir jeden Pixel tiberpriift, ob die Einsatzfeldstédrken von mindestens zwei Nach-
barpixel ebenfalls unter diesem Schwellwert liegen. Ist dies der Fall, wird der untersuchte Pixel
als beschddigt markiert und herausgenommen. Anschliefend koénnen die Einsatzfeldstdrken
in einem Histogramm dargestellt werden, wobei zwischen beschadigten und unbeschadig-
ten Messpunkten unterschieden wird. Auflerdem wird eine Skew-Normal-Verteilung an die
unbeschéadigten Einsatzfeldstdrken angepasst. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung
der Normalverteilung, bei der durch einen zusédtzlichen Schiefenparameter, formuliert tiber
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die Fehlerfunktion (erf), asymmetrische Verteilungen modelliert werden kénnen [91]. Dieser
liefert den Erwartungswert der Einsatzfeldstirke (F,,) und die dazugehorige Standardab-
weichung s,,. Abbildung 3.8 zeigt die bearbeitete CCMap aus Abbildung 3.7 mit einem
gesetzten Schwellwert von Eg=170 % und dem anschliefSend erstellten Histogramm. Mit-
hilfe dieser Methode kénnen erfolgreich Beschédigungen oder generell ungewollte Strukturen
aus der CCMap herausgefiltert werden, die die Bestimmung eines aussagekréftigen Erwar-
tungswert fiir die Beurteilung der gesamten Oberfliche beeinflussen. Der Schwellwert muss
fiir jede CCMap individuell angepasst werden, damit auch nur die ungewollten Strukturen
herausgefiltert werden.
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Abbildung 3.8: Gefilterte CCMap mit entfernten Beschidigungen in braun (links) und das aus den E,,-
Werten erstellte Histogramm mit anschlieBendem Skew-Normal-Fit (rechts). Der Schwellwert betragt
Eg=1 70%. Die entfernten Werte der Einsatzfeldstarke werden nicht weiter analysiert.

Zur Bestimmung von FE,, werden bei der Erstellung der CCMaps aus den Strom-
Feldkurven zusétzlich der minimale, maximale, durchschnittliche Strom und dessen Median
ausgewertet. Bei dem Messmodus I-V-Curve liegt der Fokus nicht auf dem Erstellen einer
CCMap und es wird somit nicht darauf geachtet, einen Spannungswert bei méglichst genau
1nA zu messen. Es wird lediglich der Stromwert genommen, der 1nA am néchsten liegt.
Allerdings zeigen die mittleren Stromwerte, sowie der Median, dass sich die Einsatzfeldstérken
auch iiber diesen Weg recht genau bestimmen lassen.

3.4 Die Testspitze und ihre Herstellung

Testspitzen, die im FESM als Anode dienen, spielen eine grofle Rolle bei der Richtigkeit
der Messergebnisse. So kann die Spitzengeometrie die gemessene Feldstérke durch den spit-
zenabhingigen Feldiiberhohungsfaktor o substanziell beeinflussen. Aus diesem Grund ist die
korrekte Herstellung von Testspitzen wichtig und erfordert eine sehr hohe Prézision sowie ei-
ne gute Reproduzierbarkeit. Beispielsweise im Fall einer Kegelstumpfspitze kann eine schriage
Oberflache zu einer Feldiiberhohung an dem Kegelstumpfrand fithren. Die Testspitzen wer-
den fiir die vorliegende Arbeit aus Wolframdriahten oder -stdben gefertigt, wobei eine Dicke
von einigen hundert Mikrometern bis zu wenigen Millimetern verwendet wird. Je nach Anfor-
derung kann der Spitzenradius von wenigen Nanometern bis zu einigen Millimetern reichen.
Kleinere Spitzenradien erhéhen die Ortsaufldsung, sind aber mechanisch weniger stabil und
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somit anfélliger fiir Schdden an der Spitze. Gréflere Spitzenradien fithren zu einer kleinen
Ortsauflésung, sind aber mechanisch stabiler. In dieser Arbeit werden ausschliellich Kegel-
stumpfspitzen verwendet.

Die ersten Schritte des Herstellungsprozesses werden in Abbildung 3.9 gezeigt. Fiir die Her-
stellung wird ein Wolframstab mit einem Durchmesser von 2mm verwendet. Dieser wird
in einem Dremel mit Diamantschleifscheibe mit einem festen Offnungswinkel eingespannt
und an den Réndern symmetrisch mechanisch abgeschliffen. Um gleichmé&fliges Abschleifen
zu gewéhrleisten, wird das Ende des Stabes in einen Akkuschrauber eingespannt und mog-
lichst schnell rotiert. Die daraus resultierende Spitze weist einen Kegelstumpfdurchmesser
von 150 pm auf (Abb. 3.9 oben links). Da nicht gewéahrleistet werden kann, dass der unan-
gespitzte Stab eine plane Oberfliche aufweist, kann auch die angespitzte KegelstumpfHlache
eine Neigung aufweisen. Um dies zu beheben, wird die Testspitze in einen speziell dafiir
konstruierten Polierhalter eingespannt und mit einer Madenschraube seitlich fixiert (Abb.
3.9 oben rechts). Die Testspitze wird dabei so positioniert, dass nur wenige Mikrometer aus
dem Halter herausschauen. Der genaue Querschnitt der herausschauenden Testspitze kann
mit einem SEM iiberpriift und bei Bedarf angepasst werden (Abb. 3.9 unten links). An-
schlieffend wird der Halter samt Testspitze iiber ein Diamantschleifpapier gezogen, um einen
Kegelstumpf mit ebener Fliache herzustellen. Das Ergebnis ist unten rechts in 3.9 zu sehen.
Der Kegelstumpfdurchmesser hat sich auf 200 pm vergrofiert. Neben den Schleifspuren an
der Flanke der Testspitze sind auch kleine Kratzer auf der Kegelstumpflidche zu erkennen.
Da diese Unebenheiten zu einer leichten Feldiiberhohung fithren kénnen, miissen diese durch
elektrochemisches Atzen im Nachgang entfernt werden.
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Abbildung 3.9: Die ersten Herstellungsschritte einer Wolfram-Testspitze. Der Wolframstab wird zuerst
mit einem Dremel angespitzt (oben links). Als nichstes wird die angespitzte Testspitze in einen Po-
lierhalter so eingespannt, dass nur wenige Mikrometer der Spitze an der Unterseite herausschauen
(oben rechts). AnschlieBend wird der genaue Uberstand im SEM iiberpriift und gegebenenfalls an-
gepasst (unten links). Zum Schluss wird der Halter samt Testspitze iiber eine Diamantpolierscheibe
gezogen, um den ebenen Kegelstumpf zu erzeugen (unten rechts).

Beim elektrochemischen Atzen [92] wird die Testspitze als Anode in eine NaOH-Losung ge-
taucht. Durch das Anlegen einer Spannung flieit ein Strom zwischen der Anode und der
Kathode. In Folge einer elektrochemischen Reaktion wird das metallische Wolfram oxidiert
und Metallionen flieen von der Anode in die Lésung und fiithrt somit zu einem Materialab-
trag an der Anode, wie es in Abbildung 3.10 schematisch gezeigt wird. Die Reaktion an der
Anode kann wie folgt beschrieben werden:

W(s) + 8OH™ — WO,2~ +4Hy0 + 6e™. (3.4.1)

Der Materialabtrag an der Testspitze ist dabei nicht homogen an der Spitzenoberfliche ver-
teilt. Da {iberall an der Spitzenoberfliche Wolfram zu WO4?~ reagiert, flieBen die WO42~-
Tonen an den Seiten der Testspitze herunter. Dies fithrt in tieferen Zonen an der Testspitze zu
Bereichen geringer OH™-Konzentration und einem damit verbundenen niedrigeren pH-Wert,
wodurch der Atzvorgang sich dort verlangsamt. Infolgedessen verjiingt sich die Testspitze an
der Losungsoberfliche schneller als in den tieferliegenden Regionen (Abb. 3.10 rechts). Ist
die Atzzeit zu lang, fillt der untere Teil der Testspitze schlieBlich ab, sodass eine Spitze mit
einem Radius im Nanometerbereich zuriickbleibt. Ist das Ziel, eine Testspitze im Mikrome-
terbereich herzustellen, ist dieses Verhalten nicht gewiinscht. Durch eine geringe Atzzeit kann
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die Oberfliche der Testspitze geglattet, aber gleichzeitig ein Abfallen von Testspitzenteilen
verhindert werden.

OH™ ! OH ™

W02 fiow

Abbildung 3.10: Schematisches Diagramm einer elektrochemischen Zelle, in der ein Wolframdraht mithilfe
einer NaOH-Lésung geitzt wird (links). Illustration des Atzmechanismus eines Wolframdrahts in
einer NaOH-Lésung (rechts). Nach [92].

Die Testspitzen werden in einem speziellen Aufbau gedtzt. Dieser besteht aus einem Z-
Lineartisch und an dem sich eine Spitzenhalterung befindet. Darunter wird ein Glasgefifl
montiert, das einen Metallring aus Edelstahl beinhaltet und als Kathode dient. Sowohl der
Metallring als auch die Spitzenhalterung sind an ein Netzteil angeschlossen. Das Glasgefaf3
wird mit einer NaOH-Losung gefiillt und die Spitze wird periodisch unter einer angelegten
Spannung eingetaucht. Der Aufbau zum elektrochemischen Atzen ist im Anhang A in Ab-
bildung A.1 zu sehen. Durch ein selbstgeschriebenes Python 8-Programm ist der Prozess des
Atzen automatisiert. Im Programm lassen sich Motorgeschwindigkeit, die Atzzeit und die
Start- und Endpositionen der Spitze einstellen. Nach dem Starten des Atzvorgangs oszilliert
die Spitze mit der vorher eingestellten Geschwindigkeit zwischen den gesetzten Positionen.
Das Oszillieren der Testspitze innerhalb der Losung verhindert eine zu starke Verjiingung
an einer Stelle. Sobald der Timer ausliuft, fihrt die Spitze aus der Losung und das Atzen
wird beendet. Danach muss die Spitze schnell mit Wasser und Alkohol gespiilt werden, um
Losungsreste schnell zu entfernen. Es hat sich gezeigt, dass ein fiinfminiitiger Atzprozess in
einer 1 mTOl NaOH-Losung bei einem maximalen Atzstrom von 10 mA zu zufriedenstellenden
Ergebnissen fiihrt. Die linke Seite der Abbildung 3.11 zeigt das Resultat eines Atzprozes-
ses der Testspitze aus Abbildung 3.9. Es ist gut zu erkennen, dass alle scharfen Kanten auf
der Testspitze entfernt worden sind. Die Rillen an der Flanke sind deutlich gegliattet worden
und die Kegelstumpfliche weist keine Schleifriefen mehr auf. Der Durchmesser verringert
sich durch das Atzen auf ungefihr 190 pm. Weiterhin fillt auf, dass sich nun Verunreinigun-
gen auf der Oberfliche befinden. Dabei kann es sich um Adsorbate oder auch Oxide sowie
Riickstande der NaOH-Losung handeln.
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Abbildung 3.11: Resultat der Testspitze nach einem Atzprozess (links) und anschlieBendem Ausheizen im
Hochvakuum bei 800 °C (rechts). Die Schleifriefen und auch Verschmutzungen auf der Oberfliche
wurden erfolgreich entfernt.

Um diese zu entfernen, wird die Testspitze in einem Ultraschallbad mit Ethanol gereinigt
und anschlieend in die Praparationskammer des FESMs eingebaut, wo sie dann bei 800 °C
im Ofen fiir einige Stunden ausgeheizt wird. Das Endresultat ist rechts in Abbildung 3.11
zu sehen. Anschlielend wird die Testspitze in die Analysekammer iberfithrt und dort in den
vorgesehenen Spitzenhalter gesetzt.
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Kapitel 4

Charakterisierung von NbTiN
SI-Mehrschichtsystemen

Aufbauend auf der in Kapitel 1 diskutierten Relevanz von NbTiN fiir Hochgradienten-
Beschleuniger wird im Folgenden die experimentelle Untersuchung dieses Materials vorge-
stellt. Dazu werden zunéchst die hergestellten NbTiN/AIN /Si-Mehrschichtsysteme beschrie-
ben, bevor deren strukturelle Eigenschaften und Feldemissionseigenschaften systematisch
analysiert werden. Ziel ist es, Zusammenhénge zwischen Mikrostruktur, Oberflichenbeschaf-
fenheit und Stabilitdt unter hohen elektrischen Feldern herzustellen.

4.1 Das NbTiN-Probensystem

Bei dem Probensystem handelt es sich um ein Mehrschichtsystem aus einem Supraleiter und
einem Isolator bestehend aus einem Si-Walfer als Substrat, einer Isolatorschicht aus AIN und
einer supraleitenden Schicht aus NbTiN. Die Proben wurden von Gonzélez Diaz-Palacio be-
reitgestellt und Informationen zur Herstellung der Proben sind in [34] zu finden. Die Schichten
werden bei 250 °C mittels Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition (PE-ALD) hergestellt
und anschlieflend wahlweise bei héheren Temperaturen ausgeheizt. Bei NbTiN-Schichten kann
je nach Einstellung der PE-ALD-Parameter das Nb/Ti-Verhéltnis variieren. Generell gilt fur
die chemische Zusammensetzung Nb;_,TixN. Messreihen bei variierendem z und Schichtdi-
cke haben gezeigt, dass die Sprungtemperatur 7, fiir ein =0.25 und bei einer Schichtdicke
von 60 nm maximal wird [34]. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit verschiedene Pro-
ben mit einer chemischen Zusammensetzung von Nbg 75Tig 25N und einer NbTiN-Schichtdicke
von 60 nm untersucht. Es werden drei verschiedene Probentypen bereitgestellt: unbehandel-
te Proben, Proben, die bei 900°C und bei 1000°C fiir eine Stunde ausgeheizt werden. Im
folgenden Kapitel werden die Proben nach dem Schema [Behandlungtemperatur|(nummer)
benannt. Tabelle 4.1 zeigt die Auflistung der verschiedenen Probentypen und deren Schich-
teigenschaften.

99
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Tabelle 4.1: Auflistung der verschiedenen zu untersuchenden NbTiN-Proben.

Probe ‘ Unbehandelt; ‘ 900C; ‘ 1000C;
Probenanzahl 5 3 2
Walfer Si Si Si
AIN Schichtdicke [nm] 20 20 20
NDbTiN Schichtdicke [nm] 60 60 60
Warmebehandelt Nein 900 °C | 1000 °C

4.2 Kiristallstrukturanalyse mittels XRD

In diesem Abschnitt werden die NbTiN-Proben auf ihre Kristallstruktur hin untersucht. Hier-
fiir wird zum Vergleich ein simuliertes NbTiN-Diffraktogramm genutzt. Der Fokus liegt auf
den Verdnderungen der Kristallstruktur, die beim Ausheizen der Proben entstehen. Dabei
werden zum einen die Kristallstruktur und die Makro- und Mikrospannungen im Material
untersucht und zum anderen die Kristallitgroflen der unterschiedlichen orientierten Kérnern
bestimmt.

Die XRD-Messungen erfolgen im Winkelbereich von 20 = 32° — 92° auf einer Fléche von
10mm - 10 mm. Die Gesamtdauer einer Messung wird immer so angepasst, dass zum einen
der Untergrund einige tausend Counts besitzt und zum anderen die Beugungspeaks deutlich
zu erkennen sind.

4.2.1 Simulation eines idealen NbTiN-Diffraktogramms

NbTiN kristallisiert in der NaCl-Struktur [93, 94]. Hierbei befinden sich die Nb- und Ti-
Atome auf einem fcc-Gitter und die Stickstoffatome befinden sich in den Oktaederliicken
dazwischen. Die Strukturdaten von NbTiN werden in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Tabelle 4.2: Strukturdaten und Gitterparameter der NbTiN-Kristallstruktur. Die Daten werden aus der
Crystallography Open Database entnommen [93, 94].

Ton y/ ‘ b ‘ y zZ
Nb 41 0 0
Ti 22 0 0 0
N 7 0.5 0.5 0.5
Raumgruppe Fm3~m (Nr. 225)
Gitterparameter a=b=c 4.335 A
apz = PEz = VEZ 90°

Um die nachfolgenden XRD-Ergebnisse einordnen zu koénnen, ldsst sich mithilfe der Struk-
turdaten eine NbTiN-Einheitszelle sowie das dazugehorige Diffraktogramm einer spannungs-
freien polykristallinen Probe simulieren. Hierfiir wird das Programm Powdercell [95] benutzt.
Abbildung 4.1 zeigt das simulierte Diffraktogramm von NbTiN in Bragg-Brentano-Geometrie
unter Verwendung von Cu Kalpha Strahlung.
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Abbildung 4.1: Simuliertes NbTiN-Diffraktogramm in Bragg-Brentano-Geometrie unter Verwendung von
Cu Kalpha Strahlung, welches den Strukturdaten aus Tabelle 4.2 zugrunde liegt.

Aus der Simulation lassen sich die Beugungswinkel, Netzebenenabstéinde und Intensitétsver-
héltnisse entnehmen. Diese Daten werden als Referenzen fiir die Beurteilung der einzelnen
Proben genutzt. Diese sind in Tabelle 4.3 zu finden.

Tabelle 4.3: Die simulierten Réntgendiffraktionsdaten fiir NbTiN wurden mithilfe von Powdercell und den
Strukturdaten aus Tabelle 4.2 erzeugt.

hkl | 20 [7] | d [A] | Tna/Lin
111 [ 35.850 | 2.50281 1

200 | 41.634 | 2.16750 | 0.7029
220 | 60.343 | 1.53265 | 0.4310
311 | 72.221 | 1.30705 | 0.3686
222 | 75.983 | 1.25141 | 0.1402

4.2.2 Ergebnisse der XRD-Messungen aller NbTiN-Proben

Als Erstes werden die unbehandelten Proben Unbehandelt; bis Unbehandelts betrachtet.
Abbildung 4.2 zeigt die verschiedenen Diffraktogramme dieser Proben. Fiir die Darstellung
wird jedoch nur der Bereich zwischen 33 ° und 44 ° gezeigt, da hier die fiir die NbTiN-Phase
relevanten Reflexe auftreten. Auflerhalb dieses Bereichs ist im Wesentlichen lediglich ein sehr
intensiver Si(400)-Reflex zu beobachten, der die schwéicheren NbTiN-Reflexe in einer Gesamt-
darstellung tiberdecken wiirde. Zur besseren Visualisierung sind die einzelnen Kurven vertikal
relativ zueinander verschoben worden. Das Fitten der Peaks erfolgt nach der Einzel-Voigt-
Analyse, wie sie in Abschnitt 2.4.3.2 beschrieben wird. Die einzelnen Fits sind im Anhang A
in den Abbildungen A.2-A.6 und die vollstdndigen Fitparameter in Tabelle A.1 fiir die (111)-
und Tabelle A.2 fiir die (200)-Orientierung zu finden.
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Abbildung 4.2: XRD-Messungen aller unbehandelten NbTiN-Proben. Dargestellt ist der Winkelbereich
von 33 °-44°, in dem die fiir NbTiN relevanten Reflexe auftreten. Die vollstindigen Diffraktogram-
me sind aus Griinden der Ubersichtlichkeit nicht gezeigt. Die einzelnen Diffraktogramme sind aus
Sichtbarkeitsgriinden versetzt geplottet worden.

Bei der Betrachtung der einzelnen Diffraktogrammen von den Proben Unbehandelt; bis
Unbehandelts fallt auf, dass diese sich stark von einander unterscheiden, obwohl die Prozess-
parameter identisch waren. So hat Probe Unbehandelt; zwei ausgepragte Peaks, die fiir die
(111)- und (200)-Orientierung stehen, wohingegen die restlichen unbehandelten Proben sehr
schwache und breite Peaks zeigen. Weiterhin variiert das Verhéltnis zwischen (111) und (200)-
Peaks stark. So besitzt Probe Unbehandelts keine bzw. eine sehr schwach ausgepragten (111)-
Reflex und bei Probe Unbehandelts fehlt hingegen der (200)-Reflex. Auflerdem ist zu erken-
nen, dass die Peaks des (111)-Reflexes fiir die Proben Unbehandelty, bis Unbehandelts deut-
lich zu kleineren Winkeln hin verschoben sind. Die Proben Unbehandelt; bis Unbehandelty
zeigen eine starke (200)-Vorzugsorientierung, wohingegen Probe Unbehandelts eine (111)-
Vorzugsorientierung zeigt, wie in Tabelle 4.4 zu sehen ist. Die beobachteten Unterschiede
zwischen den unbehandelten Proben sind nicht ungewdhnlich. Selbst bei identischen Pro-
zessparametern konnen bei der PE-ALD kleinste lokale Abweichungen, wie zum Beispiel
Temperaturgradienten, Gasstromung und Substratposition, zu Variationen in der Kristallori-
entierung und -grofle fithren [96].
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Tabelle 4.4: Die aus den Fitparamtern bestimmten Intensitatsverhiltnisse 1111 /I200 der unbehandelten
NbTiN-Proben. Das theoretische Verhaltnis sollte laut der Simulationen bei 1.42 liegen.

| Liu/Ioo
Unbehandelt; | 0.92 + 0.01
Unbehandelty | 0.22 + 0.04
Unbehandelts | 1.35 & 0.11
Unbehandelty | 0.78 &+ 0.05
Unbehandelts -

Tabelle 4.5 zeigt die aus den Fits resultierenden Werte fiir die Netzebenenabstiande, der Kris-
tallitgroBlen und der Mikroverzerrungen. Hier wird deutlich, dass sich die Probe Unbehandelt;
stark von den restlichen Proben unterscheidet, da die Kristallitgroe mit Ly (111) = (466.9 £
0.2) A und L1 (200) = (427.2+£0.2) A substantiell grofer ist als die der restlichen Proben, die
im Durchschnitt bei L1y = (71.9£6.3) A und L200) = (75.540.2) A liegen. Die Amplitude
des (111)-Reflexes der Probe Unbehandelts ist so klein, dass kein physikalisch korrekter Wert
berechnet werden kann. Hier wird der Gauf}- und Lorenzanteil der Peakbreite falsch abge-
schétzt. Dies lasst sich auch an der hohen Mikroverzerrung von o (111) = 0.0166 £ 0.0501
erkennen. Problematisch ist hier die geringe Amplitude und Hohe des Peaks. Dadurch liefern
schon kleinste Anderungen dieser beiden Werte eine starke Anderung von w. und w,, was
dann die Berechnung der Kristallitgrée und Mikroverzerrung verfalscht. Damit trotzdem
eine Kristallitgroe abgeschitzt werden kann, wird anstelle der Integralbreite das FWHM
genutzt und die Mikroverzerrung als 0 angenommen. Dies fithrt zu einer Kristallitgrofie des
(111)-Reflexes von Lyrg (111) = (69.6 & 16.3) A. Dieser Wert ist physikalisch plausibler und
harmoniert besser mit der beobachteten Peakbreite sowie mit den iibrigen Proben.

Tabelle 4.5: Die aus den Fitparametern erhaltenen Ergebnisse werden genutzt, um die Netzebenenabstan-
de, KristallitgréBen und Mikroverzerrungen der unbehandelten NbTiN Proben zu berechnen.

(111) (200)

Probe dA] | LA | c A [ LA c
Unbehandelt; | 2.5008 4+ 0.0001 | 466.9 £ 0.2 | 0.0029 =+ 0.0030 | 2.1682 £ 0.0001 | 427.2 + 0.2 | 0.0024 &+ 0.0030
Unbehandelts | 2.5361 £ 0.0005 | 69.6 + 16.3 - 2.1736 4+ 0.0001 | 73.9 &+ 0.2 | 0.006 £+ 0.0025
Unbehandelts | 2.5348 4+ 0.0002 | 68.8 4+ 2.0 - 2.1734 4+ 0.0001 | 77.5 & 0.6 | 0.0053 £ 0.0058
Unbehandelt, | 2.5272 4+ 0.0002 | 84.0 & 0.3 | 0.0009 £ 0.0189 | 2.1712 4 0.0001 | 80.2 4+ 0.4 | 0.0046 =+ 0.0046
Unbehandelts | 2.5293 4+ 0.0001 | 63.0 & 0.1 | 0.0057 £ 0.0022 - - -

Weiterhin féllt auf, dass die Fehler der Mikroverzerrungen entweder dhnlich grofi sind wie
der Messwert oder sogar deutlich grofier ausfallen. Dies ist ein Zeichen dafiir, dass die Einzel-
Voigt-Analyse bei diesen diinnen Schichten an ihre Grenzen gerdt. Die Amplitude der Beu-
gungspeaks ist oft nicht groff genug, um zuverldssige Werte fiir die Mikroverzerrung zu be-
stimmen.

Als Néchstes werden die Netzebenenabstdnde betrachtet. Die Simulation ergibt einen Net-
zebenenabstand fir eine spannungsfreie Probe von dgjy,, (111) = 2.50281 A und dsim,(200) =
2.16750 A. Werden diese mit den gemessenen Netzebenenabstinde der unbehandelten Proben
verglichen, fallt auf, dass diese alle gréflere Netzebenenabstdnde aufweisen.

Probe Unbehandelt; unterscheidet sich von den restlichen Proben, da hier z.B. der Unter-
schied des (111)-Reflexes zur Simulation nur -0.08 % betrdgt und somit der Netzebenenab-
stand sogar kleiner ist als die der Simulation. Mithilfe der Gleichung 2.4.27 und o = Yy - €p
kann die makroskopische Spannung o fiir die einzelnen Proben abgeschétzt werden. Hier-



64 KAPITEL 4. CHARAKTERISIERUNG VON NBTIN SI-MEHRSCHICHTSYSTEMEN

bei werden die Simulationswerte als dyp angenommen. Es ist zu beachten, dass dadurch die
berechneten Spannungswerte nur eine Abschédtzung darstellen, da schon eine leichte Ab-
weichung der Stochiometrie des zu untersuchenden Materials dy beeintréchtigen kann [70,
S.359]. Die Komponenten des Elastizitdtsensors fiir Nbg 75 Tip 25N betragen C1; = 673.36 GPa,
Ci2 = 119.92 GPa und Cyy = 90.81 GPa [97] und werden genutzt, um die richtungsabhéngi-
gen Elastizitdtsmodule Y111 und Yagg zu berechnen. Die resultierenden Spannungswerte sind
in Tabelle 4.6 zu finden.

Tabelle 4.6: Makroskopische Spannungswerte der unbehandelten Proben, die aus der Verschiebung der
Peakpositionen zu den Simulationswerten resultieren.

o [GPa]

Probe (111) | (200)
Unbehandelt, | -0.18 £ 0.01 | 0.21 4+ 0.03
Unbehandelty | 3.06 £ 0.05 | 1.79 £ 0.03
Unbehandelts | 2.94 + 0.02 | 1.73 £+ 0.03
Unbehandelty | 2.24 £ 0.02 | 1.09 + 0.03
Unbehandelts | 2.43 £ 0.01 -

Bis auf die Probe Unbehandelt; stehen unbehandelten Proben unter einer hohen Zugspan-
nung von einigen GPa. Dies ist durch die unterschiedlichen Léngenausdehnungskoeffizienten
ar(T) von Silizium und NbTiN zu erkliren. Silizium besitzt einen Koeffizienten zwischen
ar(293K) = 2.57% und a7 (1000K) = 4.331(]?6 [98]. Fiir NbTiN existiert noch keine
Bestimmung fiir ar(T'), allerdings kann dieser Wert abgeschétzt werden. Da sich NbTiN
und NbN von ihren Eigenschaften sehr dhneln, lisst sich aus den a(7T)-Daten von NbN
ein geschétzter Bereich ableiten, in dem sich die Werte fiir NbTiN voraussichtlich befinden

sollten. Der Léangenausdehnungskoeffizient von NbN liegt zwischen ar(300K) = 4.20 1%6

und ar,(1200K) ~ 6.20 1%;6 [99]. Somit liegt ar,(T") fiir NbTiN in den hier relevanten Tem-
peraturbereich vermutlich ebenfalls iiber dem von Silizium. Dies fithrt dazu, dass sich der
Silizium-Wafer beim Abkiihlen nach der Schichtherstellung weniger stark als die NbTiN-
Schicht zusammenzieht und hélt somit die NbTiN-Schicht in einem gestrecktem Zustand
fest, was wiederum in einer Zugspannung resultiert. Die Probe Unbehandelt, zeigt allerdings
ein anderes Bild. Hier wird die (111)-Orientierung leicht komprimiert, wohingegen die (200)-
Orientierung unter Zug steht. Dies zeigt deutlich die Grenzen des hier verwendeten Ansatzes,
simulierte Werte von dy zur Berechnung des Spannungszustandes zu benutzen, da hier von ei-
ner bestimmten Stochiometrie ausgegangen wird, die leicht von der der untersuchten Proben
abweichen kann. Wird diese Ungenauigkeit beriicksichtigt, kann davon ausgegangen werden,
dass die Probe Unbehandelt; im Gegensatz zu den anderen Proben anndhernd spannungsfrei
ist.

Als Néchstes werden die Proben 900C; bis 900C3, 1000C; und 1000C5 betrachtet. Auch
hier werden die einzelnen Messungen aus Sichtbarkeitsgriinden versetzt geplottet und nur
ein Ausschnitt im Bereich 33° bis 44 ° gezeigt. Die Diffraktogramme sind in Abbildung 4.3
zu sehen. Der Beugungspeak bei ungefiahr 38.10 © ist dem (110)-Reflex von Niob zuzuordnen
und stammt vom Niob-Probenhalter. Der Peak liegt bei einem kleineren Winkel als es fiir
Nb(110) zu erwarten ist, da der Probenhalter unter dem Drehzentrum liegt. Dies fithrt somit
zu einer Peakverschiebung zu kleineren Winkeln. Da die Nb(110)-Peaks nicht von den Proben
stammen, werden sie hier nicht weiter betrachtet. Auch hier sind die Fits und die zugehorigen
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Fitparametern im Anhang A in den Abbildungen A.7-A.11 sowie in den Tabellen A.3 und
A.4 zu finden.
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Abbildung 4.3: XRD-Messungen aller NbTiN-Proben, die entweder bei 900 °C oder 1000 °C ausgeheizt
wurden. Dargestellt ist der Winkelbereich von 33 °—44 °, in dem die fiir NbTiN relevanten Reflexe
auftreten. Die einzelnen Diffraktogramme sind aus Sichtbarkeitsgriinden versetzt geplottet worden.

Analog zu den unbehandelten Proben existieren bei den behandelten Proben ebenfalls nur
die NbTiN(111)- und (200)-Orientierungen. Allerdings sind bei allen Proben die
(111)-Orientierungen starker ausgepriagt und zeigen eine starke (111)-Vorzugsorientierung.
Die Intensitétsverhaltnisse 1711/ 200 sind in Tabelle 4.7 zusammengefasst. Weiterhin fallt auf,
dass der Peak der (111)-Orientierung der Proben 900C5 und 900C5 eine geringe Amplitude
und eine hohe Halbwertsbreite aufweist. Im Gegensatz dazu ist der Peak bei der Probe 900C}
deutlich ausgepréagter und schérfer. Zwischen den Proben, die bei 1000 °C ausgeheizt worden
sind, ist ein so deutlicher Unterschied nicht zu erkennen, zeigen aber im Vergleich zu den
900C;-Proben die am deutlichsten ausgepréigte Vorzugsorientierung.

Tabelle 4.7: Die aus den Fitparametern bestimmten Intensititsverhiltnisse I111/Is00 der behandelten
NbTiN-Proben. Das theoretische Verhiltnis liegt laut Simulation bei 1.42

| L /Do
900C | 14.85 £+ 0.23
900Cy | 2.49 £ 0.19
900C's 1.84 + 0.12
1000C, | 31.04 + 1.00
1000C, | 38.34 + 0.51

Analog zu den unbehandelten Proben stehen in Tabelle 4.8 die berechneten Werte fiir die
Netzebenenabsténde, die KristallitgroBen und die Mikroverzerrungen. Bei den Proben 900C}
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bis 900C5 fallt auf, dass es hier im Bezug auf die Kristallitgrofle deutliche Unterschiede
gibt. So besitzt die Probe 900C" eine Kristallitgrofie, die nahezu der Schichtdicke entspricht,
wohingegen die Proben 900C% und 900C35 deutlich kleinere Kristallite aufweisen, die denen
der unbehandelten Proben dhneln. Wie zuvor bei der Probe Unbehandelts miissen auch
fiir die Proben 900C5 und 900C5 die Kristallitgréflen tiber die FWHM berechnet werden.
Auch hier gibt es aufgrund der geringen Amplitude und Hohe des Peaks Probleme bei der
korrekten Bestimmung der Kristallitgrofien. Im Vergleich dazu sind die Kristalligrofien der
Proben 1000C; und 1000C5 vergleichbar mit der der Probe 900C.

Tabelle 4.8: Die aus den Fitparametern erhaltenen Ergebnisse werden genutzt, um die Netzebenenabstan-
de, KristallitgréBen und Mikroverzerrungen der behandelten Proben zu berechnen. Fiir die Proben
900Cs und 900C5 sind die KristallitgroBen aus den FWHM berechnet worden. Hierfiir wird die Mi-
kroverzerrung als vernachlissigbar angenommen.

(111) (200)
Probe d [A] | LA] ] € d [A] | LAl ] €
900C; | 2.4993 + 0.0001 | 582.6 + 0.2 | 0.0034 & 0.0002 | 2.1657 + 0.0001 | 219.7 & 0.2 | 0.0016 + 0.0009
900C, | 2.5035 £ 0.0005 | 121.8 + 0.8 - 2.1701 + 0.0002 | 155.3 + 4.3 -
900C5 | 2.5034 £ 0.0002 | 120.7 + 0.6 - 2.1701 + 0.0002 | 145.8 £+ 4.6 -
1000C] | 2.5049 + 0.0002 | 598.7 + 0.3 | 0.0028 & 0.0002 | 2.1701 + 0.0001 | 435.6 & 0.6 | 0.0029 + 0.0008
1000C, | 2.5033 £ 0.0001 | 457.0 + 0.1 | 0.0027 & 0.0002 | 2.1689 + 0.0001 | 316.7 & 0.2 | 0.0026 + 0.0005

Bei der Bestimmung der Mikroverzerrungen wird deutlich, welchen Einfluss das Signal-zu-
Rausch-Verhéltnis hat. Hier fallen die Mikroverzerrungen kleiner aus als bei den unbehandel-
ten Proben. Auflerdem ist der Fehler deutlich geringer, was eine zuverldssigere Interpretation
der Messwerte erlaubt.

Die Netzebenenabstinde der behandelten Proben sind sehr nah an den theoretischen Werten
dgim und weichen kaum davon ab. Dies zeigt sich auch in den makroskopischen Spannungs-
werten, die in Tabelle 4.9 zu sehen sind.

Tabelle 4.9: Makroskopische Spannungswerte der behandelten Proben, die aus der Verschiebung der
Peakposition zu den Simulationswerten resultieren.

o [GPa]
Probe (111) [ (200)
900C; [-0.32 £ 0.01 [ -0.53 + 0.03
900Cy | 0.06 + 0.05 | 0.76 & 0.06
900C; | 0.05 + 0.02 | 0.76 & 0.03
1000C; | 0.19 4+ 0.02 | 0.76 + 0.03
1000Cy | 0.04 4+ 0.01 | 0.41 + 0.03

Alle behandelten Proben unterliegen bei der (111)-Orientierung einer leichten Zugspannung
zwischen 40 MPa und 190 MPa. Bei der (200)-Orientierung ist die gemessene Zugspannung
mit 400 MPa und 760 MPa hoher. Eine Ausnahme bildet hier die Probe 900C", die eine leich-
te Druckspannung fiir beide Orientierungen aufweist. In den Diffraktogrammen finden sich
neben den NbTiN-Peaks auch zwei Si-Peaks wieder (Si(200), Si(400)). Beide liegen fiir al-
le Proben auf den zu erwartenden Winkeln, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass
die Proben korrekt justiert worden sind und somit die fiir die NbTiN-Proben ermittelten
Peakpositionen nicht durch die Beugungsgeometrie verfilscht worden sind. Der urspriingli-
che mikrostrukturelle Zustand der Probe 900C] ist nicht bekannt, da die behandelten Proben
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nicht aus denselben Ausgangsproben hervorgegangen sind wie die hier dargestellten unbehan-
delten Proben. Wie in der Abbildung 4.2 und der Tabelle 4.5 zu erkennen ist, kommt es zu
Abweichungen unter den unbehandelten Proben. Somit ist nicht auszuschlieBen, dass im un-
behandelten Zustand die Probe 900C; schon eine Druckspannung aufwies, die durch das
Ausheizen reduziert wurde. In Systemen wie NbTiN/Si, in denen ein Inselwachstum vorliegt
[34], kann es zu Druckspannungen kommen, da hier Kapillarkréfte auf die einzelnen Inseln
wirken. Diese Druckspannungen kénnen durch das Schichtwachstum noch weiter ansteigen.
Auflerdem hat auch die Depositionstemperatur einen Einfluss auf die Spannungen in der
Schicht. So kénnen hohere Depositionstemperaturen zu grofleren Druckspannungen fithren
[100, 101].

Der Vergleich unbehandelter und behandelter Proben verdeutlicht, dass das Ausheizen die
Kristallstruktur mehrfach beeinflusst. Es ist ein klarer Anstieg der Kristallitgrofie zu sehen.
So liegt die durchschnittliche Kristallitgrofle fiir die unbehandelten Proben bei I_/U7(111) =
(71.444.4) A und I_/U’(QOO) = (77.241.8) A. Hierbei wird die Probe Unbehandelt; nicht beriick-
sichtigt, da sie mit ihrer hohen Kristallitgrole einen Ausreifler darstellt. Durch das Ausheizen
bei 900 °C erhoht sich die durchschnittliche Kristallitgrofie auf 1_1900’(111) = (121.3 £ 0.8) A
und Egoo}(goo) = (150.5 4 4.8) A. Auch hier gibt es eine starke Abweichung bei der Probe
900C; mit (582 6 40 2) A im Vergleich zu den restlichen 900 °C-Proben. Ein Ausheizen der
unbehandelten Proben bei 1000 °C wiederum scheint diese Abweichungen zu eliminieren. Hier
liegt der Durchschnitt bei Liggg (111) = (527.8+70.9) A und Lyggg (200) = (376.1459.4) A. Ob
wirklich eine Erhohung der Temperatur um 100 °C konsistent dafiir sorgen kann, dass es zu
keinen groflen Abweichungen der Kristallitgrofie kommt, l&sst sich hier nicht genau feststellen,
da die Anzahl der Proben sehr begrenzt ist. Aufgrund der sehr grofien Fehler bei den unbe-
handelten Proben kann hier keine genaue Aussage tiber die Mikroverzerrung getétigt werden.
Generell ist es schwierig, fiir sehr kleine Peaks zuverldssige Werte fiir die Mikroverzerrung zu
berechnen, wie es auch bei den Proben 900C5 und 900C3 der Fall ist. Einzig bei den Proben
Unbehandelty, 900C7, 1000CT und 1000Cs war es moglich, zuverlassige Werte zu berechnen.
Allerdings weisen alle wirmebehandelten Proben scharfere Peaks auf, das zum einen auf eine
grofle KristallitgroBe und zum anderen auf geringe Mikroverzerrungen hindeutet. Aus diesem
Grund kann keine eindeutige Korrelation zwischen Ausheizen und Reduzierung der Mikrover-
zerrungen festgestellt werden. Bei Betrachtung der makroskopischen Spannungen ergibt sich
jedoch ein anderes Bild. Hier kann gezeigt werden, dass ein Ausheizen der Proben zu geringe-
ren makroskopischen Spannungen fithren kann. Fiir die unbehandelten Proben ergeben sich
Mittelwerte von oy, (111) = (2.67+0.21) A und oy,(200) = (2.67£0.21) A. Nach dem Ausheizen
bei 900 °C betragen die Werte ggg (111) = (0.06+0.01) A und T900,(200) = (0.76£0.05) A. Bei
1000 °C ergeben sich schlieBlich 190,111y = (0.1240.08) A und 1900, (200) = (0.59 £ 0.18) A.
Zwar liefern die Mikroverzerrungen der verschiedenen Proben kein eindeutiges Ergebnis, aber
es kann ein Trend zu geringeren Mikroverzerrungen bei den behandelten Proben beobachtet
werden. Da Mikroverzerrungen in direktem Zusammenhang mit strukturellen Defekten des
Kristallgitters, insbesondere Punktdefekten wie Leerstellen und Zwischengitteratomen sowie
Stapelfehlern, stehen, lasst sich folgern, dass eine Verringerung der Defektdichte zu einer Re-
duktion der im Material vorhandenen Spannungen fithren kann [102]. Bei der thermischen
Behandlung von Materialien durchlaufen die Materialien eine Vielzahl von Spannungstadien.
Somit kann die Probe wéhrend des Ausheizens mehrfach einen Wechsel zwischen Druck- und
Zugspannung erfahren [101, 103, 104]. Wenn in ein Probensystem wie NbTiN/Si im unbehan-
delten Zustand eine Zugspannung besitzt, fiihrt der héhere Langenausdehnungskoeffizient der
Diinnschicht gegeniiber dem Substrat dazu, dass beim Ausheizen die Spannung zuerst von
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einer Zugspannung in eine Druckspannung wechselt. Wird die Temperatur erhoht, steigt die
Druckspannung weiter an, bis die Temperatur so hoch ist, dass es zu einem Kristallitwachs-
tum kommt. Das Wachstum hélt so lange an, bis die vertikale Kristallitgrofle in etwa so grof3
wie die Schichtdicke ist [103]. Dieses Verhalten ist bei den Proben, die bei 1000 °C ausgeheizt
werden, zu beobachten. Hier ist die Kristallitgroffe anndhernd 60 nm, was der angegebenen
Schichtdicke entspricht. Das ist bei den 900 °C-Proben in zwei von drei Féllen nicht der Fall.
Das deutet darauf hin, dass entweder die Dauer des Ausheizens zu kurz oder die Tempera-
tur zu niedrig fiir ein Kristallitwachstum war. Das Kristallitwachstum fithrt zu einer starken
Entspannung in der Schicht, die die Druckspannung zum Teil kompensieren kann. Durch
viele kleine Kristallite gibt es ein grofles Volumen an Korngrenzen, die zum Beispiel zu Ver-
setzungsfehlern fithren kénnen. Durch das Zusammenwachsen der Kristallite reduziert sich
somit auch die Anzahl an mdoglichen Fehlstellen im Gitter und die Korngrenzendichte wird
kleiner. Das Abkiihlen sorgt weiter zu einer Reduzierung der Druckspannung, da das Schicht-
material sich stiarker zusammenzieht als das Substrat. Weiteres Abkiihlen sorgt aufgrund des
gleichen Effekts wieder zu einer Zugspannung in dem Material [103]. Allerdings fallt diese nun
Aufgrund der Beseitigung von Gitterdefekten geringer aus, wie es auch in den Ergebnissen
zu erkennen ist. Weiterhin hat die Abkiihlungsrate einen grofien Einfluss auf die endgiiltige
Spannung. Langsameres Abkiihlen kann dafiir sorgen, dass sich weniger Spannungen in der
Schicht bilden [105].

Zur erginzenden Untersuchung der lokalen Struktur wurden winkelabhéngige ReflEXAFS-
Messungen an der Nb K-Absorptionskante durchgefiihrt. RelEXAFS [106] ist eine oberfla-
chensensitive Variante der Rontgenabsorptionsspektroskopie [107], bei der die feinstrukturier-
ten Oszillationen hinter der Absorptionskante im streifenden Einfall gemessen werden. Diese
Methode liefert Informationen iiber die lokale atomare Umgebung und strukturelle Ordnung
in diinnen Schichten. Die Messungen werden an der Beamline 8 am Dortmund FElectron Ac-
celerator (DELTA) durchgefiihrt [108]. Fiir die Proben Unbehandelts; und 1000C; werden
RefIEXAFS bei den Winkeln 0.12°, 0.13° und 0.14 ° gemessen. Mithilfe des Absorptionslian-
genrechners von CXRO [109, 110] kann die effektive Probentiefe der Messungen abgeschétzt,
welche im betrachteten Energiebereich im Bereich weniger Nanometer liegt und damit deut-
lich unterhalb der Schichtdicke bleibt. Zusétzlich wird ein Leerspektrum ohne Probe aufge-
nommen, welches zur Normierung der gemessenen Intensitidten auf die Primérstrahlintensitét
und zur Berechnung der energieabhéngigen Reflektivitdt verwendet wird. Zusatzlich werden
die Daten noch geometrisch nach [111] korrigiert. Abbildung 4.4 zeigt auf der linken Seite die
ReflEXAFS der Probe Unbehandelts und rechts die von Probe 1000C;.
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Abbildung 4.4: ReflEXAFS-Spektren an der Nb-K-Kante fiir die Proben Unbehandelts (links) und 1000C,
(rechts) bei den Winkeln 0.12°, 0.13° und 0.14°.

Fiir beide Proben ist die Nb K-Absorptionskante deutlich erkennbar, wobei sich sowohl die
absolute Reflektivitdt als auch die Feinstruktur oberhalb der Kante mit dem Einfallswinkel
verdndern. Die Probe Unbehandelts zeigt oberhalb der Absorptionskante einen ausgeprigt
winkelabhéngigen und nicht-monotonen Verlauf der Reflektivitat, wobei fiir verschiedene Ein-
fallswinkel sowohl ansteigende als auch abfallende Intensitdtsverldufe beobachtet werden. Im
Gegensatz dazu weisen die ReflEXAFS-Spektren der Probe 1000C einen weniger stark mo-
dulierten Intensitétsverlauf auf, und die Feinstrukturoszillationen sind deutlicher ausgeprégt.
Die variierenden Intensitatsverlaufe der Probe Unbehandelts lassen sich durch eine Kom-
bination aus Oberflichenrauheit, struktureller Inhomogenitét der Schicht sowie durch Rau-
heit an der Grenzfliche zwischen Schicht und Substrat erkldren [112]. Der Vergleich der
Feinstrukturen beider Proben zeigt, dass die Feinstruktur der unbehandelten Probe derje-
nigen der ausgeheizten Probe grundséitzlich &dhnelt, jedoch deutlich stirker gedampft ist,
sodass die Oszillationen weniger klar aufgelost werden. Die XRD-Messungen zeigen, dass die
Probe Unbehandelts fir den NbTiN(111)-Reflex eine mittlere Kristallitgrofie von (63.04 £
0.11) A aufweist, withrend fiir die Probe 1000C fiir denselben Reflex eine Kristallitgrofie von
(598.88 4 0.25) A bestimmt wurde. Bei einem maximalen Einfallswinkel von 0.14 ° stammt das
ReflEXAFS-Signal aus einer ungefihren maximalen effektiven Tiefe von 45 A. Fiir die Probe
Unbehandelts ist diese effektive Probentiefe somit vergleichbar mit der mittleren Kristallit-
grofle, sodass die Rontgenstrahlung eine gréflere Anzahl an Korngrenzen erfasst als bei der
Probe 1000C . Eine erhohte Korngrenzendichte geht mit einer stérkeren strukturellen Unord-
nung einher und fithrt zu einer starkeren Dampfung der Feinstrukturoszillationen. Zusétzlich
kénnen Eigenspannungen in der Diinnschicht zu verdnderten Netzebenenabstdnden beitragen,
was sich ebenfalls in der Feinstruktur widerspiegelt. Modifizierte Atomabstdnde verdndern
die Interferenzbedingungen der photoelektronischen Wellen und kénnen somit Unterschiede
in der Feinstruktur oberhalb der Absorptionskante verursachen, wie es im Energiebereich um
etwa 19.1keV zu sehen ist. Insgesamt unterstiitzen die RelEXAFS-Ergebnisse damit die aus
den XRD-Messungen gewonnenen Befunde.
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4.2.3 Spannungsmessung nach der sin?(¥)-Methode

Neben der einfachen Spannungsanalyse tiber die Peakposition bei einem einzelnen Diffrakto-
gramm werden fiir die Proben Unbehandelts, 900Cy und 1000C5 die in-plane Normalspan-
nung zusitzlich via der sin?(¥)-Methode bestimmt (vlg. Abschnitt 2.4.3.4). Es wird in diesem
Fall nur die (111)-Orientierung betrachtet, da die Amplitude der (200)-Orientierung sehr klein
ist und beim Kippen um ¥ diese noch kleiner wird. Die einzelnen Diffraktogramme werden
nur bei einem Azimutwinkel ¢ = 0° gemessen. Der Kippwinkel ¥ senkrecht zur Beugungsebe-
ne betragt maximal 30 °, da dariiber hinaus die Intensitat der Beugungspeaks zu gering wird.
Es werden sowohl positive ¥-Winkel als auch negative gemessen. Da der Probenhalter nur in
positive Richtung geneigt werden kann, wird die Probe iiber den integrierten horizontale Go-
niometer um ¢ = 180° gedreht und anschlieend in positiver Kipprichtung vermessen. Dies
entspricht dann einem Winkelbereich von ¥ zwischen —30° bis 30°. Die Integrationszeiten
werden fiir jede Probe so gewéhlt, dass die Intensitdt der Beugungspeaks ausreichend grof
sind. In jedem Falle betrdgt diese Zeit aber mindestens eine Stunde. Abbildung 4.7 zeigt die
Diffraktogramme fiir verschiedene Kippwinkel ¥ der drei Proben. Da bei héheren Kippwin-
keln die Peaks zunehmend asymmetrisch werden, wird fiir jedes Diffraktogramm versucht,
ein normales und ein asymmetrisches doppeltes Voigt-Modell anzufitten. Hierbei stehen die
beiden Voigt-Profile fiir die K,1- und Ko-Linie. Dieses fithrt den skew-Parameter ein, der
die Asymmetrie des Profils beschreibt. Nach dem Fitten wird anhand des R2-Wertes ent-
schieden, welches Modell die Daten besser beschreibt. Um bei dem asymmetrischen Profil
auf die korrekte Peakposition schliefflen zu kénnen, muss der center-Parameter im Nachgang
numerisch bestimmt werden.
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Abbildung 4.5: Diffraktogramme der NbTiN(111)-Orientierung der Proben Unbehandelts (oben links),
900C; (oben rechts) und 1000Cy (unten) fiir verschiedene Kippwinkel U. Das Diffraktogramm der
Probe 1000C5 ist logarithmisch dargestellt, damit die Peaks fiir héhere Kippwinkel zu erkennen sind.

Ausgewéhlte Fits der verschiedenen Diffraktogramme und deren Fitparameter sind im An-
hang A in den Abbildungen A.12-A.14 und den Tabellen A.5-A.7 zu finden. Beim Betrachten
der Abbildung 4.7 fallen zwei Aspekte auf: Zum einen fallt bei jeder Probe die Intensitét stark
ab, sobald diese gekippt wird, und zum anderen sind die Peaks stark asymmetrisch. Der starke
Intensitatsabfall ldsst sich durch eine starke Textur der Proben erkldren. Die meisten Kris-
tallite sind parallel zur Oberflache ausgerichtet. Sobald nun die Proben um einen Winkel ¥
gekippt werden, erfillen diese Kristallite nicht mehr die Bragg-Bedingung, was wiederum zu
einem Abfall der Intensitat fiihrt. Besonders stark ist dies bei der Probe 1000C5 zu erkennen.
Hier ist die Kristallitgrole annédhernd so grofl wie die Schichtdicke. Es existieren also sehr we-
nige kleinere Kristallite in der Schicht, die bei grofleren Kippwinkeln zur Intensitét beitragen
kénnen. Aus diesem Grund werden die Kurven in der Abbildung logarithmisch dargestellt,
um die Peaks bei groflen ¥ erkennen zu kénnen. Weiterhin féllt bei dieser Probe auf, dass
die einzelnen Peaks deutlich breiter sind als fiir ¥ = 0°, was ebenfalls dafiir spricht, dass es
sich um kleine Kristallite handelt. Die Asymmetrie der Peaks erschwert das Fitten und die
Beurteilung der wahren Peakposition, wie es beispielhaft in Abbildung 4.6 zu sehen ist.
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Abbildung 4.6: Ein beispielhaftes Diffraktogramm fiir die Probe 1000C5, das fiir die Spannungsbestim-
mung iiber die sin?(¥)-Methode verwendet wird. Voigt 1 reprasentiert die K., -Linie und Voigt 2
die K,,-Linie.

Neben der Asymmetrie bildet sich noch eine weitere Schulter bei kleineren Winkeln aus. Dies
erschwert zum einen das Fitten mit einem asymmetrischen Voigt-Profil, und zum anderen
wird dadurch die genaue Bestimmung der Peakposition fiir die weitere Auswertung schwie-
rig. Diese Asymmetrie und die Schultern kénnen aus einem Spannungsgradient im Material
stammen [113]. In diesem Fall dient der center-Parameter weiterhin als Grundlage der Be-
rechnungen, da er meist ein gutes Mittel der verschiedenen Schultern darstellt. Als Néchstes
werden aus allen Peakpositionen die Netzebenenabstéinde berechnet und diese gegen sin?(W)
aufgetragen.
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Abbildung 4.7: sin?(V)-Plots von den Proben Unbehandelts (oben links), 900Cy (oben rechts) und
1000C; (unten).

Abbildung 4.7 zeigt die sin?(¥)-Plots und die dazugehérigen Fits der drei Proben. Die Fit-
parameter sind im Anhang A in der Tabelle A.8 zu finden. Keine der drei Proben zeigt den
erwarteten linearen Verlauf. Stattdessen oszilliert der Netzebenenabstand fiir aufsteigende
Werte von sin?(W¥). Dies deutet, wie schon zuvor in den Diffraktogrammen gesehen, auf eine
Textur der Proben hin. Um die Spannungswerte trotzdem abschétzen zu kénnen, wird die
Gleichung 2.4.29 um einen Oszillationsterm erweitert:

d = msin®(V) + by + A, sin(k¥ + ¢). (4.2.1)

Hierbei ist A, die Amplitude der Oszillation, k ein Frequenzfaktor und ¢ die Phasenver-
schiebung. Weiterhin fallt auf, dass insbesondere fiir die Probe 1000C5 die Datenpunkte fiir
positives und negatives ¥ voneinander abweichen. Dies konnte auf leichte Scherkréfte hin-
deuten, aber eine wahrscheinlichere Erklarung ist die Ungenauigkeit beim Fitten. Da bei
der Probe 1000C3 dieser Spannungsgradient und somit auch asymmetrische Beugungspeaks
am starksten auftreten, ist auch hier diese Aufspaltung der Datenpunkte am stéarksten zu
erkennen. Da iiber die Simulation bereits ein dy gegeben ist, wird die Gleichung 2.4.31 zur
Bestimmung von dy nicht benétigt. Zur Spannungsberechnung kann die Gleichung 2.4.30 so
umgeformt werden, dass anstelle von by nur noch dg bendtigt wird und liefert die Gleichung
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Tabelle 4.10 zeigt die resultierenden Spannungen. Hierbei stellt o die Spannungswerte fiir
positives und o_ fiir negatives ¥ dar. Es fallt auf, dass die erwéahnte Abweichung der Da-
tenpunkte sich auch in den Spannungswerten wiederfindet. So weichen die Spannungswerte
fiir die Probe 1000C fiir o4+ und o_ stark voneinander ab. Dies ist, wie bereits erwdhnt, auf
die starke Asymmetrie der Peaks zuriickzufithren. Die Spannungswerte der beiden tibrigen
Proben liegen sehr nah beieinander. Werden diese jetzt aber mit den Spannungswerte aus
der einfachen Peakverschiebung verglichen, fillt auf, dass diese sich sehr stark von einander
unterscheiden. Fiir die Probe Unbehandelts liefert die Berechnung {iber die einfache Peak-
position eine Spannung von ¢ = (2.43 4+ 0.01) GPa, wohingegen die sin?(¥)-Methode eine
gemittelte Spannung von o1 = (11.51 + 0.55) GPa ergibt. Fiir die Proben 900C3 und 1000C5
wird die Abweichung zwischen beiden Auswertemethoden noch deutlicher, da die aus der
Peakposition bestimmten Spannungen mit zunehmender Wérmebehandlung abnehmen, wo-
hingegen die mittels der sin?(¥)-Methode berechneten Werte ansteigen. Dies ist ein starker
Widerspruch der Ergebnisse. Da aber zu erwarten ist, dass beim Ausheizen der Proben und
anschliefendem langsamen Abkiihlen die Spannungen im Material abnehmen, kann davon
ausgegangen werden, dass die aus der Peakposition bestimmte Spannungen die physikalisch
plausibleren Ergebnisse liefern. Die sin?(W¥)-Methode erweist sich bei diesem Probensystem
als problematisch, da die Schichtdicke von 60 nm dazu fiihrt, dass die Peaks im Vergleich zum
Untergrund generell nur sehr klein sind. Wird nun noch die Textur betrachtet, fithrt das bei
groferen Kippwinkeln dazu, dass die Intensitédten der Peaks noch kleiner ausfallen. In Kom-
bination mit dem Spannungsgradienten kann in dieser Konstellation nicht zuverldssig der
Netzebenenabstand bestimmt werden. Dies fiihrt letztendlich zu einer groflen Ungenauigkeit
bei der Bestimmung der Spannung. Dennoch liefert die sin?(¥)-Methode wichtige Erkennt-
nisse liber die Struktur, da hier die Textur und die Spannungsgradienten der Proben sichtbar
werden.

(4.2.2)

g =

Tabelle 4.10: Spannungswerte der sin?(W)-Methode. o reprisentiert die Spannungswerte der positiven
und o_ der negativen Kippwinkel.

‘ oy [GPaj ‘ o_ [GPa]
Unbehandelts | 11.68 £ 0.97 | 11.34 £+ 0.52
900C5 17.15 £ 0.37 | 17.51 £ 0.70
1000Cs 23.36 £ 0.98 | 17.85 £ 0.72

4.3 Untersuchung der Oberflachenrauheit

In diesem Kapitel wird die Oberflichentopographie der NbTiN-Proben untersucht, da die-
se direkt die Feldemissionseigenschaften beeinflusst. Feldemission ist besonders empfindlich
gegeniiber lokalen Spitzen und Unebenheiten auf der Oberfliche, die zu lokalen Feldverstér-
kungen fithren kénnen. Die makroskopische Rauheit wird mit einem optischen Profilometer
(OP) analysiert, wiahrend die mikroskopische Rauheit mithilfe eines Rasterkraftmikroskops
untersucht wird. Die Wahl dieser Methoden erlaubt es, sowohl grofiflachige Welligkeiten als
auch nanometergenaue Oberflichenunregelméfigkeiten zu erfassen. Die genauen lateralen und
vertikalen Auflésungen der beiden Verfahren werden im Verlauf des Kapitels beschrieben. Die
gemessenen Topographiedaten werden mit Guwyddion [114] vorverarbeitet. Dabei erfolgt zu-
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néchst eine Ebenenkorrektur. Anschliefend wird ein polynomialer Untergrund angepasst und
subtrahiert. Zusétzlich wird eine zeilenweise Hintergrundkorrektur durchgefiihrt, um scan-
richtungsbedingte Artefakte zu minimieren.

4.3.1 Messungen mit dem OP

Das verwendete OP besitzt eine laterale Auflésung von 2 pm und eine vertikale Auflésung
von 3nm. Pro Probe werden drei verschiedene Flichen mit jeweils 1 mmm? gemessen und
iiber die ermittelten Rauheitswerte gemittelt.

Abbildung 4.8 zeigt beispielhaft die Proben Unbehandelts, 900C7 und 1000C; im Vergleich.
Die Oberflachen aller drei Proben sehen homogen aus und zeigen keine Struktur. Nur bei der
Probe 1000C; ist im ersten Quadranten eine groflere Spitze zu erkennen. Weitere Oberflichen
sind in Abbildung A.15 im Anhang A zu finden.
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Abbildung 4.8: Oberflichentopographie mittels OP der Proben Unbehandelts (links), 900C, (mitte) und
1000Cy (rechts).

Um die Topographie besser zu charakterisieren, wird der Rauheitsparameter R.; entlang
der X- oder Y-Richtung gemittelt und jeweils entlang der orthogonalen Richtung dargestellt.
Abbildung 4.9 zeigt die entlang der Y-Richtung gemittelten R, ;-Werte aller unbehandelten
und behandelten Proben. Zwischen den unbehandelten Proben treten deutliche Unterschiede
auf, wihrend sich die behandelten Proben hinsichtlich ihrer Rauheitsverteilungen stark &h-
neln. Die Probe Unbehandelt; weist im Mittel geringere Rauheitswerte auf als die tibrigen
unbehandelten Proben, wohingegen Unbehandelts deutlich iiber dem Durchschnitt liegt. In
nahezu allen Proben treten lokale Maxima der R, ;-Verteilung auf. Auffillig ist, dass diese
Spitzen bei den behandelten Proben haufiger ausgepragt sind. Zwischen den bei 900 °C und
1000 °C ausgeheizten Proben ist jedoch kein signifikanter Unterschied erkennbar.
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Abbildung 4.9: Entlang der Y-Richtung gemittelte R, ;-Werte der unbehandelten (links) und behandelten
Proben (rechts). Es ist jeweils nur eine Messung drei Flichen pro Probe dargestellt.

Da die beobachteten Rauheitsspitzen prinzipiell sowohl Schichtdefekte als auch Partikel sein
koénnen, kann eine 3D-Ansicht der Oberflachen erstellt werden, die einen weiteren Blickwin-
kel auf die Oberflichenbeschaffenheit gibt. Abbildung 4.10 zeigt beispielhaft die Oberflachen
der Proben Unbehandelts und 1000C;. Die 3D-Darstellung zeigt eine ausgeprigte, unregel-
méfige Oberflichenmorphologie mit kuppenartigen Erhebungen und Vertiefungen. Aufgrund
der lateralen Auflésung der OP-Messung von etwa 1 pm ist eine eindeutige Zuordnung die-
ser Strukturen zu einzelnen Kristalliten jedoch nicht méglich. Die beobachteten Merkmale
sind daher als topographische Hohenvariationen der Schichtoberfliche zu interpretieren. Im
Vergleich der unbehandelten mit der behandelten Probe ist gut zu erkennen, dass nach der
Wirmebehandlung deutlich mehr Téler auftreten. Diese Téler sind zum Teil einige Mikro-
meter tief, was deutlich tiefer ist, als die NbTiN/AIN-Schicht dick ist. Das deutet darauf hin,
dass es sich um Defekte im Siliziumsubstrat handelt und die Warmebehandlung dafir sorgt,
dass sich die Schicht in diesen Defekten setzt und sich somit ein Tal bildet. Bei den Spitzen
handelt es sich moglicherweise um Staubpartikel, die sich vor oder auch wiahrend der Messung
auf der Oberfldche abgelagert haben, oder um Riickstdnde von Ethanol nach der Reinigung.
Diese beeinflussen den endgiiltigen R,-Wert jedoch nur gering, da ihre Anzahl im Vergleich
zur restlichen Oberfliche sehr niedrig ist. Bei den behandelten Proben wirkt sich dagegen vor
allem die Anzahl der Taler auf den R,.-Wert aus.

1.4pm
MW/J N
Y100 e - 0.0 um m - m“»vli 0,0 um

Abbildung 4.10: 3D-Ansichten der Oberfliche der Proben Unbehandelts (links) und 1000C (rechts).
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Aus drei verschiedenen gemessenen Flichen pro Probe werden nun fiir jede Probe die Mit-
telwerte R, und R, bestimmt und sind in Tabelle 4.11 zu finden. Wie es in Abbildung 4.9
zu erkennen ist, sind die Rauheitswerte fiir die unbehandelten Proben bei Unbehandelt;
am geringsten und bei Unbehandelts; am hochsten. Somit ergeben sich fiir die unbehandel-
ten Proben die durchschnittlichen Rauheitswerte von R,y = (20.3 +2.9)nm und R,y =
(143.1 £ 20.9) nm. Die Rauheitswerte fiir die behandelten Proben sind deutlich geringer als
die der unbehandelten Proben. Der grofle Fehler fiir R, bei der Probe 1000C stammt, wie
in den Abbildungen 4.9 und 4.10 zu sehen ist, von der groflen Anzahl von Télern in der
Schicht. Fir die Proben, die bei 900 °C ausgeheizt wurden, ergeben sich Durchschnittswerte
von Rgg00 = (16.3 £ 0.3)nm und R, gp0 = (113.1 & 1.1)nm, und fiir die 1000 °C-Proben
ergeben sich R, 1000 = (14.9 & 1.0) nm und R, 1000 = (109.7 & 0.6) nm.

Tabelle 4.11: Oberflichenrauheiten aller Proben. Die einzelnen Rauheiten sind jeweils Mittelwerte (iber

drei gemessene Flichen von je 1mm?.

| Ry [nm] | R, [nm]
Unbehandelt, | 16.0 £ 0.5 | 111.0 4+ 10.3
Unbehandelty | 20.9 £ 0.6 | 147.0 & 13.5
Unbehandelts | 19.9 £ 0.7 | 139.3 & 17.6
Unbehandelty | 20.5 & 0.7 | 144.6 = 12.6
Unbehandelts | 24.1 & 1.2 | 173.4 £+ 22.6

900C 159 £ 0.6 | 114.1 £ 14.7
900C, 16.6 £ 1.6 | 111.9 £+ 16.8
900C"3 16.3 £0.5 | 1134 £ 84

1000C 142 £1.3 | 109.3 £+ 44.8
1000C% 15.6 £ 0.5 | 110.1 £+ 13.1

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Warmebehandlung der Proben die makroskopische
Oberflachenrauheiten deutlich reduziert. Der Mittenrauwert R, ist gegeniiber den bei 900 °C
behandelten Proben um 19.7 % und gegentiber den bei 1000 °C behandelten Proben um 26.7 %
reduziert. Die Rauheit R, wird bei 900 °C um 20.9 % und bei 1000 °C um 23.3 % verringert.
Dieses Verhalten ist erwartbar, da hohe Temperaturen die Diffusion von Atomen anregen und
dadurch Prozesse wie die Minimierung der Oberflachenenergie oder das Kristallitwachstum
ermoglichen [115-117]. Gleichzeitig ist zu berticksichtigen, dass bei hohen Temperaturen auch
Koaleszenzprozesse auftreten konnen. Dabei kénnen sich lokal zusammenhéngende Bereiche
der Schicht ausbilden, wihrend andere Regionen teilweise entnetzen und nicht mehr vollstan-
dig vom Schichtmaterial bedeckt sind. In solchen Féllen kann es trotz einer Reduktion der
mittleren Rauheitskennwerte lokal zu hoheren Kristallitstrukturen kommen. Eine eindeutige
Zuordnung der beobachteten Rauheitsdnderung zu einem einzelnen Mechanismus ist daher
nicht moglich [118].
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4.3.2 Messungen mit dem AFM

Bei dem verwendeten AFM handelt es sich um das Thorlabs EDU AFM. Der Hersteller gibt
keine genauen Daten fir die Auflésung des AFMs bekannt, da diese stark von der Aufbau-
genauigkeit und der Justage abhédngt. Allerdings wird angegeben, dass laterale Strukturen
von 10nm Breite und vertikale Strukturen von 1nm bis 5 nm unterschieden werden kénnen.
[69]. Jede Messung umfasst eine Flidche von 20 pm-20 pm mit einer Auflésung von 500-500
Pixeln. Fir alle Proben wurden jeweils zwei Fldchen punktuell und ergidnzend untersucht;
ausgenommen sind die Proben 900C und 1000C.

Abbildung 4.11 zeigt beispielhaft die AFM-Messungen der Proben Unbehandelts, 900Cy und
1000Cs. Im Anhang A in den Abbildungen A.16 und A.17 sind die AFM-Messungen der
restlichen Proben zu finden. Wie zu erkennen ist, besitzen die Proben generell eine sehr glatte
defektarme Oberfliche. Vereinzelt sind, wie bei 900C:, Kontaminationen mit einer lateralen
Grofle von <1 pm zu erkennen. Diese Kontaminationen weisen einen Hohenunterschied von bis
zu 20nm auf. In der AFM-Aufnahme von 1000C5 sind zahlreiche punktférmige Erhebungen
auf der Probenoberfliche zu erkennen. Diese Flecken verteilen sich gleichméflig {iber die
gesamte Messfliche und weisen Hohenunterschiede von bis zu etwa 15 nm auf. Zuséatzlich
sind, wie bei 900Cs, vereinzelt grofiere Punkte mit einem Hohenunterschied von 25nm zu
sehen.

Abbildung 4.11: Oberflichentopographie mittels AFM der Proben Unbehandelts (links), 900Cy (mitte)
und 1000C (rechts).

Aber nicht nur die Oberfliche von 1000Cy weist diese Art von Flecken auf. Auch bei der
Probe Unbehandelt; sind diese Flecken erkennbar. Um festzustellen, ob diese Flecken nur eine
lokale Erscheinung sind, sind an vier verschiedenen Orten auf der Probe AFM-Messungen
durchgefiihrt worden. Jede Messung weist eine dhnliche Anzahl von Flecken auf, wie sie
beispielhaft in Abbildung 4.12 zu sehen ist.
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Abbildung 4.12: AFM-Messung der Oberfliche von Probe Unbehandelty. Es sind deutlich die homogen
verteilten Flecken zu erkennen.

Verschmutzungen auf der Oberfliche, beispielsweise durch Ethanolreste, sollten sich im SEM
durch einen deutlichen Kontrast vom umgebenden Substrat unterscheiden. Um dies zu iiber-
priifen, wurde eine Kontrollmessung durchgefiihrt, bei der Ethanol auf die Oberfliche auf-
gebracht und anschlieend im SEM untersucht wurde. Die entsprechende Aufnahme ist in
Abbildung A.18 im Anhang A dargestellt. Dort sind die Ethanolriicksténde als helle, schlieren-
artige Strukturen klar erkennbar. Im Vergleich dazu zeigt die in Abbildung 4.13 dargestellte
Oberflache keine derartigen Kontrastmerkmale, sondern eine homogene und glatte Struk-
tur. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die beobachteten Strukturen auf Ethanolriickstdnde
zuriickzufithren sind. Auflerdem ist die Probe Unbehandelt, auf die selbe Art und Weise ge-
reinigt worden, wie alle anderen Proben und befand sich unter anderem mit Unbehandelts
im selben Ethanolbad. Diese Proben zeigen aber keine Flecken in den AFM-Messungen.
Zudem werden die nassen Proben mit ionisiertem Stickstoff abgeblasen. Dies sollte dazu fiih-
ren, dass aus symmetrischen runden Flecken Schlieren werden, was jedoch nicht der Fall ist.
Das deutet darauf hin, dass die Flecken unter der Schicht, also auf dem Wafer, sitzen. Eine
EDX-Tiefenprofilierung erlaubt eine Untersuchung der Kohlenstoffkonzentration im Materi-
al. Nach Gleichung 2.5.1 wird zunéchst die Eindringtiefe R, der Elektronen in die NbTiN-
Schicht abgeschétzt. Auf dieser Grundlage werden EDX-Spektren gemessen, die sowohl den
oberflichennahen Bereich als auch die Ubergangszone zwischen Wafer und Schicht abde-
cken. Hierfiir wird fiir die molare Masse A von Nbg 75T1ig 25N ein Wert von 95.65 n% und eine
effektive Ordnungszahl von Z.;; = 22 angenommen. Damit die Peakintensitaten aussagekraf-
tig sind, werden diese mit der Eindringtiefe normiert. Die Normierung der Peakintensitiaten
auf R, dient der Korrektur des unterschiedlichen angeregten Volumens bei verschiedenen
Messbedingungen. Da die erzeugte Réntgenintensitdt proportional zum Anregungsvolumen
ist, ermoglicht diese Normierung eine quantitative Bewertung der Konzentrationsinderun-
gen entlang der Schichttiefe. Die normierten EDX-Spektren sind im Anhang A in Abbildung
A.19 zu sehen. Uber die komplette Schichtdicke hinweg bleibt in diesen Auftragungen die
Intensitdt des Kohlenstoff-Peaks konstant. Erst wenn R, die NbTiN- und AIN-Schichtdicke
iiberschreitet, steigt die Intensitit stark an, wihrend gleichzeitig die Intensitat des Stickstoffs-
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und Titan-Peaks annidhernd gleich bleibt. Dies ist ein starkes Indiz dafiir, dass es sich bei den
Flecken um Verschmutzungen des Wafers handelt, auf welche die AIN- und NbTiN-Schicht
aufgetragen wurde.

Rontgenstrahlen kénnen beim Durchwandern des Materials selbst absorbiert werden. Da die
C-K,-Linie mit 278 eV eine sehr geringe Energie besitzt, wird ein erheblicher Teil vom Materi-
al wieder absorbiert. Um diese Selbstabsorption zu korrigieren, wird mithilfe des Absorptions-
langenrechners in CXRO [109, 110] fir Nbg 75Tig.25N die energieabhéngige Absorptionslange
berechnet. Bei einer Energie von 278 eV betriagt diese nur 62 nm und ist somit kleiner als die
Dicke des Schichtsystems von 75 nm. Uber Gleichung 2.5.2 kann dann die Intensitét korrigiert
werden. Da angenommen wird, dass sich die Kohlenstoffverunreinigung nur auf der Oberfla-
che der Schicht und zwischen dem Substrat und der Schicht befindet, werden alle Spektren,
deren Eindringtiefe kleiner als die gesamte Schichtdicke ist, mit dem gleichen Wert fiir den
zuriickgelegten Weg im Material korrigiert. Da nur der Kohlenstoffpeak interessant ist, ist
auch nur dieser auf der rechten Seite in Abbildung 4.13 dargestellt. Durch die Korrektur der
Selbstabsorption wird der Unterschied in der Intensitét noch einmal deutlicher. Zum besseren
Vergleich wird zusétzlich bei einer sauberen Probe, in diesem Fall Unbehandelts, eine EDX-
Tiefenprofilierung auf einer gleich grofien Flache durchgefiihrt. Das Ergebnis ist im Anhang A
in Abbildung A.20 zu sehen. Hier verdoppelt sich die Intensitdt des Kohlenstoff-Peaks, sobald
die Schicht durchdrungen wird. Das Verhalten des Kohlenstoff-Peaks in der Referenzprobe
Unbehandelts ist konsistent mit einer sauberen Oberfliche. Im Gegensatz dazu deuten die
hoheren Kohlenstoffanteile und Gesamtintensitaten bei Unbehandelt; und 1000Cy auf eine
kontaminierte Substrat-Oberflache hin, auf der die NbTiN-Schichten deponiert wurden.
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Abbildung 4.13: SEM-Aufnahme der Oberfliche von Probe Unbehandelt, auf der GréBenskala der AFM-
Messungen (links). Die EDX-Tiefenprofilierung der Probe Unbehandelt, zeigt, dass der Kohlen-
stoffanteil unterhalb der NbTiN-Schichtdicke anndhernd konstant bleibt und oberhalb davon stark
ansteigt (rechts). Die dargestellte Kurve basiert auf einer Spline-Interpolation.

Aus den Topographiedaten der AFM-Messungen lassen sich anschliefend die Rauheitspara-
meter R, und R, bestimmen, welche in Tabelle 4.12 zu finden sind. Die bestimmten Rauheiten
R, decken sich mit den gemessenen Rauheiten der unbehandelten Proben in [34] und liegen
bei ca. (1.0 £ 0.2) nm fiir R, und ca. (6.0 & 2.5) nm fiir R,. Die Proben, die bei 900 °C ausge-
heizt wurden, zeigen dhnliche Rauheitswerte, wihrend die Werte fiir Probe 900C aufgrund
der Verschmutzungen auf der Oberfléche leicht erhéht sein kénnen. Die Proben Unbehandelty
und 1000C zeigen aufgrund der Verunreinigungen erhohte Werte fiir R, und R,. Durch das
Setzen einer Maske tiber die Topographiebilder kénnen die Flecken herausgefiltert und nur
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nicht betroffene Bereiche fiir die Rauheitsbestimmung berticksichtigt werden. Dies fiihrt zu
einer Reduzierung von R, fiir Probe Unbehandelt, von (1.8 & 0.2) nm zu (1.1 + 0.1) nm und
fiir 1000C2 von (1.5 + 0.2) nm zu (1.1 + 0.2) nm. R, reduziert sich fiir Probe Unbehandelt,
von (10.8 £ 1.4)nm zu (5.9 = 0.7) nm und fiir Probe 1000C3 von (10.6 + 1.9)nm zu (5.7
+ 0.8) nm. Die Ergebnisse der AFM-Messung zeigen, dass keine eindeutige Aussage iiber die
Entwicklung der mikroskopischen Rauheit getroffen werden kann. Sowohl unbehandelte als
auch behandelte Proben zeigen &hnliche Rauheitswerte ohne eindeutig erkennbaren Trend.
Fiir eine genauere Aussage miissten mehr behandelte Proben der gleichen Ausheiztemperatur
vermessen werden. Allerdings deuten die Messergebnisse darauf hin, dass sich die Rauhei-
ten nicht substantiell durch eine Warmebehandlung verédndern, wie es beispielsweise in [119]
gezeigt wurde.

Tabelle 4.12: Gemittelte Rauheitswerte R, und R, der NbTiN-Proben aus den AFM-Messungen.

Probe ‘ R, [nm] ‘ R, [nm]
Unbehandelt; | 1.1 £ 0.1 | 5.9 £ 0.7
Unbehandelts | 0.8 £ 0.2 | 5.6 + 0.7
Unbehandelts | 1.1 = 0.1 | 6.4 £ 0.6
Unbehandelty | 1.2 £0.1 | 7.1 £ 1.0
Unbehandelts | 1.0 £ 0.1 | 7.2 £ 1.1

900C5 1.2+ 05|83 +28

900C5 0.7+0.11]42+0.6

1000C, 1.14+02| 57408

4.4 Untersuchung der Feldemissionseigenschaften von NbTilN

In diesem Kapitel werden die Feldemissionseigenschaften der NbTiN-Proben untersucht. Hier-
fiir wird zunéchst mittels UPS die Austrittsarbeit ® ;v bestimmt, um genauere Aussagen
bei der Analyse der Feldemissionsdaten zu ermoglichen. Anschliefend werden die Proben in
das FESM eingebaut und vermessen.

4.4.1 Bestimmung der Austrittsarbeit von NbTilN

Da die Fowler-Nordheim-Gleichung, wie sie in Gleichung 2.2.8 steht, viele unbekannte Para-
meter enthélt, kann das Fitten der Daten zu nicht konsistenten Beschreibungen der Messdaten
fithren. Die Parameter fiir die effektive Emissionsfliche und fiir den geometrischen Feldiiber-
hohungsfaktor kénnen nicht vorgegeben werden, da diese sich von Messpunkt zu Messpunkt
verandern konnen. Anders sieht es fir die Austrittsarbeit aus. Hier kann ein globaler Wert
angegeben werden, der das Fitten von drei unbekannten Variablen auf Zwei reduziert. Aller-
dings ist die Austrittsarbeit fiir NbTiN bisher noch nicht bekannt. Aus diesem Grund wird
versucht mithilfe von UPS Messungen die Austrittsarbeit fir NbTiN zu bestimmen.

Hierfiir wird das Photoelektronenspektrometer der Arbeitsgruppe Prof. Olthof an der Ber-
gischen Universitdt Wuppertal genutzt [120]. Als UV-Quelle wird eine Heliumgasentladungs-
lampe verwendet, wobei die He-I-Linie (21.22¢eV) als Anregungsenergie dient. Es wird eine
Passenergie von 2eV und eine Biasspannung von -8 V gewéhlt. Die Fermikante des Spektro-
meters ist im Vorfeld auf 0 eV kalibriert worden, weshalb fiir die Umrechnung der kinetischen
Energie zur Bindungsenergie Wg direkt Gleichung 2.6.1 benutzt werden kann. Abbildung
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4.14 zeigt die Fermikante der Kalibrationsmessung an einer Gold-, Silber- und Kupfer-Probe
und den Sekundéirelektronenpeak der verwendeten Goldprobe. Fiir alle drei Proben liegt die
Fermikante bei einer Bindungsenergie von 0eV. Auflerdem wird aus dem Goldspektrum die
Austrittsarbeit der gereinigten Gold-Oberfliche bestimmt. Die Sekundérelektronen-Cut-off-
Energie betragt Wey: = (16.09+0.10) eV, woraus eine Austrittsarbeit fiir die Goldprobe von
D4, = (5.13 £0.10) eV resultiert. Laut Literatur besitzt Gold eine Austrittsarbeit zwischen
5.2eV und 5.5eV [86, 121]. Somit liegt ® 4, unter Beriicksichtigung des Fehlers im unteren
Bereich der Literaturwerte.
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Abbildung 4.14: Fermikante der Gold-, Silber- und Kupfer-Proben, die fiir die Kalibration des Spektrome-
ters genutzt werden (links) und Sekundirelektronenpeak der Goldprobe mit eingezeichnetem Wz
(rechts). Das Inset zeigt die erste Ableitung der Spektren im Bereich der Fermikante zur priziseren
Bestimmung der Kantenposition.

Aus zeitlichen Griinden wurden nur fiir die Proben Unbehandelts, 900Cs und 1000C; jeweils
zwei UPS-Spektren aufgenommen und anschlieend zu einem Mittelwertspektrum zusammen-
gefasst. Die Proben sind im Vorfeld an Luft mit Ethanol gereinigt worden. Eine Reinigung
unter UHV-Bedingungen war nicht méglich, da die dafiir notwendige Ausstattung am Mess-
platz nicht vorhanden war. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Oberfliche
mit organischen und anorganischen Verbindungen kontaminiert ist, was wiederum zu Unge-
nauigkeiten bei der Bestimmung der Austrittsarbeit fiihren kann. Ein ldngerer Aufenthalt
im Vakuum kann bereits unter UHV-Bedingungen zur Adsorption von Restgasmolekiilen auf
der Oberflache fithren. Die gebildeten Adsorbatschichten erzeugen elektrische Dipole, welche
das Oberflichenpotential und damit das Vakuumniveau verschieben. In der Folge kann sich
Wewe verdndern, was typischerweise zu einer Verringerung der gemessenen Austrittsarbeit
fihrt [86, 122]. Anhand der Fermikante kann abgeschétzt werden, inwiefern die Probe konta-
miniert ist. In diesem Fall ist die Fermikante fiir eine leitende Probe bei 0 eV gut zu erkennen.
Bei Isolatoren oder einer Probenaufladung ist die Kante hingegen nicht klar messbar. Unter
diesen Bedingungen kann sich die Fermikante verschieben oder sogar ganz verschwinden und
ist somit nicht verwertbar [123, S. 45]. Abbildung 4.15 zeigt die UPS-Spektren der drei Pro-
ben im Bereich von 0eV. Das Spektrum der Probe 900C: weist einen schwach ausgepriagten
Fermi-Kante nahe 0eV auf. Obwohl die Step-H6he mit ca. 350 Counts vergleichsweise gering
ist, ist der monotone Ubergang erkennbar und erlaubt eine Referenzierung des Ferminiveaus.
Die Probe Unbehandelts zeigt hingegen keine eindeutige Fermi-Kante. Im Energiebereich
zwischen -0.8eV und 0.2eV ist zwar ein leichter Intensitdtsanstieg zu erkennen, dieser ist
jedoch nicht monoton und kann daher nicht eindeutig als Fermi-Kante interpretiert werden.
Fiir die Probe 1000C; ist kein Fermi-Kanten-dhnlicher Ubergang erkennbar. Dies weist dar-
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auf hin, dass die oberflichennahe Region dieser Proben nicht klar metallisch dominiert ist,
was beispielsweise auf Oberflichenoxidation, Adsorbate oder strukturelle Inhomogenitéten
zuriickzufithren sein kann.
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Abbildung 4.15: Fermikanten der Proben Unbehandelts, 900Cs und 1000Cy bei Wi = 0eV.

Abbildung 4.16 zeigt die kompletten UPS-Spektren der drei Proben. Der Wg,-Wert, der
fiir die Bestimmung der Austrittsarbeit verwendet wird, ist jeweils eingezeichnet. Wy, der
Probe 1000C% ist im Vergleich zu dem der anderen beiden Proben deutlich gréfer. In Kom-
bination mit der fehlenden Fermikante kann davon ausgegangen werden, dass die Oberfla-
che soweit kontaminiert ist, dass die daraus resultierende Austrittsarbeit deutlich von der
tatsdchlichen Austrittsarbeit von NbTiN abweicht. Allerdings sind die Sekundérelektronen-
Cut-off-Energien der Proben Unbehandelts und 900C5 sehr dhnlich. Die Valenzbandspektren
der drei NbTiN-Proben zeigen keine ausgepriagte Struktur, sondern weitgehend glatte Inten-
sitdtsverldufe fiir Bindungsenergien im Bereich von etwa 5 bis 12eV. Dieses Verhalten ist
typisch fiir Ubergangsmetallnitride, deren Valenzband vor allem durch breite Nb-4d-Bénder
gepragt wird [124]. Da fiir die weitere Auswertung primér die Austrittsarbeit von Interesse
ist, wird im Folgenden nicht néher auf die Valenzbandstruktur eingegangen.
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Abbildung 4.16: UPS-Spektren der Proben Unbehandelts, 900Cy und 1000C5. Die Sekundarelektronen-
Cut-off-Energie wird (liber den Schnittpunkt der Basislinie mit der Tangente des Sekundarelektro-
nenpeaks bestimmt.

Die aus den Spektren bestimmten Sekundérelektronen-Cut-off-Energien werden genutzt, um
die Austrittsarbeiten der NbTiN-Proben zu bestimmen. Diese sind in Tabelle 4.13 zu finden.
Die Austrittsarbeiten der Proben Unbehandelts und 900Cs dhneln sich sehr stark, wohingegen
die der Probe 1000C; deutlich geringer ist. Da eine Austrittsarbeit von (3.80+0.14) eV auch
hinsichtlich der anderen beiden Ergebnisse sehr niedrig scheint, kann hier von einer starken
Kontamination der Probenoberfliche ausgegangen werden. Dies bestéitigt auch die fehlende
Fermikante der Probe 1000C5. Aus diesem Grund wird dieser Wert nicht weiter beriicksichtigt.
Somit lasst sich die Austrittsarbeit ® nur iiber die anderen beiden Proben ermitteln und ergibt
(I)NbTiN =4.32+£0.07eV.

Tabelle 4.13: W¢,: und die daraus berechnete Austrittsarbeit fiir die Proben Unbehandelts, 900Cy und
1000Cy

| Weu £0.10 [eV] | @ £0.10 [eV]

Unbehandelts 16.90 4.32
900C% 16.91 4.31
1000C5 17.42 3.80

Einerseits bestétigen sich die beiden Proben gegenseitig, aber andererseits fehlt eine in-situ
Oberflachenreinigung vor der Messung. Da selbst wenige Stunden im Hochvakuum die Aus-
trittsarbeit beeinflussen konnen [86], ist stark davon auszugehen, dass auch hier die Ober-
flachen kontaminiert sind und somit sich die berechnete Austrittsarbeit von der Realen un-
terscheidet. Ein Indiz hierfiir konnten die Austrittsarbeiten von NbN und TiN liefern, die
laut Literaturwerten bei ®npy &~ 4.70eV [125] und $p;ny = 4.70 — 4.9V [126] liegen. Beide
Austrittsarbeiten liegen hoher als die hier bestimmte Austrittsarbeit von NbTiN. Da sich
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die Strukturen von NbN, TiN und NbTiN sehr dhneln, kénnten so auch die Austrittsarbeiten
dhnlich sein. Allerdings konnte die Kombination von Niob in Form von drei oder finfwertigen
Nb3+ / Nb5+ und vierwertigen Titan (Tid+) Dipolmomente erzeugen, die die Austrittsarbeit
senken, so wie es zum Beispiel bei TiAIN der Fall ist, mit vierwertigem Ti4+ und dreiwerti-
gem Al3+. [126].

Auch wenn die aus den Photoemissionsdaten berechnete Austrittsarbeit fiir NbTiN nicht ex-
akt eingeordnet werden kann, ist das Ergebnis dennoch fiir die weiteren FESM-Messungen
von Nutzen. Die Proben werden, wie bereits bei den UPS-Messungen, lediglich mit Ethanol
gereinigt und anschliefend in die Analysekammer eingeschleust. Dadurch weisen sie vergleich-
bare Oberflichenkontamination auf wie wihrend der UPS-Messungen. Folglich kann fiir die
weitere Auswertung der FESM-Messungen die in diesem Abschnitt bestimmten Austrittsar-
beit von ®npprin = (4.32 £0.07) eV als effektiver Parameter herangezogen werden.

Erginzend wurden die Austrittsarbeiten der Proben mittels
Photoelektronen-Ertragsspektroskopie (engl.: Photoelectron Yield Spectroscopy) mit einem
Riken AC-2 unter Umgebungsbedingungen bestimmt. Dabei ergaben sich fiir die Proben
Unbehandelts, 900C3 und 1000Cy Werte von (5.354+0.1) €V, (5.20+0.1) eV und (5.13+£0.1) eV.
Diese liegen deutlich iiber den mittels UPS bestimmten Austrittsarbeiten. Der Unterschied ist
darauf zuriickzufiihren, dass die AC-2-Messung die luftstabile, oxidierte Oberflache erfasst,
wahrend die UPS-Messung die Oberfliche im UHV-Zustand ohne in-situ Reinigung charak-
terisiert. Aufgrund der bekannten starken Oberflichenabhéngigkeit der Austrittsarbeit sind
Abweichungen zwischen Messungen unter UHV- und Umgebungsbedingungen zu erwarten
[86]. Da die FESM-Messungen ebenfalls im UHV stattfinden und von lokal niedrigeren effek-
tiven Emissionsbarrieren dominiert werden, wird fiir die weitere Auswertung die mittels UPS
bestimmte effektive Austrittsarbeit herangezogen.

4.4.2 Ergebnisse der FESM-Messungen

Als Vorbereitung fiir die FESM-Messungen werden die Proben in einem Ultraschallbad mit
Ethanol gereinigt und wéhrend des Einschleusens in die Préaparationskammer mit ionisiertem
Stickstoff abgeblasen. Eine in-situ-Oberflichenreinigung durch Ausheizen oder Ionenbeschuss
wird nicht durchgefiihrt, da diese die Oberflachenstruktur und somit die Feldemissionseigen-
schaften veréndern kénnten. Fiir einen guten Sitz im Probenhalter sowie einen zuverlédssigen
elektrischen Kontakt werden die Proben auf Niobstifte geklebt und anschlieSfend mit Leitsil-
ber kontaktiert.

Da die XRD- und OP-Messungen zeigen, dass die Proben dhnliche strukturelle Eigenschaften
aufweisen, wird die FESM-Analyse auf reprédsentative Proben beschrinkt, um die wesent-
lichen Feldemissionseigenschaften exemplarisch zu untersuchen. Hierfiir werden die Proben
Unbehandelt;, Unbehandelts, Unbehandelts, 900C1, 900C, sowie die Proben 1000C7 und
1000Cy verwendet. Tabelle 4.14 zeigt die jeweiligen Parameter der jeweils an den Proben
durchgefithrten FESM-Messungen. Fiir alle Messungen wird die Spannungsrampe auf 25 %
gesetzt. Um die Testspitze und die Probenoberflache zu schonen, wird der maximale Strom
auf einige Nanoampere begrenzt.
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Tabelle 4.14: Messparameter der mit dem FESM gemessenen Proben.

Probe ‘ Messmodus ‘ Flache ‘ Schrittweite41.00 [pm] ‘ Max. Strom [nA] ‘ Abstand+1.19 [pm] ‘ OSpitze [pm)]
Unbehandelt; | I-V-Kurven | 2.6 mm - 6.4 mm 317.50 10 15.87 250
Unbehandelts CCMap 1.0mm - 1.2mm 31.75 50 19.42 150
Unbehandelts | I-V-Kurven | 6.4 mm - 6.4 mm 317.50 10 19.05 250

900C I-V-Kurven | 1.2mm - 1.2mm 63.50 50 12.70 150

900C% I-V-Kurven | 6.4mm - 6.4 mm 317.50 10 12.76 250

1000C CCMap 1.2mm - 1.2mm 31.75 50 4.06 150

1000C, I-V-Kurven | 6.4mm - 6.4 mm 317.50 10 12.76 250

Die ersten Messungen an den Proben Unbehandelts, 1000C; (CCMaps) sowie 900C; (I-V-
Kurven) werden mit vorlaufig gewahlten Messparametern durchgefiihrt. Aufgrund des zu
diesem Zeitpunkt noch nicht optimierten Messablaufs sind die gemessenen Flichen sowie die
Schrittweiten kleiner gewédhlt und der maximale Strom wird auf 50nA begrenzt. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse zeigen jedoch, dass groflere Messflachen, groflere Schrittweiten und
ein niedrigerer Maximalstrom fir die weiteren Untersuchungen sinnvoller sind. Eine genauere
Begriindung dieser Anpassungen folgt im weiteren Verlauf der Auswertung.

Die Fits der I-E-Kurven werden wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben durchgefiihrt. Die Aus-
trittsarbeit wird fiir die Fits auf 4.30 eV gesetzt und in einem Bereich von £0.1eV in 0.01 eV-
Schritten variiert. Der Startwert fiir die effektive Emissionsfliche S betrigt 10723 m? und
wird anschlieBend um 0.1-Schritten pro GréB8enordnung bis 1078 m? erhsht. So wird fiir jede
®-S-Kombination ein Fit durchgefiihrt.

Beschadigung der NbTiN-Schicht durch Feldemission

Im Verlauf der Feldemissionsmessungen an den NbTiN-Diinnschichtproben féllt immer wie-
der auf, dass die Schichten nach Einsatz der Feldemission Beschadigungen aufweisen. Dies ist
keine ungewohnliche Beobachtung, da Beschadigungen an Bulkproben, die eine sternenférmi-
ge Form haben oder in Form von aufgeschmolzenen Messpunkten auftreten, bereits mehrfach
beschrieben wurden [127-129]. Im Falle der NbTiN-Schichten tauchen drei typische Scha-
densbilder auf, die sich von den Beobachtungen der Bulkproben unterscheiden. Diese sind in
Abbildung 4.17 zu sehen. Schichtmaterial kann zum Teil abplatzen und mit nur einem Ende
am Substrat festhdngen. Dies erh6ht die Anzahl scharfer Kanten auf der Oberflache, was zu
einem Anstieg von 5 und folglich zu einer Verringerung von E,, fiithrt. Weiterhin kénnen sich
Teile der NbTiN-Schicht auch komplett von der Oberfliche 16sen und die darunter liegende
AIN-Schicht und das Si-Substrat freilegen. Dies zeigt sich auch in den EDX-Messungen der in
Abbildung 4.17 unten links dargestellten Flache. Hier weisen die Beschddigungen verzweig-
te, farnartige Muster auf, die an die sogenannten Lichtenberg-Figuren erinnern, wie sie von
elektrischen Durchschligen bekannt sind [130]. Es existieren hier sowohl Bereiche, in denen
die Schicht komplett fehlt, wie es beispielhaft in Spot 1, der in Abbildung 4.17 unten links
dargestellten Fléache zu erkennen ist, als auch Bereiche, in denen sich die Schicht nur teilweise
abgelost hat, wie es in Spot 2 zu sehen ist.
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Abbildung 4.17: Unterschiedliche Schadensbilder der NbTiN-Schicht, die durch FE auftreten kénnen.
Eine EDX-Analyse eines beschidigten Bereichs zeigt, dass es zu einer vollstindigen Schichtablésung
kommen kann, sodass nur noch die AIN-Schicht und das Si-Substrat vorhanden sind. Die hellen
Bereiche innerhalb der Beschidigungen sind Stellen, an denen sich die NbTiN-Schicht zum Teil
gelést hat und scharfe Kanten bildet, an denen das elektrische Feld iiberhéht wird. In Spot 1 wird
die NbTiN-Schicht komplett abgelést, sodass kein Titan und Niob im Spektrum zu finden ist. In Spot
2 ist die Schicht aufgeraut und I6st sich teilweise ab, weshalb hier Titan und Niob noch nachgewiesen
werden kénnen.

Um die Anzahl an Schichtbeschddigungen zu minimieren, wird der maximale Strom erst
auf 50nA und spéter auf 10nA begrenzt. Bei der Untersuchung der Strom-Feldkurven fallt
auf, dass sowohl beim Spannungsanstieg als auch beim Spannungsabfall die Stetigkeit der
Kurven unterbrochen werden kénnen. Dies ist in Abbildung 4.18 zu sehen. Das verdnderte
Strom-Feld-Verhalten ist darauf zuriickzufiihren, dass sich die Oberflichenmorphologie der
Schicht dndert, d.h., die Schicht wird zum Beispiel rauer, da sie abplatzt, oder weniger rau, da
Mikrospitzen entfernt werden. Dies dndert somit den geometrischen Feldiiberh6hungsfaktor
B, was wiederum zu einem verdandertem Strom bei gegebener Spannung fithrt. Aus den beiden
Abbildungen wird ersichtlich, dass irreversiblen Verdinderungen der Schicht schon bei Strémen
auftreten konnen, die kleiner als 10 nA sind. Allerdings kann der maximale Strom nicht weiter
reduziert werden, da ansonsten nicht geniigend Datenpunkte zur Beschreibung des Fowler-
Nordheim-Verlaufs erfasst werden kénnen. Der gewédhlte Wert von 10nA stellt daher einen
Kompromiss zwischen der Minimierung moglicher Beschidigungen und einer ausreichenden
Datengrundlage dar.
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Abbildung 4.18: Beispiele von der Probe 1000C, fiir Strom-Feldkurven an unterschiedlichen Messpunkten,
die nicht-stetige Verliufe zeigen. Irreversible Verdnderungen wihrend eines Spannungsanstieges oder
-abfalls sorgen fiir eine Verdnderung von (3 und somit zu einem verdndertem Strom-Feld-Verhalten.

Wenn ein elektrisches Feld an die NbTiN-Schicht angelegt wird, treten ab einer gewissen Feld-
starke Elektronen aus dem Material ins Vakuum tiber. Je nachdem wie die Potentialbarriere
der Grenzschicht aussieht, kann auch eine plotzliche Elektronenkaskade aus dem Material
austreten. Bei einem Spitzendurchmesser von 250 pm und einem Strom von 10nA bei ei-
ner typischen Spannung von 1kV betrigt die Leistungsdichte etwa 200 % Wenn nun noch
in Betracht gezogen wird, dass die effektive Emissionsfliche deutlich geringer als der Spit-
zendurchmesser ist, fithrt dies lokal zu einer noch gréfleren Leistungsdichte. Da die NbTiN-
Schicht durch eine Isolatorschicht aus AIN vom Si-Substrat getrennt ist, stammen die Elek-
tronen zum groéfiten Teil aus der 60 nm dicken NbTiN-Schicht. Das Volumen, aus dem die
Emission erfolgt, ist daher dulerst klein. Dies fiihrt zu einer erheblichen lokalen Erwarmung
des Materials, die thermische Spannungen in der Schicht erzeugt. Ist die Haftung zwischen
Schicht und Substrat gering, etwa infolge von Eigenspannungen in der Schicht [131], kann
dies zum Abplatzen des Schichtmaterials fithren. Dies konnte eine mégliche Erklarung fiir die
beobachteten Beschédigungen der Schichten darstellen.

Zusétzlich zur thermischen Belastung durch die hohe Leistungsdichte kann es infolge der
Feldemission zu einer Desorption von Oberflichengasen kommen. Wie Schwirzke beschreibt
[90], kann die daraus resultierende Gasphase durch die emittierten Elektronen ein Plasma
ziinden. Dieses Plasma fithrt zu einer elektrischen Abschirmung der Kathode, wodurch sich
das lokale elektrische Feld weiter erhoht. Gleichzeitig bombardieren Ionen und Elektronen
aus dem Plasma die Materialoberfliche, was die lokale Erwérmung, den Materialabtrag und
die strukturelle Beschddigung zusétzlich verstdrken kann. In Kombination mit den bereits
vorhandenen Eigenspannungen und einer méglicherweise geringen Adhésion zwischen NbTiN-
Schicht und Substrat kann dies das Abplatzen der Schicht weiter begiinstigen.
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Ergebnisse der Feldemissionsmessungen

Wie bereits beschrieben, werden fiir die FESM-Messungen die unbehandelten Proben
Unbehandelt,, Unbehandelts und Unbehandelts verwendet. Diese drei Proben decken die
Probenvarianz der unbehandelten Proben gut ab. Die Rauheiten und Ergebnisse der XRD-
Analyse von Probe Unbehandelt; &hneln den der behandelten Proben sehr, wohingegen sich
die restlichen unbehandelten Proben sehr davon unterscheiden. Die Proben Unbehandelts
und Unbehandelt, weisen dieselben Charakteristiken auf und Probe Unbehandelts besitzt
wie Probe Unbehandelts nur eine Orientierung. Wobei hier angemerkt werden muss, dass
Probe Unbehandelts eine (111)-Orientierung besitzt, wohingegen Unbehandelts eine (200)-
Vorzugsorientierung hat.

Als Erstes soll die CCMap der Probe Unbehandelts gezeigt werden, die in Abbildung 4.19
zu sehen ist. Daneben befindet sich eine SEM-Aufnahme der gemessenen Fléche.

Y [mm]

00 02 04 06 08 1.0
X [mm]

Abbildung 4.19: Die CCMap (links) und SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen Fliche von Probe
Unbehandelts. Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschidigt. Die weiBen Bereiche
in der SEM-Aufnahme sind auf Kohlenstoffriickstande zuriickzufiihren.

Bei der Betrachtung der CCMap fallen viele Bereiche mit niedriger Einsatzfeldstarke auf.
Diese stammen von Beschéddigungen der Oberfliche, die durch die einsetzende Feldemission
entstehen, wie sie in der SEM-Aufnahme zu sehen sind. Neben den klassischen punktférmigen
Beschidigungen sind zudem sogenannte Lichtenbergfiguren erkennbar. In den Bereichen der
Beschéddigung betrigt die Einsatzfeldstirke ungefdhr 30 % Bedingt durch den grofien Spit-
zendurchmesser sind die Rénder dieser beschidigten Bereiche nicht scharf, sondern laufen
langsam aus. Infolgedessen sind selbst die unbeschéddigten Messbereiche durch die Besché-
digungen beeinflusst, wie auch im SEM-Bild zu erkennen ist, da die Auslaufer der Lichten-
bergfiguren scharfe Kanten bilden, die zu einer lokalen Feldiiberhéhung und damit zu einer
Absenkung der Einsatzfeldstéirke fiihren. Dies fiihrt dazu, dass die Einsatzfeldstérke in diesen
Bereichen hoher ist als in den beschadigten Bereichen, aber niedriger als in vollstdndig unver-
sehrten Bereichen. Durch den hohen Grad an Zerstorung und gleichzeitige Beeintréchtigung
der intakten Bereiche, ldsst sich hier keine quantitative Aussage iiber die unbeschéddigten
Bereiche treffen. Allerdings existieren einige Messpunkte, die Einsatzfeldstdarken von unge-
fahr 140 % aufweisen. Dies lasst vermuten, dass, wenn Beschddigungen verhindert werden
konnen, sich die durchschnittliche Einsatzfeldstérke in diesem Bereich befinden kénnte. Trotz
des hohen Zerstérungsgrads kénnen die Beschidigungen herausgefiltert und ein Histogramm
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erstellt werden, wie es in Abschnitt 3.3.3 diskutiert wird. Der Schwellwert Eg fir die Besché-
digungen wird auf 55 % gesetzt und die daraus resultierende korrigierte CCMap und das
Histogramm der Einsatzfeldstérkenverteilung sind in Abbildung 4.20 zu sehen.
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Abbildung 4.20: Die korrigierte CCMap mit einem gesetzten Schwellwert von 55% (links) und das
daraus resultierende Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung (rechts) der gemessenen Fliche
von Probe Unbehandelts.

Das Histogramm zeigt einen deutlichen Peak zwischen 20 % und 40 %, der den beschédig-
ten Bereichen zugeordnet werden kann. Die Einsatzfeldstirken im Bereich von 60 % und
80 % werden durch die Randbereiche der Beschiddigungen beeinflusst. Aus diesem Grund
wird der Skew-Normal-Fit fiir die Probe Unbehandelts nicht beriicksichtigt und ein Erwar-
tungswert von 60 % angenommen.

Um zu verhindern, dass beschiadigte Messpunkte die unbeschédigten Messpunkte beeinflus-
sen, wird die Schrittweite fiir die weiteren Messungen auf 317.50 pm erhoht. Abbildung 4.21
zeigt die CCMap von Probe Unbehandelts und die dazu gehorige SEM-Aufnahme. Hierbei ist
zu beachten, dass diese SEM-Aufnahme sowie einige nachfolgende Aufnahmen aus mehreren
kleineren Einzelbildern zusammengesetzt sind.



4.4. UNTERSUCHUNG DER FELDEMISSIONSEIGENSCHAFTEN VON NBTIN 91

Abbildung 4.21: Die CCMap (links) und zusammengesetzte SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen
Flache von Probe Unbehandelts. Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschidigt.

Ahnlich wie bei Probe Unbehandelts wird auch die Oberfliche von Probe Unbehandelts an
fast allen Messpunkten zerstort. Weiterhin ist zu erkennen, dass durch die erhohte Schritt-
weite jeder Messpunkt unabhéngig von den Feldemissionsmessungen in seiner unmittelbaren
Nachbarschaft ist. Die hohe Einsatzfeldstirke von etwa 175 % im oberen linken Bereich der
CCMap ist darauf zuriickzufithren, dass sich die Spitze im Randbereich der Probe befand.
Dadurch war der effektive Spitzenabstand grofer als angenommen, was zu einer Uberschiit-
zung der Feldstarke fithrte. Dies ist auch in der SEM-Aufnahme zu erkennen, da hier die
Beschidigungen im oberen linken Bereich abgeschnitten sind. An der Position X = 2 mm ist
ein Streifen mit sehr niedriger Einsatzfeldstérke entlang der Y-Richtung zu erkennen. Dieses
Ergebnis stimmt mit der SEM-Aufnahme {iberein, die an derselben Stelle eine unversehrte
Oberflache zeigt. Die Ursache fiir dieses Verhalten ist bislang unklar. Es kann jedoch aus-
geschlossen werden, dass sich ein Partikel an der Spitze befunden hat oder ein Fehler in
der Motorsteuerung vorlag, da in beiden Fillen auch in den folgenden Messungen ein dhn-
liches Verhalten zu erwarten wére. Zudem betragt der Spitzenabstand mit (19.054+1.19) pm
einen ausreichend groflen Wert, sodass ein Partikel kaum fiir den gesamten Linienscan an
der Spitze haften bleiben kénnte. Da es sich wahrscheinlich um ein Artefakt handelt, wird
fiir diese Messung der Schwellwert Eg auf 25 % gesetzt, um das Artefakt heraus zu filtern.
Die daraus resultierende korrigierte CCMap ist im Anhang A in Abbildung A.21 zu finden.
Die darin enthaltenen Einsatzfeldstdrken werden genutzt, um das Histogramm in Abbildung
4.22 zu erstellen. Die korrigierte Einsatzfeldstérkenverteilung wird anschliefend mit einer
Skew-Normal-Verteilung gefittet. Die Fitparameter des zu sehenden Fits und allen weiteren
Skew-Normal-Fits der verschiedenen Proben sind in der Tabelle A.9 im Anhang A zu finden.
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Abbildung 4.22: Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung von Probe Unbehandelts. Die korrigierten
Einsatzfeldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Der Fit ergibt einen Erwartungswert (E,,) von (49.1 £+ 2.4) % und eine Standardabwei-
chung son, von (17.3 + 2.4) MY Wie zu erwarten ist (E,,) relativ niedrig, da die durch Fel-
demission verursachten Oberflichenbeschadigungen die Einsatzfeldstirken stark begrenzen.
Die vergleichsweise grofie Standardabweichung im Verhéltnis zum Erwartungswert ist auf die
Asymmetrie der Skew-Normal-Verteilung zuriickzufithren. Es treten auch einzelne deutlich
hohere Finsatzfeldstérken auf, die den rechten Verteilungsschweif verldngern.

Bisher wurde nur darauf eingegangen, dass die Oberflichen teilweise durch FE beschidigt
koénnen. Da fiir die Probe Unbehandelts an jedem Punkt eine I-E-Kurve aufgenommen wird,
kénnen an jedem dieser Messpunkte weitere Aussagen iiber das Strom-Feld-Verhalten getrof-
fen werden. Im Folgenden wird der geometrische Feldiiberhohungsfaktor 5 betrachtet. Jede
I-E-Kurve wird, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, in die Up- und Down-Richtung aufgeteilt.
Anschlielend werden 1 und f2 miteinander verglichen. So kénnen die einzelnen Messpunkte
den vier Kategorien zugeordnet und in einer Colormap dargestellt werden. Abbildung 4.23
zeigt die erstellte Colormap und und zum Vergleich die SEM-Aufnahme der Oberfliche, bei
der einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie markiert sind.
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Kategorie

Abbildung 4.23: Erstellte Colormap von (3, die jeden Messpunkt in eine Kategorie des Strom-Feld-
Verhalten zuteilen (links). Zum Vergleich dazu wird noch einmal die zusammengesetzte SEM-
Aufnahme der Oberfliche gezeigt (rechts). Hier sind einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie
markiert: blau fiir 1 = B2, grin fir fir % < 1, orange fiir fiir % > 1 und rot fiir Aktivierung.

Die Einteilung der I-E-Kurven in verschiedene Kategorien zeigt iiberwiegend ein Aktivie-
rungsverhalten (rote Bereiche), sodass ein Fit der Kurven nicht méglich ist. Die Héufigkeit
der Aktivierungen spiegelt sich auch in der Betrachtung des Stroms an der Position der
Einsatzfeldstéirke wieder, da der durchschnittliche Strom mit 0.17 pA deutlich iiber den an-
gestrebten 1 nA liegt. Am zweithdufigsten tritt Kategorie 2 auf, in der das Verhéltnis % <1

ist (griine Bereiche), gefolgt von Kategorie 3 mit % > 1 (orangene Bereiche). Am seltensten
treten I-E-Kurven ohne Veranderung der 8-Werte auf (blaue Bereiche). Der Vergleich der ein-
zelnen Messpunkte mit der Kategorieneinteilung zeigt, dass Beschadigungen unabhéngig von
der Kategorie auftreten. Aktivierungen fithren, entgegen der Erwartung, nicht zwangslaufig
zu einer Zerstorung der Oberfliche. Umgekehrt wéire zu erwarten, dass bei unverédndertem f3
die Oberfliche unbeschédigt bleibt. Dies ist jedoch ebenfalls selten der Fall. Von den zwdlf
Ereignissen der Kategorie 1 zeigen nur zwei eine unversehrte Oberfliche. Dies deutet darauf
hin, dass die Oberfliche entweder vor Einsetzen der Feldemission oder kurz danach besché-
digt wird. Da in einem solchen Fall jedoch eher anzunehmen ist, dass sich die Oberflache im
Zeitfenster der Feldemission weiter verdndert und dadurch in Kategorie 2 oder 3 fillt, ist es
durchaus moglich, dass die Zerstorung erst am Ende des Riickscans eintritt. In Kategorie 2,
bei der 3 typischerweise abnimmt, zeigt sich bei den vorliegenden Messpunkten haufig ein ho-
her Zerstorungsgrad. Dies spricht dafiir, dass die Oberfliche bereits wahrend der Up-Richtung
beschidigt wird und sich anschlieffend durch Feldemission teilweise glattet. Auch Kategorie 3
zeigt eine haufige Beschddigung der Oberfliche. Hier entstehen die Beschddigungen wahrend
der Down-Richtung, das zu einem erhéhten [o-Wert fithrt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
Oberflachenbeschiadigungen zu jedem Zeitpunkt wihrend einer Messung entstehen kénnen.
Bereits Strome deutlich unter 1 nA reichen aus, um die Schicht vom Substrat abzul6sen.

Anschlieflend soll nun die Probe Unbehandelt; untersucht werden. Auch hier werden die I-
E-Kurven gemappt und anschlieend in einer CCMap dargestellt, welche in Abbildung 4.24
zu sehen ist. Fiir diese Probe konnte, im Vergleich zu den anderen Proben, nur ein kleinerer
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Bereich aufgrund der geringen Probengroéfie gemessen werden. Der durchschnittliche Strom
an der Position der Einsatzfeldstéirke liegt hier bei 0.96 nA.

Abbildung 4.24: Die CCMap (links) und zusammengesetzte SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen
Fliache von Probe Unbehandelt.

Im Vergleich zu den beiden {ibrigen unbehandelten Proben zeigen die Proben deutlich hohe-
re Einsatzfeldstirken bei lediglich vereinzelt auftretenden Oberflaichenbeschddigungen. Auf-
grund der wenigen Beschidigungen ist es schwer, einzelne Pixel aus der CCMap den Mess-
punkten in der SEM-Aufnahme zuzuordnen, da unklar ist, wo genau sich die Grenzen der
gemessenen Fliache befinden. Allerdings ist erkennbar, dass die Bereiche mit FE,,>100 %
deutlich héufiger auftreten als Beschiddigungen. Dies deutet darauf hin, dass auch andere
Faktoren als auftretende Beschddigungen fir ein geringes E,, verantwortlich sein kénnen.
Das aus den bestimmten Einsatzfeldstiarken erstellte Histogramm wird wie in Abbildung 4.25
zu sehen ist mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.
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Abbildung 4.25: Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung von Probe Unbehandelt,. Die korrigierten
Einsatzfeldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Der Fit ergibt einen Erwartungswert (E,,) von (133.9 £ 8.8) % und eine Standardabwei-
chung son, von (40.6 £ 3.9) MY Dies ist ein deutlich héherer Wert im Vergleich zur Probe
Unbehandelts und bestétigt auch die vereinzelten gemessenen hoheren Einsatzfeldstérken an
Probe Unbehandelts. Die Standardabweichung ist mit einem Wert von (40.6 £ 3.9) % im
Verhéltnis zum Erwartungswert relativ grofl. Dies zeigt die breite Streuung der gemessenen
Einsatzfeldstdrken. Um zu Verstehen woher diese breite Streuung stammt, wird analog zu
Probe Unbehandelts wieder jeder Messpunkt in die vier Kategorien eingeteilt und in Abbil-
dung 4.26 gezeigt. Zusatzlich wird das Verhéltnis % in einer Colormap visualisiert, um die
Verénderungen des geometrischen Feldiiberh6hungsfaktors aufzuzeigen und die Herkunft der

niedrigeren Einsatzfeldstarken zu identifizieren.
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Abbildung 4.26: Erstellte Colormap von 3 der Probe Unbehandelt,, die jeden Messpunkt in eine Kategorie
des Strom-Feld-Verhalten einteilt (links). Hier sind einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie
markiert: blau fir 1 = Pa, griin fiir fir % < 1, orange fiir fiir % > 1 und rot fiir Aktivierung.

Rechts ist das Verhaltnis % dargestellt, dass als MaB der Verinderung von ( dient (rechts). Zur
besseren Visualisierung sind die aktivierten Messpunkte hier in grau dargestellt und die Farbskala
wird auf den Faktor 3 begrenzt.

Beide Colormaps zeigen, dass Aktivierungen deutlich seltener auftreten als im Vergleich zur
Probe Unbehandelts. In diesem Fall iiberwiegen Ereignisse der Kategorien 2 und 3. Ereignisse
der Kategorie 1 sind wie auch zuvor bei Probe Unbehandelts am seltensten. Dies zeigt, dass
trotz geringer Oberflichenbeschédigungen die FE die Oberflichentopographie beeinflusst. In
der rechten Colormap lésst sich gut erkennen, dass sich der geometrische Feldiiberhéhungs-
faktor im Falle eines Kategorie 3-Ereignisses in den meisten Féllen maximal verdoppelt.
Vereinzelt treten aber auch Faktoren von 3 oder héher auf, die sich teilweise mit den Positio-
nen der Beschidigungen decken konnen. Allerdings ist die genaue Zuordnung schwierig, da
Messungen an den vorherigen Proben gezeigt haben, dass schon geringe Stréme ausreichen,
um die Oberfliche zu beschadigen. Weiterhin zeigt sich, dass sich 8 deutlich reduzieren kann.
So sind Reduktionen um die Halfte und mehr nicht unwahrscheinlich.

Analog zu den unbehandelten Proben werden auch fiir die beiden Proben 900C; und 900C,
CCMaps aus den Feldemissionsmessungen erstellt. Als Erstes wird die CCMap und die dazu-
gehorige SEM-Aufnahme der Probe 900C; in Abbildung 4.27 gezeigt. Der durchschnittliche
Strom an der Position der Einsatzfeldstérke liegt hier bei 0.99nA.
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Abbildung 4.27: Die CCMap (links) und SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen Fliche von Probe
900C . Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschidigt.

Wie bereits an den unbehandelten Proben gezeigt wurde, fithrt auch bei der Probe 900C,
die Feldemission an vielen Stellen zu einer lokalen Zerstorung der Oberfliche. Aufgrund der
geringen Schrittweite in Kombination mit dem grofleren Kegelstumpfdurchmesser ergibt sich
ein lateraler Uberlapp von etwa 42 %. Dadurch kénnen auch Beschiddigungen an benachbarten,
bereits gemessenen, Punkten entstehen. Dies fiithrt dazu, dass in der CCMap lokal hohe
Einsatzfeldstdrken auftauchen, wihrend an denselben Positionen in den SEM-Aufnahmen
eindeutig Oberflichenschadigungen sichtbar sind. Um die Beschadigungen herauszufiltern,
wird ein Schwellwert von Eg=140 % gewédhlt. Die daraus resultierende korrigierte CCMap
ist im Anhang A in Abbildung A.22 zu sehen. Das Histogramm in Abbildung 4.28 zeigt die
Einsatzfeldstdarkenverteilung der Probe 900C .
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Abbildung 4.28: Histogramm der Einsatzfeldstarkenverteilung von der Probe 900C;. Die korrigierten
Einsatzfeldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Bei den entfernten Einsatzfeldstérken ist ein Peak bei 60 % zu erkennen, der den Grofiteil
der zerstorten Messpunkte beinhaltet. Die entfernten Einsatzfeldstdrken mit F,,>120 %
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stammen aus den Randbereichen der Beschiddigungen. Die korrigierte Einsatzfeldstérkenver-
teilung ist somit ndherungsweise frei von Beschidigungen und kann mit einer Skew-Normal-
Verteilung gefittet werden. Dieser liefert einen Erwartungswert (E,,) von (197.8 + 3.4) MV
und eine Standardabweichung s, von (46.3 + 2.5) % Die hohe Standardabweichung relativ
zum Erwartungswert zeigt, dass eine grofie Streuung der Einsatzfeldstiarken um den Erwar-
tungswert existiert. Als néchstes wird der geometrische Feldiiberhohungsfaktor betrachtet.
Analog zur Probe Unbehandelt; sind in Abbildung 4.29 zwei Colormaps dargestellt, die zum
einen jeden Messpunkt in einer Kategorie des Strom-Feld-Verhaltens zuordnet und zum an-
deren das Verhaltnis % bildet.
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Abbildung 4.29: Erstellte Colormap von [ der Probe 900C1, die jeden Messpunkt in eine Kategorie
des Strom-Feld-Verhalten einteilt (links). H/er sind einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie
markiert: blau fir 1 = Pa, griin fiir fur < 1, orange fiir fur > 1 und rot fiir Aktivierung.

Rechts ist das Verhaltnis gf dargestellt, dass als MaB der Veranderung von (3 dient (rechts). Zur
besseren Visualisierung sind die aktivierten Messpunkte hier in grau dargestellt und die Farbskala
wird auf den Faktor 3 begrenzt.

Die Einteilung in die Kategorien des Strom-Feld-Verhalten zeigt, dass Ereignisse der Katego-
rie 1 mit einem Anteil von 40.82 % am haufigsten auftreten. An zweiter Stelle stehen Kategorie
2-Ereignisse gefolgt von Kategorie 3-Ereignissen. Am seltensten tauchen Aktivierungen auf.
Durch die Bildung des Verhéltnisses 5—2 kann das Schadensbild in der SEM-Aufnahme erklart

werden. Vereinzelt treten Kategorie 3 Erelgmsse mit einem hohen 2 B -Verhéltnis auf, was be-
deutet, dass sich an dieser Stelle die Oberfliche stark verdndert und Mikrospitzen gebildet
haben. Dies kann ebenfalls fiir die Messpunkte, bei denen es ein Aktivierungsverhalten gege-
ben hat, zutreffen. Dies legt nahe, dass die Oberfliche an diesen Punkten beschidigt wurde.
Es existieren gleichzeitig viele Kategorie 2-Ereignisse, da an diesen Stellen die Mikrospitzen
der zerstorten Oberflache abgerundet werden und (2 so kleiner wird. Die Reduktion von s
kann so stark sein, dass erneute Feldemissionen zu keiner weiteren Verdnderung der Oberfla-
che fiihren. Dies spiegelt sich dann in den Kategorie 1-Ereignissen wieder.

Als néchstes wird die Probe 900C5 betrachtet. Abbildung 4.30 zeigt die aus den gemessenen
I-E-Kurven erstellte CCMap und die dazu gehérige SEM-Aufnahme. Der durchschnittliche
Strom an der Position der Einsatzfeldstéirke liegt hier bei 0.55nA.



4.4. UNTERSUCHUNG DER FELDEMISSIONSEIGENSCHAFTEN VON NBTIN 99

Abbildung 4.30: Die CCMap (links) und zusammengesetzte SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen
Fldche von Probe 900C5. Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschidigt. In der
CCMap sind die Bereiche mit hoher (rot) und geringer (schwarz) Einsatzfeldstarke markiert.

Durch die im Vergleich grofiere Schrittweite zur Probe 900C; wird keiner der Messpunkte
von den vorherigen Messpunkten beeinflusst. Dies fiihrt dazu, dass die gemessenen Einsatz-
feldstarken deutlich grofler sind, da hier die Beschiddigungen FE,, nicht reduzieren. Dies ist
auch in der CCMap zu erkennen. Es lassen sich jedoch zwei gréflere Bereiche unterschiedli-
cher Einsatzfeldstérken erkennen. Zum einem im unteren und mittleren Bild mit Werten von
FE,,>200 % und zum anderen im oberen und rechten Bild mit Einsatzfeldstdrken zwischen
100 % und 200 % Das Schadensbild ist, wie in der SEM-Aufnahme zu erkennen, sehr grofi.
Von den 441 Messpunkten ist nur an 44 Punkten die Schicht unbeschéidigt. Zur Erklarung
des hohen Zerstérungsgrades kann die Einteilung in die Strom-Feld-Verhaltens-Kategorien
hinzugezogen werden. Abbildung 4.31 zeigt, dass es in 95 % der Félle zu einer Aktivierung
gekommen ist.
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Abbildung 4.31: Erstellte Colormap von 3 der Probe 900C5, die jeden Messpunkt in eine Kategorie des
Strom-Feld-Verhalten einteilt. Hier sind einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie markiert:
blau fiir 51 = B2, griin fir fiir g—f < 1, orange fiir fiir % > 1 und rot fiir Aktivierung.

Durch die hohen Einsatzfeldstdrken gehen die Aktivierungen mit einer plotzlichen Blitzentla-
dung einher. Die [-E-Kurven veranschaulichen, dass maximale Strome von iiber 1 1A gemessen
wurden. Dabei wird deutlich, dass die Betrachtung des durchschnittlich gemessenen Stroms
irrefithrend sein kann. Der geringe Wert von 0.55nA stammt daher, dass im Falle einer Ak-
tivierung die Einsatzfeldstéirke per Definition das stérkste gemessene elektrische Feld ist. An
dieser Stelle wird allerdings noch kein Strom gemessen, weshalb dies bei einer grofien Anzahl
von Aktivierungen den durchschnittlichen Strom senkt. Im Anhang A in der Abbildung A.23
sind beispielhaft einige solcher I-E-Kurven dargestellt. Es liegt daher nahe, dass die hohen
Einsatzfeldstarken zu besonders energiereichen Entladungen fithren, die wiederum die Ober-
fliche beschéadigen kénnen.

Wie zuvor auch, wird fiir die Probe 900C5 ein Histogramm der Einsatzfeldstérkeverteilung
erstellt und gefittet. Der Schwellwert Fg wird, wie fiir alle Messungen mit einer grofien Schritt-
weite auf 25 % gesetzt. Wie Histogramm in Abbildung 4.32 zu sehen ist, existieren kaum
Messpunkte die weniger als 100 % als Einsatzfeldstérke aufweisen. Der Erwartungswert liegt
bei (E,p) von (185.2 + 9.7) MV ynd die Standardabweichung bei so, von (58.5 %+ 6.9) MV,
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Abbildung 4.32: Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung von Probe 900Cy. Die korrigierten Einsatz-
feldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Die Feldemissionsmessungen an der Probe 1000C; werden im Modus Constant Current durch-
gefiihrt. Abbildung 4.33 zeigt die CCMap und die dazugehorige SEM-Aufnahme.
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Abbildung 4.33: Die CCMap (links) und SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen Fliche von Probe
1000C}. Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschidigt.

Die CCMap zeigt, dass sowohl Bereiche mit niedriger Einsatzfeldstdrken als auch Bereiche
mit sehr hohen FEinsatzfeldstérken existieren. Dabei werden Einsatzfeldstédrken von bis zu
500 % gemessen. Allerdings ist zu hinterfragen, ob derart hohe Werte physikalisch realis-
tisch sind. Der Vergleich mit der SEM-Aufnahme zeigt auch hier, dass die Oberflache durch
die Feldemission beschédigt wird. Die gewéhlte kleine Schrittweite ermdglicht eine hohe rdum-
liche Auflésung, wodurch die Strukturen der Oberflichenbeschédigungen préazise dargestellt
werden konnen. Dies ermoglicht eine genauere Vermessung der Bereiche zwischen den Bescha-
digungen und liefert dadurch an diesen Punkten prézisere Werte fiir die Einsatzfeldstérken.
Bei Betrachtung der Beschddigungen féllt auf, dass diese in verschiedenen Gréfien auftreten.
So betragt der Durchmesser der kleinsten Beschddigungen in etwa 30 um und die der gréfiten
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ungefahr 250 pm, was in etwa dem Durchmesser der Kegelstumpfspitze entspricht. Um die
Beschidigungen bestmoglich herauszufiltern, wird der Schwellwert Eg auf 170 % gesetzt.
Die daraus resultierende korrigierte CCMap ist im Anhang A in der Abbildung A.24 zu fin-
den. Anschliefend werden die Einsatzfeldstédrken in einem Histogramm, welches in Abbildung
4.34 zu sehen ist, dargestellt und mit einer Skew-Normal-Verteilung gefittet.
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Abbildung 4.34: Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung von Probe 1000C;. Die korrigierten Ein-
satzfeldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Aufgrund der hohen Auflésung sowie des ausgepréigten Grads an Beschiddigungen mussten
zahlreiche Messpunkte ausgeschlossen werden. Dennoch verbleiben ausreichend Daten, um
die Verteilung der Einsatzfeldstdrken mit hinreichender Statistik zu fitten. Der Fit ergibt
einen Erwartungswert (E,,) von (235.1 £ 2.7) ™Y und eine Standardabweichung s,, von
(53.1 £ 1.8) MY

Als Néchstes wird die Probe 1000C5 betrachtet. Hier wird wieder die grofiere Schrittweite ge-
wiahlt, um zu vermeiden, dass sich die einzelnen Messpunkte gegenseitig beeinflussen. Die 441
I-E-Kurven werden abermals in einer CCMap dargestellt, mit der SEM-Aufnahme verglichen
und in Abbildung 4.35 dargestellt. Der durchschnittliche Strom an der Position der Einsatz-
feldstérke betragt 0.11 pA. Dieser Wert liegt deutlich oberhalb der durch die Strombegrenzung
des Netzteils (= 111A) vorgegebenen maximal moglichen Strome und ist daher physikalisch
nicht plausibel. Der maximal gemessene Strom von 4 pA verdeutlicht, dass Ausreiflerwerte
das arithmetische Mittel erheblich verzerren. Deshalb kann in diesem Fall der Median hinzu-
genommen werden. Dieser liegt bei 0.93nA und deckt sich somit anndherungsweise mit dem
angestrebten 1nA fiir die Bestimmung der Einsatzfeldstarke.
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Abbildung 4.35: Die CCMap (links) und zusammengesetzte SEM-Aufnahme (rechts) der gemessenen
Fldche von Probe 1000C,5. Es ist zu erkennen, dass die FE die Schicht stark beschadigt.

Die CCMap zeigt, dass die Einsatzfeldstéirken nicht homogen verteilt sind. Im oberen rechten
Teil der CCMap sind deutlich héhere Einsatzfeldstdrken gemessen worden als im restlichen
Teil. Weiterhin existiert hier in der Mitte der CCMap ein Streifen mit sehr niedriger Einsatz-
feldstarke, welcher hochstwahrscheinlich ein Messartefakt ist. Dieser wird iiber das Setzen
eines Schwellwertes von Eg=25 MY herausgefiltert. Vereinzelt werden Messpunkte mit Ein-
satzfeldstarken von F,, < 100 M? beobachtet. Die Messung an jedem Punkt ist unabhéngig
von den Messungen an benachbarten Punkten. Frithere CCMaps zeigen, dass Beschddigungen
sowohl wéihrend der Up- als auch der Down-Richtung auftreten kénnen. Die lokal niedrigen
Einsatzfeldstarken deuten darauf hin, dass die Schichtadhésion an diesen Positionen reduziert
ist, was eine Ablosung der Schicht begiinstigen kénnte. Ein Vergleich mit der SEM-Aufnahme
zeigt ein dhnliches Schadensbild wie das der Probe 1000C";. Es existieren auch hier Beschadi-
gungen mit einem Durchmesser des Kegelstumpfes, aber es finden sich auch deutlich kleinere
Beschéadigungen. Die Haufigkeit der kleinen Beschiddigungen nimmt bei der Probe 1000C;
im Vergleich zu Probe 1000C; deutlich zu. Die Einteilung in die Kategorien des Strom-Feld-
Verhalten wird in Abbildung 4.36 dargestellt, und zeigt, dass die Beschadigungen und ihre
Grofle unabhéngig vom Strom-Feld-Verhalten sind.
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Abbildung 4.36: Erstellte Colormap von 3 der Probe 1000C5, die jeden Messpunkt in eine Kategorie des
Strom-Feld-Verhalten einteilt. Hier sind einige Messpunkte entsprechend ihrer Kategorie markiert:
blau fiir 51 = B2, griin fir fiir g—f < 1, orange fiir fiir % > 1 und rot fiir Aktivierung.

Die Messartefakte in der CCMap sind hier eindeutig als Aktivierungen einzuordnen. Die ge-
messenen Einsatzfeldstdrken sind alle kleiner als 1 % und weisen Stréome von ungefahr 1 pA
auf. Eine plausible Erklarung fiir diese niedrigen Einsatzfeldstdrken kdnnte sein, dass sich
im Zuge vorheriger Abplatzungen vom Schichtmaterial sich etwas NbTiN an der Testspitze
angeheftet hat und dort zu einer starken Feldiiberhchung fithrt. Durch die hohen Stréme und
Blitzendladungen wird dann diese Mikrospitze langsam wieder entfernt und die Einsatzfeld-
stdrken normalisieren sich wieder.

Die FEinsatzfeldstdarkenverteilung wird im Histogramm in Abbildung 4.37 gezeigt. Da die
Schrittweite ausreichend grofl ist und sich somit die Messpunkte nicht gegenseitig beein-
flussen, miissen nur wenige Messpunkte aussortiert werden. Hauptsichlich handelt es sich
hierbei um die Punkte, die zu den Messartefakten gehoren.
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Abbildung 4.37: Histogramm der Einsatzfeldstirkenverteilung von Probe 1000Cs. Die korrigierten Ein-
satzfeldstirken werden mit einem Skew-Normal-Fit gefittet.

Der Fit der Skew-Normal-Verteilung ergibt einen Erwartungswert (E,,) von

(178.5 & 19.4) ™Y und eine Standardabweichung s,, von (66.5 & 19.6) 21¥. Die relativ grofie
Standardabweichung im Verhaltnis zum Erwartungswert lasst sich damit begriinden, dass,
wie bereits oben beschrieben, verschiedene Bereiche mit stark unterschiedlichen Einsatzfeld-

starken existieren.

Zusammenhang zwischen Kristallitgrofle, Spannung und Beschiadigungsgrad

Die SEM-Aufnahmen aller Proben zeigen deutliche, durch Feldemission induzierte Oberfla-
chenverdanderungen. Bisher ist immer nur die Aussage getroffen worden, dass die Oberflache
leicht oder stark beschidigt wurde. In den SEM-Aufnahmen lassen sich mit dem Auge die
unbeschadigten von den beschidigten Bereich gut unterscheiden: Die unbeschidigten Berei-
che wirken homogen, zeigen eine glatte Oberfliche und sind in einem einheitlich grau geféirbt.
Beschidigungen zeigen lokal hellere oder dunklere Bereiche und sind stark aufgeraut. Um
quantitative Aussagen iiber den Beschidigungsgrad der Proben treffen zu kénnen, miissen
die SEM-Bilder mithilfe eines Python 3-Skriptes ausgewertet werden. Hierfiir werden zuerst
alle SEM-Aufnahmen so zugeschnitten, dass moglichst genau nur der tatsédchliche Messbe-
reich enthalten ist. Zur Unterdriickung hochfrequenter Intensitdtsschwankungen, die auf elek-
tronisches Detektorrauschen zuriickzufithren sind und nicht mit realen Oberflichendefekten
korrelieren, wird das Bild mittels eines Gau3-Filters geglittet. Da reale Defektstrukturen ei-
ne deutlich grofere laterale Ausdehnung als einzelne Pixel aufweisen, werden diese durch die
gewéahlte Filterung nicht unterdriickt. Als Néchstes wird die absolute Differenz zwischen dem
geglitteten Bild und dem Originalbild berechnet, um alle positiven und negativen Abweichun-
gen von der geglitteten Oberfliche hervorzuheben. Dann wird ein Segmentierungsverfahren
angewendet, bei dem ein Grauwert gray threshold als Schwellwert ausgewéhlt wird, der
das Bild in Hintergrund und Vordergrund unterteilt. Hierbei ist der Hintergrund die unbe-
schadigte Schicht und der Vordergrund die Beschédigungen. Da die daraus resultierenden
Defektregionen liickenhaft sein kénnen, werden zwei morphologische Operationen, Dilation
und Frosion, durchgefiihrt, um Defekte vollstidndig zu fiillen. Um ein bestmdgliches Ergeb-
nis zu erzielen, wird die Anzahl der Iterationen morph_ iteration angepasst. Dies liefert ein
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Binérbild, in dem unbeschéidigte Pixel p,; in schwarz und beschidigte Pixel pp in weifl dar-
gestellt werden. Anschlielend wird aus der Anzahl der als defekt markierten Pixeln und der
Gesamtanzahl aller Pixel der Beschiddigungsgrad n = #% bestimmt. Zur Fehlerab-
schétzung wurde untersucht, inwieweit das Ergebnis von den Bildverarbeitungsparametern
gray__threshold und morph__iteration abhédngt. Hierzu wurden die beiden Parameter inner-
halb eines plausiblen Bereichs variiert und der resultierende Einfluss auf den berechneten
Beschéadigungsgrad abgeschétzt. Aus dieser Sensitivitdtsanalyse ergibt sich, dass eine relative
Unsicherheit von etwa 10 % eine realistische Fehlerabschiatzung darstellt. Die Bestimmung
des Beschadigungsgrades wird fiir alle Proben bis auf die Proben Unbehandelts und 900Cs
durchgefiihrt. In beiden Féllen ist das Raster des Messung gut zu erkennen, was ein Abzéhlen
der beschadigten Messpunkte erlaubt. Da hier die Gréfle der Beschadigung nicht beriicksich-
tigt wird und aufgrund der gréfleren Schrittweite ein grofierer Abstand zwischen den einzelnen
Messpunkten besteht, der stets auch unbeschéddigte Oberflichenbereiche umfasst, wird auch
hier eine Unsicherheit von 10 % als realistisch angesehen. Abbildung 4.38 zeigt die resultie-
renden Binarbilder der verschiedenen Proben.

Abbildung 4.38: Darstellung der aus der Bildverarbeitung resultierenden Binarbilder der Oberflichenbe-
schidigungen fiir die Proben Unbehandelt, (oben links), Unbehandelts (oben Mitte), 900C (oben
rechts), 1000C, (unten links) sowie 1000Cy (unten rechts).
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Die resultierenden Bindrbilder geben prézise die Beschddigungen in den Originalaufnahmen
wieder. So sind die Lichtenberg-Figuren der Probe Unbehandelts und auch die liickenhaften
Beschidigungen der Probe 900C zu erkennen . Durch den anschlielenden Pixelabgleich wer-
den die Beschadigungsgrade n der einzelnen Proben bestimmt. Diese sind in Tabelle 4.15 zu
finden.

Tabelle 4.15: Berechnete Beschidigungsgrade der Oberfliche der einzelnen NbTiN-Proben.

Probe ‘ n [%] £ 10 % rel.
Unbehandelty 5.9
Unbehandelts 67.4
Unbehandelts 43.1

900C1 59.2

900C5 90.5

1000C1 28.3

1000C, 13.9

Im direkten Vergleich ldsst sich keine starke Korrelation zwischen dem Ausheizen der Pro-
ben und den Oberflichenbeschddigungen erkennen. Probe Unbehandelt; besitzt trotz keiner
Behandlung und hoher Verschmutzung des Wafers den niedrigsten Beschiddigungsgrad. Da-
nach folgen die Proben, die bei 1000 °C ausgeheizt wurden, wobei hier zwischen den Proben
1000C7 und 1000C ein groferer Unterschied in 7 erkennbar ist. Dann folgen die restlichen
unbehandelten Proben sowie die Proben, die bei 900 °C ausgeheizt wurden. Die Probe 900C1
weist trotz einer Warmebehandlung den gréfiten Beschéddigungsgrad auf. Um die Daten rich-
tig einordnen zu kénnen, werden die Beschéddigungsgrade sowohl mit der Kristallitgrofle L als
auch mit der berechneten Eigenspannung o verglichen und in Abbildung 4.39 dargestellt.
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Abbildung 4.39: Gegeniiberstellung der KristallitgréBe L (links) und der Eigenspannung o (rechts) gegen
den Beschidigungsgrad .

Bei der Betrachtung der beiden Abbildungen fillt auf, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen hohem Beschidigungsgrad und niedriger Kristallitgrofie beziehungsweise hoher Eigen-
spannung gibt. Allerdings lassen sich die Ergebnisse der Probe 900C; hier nicht in diesen
Trend einordnen. Die Probe besitzt sowohl eine grofie Kristallitgrofie als auch eine geringe
Eigenspannung, dennoch ist der Beschidigungsgrad mit fast 60 % sehr grof. Der auffillige
hohe Beschadigungsgrad von Probe 900C; kann nicht ausschliefllich materialbedingt sein,
sondern zumindest teilweise durch die Messgeometrie erklért werden. Bei der Probe 900C}
ist die Schrittweite so gewihlt, dass die Spitze einen Uberlapp mit bereits zuvor untersuchten
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Bereichen hat. Trifft die Spitze auf eine bereits beschidigte Stelle, zeigen die Rénder die-
ser Defekte eine erhohte Anfilligkeit fiir weitere Schéden. Dies ist plausibel, da an scharfen
Kanten und tentakelartigen Ausldufern die Adhésion zwischen Schicht und Substrat stark
reduziert ist und sich dort bevorzugt Degradierungsvorginge fortsetzen [132]. Somit kann
der ungewohnlich hohe Beschédigungsgrad von Probe 900C] trotz grofler Kristallitgroffe und
geringer Eigenspannung durch die Messgeometrie erklart werden. Der Vergleich der CCMap
mit der SEM-Aufnahme der Probe 900C; zeigt, dass sich an Stellen hoher Einsatzfeldstér-
ke Beschadigungen befinden kénnen, was diese These weiter stiitzt. Ein dhnliches Verhalten
ist auch bei der Probe 1000C} zu erkennen. Hier ist die Schrittweite ebenfalls so gewéhlt
worden, dass ein Uberlapp vorhanden ist. Der Beschidigungsgrad ist mehr als doppelt so
grof} im Vergleich zur Probe 1000C}5, trotz vergleichbarer Kristallitgrofle und Eigenspannung.
Da die Probe 1000C; im Vergleich zu Probe 900C; eine gréfere Uberlappung der Mess-
punkte hat, kann die Messgeometrie als Ursache fiir den Unterschied im Beschadigungsgrad
ausgeschlossen werden. Der deutlich geringere Beschédigungsgrad bei Probe 1000C deutet
darauf hin, dass die Schicht unter den spezifischen FESM-Messbedingungen eine geringere
Anfilligkeit fir feldemissionsinduzierte Delamination aufweist. Dies konnte mit einer verbes-
serten Grenzflichenhaftung infolge der erhéhten Ausheiztemperatur zusammenhéngen. Die
Probe 900C% zeigt ebenfalls einen hohen Beschidigungsgrad bei vergleichsweise kleinen Kris-
tallitgroen (L ~ 120 A) und leichter Zugspannung. Da fiir diese Probe keine Uberlappung
der Messpunkte vorgelegen hat, ist ein Messartefakt als alleinige Ursache unwahrscheinlich.
Vielmehr unterstiitzt dieser Befund die Beobachtung, dass eine geringe Kristallitgrofie mit
erhohter Anfalligkeit fiir feldemissionsinduzierte Beschadigungen korreliert ist. Dies ist durch
die Funktion von Korngrenzen als Schwachstellen mit stark gestorter atomarer Ordnung und
hoher Fehlstellenkonzentration erklarbar. Analog zu Beobachtungen in Halbleiterkristallen
kénnen Korngrenzen lokal die Elektronenmobilitdt verdndern und als Initiationspunkte fiir
Beschédigungen fungieren [133]. Auch in Metallen werden Leitungselektronen an Defekten,
d. h. an Orten gestorter Gitterperiodizitit wie Korngrenzen, gestreut, was substantiell zum
elektrischen Widerstand beitriagt [134]. Je kleiner die Kristallitgrofe ist, desto dichter sind
die Korngrenzen, wodurch die Wahrscheinlichkeit fiir lokale Defekte und damit fiir einen ho-
heren Beschidigungsgrad steigt. Hohe Eigenspannungen im Material konnen diesen Effekt
zusétzlich verstarken, da dies die Korngrenzen weiter schwécht und sich somit Beschadigun-
gen leichter formen koénnen. Im Abschnitt 4.3 wurde gezeigt, dass die Substrate der Proben
Unbehandelt; und 1000Cy stark verunreinigt sind und das die untersuchten Schichtsysteme
auf diesen Verunreinigungen gewachsen sind. Starke Verschmutzungen des Substrats fithren
haufig zu einer schlechten Adhésion der Schicht [135]. Allerdings zeigen gerade diese beiden
Proben die niedrigsten Beschiddigungsgrade aller untersuchten Proben. Eine moégliche Erkla-
rung hierfiir ist, dass der zwischen Substrat und Schicht vorhandene Kohlenstoff als nachgie-
bige Zwischenschicht wirkt und dadurch thermische Spannungen aufgrund unterschiedlicher
Ausdehnungskoeffizienten teilweise kompensiert werden kénnten. Ahnliche Effekte wurden
bereits fiir TiN/Ti-Mehrschichtsysteme beschrieben, bei denen eine Ti-Zwischenschicht den
inneren Stress deutlich reduziert [136]. Auch eine AIN-Zwischenschicht kann den Stress in
GaN-Schichten effektiv minimieren [137]. Die an den NbTiN-Proben durchgefithrten Span-
nungsmessungen zeigen, dass die Proben Unbehandelt; und 1000C5 die geringsten Eigenspan-
nungen aller untersuchten Proben aufweisen. Dabei fillt insbesondere auf, dass Probe 1000C5
im Vergleich zu Probe 1000C; nochmals eine deutlich reduzierte Eigenspannung besitzt. Diese
zusétzliche Reduktion der Eigenspannung koénnte, in Kombination mit der groferen Kristal-
litgroBe, konnte eine moglicherweise reduzierte Grenzflichenhaftung teilweise kompensieren
und so den geringeren Beschadigungsgrad erkléren.
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Entwicklung der Einsatzfeldstirke durch die Probenbehandlung

In Abschnitt 4.4.2 wurden die Einsatzfeldstarken jeder Probe anhand von CCMaps bestimmt
und als Histogramme dargestellt. Wéahrend dort die jeweiligen Verteilungen sowie die Er-
wartungswerte (F,,) einzeln vorgestellt wurden, erfolgt im Folgenden eine vergleichende
Betrachtung dieser Werte. Ziel ist es, die Entwicklung der mittleren Einsatzfeldstirke in
Abhéngigkeit von der thermischen Behandlung der Proben systematisch zu analysieren und
mogliche Trends zu identifizieren. In Tabelle 4.16 sind die einzelnen Erwartungswerte und
Standardabweichungen der verschiedenen Proben dargestellt.

Tabelle 4.16: Erwartungswerte (E,,) und Standardabweichung s, der Einsatzfeldstirken der NbTiN-

Proben.
Probe ‘ (Eon) [% ] ‘ Son [% ]
Unbehandelt; | 133.9 £ 8.8 | 40.6 £+ 3.9
Unbehandelts | 60.0 £ 10.0 -
Unbehandelts | 49.2 £+ 2.48 173 £ 2.4
900C" 197.8 £ 3.4 | 46.3 £2.5
900C%5 185.2 £ 9.7 | 58.5 £ 6.9
1000C1 235.1 £2.7 | 53.2 + 1.8
1000Cy 178.5 £ 19.4 | 66.5 £ 19.6

Der Vergleich der Erwartungswerte der verschiedenen Proben zeigt, dass sich durch die War-
mebehandlung die durchschnittlichen Einsatzfeldstirken generell stark erhohen. Im unbe-
handelten Zustand dominieren Einsatzfeldstérken im Bereich von 50-60 %, wohingegen sich
die Einsatzfeldstarken nach einer Behandlung zwischen 185-235 % liegen. Wie bereits im
Abschnitt 4.4.2 diskutiert wurde, ist die Adhésion der unbehandelten NbTiN-Schicht zum
Substrat deutlich geringer als die der behandelten NbTiN-Schicht. Infolgedessen 16st sich
die Schicht bei niedrigeren Einsatzfeldstérken ab und begrenzt somit die maximal nutzba-
ren Feldstdrken. Allerdings zeigt vor allem die Probe Unbehandelti, aber auch die anderen
unbehandelten Proben (siehe Abbildungen 4.19 und 4.21), dass eine stabile unbehandelte
Schicht im Mittel Feldstédrken von ungefahr 140 % erreichen kann. Eine Warmebehandlung
bei 1000 °C zeigt im Vergleich zu 900 °C in den vorliegenden Daten keine eindeutige sys-
tematische Verdnderung der Einsatzfeldstirke. So besitzt die Probe 1000Cy mit (178.5 +
19.4) % den niedrigsten und Probe 1000C; mit (235.1 £+ 2.7) % den hochsten Erwartungs-
wert der Einsatzfeldstdrke, aber sowohl Probe 900C als auch Probe 900C3 zeigen dhnliche
Erwartungswerte der Einsatzfeldstirke. Die Datenlage ist zu klein, um einen signifikanten
Unterschied zwischen beiden Behandlungstemperaturen feststellen zu kénnen.

Die Erhchung der Einsatzfeldstarke durch die Warmebehandlung kann teilweise durch die
Reduzierung der makroskopischen Oberflachenrauheit begriindet werden. Eine Reduzierung
der Mikrospitzen reduziert gleichzeitig den geometrischen Feldiiberhhungsfaktor 3, was zu
niedrigeren Einsatzfeldstarken fithrt. Wie in Abschnitt 4.3 gezeigt sind die makroskopischen
Rauheiten R, und R, der behandelten Proben ungefdhr 30 % niedriger als die der Unbehan-
delten. Gleichzeitig steigt der Erwartungswert der Einsatzfeldstirken um etwa 30 %. Aller-
dings kann dies nicht alleine auf den Effekt der Oberflichenrauheit zuriickgefithrt werden.
Ein Argument dagegen sind die Ergebnisse der Probe Unbehandelt;. Hier sind die Kennwerte
wie Kristallitgrofle, Netzebenen, Eigenspannung und Rauheit der behandelten Proben sehr
dhnlich, trotzdem fallen die Einsatzfeldstéirken geringer aus. Eine mogliche Erklarung ist, dass
wahrend der Warmebehandlung Verunreinigungen, insbesondere leichte Elemente wie Was-
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serstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoff, teilweise aus der Schicht diffundieren kénnen oder sich
an Korngrenzen anreichern. Dadurch verringert sich die Defektdichte und die elektronische
Leitfahigkeit der Schicht wird homogener. Eine solche Verbesserung der elektrischen Homoge-
nitat reduziert lokale Feldverstiarkungen und kann somit zu einer hoheren Einsatzfeldstéarke
fithren. Dies wurde bereits an reinen Nb-Schichten gezeigt [138]. Eine Warmebehandlung
zwischen 600 °C und 800 °C zeigen eine Verbesserung der Einsatzfeldstdrke von 13.5 % auf
15.3 % Ein dhnlicher Effekt ist aus SRF-Cavities bekannt, bei denen die sogenannte wasser-
stoffinduzierte Q-Verschlechterung auftritt [21]. Dabei fithren eingelagerten Wasserstoffatome
zur Bildung von Niob-Hydriden, die lokale Verlustzentren bilden und die maximale Feldstér-
ke begrenzen. Durch geeignete Warmebehandlungen kann der Wasserstoff ausdiffundieren,
wodurch sich die Homogenitat der Schicht verbessert und héhere Feldstérken erreicht werden
konnen. Ein vergleichbarer Mechanismus, also die Reduktion von Defekten oder leichten Ver-
unreinigungen wahrend der Wéarmebehandlung, konnte auch bei den NbTiN-Schichten zu den
beobachteten hoheren Einsatzfeldstdrken beitragen [139]. Nichtsdestotrotz zeigen die Daten,
dass sich eine Warmebehandlung positiv auf die Einsatzfeldstérke auswirkt. Wie in Abschnitt
4.4.2 diskutiert wurde, zeigen die behandelten Proben eine deutlich geringere Anfélligkeit fiir
feldemissionsinduzierte Delamination. Dies ermoglicht es der Schicht, unter den gegebenen
Messbedingungen hohere Feldstédrken zu erreichen, bevor Beschiddigungen auftreten. Dies
hat zur Folge, dass die Schicht hohere Feldstdrken aushalten kann, bevor es zu Beschadi-
gungen kommt. Allerdings weisen die vergleichsweise grofien Standardabweichungen s, in
Kombination mit den Schadensbildern darauf hin, dass es lokal weiterhin zu Schwankungen
der Adhésion kommt, sodass die Stabilitdt nicht iiber die gesamte Probenfliche homogen
ist. AuBlerdem konnen lokal auftretende Mikrospitzen an diesen Stellen die Einsatzfeldstérke
reduzieren. Insgesamt léasst sich s,, daher als grobes Maf fiir die laterale Homogenitéit in-
terpretieren, wobei aufgrund der limitierten Messanzahl eine eindeutige quantitative Aussage
nicht méglich ist. Die Probe Unbehandelts stellt einen Sonderfall dar. Das hier beobachtete
geringe S, ist nicht Ausdruck einer besonders homogenen Schicht, sondern resultiert daraus,
dass die Lichtenberg-Figuren in die zu messenden Bereiche hineinlaufen und dadurch die Ver-
teilung kiinstlich verengen. Der Wert ist daher nur eingeschréinkt mit den anderen Proben
vergleichbar.



Kapitel 5

Charakterisierung von
Nb3Sn-Schichten

Neben NbTiN gelten auch NbsSn-Diinnschichten als vielversprechendes Material fiir supra-
leitende Beschleunigerstrukturen. In diesem Kapitel werden zwei unterschiedliche, auf NbgSn
basierende Schichtsysteme untersucht. Dabei handelt es sich zum einen um eine NbsgSn-
Schicht auf einem Nb-Substrat und zum anderen um ein Nb3Sn/Nb-Mehrschichtsystem auf
einem Cu-Substrat. Kupfer besitzt im Vergleich zu Niob eine deutlich héhere Warmeleit-
fahigkeit bei tiefen Temperaturen und ist daher als Basismaterial fiir Cavities besonders
interessant. Bei einer Temperatur von 4.2 K und einem Reinheitsgrad von RRR=300 be-
tragt die Warmeleitfahigkeit von Kupfer etwa QOOOm—V}/{ [140, S. 7.19], wéhrend Niob unter
vergleichbaren Bedingungen lediglich Werte von ungefihr 100% erreicht [141]. Dariiber
hinaus zeichnet sich Kupfer durch eine deutlich bessere mechanische Bearbeitbarkeit sowie
geringere Materialkosten aus. Die hohe Duktilitéat erleichtert die Fertigung komplexer Geo-
metrien, wihrend die ausgezeichnete Wérmeleitfahigkeit zu einer effektiveren Abfuhr lokaler
Wiérmebelastungen fithrt. Dies erhoht die thermische Stabilitdt der Struktur und reduziert
das Risiko von Quench-Ereignissen. Aufgrund dieser Kombination aus thermischen, mecha-
nischen und wirtschaftlichen Vorteilen stellt Kupfer ein duflerst attraktives Basismaterial fiir
beschichtete supraleitende Cavities dar [142]. Zur Charakterisierung werden zunéchst XRD-
Messungen durchgefiihrt, um die Ausbildung der A15-Phase (siehe Abschnitt 5.2) nachzu-
weisen. Zuséatzlich wird die Oberflichenmorphologie mit dem SEM untersucht. Durch den
Finsatz des Riickstreukontrasts ldsst sich insbesondere die Homogenitit der Zinnverteilung
bewerten. Rauheitsmessungen mit dem OP liefern weitere Informationen zur Topographie.
Abschlieflend werden Feldemissionsmessungen durchgefiihrt, die die maximal erreichbaren
Einsatzfeldstédrken der NbgSn-Schichten aufzeigen.
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5.1 Die Nb3sSn-Probensysteme

Es werden zwei unterschiedliche Nb3sSn-Probensysteme untersucht. Das erste System be-
steht aus einer 1 pm dicken NbgSn-Schicht auf einem Nb-Substrat. Im zweiten Fall wurde
zunéchst ein 10 pm dicker Nb-Film auf ein Cu-Substrat mittels Sputtern abgeschieden, auf
den anschliefend eine 0.5 pm dicke NbzSn-Schicht gebildet wurde. Die Nb-Zwischenschicht
dient dabei zum einen als Nb-Donator fiir die Bildung der NbsSn-Phase im Rahmen der
Bronzeroute und wirkt zum anderen als Diffusionsbarriere, die eine Cu-Diffusion aus dem
Substrat in die NbgSn-Schicht verhindert [143, 144]. Es werden zwei verschiedene Substrate
verwendet. Zum einen massive Substrate mit den Abmessungen 30 mm-20 mm-3 mm, beste-
hend entweder aus Niob oder aus Kupfer. Zum anderen kommen diinne Niob-Bleche mit
den Abmessungen 20 mm-10 mm-0.5 mm zum Einsatz. Die Proben wurden von Lu bereit-
gestellt [145]. Zur Herstellung der NbzSn-Schichten wurde die sogenannte Bronzeroute in
Kombination mit elektrochemischer Abscheidung gewéhlt [145, 146]. Dabei wird zunéchst ei-
ne Cu/Sn-Schicht auf das Substrat aufgebracht und bei 210 °C gegliiht, um die Bildung einer
Cu—Sn-Bronzephase einzuleiten. Im Anschluss erfolgt ein Tempern bei 400 °C, wodurch sich
eine Cu-Nb-Sn-Zwischenphase bildet. Diese Phase ist entscheidend fiir die spéteren Eigen-
schaften der NbgSn-Schicht, da sie unter anderem die Kristallitgroe, die Sn-Konzentration
sowie die Orientierung der Netzebenen vorgibt. Die eigentliche Nb3Sn-A15-Phase entsteht
schliellich durch ein Hochtemperatur-Tempern bei 700°C. Diese Temperatur ist im Ver-
gleich zu konventionellen Herstellungsverfahren relativ niedrig, da fiir NbsSn iiblicherweise
Temperaturen im Bereich von etwa 900-1200 °C verwendet werden [147]. Solch hohe Tempe-
raturen sind jedoch fiir Cu-Substrate problematisch und kénnen zu unerwiinschter Diffusion
und strukturellen Verdanderungen fiithren [148]. Gleichzeitig wurde gezeigt, dass hohere Tem-
pertemperaturen (7' > 600,° C) grundsétzlich einen positiven Einfluss auf die supraleitende
Ubergangstemperatur T, haben konnen [30, 143]. Nach Abschluss der Reaktion wird die
verbleibende, oberflichliche Bronzeschicht durch Elektropolitur entfernt [145]. Details zur
Herstellung der Proben mit Nb-Substrat finden sich in [145], wihrend die Herstellung der
Proben mit Cu-Substrat in [146] beschrieben sind.

Die Proben mit Nb-Substrat werden entweder im unbehandelten Zustand (U) belassen oder
anschlieBend mit Konigswasser (KW, einem Gemisch aus konzentrierter Salzsidure (HCI) und
Salpetersaure (HNOg3) im Verhéltnis 3:1), sowie mit Flusssdure (HF) behandelt. Im folgen-
den Kapitel werden diese Proben geméfi dem Schema [NbzSn-Substrat-Kiirzel] bezeichnet.
Die Proben mit Cu-Substrat unterscheiden sich hinsichtlich der Schichtdicke der gesputter-
ten Nb-Zwischenschicht. Zudem wurden die Sputterparameter angepasst, um dichtere Nb-
Schichten zu erzeugen. Fiir die Proben mit Cu-Substrat wird daher anstelle eines Behand-
lungskiirzels ein Kiirzel verwendet, das die Schichtdicke der Nb-Zwischenschicht in pm angibt
und zusétzlich kennzeichnet, ob die Beschichtungsparameter modifiziert wurden (m). Auch
diese Bezeichnungen folgen dem Schema [NbsSn-Substrat- Kiirzel]. Die Anpassungen der Be-
schichtungsparameter erfolgten iiber den Partialdruck des Argon-Sputtergases, die Substrat-
temperatur sowie die Kathodenleistung. Fiir die Proben Nb3Sn-Cu-10 und NbsSn-Cu-30m
wurde ein Partialdruck von 2 Pa verwendet, wihrend fiir Probe Nb3Sn-Cu-10m ein redu-
zierter Druck von 0.8 Pa zum Einsatz kam. Die Substrattemperatur betrug fiir die Proben
Nb3Sn-Cu-10 und NbsSn-Cu-10m 180 °C, fiir Probe Nb3Sn-Cu-30m hingegen 300 °C. Die
Kathodenleistung wurde bei den Proben Nb3Sn-Cu-10 und NbsSn-Cu-30m auf 600 W einge-
stellt, bei Probe Nb3Sn-Cu-10m jedoch auf 400 W. Eine Ubersicht aller verwendeten Proben
sowie der jeweiligen Behandlungen ist in Tabelle 5.1 dargestellt.
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Tabelle 5.1: Auflistung der verschiedenen Nb3Sn-Proben. Die Abkiirzungen U, KW und HF stehen fiir
Unbehandelt, Kénigswasser und Flusssiure. Die bei den Proben NbsSn-Cu verwendeten Abkiirzun-
gen geben die Nb-Schichtdicke an und ob die Sputterparameter angepasst worden sind.

Probe ‘ Nb3Sn-Nb-B ‘ Nb3Sn-Cu-K
Behandlung/Kiirzel (B/K) | U | KW | KWHF | 10 | 10m | 30m
Schichtdicke NbsSn [pm] | 1 | 1.5 | 1.5 |05 15 | L5
Schichtdicke Nb [pm] - - - 10 | 10 | 30

Substratdicke [mm] 3105 0.5 3 3 3

Die Proben Nb3Sn-Nb-U und Nb3Sn-Cu verwenden das 3 mm dicke Substrat, wohingegen
Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHF das Niob-Blech als Substrat verwenden.

5.2 Kristallstrukturanalyse mittels XRD

Dieses Kapitel beschreibt die Untersuchung von NbsSn-Schichten hinsichtlich ihrer Kristall-
struktur. Hierfiir wird als Grundlage ein simuliertes NbsSn-Diffraktogramm genutzt. Es wird
iiberpriift, ob die A15-Struktur ausgebildet ist. Dariiber hinaus wird untersucht, ob weitere
kristalline Phasen vorliegen, Hinweise auf amorphe Nb—Sn-Phasen existieren oder sich Riick-
stinde der Cu-Sn-Bronzephase nachweisen lassen. Uber die Einzel-Voigt-Analyse und der
Williamson-Hall-Methode werden die Kristallitgroffen und Mikroverzerrungen bestimmt und
miteinander verglichen.

Die XRD-Messungen erfolgen im Winkelbereich von 20 = 32° — 90° auf einer Fliche von
10 mm-10 mm.

Simulation eines idealen Nb3Sn-Diffraktogramms

NbsSn kristallisiert in der A15-Struktur [149]. Diese Struktur ist charakteristisch fiir eine
ganze Klasse von intermetallischen Verbindungen, zu denen zahlreiche technisch relevante
Supraleiter mit vergleichsweise hohen kritischen Temperaturen gehoren [150]. Hierzu zéhlen
beispielsweise Nb3Ge (T, = 22.3K) und NbzAl (T, = 18.8K) [150]. Die Strukturdaten von
NbsSn sind in Tabelle 5.2 zu sehen und stammen aus der Materials Project Database [151].

Tabelle 5.2: Strukturdaten und Gitterparameter der Nbs Sn-Kristallstruktur, entnommen aus der Materials
Project Database [149].

Ion ‘ 7 X y ‘ z
Sn 50 0 0
Nb 41 0.25 0 0.5
Raumgruppe Pm3™n (Nr. 223)
Gitterparameter a=b=c 5.32A
apz = BEz = VEZ 90°

Mithilfe der Strukturparameter lédsst sich eine NbsSn-Einheitszelle sowie das dazugehorige
Diffraktogramm einer spannungsfreien polykristallinen Probe in Bragg-Brentano Geometrie
simulieren. Hierfiir wird, wie zuvor bei NbTiN, das Programm Powdercell verwendet. Abbil-
dung 5.1 zeigt das simulierte Diffraktogramm von NbsSn.
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Abbildung 5.1: Simuliertes NbsSn-Diffraktogramm, welches den Strukturdaten aus Tabelle 5.2 zugrunde
liegt.

Aus der Simulation lassen sich die Beugungswinkel, Netzebenenabstinde und Intensitéatsver-
héltnisse entnehmen. Diese Daten werden als Referenzen fiir die Beurteilung der einzelnen
Proben genutzt und sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.

Tabelle 5.3: Die simulierten Réntgendiffraktionsdaten fiir Nb3Sn wurden mithilfe von Powdercell und den
Strukturdaten aus Tabelle 5.2 erzeugt.

hkl | 20 [°] | d[A] | I/Iz0
110 | 23.632 | 3.76181 | 0.025
200 | 33.666 | 2.66000 | 0.435
210 | 37.782 [ 2.37918 | 1
211 | 41.546 | 2.17188 | 0.965
220 | 48.351 | 1.88090 | 0.004
310 | 54.500 | 1.68233 | 0.006
222 | 60.209 | 1.53575 | 0.063
320 | 62.941 | 1.47550 | 0.215
321 | 65.608 | 1.42183 | 0.481
400 | 70.785 | 1.33000 | 0.171
420 | 80.712 | 1.18959 | 0.134
421 | 83.139 | 1.16092 | 0.199
332 | 85.553 | 1.13423 | 0.118
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Ergebnisse der XRD-Messungen der Nb3Sn-Nb-Proben

Zuerst werden die Proben Nb3Sn-Nb betrachtet. Abbildung 5.2 zeigt die gemessenen Dif-
fraktogramme. Damit die einzelnen Diffraktogramme besser zu erkennen sind, sind die Daten
vertikal verschoben dargestellt.
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Abbildung 5.2: XRD-Messungen der Proben Nb3Sn-Nb. Aus Sichtbarkeitsgriinden sind die einzelnen
Diffraktogramme vertikal versetzt geplottet.

Die Diffraktogramme weisen identische Beugungspeaks auf, was auf eine gleiche kristalline
Phase und somit auf eine durch die Oberflichenbehandlung unbeeinflusste Gitterstruktur hin-
weist. Unterschiede zeigen sich lediglich in den Intensitéten der Nb-Reflexe (110), (200) und
(211), die dem Nb-Substrat zugeordnet werden konnen. Diese Intensitétsunterschiede besté-
tigen die variierende Schichtdicke der unbehandelten Probe im Vergleich zu den behandelten
Proben. Zwischen den Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHE sind ebenfalls leichte
Unterschiede in den Substratpeaks zu erkennen. Da beide Proben eine vergleichbare nomi-
nelle Schichtdicke aufweisen, konnen diese Intensitdtsunterschiede neben moglichen lokalen
Dickenvariationen auch auf Unterschiede in Textur, Dichte oder Mikrostruktur der Schicht
zuriickgefithrt werden. Die Diffraktogramme bestédtigen die Bildung der NbsSn-Phase, wo-
bei mehrere Gitterorientierungen nachgewiesen werden koénnen. Es treten Reflexe der (200)-,
(210)-, (211)-, (222)-, (320)-, (321)-, (400)-, (420)-, (421)- und (332)-Netzebenen auf und sind
typisch auftauchende Netzebenen der A15-Struktur, die bei der Herstellung iiber die Bronze-
Route [152, 153] oder auch iiber Sputtern [30] beobachtet werden. Die verschiedenen Peaks
werden nach der Einzel-Voigt-Analyse gefittet. Eine Auswahl an gefitteten Peaks und deren
Fitparameter sind im Anhang A in den Abbildungen A.25-A.27 und Tabellen A.10-A.12 zu
finden. Als Erstes sollen die Intensitdtsverhéltnisse der einzelnen Netzebenen der A15-Phase
betrachtet werden. Aus Tabelle 5.3 kann entnommen werden, dass bei keiner Vorzugsorien-
tierung die (210)-Netzebene am intensivsten sein sollte. Davon ausgehend werden aus den
Amplituden das Intensitdtsverhéltnisse 1/Is19 berechnet und in Tabelle 5.4 dargestellt.
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Tabelle 5.4: Ergebnisse der Intensititsverhiltnisse I/l10 der Nb3Sn-Nb-Proben aus der Einzel-Voigt-
Analyse und die relativen Abweichungen 6,.; im Bezug auf die Simulation.

Nb3Sn-Nb-U | Nb3Sn-Nb-KW | Nb3Sn-Nb-KWHF

hkl 1/1210 ‘ Orel [%] I/1210 ‘ Orel [%] I/1210 ‘ Orel [%}
200) | 0.426 -1.15 0.493 12.64 0.473 8.05
210) | 1.000 - 1.000 - 1.000 -

[\]
—_
—_

0.854 | -11.92 | 0.920 -4.66 1.012 4.66
0.082 | 27.80 | 0.076 27.80 | 0.092 43.77
0.246 | 16.23 | 0.245 16.23 | 0.259 20.87
0.482 | -0.25 | 0.524 8.06 0.586 22.61
0.174 | -0.53 | 0.208 22.88 | 0.233 34.58
0.149 | 11.86 | 0.130 -3.06 0.153 11.86
0.200 0.45 0.215 10.50 | 0.233 15.52
0.109 | -6.38 | 0.098 | -14.89 | 0.146 27.66
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Insgesamt zeigt sich, dass das experimentelle Intensitdtsmuster der Proben die simulierten
relativen Intensitaten gut widerspiegelt: In allen Féllen bleibt der (210)-Peak mit I1/Iz19=1 die
dominierende Beugungslinie, wie es auch fiir statistisch orientiertes NbsSn erwartet wird. Die
relative Abweichung ist fir diesen Peak definitionsgeméfl null, sodass keine Verlagerung des
Intensitdtsmaximums beobachtet wird. Die Probe Nb3Sn-Nb-U weist im Mittel die geringsten
relativen Abweichungen von den theoretischen Intensitdten auf. Abgesehen von einzelnen Re-
flexen mit sehr geringer absoluter Intensitét, wie zum Beispiel (222), liegen die Abweichungen
typischerweise im Bereich von wenigen bis etwa zehn Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die
Orientierungsverteilung der NbsSn-Kristallite in dieser Probe weitgehend einer nahezu sta-
tistischen, pulverdhnlichen Verteilung entspricht und nur eine moderate Textur ausgeprégt
ist. Fiir die Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHF fallen die Abweichungen einzel-
ner Reflexe deutlicher aus. Insbesondere hohere Netzebenen wie (321), (400), (421) und (332)
zeigen gegeniiber der Simulation teils signifikant erhohte Intensitédten, wahrend andere Peaks,
etwa (211), abgeschwécht erscheinen. Dies ldsst auf eine verdnderte Orientierungsverteilung
und damit auf eine moderat ausgepriagte Textur schlieflen.

Als Néchstes werden die einzelnen Kristallitgrofien betrachtet. Die aus den Fitergebnissen
berechneten Kristallitgrolen sind in Tabelle 5.5 darstellt.

Tabelle 5.5: Ergebnisse der KristallitgréBen L der Proben NbsSn-Nb aus der Einzel-Voigt-Analyse.

(hkl)

(200) | 693.7 £ 0.3 705.8 £ 0.3 736.9 £ 0.3
(210) | 677.8 £0.3 605.0 £ 0.4 613.0 + 0.4
(211) | 7853 £0.2 807.7 £ 0.3 852.4 £ 0.3
(222) | 467.0 £ 0.4 468.3 £ 0.1 423.9 £ 0.1
(320) | 5147 £ 0.1 471.6 £ 0.1 418.0 £ 0.0
(321)
(400)
(420)
(421)
(332)

Nngn

509.9 £ 0.1 468.5 + 0.1 427.0 £ 0.0
630.7 £ 0.5 672.2 £ 0.3 514.7 £ 0.1
543.0 £ 04 760.5 + 0.6 465.9 £ 0.2
482.0 £ 0.4 618.7 £ 0.1 476.4 £ 0.2
502.8 £ 0.5 693.8 £ 0.1 397.6 £ 0.2
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Die gemessenen Kristallitgrofien der NbsSn-Ebenen liegen unabhéngig von der Oberflichenbe-
handlung im Bereich von etwa 350-800 nm und damit in derselben Gréflenordnung. Zwar zei-
gen die KW-behandelten Proben tendenziell grofiere, die KWHF-behandelten etwas kleinere
Kristallite, jedoch sind die Abweichungen gering und bewegen sich innerhalb des zu erwarten-
den Streubereichs. Ein eindeutiger Einfluss der Nachbehandlung auf die Kristallitgrofie lasst
sich daher nicht nachweisen. Unterschiede kénnten ebenso auf die leicht variierende Schicht-
dicke oder auf Messartefakte zuriickzufiithren sein. In Tabelle 5.6 sind die durchschnittlichen
Kristallitgrofen L von NbsSn zu finden. Die ermittelten durchschnittlichen KristallitgroBen
liegen in einem Bereich, der fiir Nb3Sn-Schichten vergleichbarer Dicke, hergestellt nach der
Bronze-Route, in der Literatur beschrieben werden [152, 154].

Tabelle 5.6: Durchschnittliche KristallitgréBen L der NbsSn-Ebenen der NbsSn-Nb-Proben.

| LA
Nb3Sn-Nb-U 580.1 = 35.0
Nb3Sn-Nb-KW 627.2+ 374
Nb3Sn-Nb-KWHF | 532.6 +42.6

Im Folgenden werden die Netzebenenabstéinde der einzelnen NbsSn-Netzebenen betrachtet.
Da alle Nb-Ebenen dem Substrat zugeordnet werden kénnen, werden diese nicht weiter be-
trachtet. Die fiir die NbgSn-Schichten bestimmten Netzebenenabstinde sowie die berechne-
ten relativen Abweichungen sind in Tabelle 5.7 zusammengefasst. Die experimentellen Werte
stimmen sehr gut mit den simulierten Werten iiberein, wie an den maximalen relativen Ab-
weichungen von etwa 0.4 % erkennbar ist.

Tabelle 5.7: Ergebnisse der NbsSn-Netzebenenabstinde d der Proben Nb3Sn-Nb aus der Einzel-Voigt-
Analyse. Die relativen Abweichungen 0.1 wurden anhand simulierter Werten berechnet.

Nb3Sn-Nb-U Nb3Sn-Nb-KW Nb3Sn-Nb-KWHF

d [A] | Srer [%] d [A] | Srer [%] d [A] | Srer [%]
2.6718 £ 0.0001 | 0.44 [2.6713 £ 0.0001 | 0.42 [2.6713 = 0.0001 | 0.42
2.3869 + 0.0001 | 0.32 | 2.3862 + 0.0001 | 0.30 | 2.3863 & 0.0001 | 0.30
2.1770 £ 0.0001 | 0.24 | 2.1764 £ 0.0001 | 0.21 | 2.1766 + 0.0001 | 0.22
1.5350 & 0.0001 | 0.05 | 1.5343 4 0.0001 | 0.09 | 1.5344 + 0.0001 | 0.09
1.4738 + 0.0001 | 0.12 | 1.4735 £ 0.0001 | 0.14 | 1.4735 £ 0.0001 | 0.14
1.4199 + 0.0001 | 0.14 | 1.4196 + 0.0001 | 0.16 | 1.4197 + 0.0001 | 0.15
1.3274 £+ 0.0001 | 0.20 | 1.3275 4+ 0.0001 | 0.19 | 1.3273 + 0.0001 | 0.20
1.1865 & 0.0001 | 0.26 | 1.1864 + 0.0001 | 0.27 | 1.1863 + 0.0001 | 0.28
1.1577 £ 0.0001 | 0.28 | 1.1575 4+ 0.0001 | 0.29 | 1.1575 + 0.0001 | 0.29
1.1310 + 0.0001 | 0.28 | 1.1309 + 0.0001 | 0.29 | 1.1310 + 0.0001 | 0.28
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Die aus allen beriicksichtigten NbsSn-Reflexlagen bestimmten, gewichteten mittlere Gitter-
konstanten betragen ay = 5.3271 £ 0.0001 A fiir Nb3Sn-Nb-U, agw = 5.3260 £ 0.0001 A fiir
Nb3Sn-Nb-KW und agwrr = 5.3261 & 0.0001 A fiir Nb3Sn-Nb-KWHF. Alle drei Proben
zeigen somit nahezu identische Gitterparameter. Die maximale Abweichung zwischen den
Proben betrigt lediglich etwa 0.0011 A, was einer relativen Differenz von rund 2-10~* % ent-
spricht. Innerhalb der statistischen Unsicherheit sind daher keine signifikanten strukturellen
Unterschiede zwischen den Proben erkennbar. Dies deutet darauf hin, dass die unterschied-
lichen Behandlungszustidnde keinen messbaren Einfluss auf die mittlere Gitterkonstante der
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NbsSn-Phase ausiiben. Der Literaturwert fiir stéchiometrisches NbsSn mit A15-Struktur liegt
bei ay;; = 5.3200 A [149]. Die hier bestimmten Werte stimmen damit sehr gut iiberein. Gering-
fiigige Abweichungen im Bereich von 1072 A kénnen auf minimale Stéchiometrieabweichun-
gen, Restspannungen im Material oder systematische instrumentelle Effekte zuriickgefiihrt
werden. Insgesamt bestétigen die ermittelten Gitterparameter die Bildung einer strukturell
gut ausgebildeten Nb3Sn-Phase ohne erkennbare makroskopische Gitterverzerrung zwischen
den untersuchten Proben.

Da fiir die NbsSn-Phase mehrere Netzebenen existieren, kann neben der Einzel-Voigt- Analyse
auch die Williamson-Hall-Methode angewandt werden, um Kristallitgrofie und Mikroverzer-
rung zu bestimmen. Hierfiir werden die Reflexe der Ebenen (200), (210), (211), (222), (320),
(321), (421) und (332) fiir den linearen Fit verwendet. Hohere Ordnungen werden nicht be-
trachtet, da sie die gleichen Informationen wie die erste auftauchende Ordnung liefern. Ab-
bildung 5.3 zeigt die linearen Fits der WH-Methode der drei Proben. In Tabelle A.13 im
Anhang A sind die dazugehérigen Fitparameter zu finden.

0.0055 1 Fit 0.00575 Fit (332§
4 Daten @21) 0.00550 4 Daten +
0.00501 (321) 4
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Abbildung 5.3: Lineare Fits der Williamson-Hall-Methode der Proben NbsSn-Nb-U (links),
Nb3Sn-Nb-KW (rechts) und Nb3Sn-Nb-KWHF (unten).

Fiir die Berechnung der Kristallitgroflen wird eine durchschnittliche Scherrerkonstante von
1.0896 angenommen. Dies ist der Durchschnittswert der verschiedenen Scherrerkonstanten
der verwendeten Netzebenen [80]. Die Ergebnisse der WH-Methode sind in Tabelle 5.8 zu
finden. Beim Vergleich der durchschnittlichen Kristallitgréfien L mit Ly g fallt auf, dass die-
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se sich voneinander unterscheiden. So liefert die WH-Methode fir die Probe Nb3Sn-Nb-U
eine 52 % hohere durchschnittliche Kristallitgrofie. Fiir Probe NbgSn-Nb-KW ist dieser Wert
nur um 19% und fiir bei Probe Nb3Sn-Nb-KWHF nur um 10 % groer. Tabelle A.14 im
Anhang A zeigt die Ergebnisse der Mikroverzerrungen e aus der Einzel-Voigt-Analyse. Die
Durchschnittswerte der Mikroverzerrung sind €;;=0.0012 + 0.0004, € =0.0009 + 0.0003 und
exwgr=0.0010 4+ 0.0004 und decken sich unter Beriicksichtigung des Fehlers gut mit den
Ergebnissen der WH-Methode. Die WH-Methode basiert auf der Annahme eines isotropen
Materials, bei dem sowohl die Mikrospannungen als auch die Kristallitgréen unabhéngig von
der Kristallorientierung sind [75]. Da die Williamson-Hall-Analyse von einer isotropen Lini-
enverbreiterung ausgeht, kénnen Abweichungen von dieser Annahme, etwa durch anisotrope
Spannungsverteilungen oder richtungsabhéngiges Kornwachstum, zu systematischen Abwei-
chungen der bestimmten Kristallitgrofien und Mikroverzerrungen fiihren [75]. Besonders in
dem WH-Plot der Probe Nb3Sn-Nb-KW ist zu erkennen, dass die einzelnen Kristallorientie-
rungen deutlich von einem linearen Verlauf abweichen. Zwischen den ersten drei Datenpunkte,
die fiir die (200)-, (210)- und (211)-Ebenen stehen, ist die Steigung grofler als zwischen den
beiden letzten Punkten.

Tabelle 5.8: KristallitgréBe Ly gy und Mikroverzerrungen ew g der Proben Nb3Sn-Nb, die iiber die
Williamson-Hall-Methode bestimmt werden.

| Nb3Sn-Nb-U | Nb3Sn-Nb-KW | Nb3Sn-Nb-KWHF
Lwy [A] | 8868 244 | 749.1 & 120.2 583.7 £ 32.3
ewn | 0.0015 £ 0.0001 | 0.0014 £ 0.0002 | 0.0010 % 0.0001

Ergéinzend sei angemerkt, dass alternativ auch ein vollstdndiges Rietveld-Refinement zur si-
multanen Auswertung aller gemessenen Reflexe durchgefiihrt werden konnte [155]. Ein solches
Vorgehen wiirde neben der Bestimmung der Gitterparameter auch eine konsistente Model-
lierung von Linienverbreiterung, Textur und Phasenanteilen erlauben. Im Rahmen dieser
Arbeit liegt der Fokus jedoch auf der vergleichenden Analyse der Linienverbreiterung, so-
dass die Williamson-Hall-Methode als etablierter und methodisch transparenter Ansatz zur
Trennung von Gréfen- und Dehnungsbeitrdgen herangezogen wird.
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Ergebnisse der XRD-Messungen der Nb3Sn-Cu-Proben

Die gemessenen Diffraktogramme der Nb3Sn-Cu-Proben sind in Abbildung 5.4 dargestellt.
Die einzelnen Diffraktogramme sind zu besseren Sichtbarkeit vertikal verschoben.
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Abbildung 5.4: XRD-Messungen der Proben Nb3Sn-Cu. Aus Sichtbarkeitsgrinden sind die einzelnen
Diffraktogramme vertikal versetzt geplottet.

Die Diffraktogramme der einzelnen Nb3Sn-Cu-Proben zeigen alle dieselben Beugungspeaks,
wobei deutliche Unterschiede in den Intensitédten auftreten. Die Nb-Peaks sind fiir die Pro-
be Nb3Sn-C'u-10 deutlich intensiver als fiir die restlichen Proben, aber gleichzeitig sind die
NbsSn-Peaks schwécher. Die Peaks von Nb(110) und Nb(211) kénnen der Nb-
Zwischenschicht zugeordnet werden, da bereits gezeigt wurde, dass gesputtertes Nb je nach
Substrattemperatur die (110)- und (211)-Netzebene bevorzugt ausbildet [156].

Probe Nb3Sn-Cu-10 weist im Vergleich zu den anderen Proben keinen NbsSn (222), NbsSn
(420) und Nb3Sn (332)-Peak auf. Ansonsten sind bei allen Proben, analog zu den Nb3Sn-Nb-
Proben, alle weiteren NbsSn-Netzebenen nachweisbar. Aufgrund der hohen Nb-Zwischenschichtdicke
sind keine Kupfer-Reflexe messbar. Die gemessenen Peaks werden nach der KEinzel-Voigt-
Analyse gefittet. Da die NbsSn (210)-Netzebene bei der Probe Nb3Sn-Cu stark durch den
Nb(110)-Peak beeinflusst wird, wird hier erst der Nb(110)-Peak gefittet, dieser von den Da-
ten abgezogen und anschlieBend der NbzSn (210)-Peak gefittet. Eine Auswahl an gefitteten
Peaks und deren Fitparameter sind im Anhang A in den Abbildungen A.31-A.33 und Tabel-
len A.15-A.17 zu finden. Zuerst werden die Intensitdtsverhédltnisse I/I210 der einzelnen Peaks
betrachtet, die in Tabelle 5.9 zusammengefasst sind.
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Tabelle 5.9: Ergebnisse der Intensititsverhiltnisse |/ly10 der NbsSn-Cu-Proben aus der Einzel-Voigt-
Analyse und die relativen Abweichungen 6,.; im Bezug auf die Simulation.

Nb3Sn-Cu-10 | Nb3Sn-Cu-10m | Nb3Sn-Cu-30m
1/To10 | et [%)] | Ila10 | 0ver [%] | 1/To10 | brer [%]
0.493 13.33 | 0.568 30.57 0.586 34.71
1.000 0.00 1.000 0.00 1.000 0.00
1.106 14.61 1.277 32.33 1.357 40.62
- - 0.169 | 169.97 | 0.232 | 270.61
0.164 | -23.76 | 0.267 24.13 0.360 67.36
0.311 | -35.37 | 0.611 26.97 0.702 45.89
0.156 -8.72 0.263 53.89 0.278 62.67
- - 0.133 -0.82 0.137 2.16
- - 0.258 | 119.57 | 0.323 | 174.89
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Als Referenz 119 wird der (210)-Peak gewéhlt, da dieser laut Simulationsergebnissen in Tabel-
le 5.3 fiir ein Pulver die grofite Intensitdt aufweist. Fiir die Probe Nb3Sn-Cu-10 zeigt sich, dass
die Netzebenen (200) und (211) deutlich intensiver ausgepragt sind als im simulierten Pulver-
zustand, wihrend die Peaks (320), (321) und (400) vergleichsweise schwécher sind. Die Probe
Nb3Sn-Cu-10m weist einen sehr schwach ausgepriagten (210)-Peak auf. Alle iibrigen Peaks,
insbesondere (200), (211), (321) und (400), sind im Vergleich zur Simulation stérker ausge-
préigt, wobei der (332)-Peak besonders auffillig ist. Der (222)-Peak zeigt mit 1/1510=0.169
eine deutliche Zunahme gegeniiber der Simulation. Fiir die Probe Nb3Sn-Cu-30m ist der
(210)-Peak ebenfalls nur schwach ausgepriagt. Im Gegensatz dazu sind nahezu alle anderen
Peaks intensiver als in der Simulation, mit besonders hohen relativen Abweichungen bei den
Peaks (222), (321) und (332). Dies deutet auf eine ausgepragte Texturentwicklung in der
Probe hin, die zu einer stédrkeren Orientierungsabhéngigkeit der Intensititen fiithrt. Insge-
samt zeigen die Intensitdtsverhéltnisse, dass sich die Orientierung der Kristalle im Vergleich
zur pulverisierten Simulation deutlich verdndert hat. Die ausgepriagte Vorzugsorientierung
der Nb3Sn-Schicht auf der Nb-Zwischenschicht ist vermutlich auf epitaktisches Wachstum
zuriickzufithren, wie in fritheren Studien gezeigt wurde [143]. Die in Tabelle 5.10 dargestell-
ten Kristallitgroflen L der Proben Nb3Sn-Cu ergeben sich aus der Analyse der Integralbreite
der einzelnen Reflexe.

Tabelle 5.10: Ergebnisse der KristallitgréBen L der Proben Nb3Sn-Cu aus der Einzel-Voigt-Analyse.

(hkl) | Nb3Sn-Cu-10 [A] | NbgSn-Cu-10m [A] | NbsSn-Cu-30m [A]
(200) 756.9 + 0.3 785.3 + 0.1 732.9 + 0.1
(210) 387.8 + 0.5 755.4 + 0.1 952.8 + 0.2
(211) 305.9 + 0.4 831.5 + 0.2 711.4 + 0.2
(222) - 1020.1 £ 0.3 749.4 + 0.2
(320) 250.2 4+ 0.2 930.7 + 0.3 733.2 + 0.2
(321) 800.8 + 1.2 814.3 + 0.3 764.9 + 0.2
(400) 246.7 + 0.1 878.3 + 0.4 687.2 + 0.3
(420) - 382.8 + 0.1 365.3 + 0.1
(332) - 1168.9 + 1.0 638.1 + 0.5

Fiir einzelne Reflexe ergab sich nach der Instrumentenkorrektur jedoch ein formal negati-
ver Lorentz-Anteil. Dies tritt auf, wenn die gemessene Linienverbreiterung im Rahmen der
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Unsicherheiten vollstdndig durch die instrumentelle Auflésung beschrieben wird und somit
keine eindeutig auflésbare Groéflenverbreiterung verbleibt. In diesen Féllen ist eine direkte
Scherrer-Bestimmung iiber den Lorentz-Anteil physikalisch nicht sinnvoll. Analog zum in
Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Vorgehen wurde daher ersatzweise die instrumentkorrigierte
FWHM des Voigt-Profils zur Berechnung der Kristallitgrofle herangezogen. Dieses Vorgehen
erlaubt eine konsistente Abschétzung der Gréle kohdrent streuender Kristallbereiche auch
dann, wenn die Aufspaltung in Gauf- und Lorentz- Anteil aufgrund starker Parameterkorre-
lationen im Fit nicht eindeutig bestimmbar ist. Nach Anwendung dieses Verfahrens liegen
die resultierenden L-Werte im Bereich von etwa 400 bis 1200 A. Innerhalb einer Probe zeigt
sich dabei eine deutliche (hkl)-abhéngige Variation der scheinbaren Kristallitgrofie. So reicht
beispielsweise bei Probe Nb3Sn-Cu-10m die Spanne von etwa 380 A fiir den (210)-Reflex bis
zu etwa 1200 A fiir den (332)-Reflex. Diese Variation kann als Hinweis auf eine anisotrope
Linienverbreiterung interpretiert werden, die sowohl auf richtungsabhéngige Kohérenzlangen
als auch auf anisotrope Gitterverzerrungen oder Defektverteilungen zuriickgefiihrt werden
kann. Die (hkl)-abhéngige Peakbreitenverteilung deutet somit darauf hin, dass die effekti-
ve Kristallitgrofle nicht isotrop, sondern richtungsabhéngig innerhalb des Materials verteilt
ist, wie es in klassischen Arbeiten zur anisotropen Linienverbreiterung ausfithrlich disku-
tiert wurde [157, 158]. Eine solche anisotrope Linienverbreiterung kann durch eine Vertei-
lung der Gittermetriken im Pulver, durch Versetzungsdichten und Defektverteilungen oder
durch nicht kugelférmige Korner entstehen. Dies wurde insbesondere im Modell von Stephens
formalisiert, das eine explizite (hkl)-Abhingigkeit der Peakbreite beschreibt und damit die
Variation der scheinbaren Kristallitgroe zwischen verschiedenen Reflexen erklart [157]. Aus
den physikalisch konsistent bestimmten Kristallitgréfen werden nun die durchschnittlichen
Kristallitgrofen L berechnet und in Tabelle 5.11 zusammengefasst.

Tabelle 5.11: Durchschnittliche KristallitgréBen L der NbsSn-Ebenen der Proben NbsSn-Cu.

| LI[A]
Nb3Sn-Cu-10 | 458.1 +103.6
Nb3Sn-Cu-10m | 840.8 & 72.3
Nb3Sn-Cu-30m | 703.9 £ 50.6

Die mittleren Kristallitgrofien verdeutlichen den FEinfluss der optimierten Sputterparame-
ter auf die Mikrostruktur der NbgSn-Phase. Die Probe Nb3Sn-Cu-10 stellt dabei den Aus-
gangszustand dar, bei dem die Nb-Zwischenschicht unter Standardbedingungen abgeschieden
wurde und entsprechend die kleinste mittlere Kristallitgrofle zeigt. Die gezielte Anpassung
der Sputterparameter bei den Proben Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m fithrte zu einer
veranderten Mikrostruktur der Nb-Zwischenschichten, was sich in gréfleren mittleren Kris-
tallitgroBen der gebildeten NbgSn-Korner widerspiegelt. Die hochste mittlere Kristallitgrofie
der Probe Nb3Sn-Cu-10m zeigt dabei insbesondere die Wirkung des reduzierten Sputter-
drucks und der angepassten Leistungsparameter, wihrend die erhéhte Substrattemperatur
der Probe Nb3Sn-Cu-30m ebenfalls zu einem Wachstum grofierer Kristallite beitrdgt. Ins-
gesamt bestétigen die Ergebnisse, dass die Optimierung der Nb-Zwischenschicht eine direkte
und messbare Verbesserung der Kornentwicklung wiahrend der NbsSn-Bildung erméglicht.

Im néchsten Schritt werden die Netzebenenabsténde der einzelnen Nb3Sn-Orientierungen be-
trachtet. In Tabelle 5.12 sind die aus den Fitparametern bestimmten Netzebenenabstinde d
und die relativen Abweichungen d,¢ zu den simulierten Netzebenenabsténden zu finden. Die
Netzebenenabsténde fiir die Probe Nb3Sn-Cu-10 decken sich gut mit den simulierten Wer-
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ten, wobei die hoheren Orientierungen (400) und (332) die hochste Abweichung von 0.23 %
zeigen. Durch die Anpassung der Sputterparameter bei den Proben Nb3Sn-Cu-10m und
Nb3Sn-Cu-30m weichen die Netzebenenabstiande stérker ab. Hier zeigt die (210)- und (211)-
Orientierungen die stiarksten Abweichungen mit ungefahr 0.43 % fiir die Probe Nb3Sn-Cu-10m
und 0.47 % fir Probe Nb3Sn-Cu-30m. Die in Tabelle 5.12 aufgefiihrten Netzebenenabstande
d zeigen fiir die Ausgangsprobe Nb3Sn-Cu-10 sehr gute Ubereinstimmung mit den simulier-
ten Werten. Die grofiten Abweichungen betreffen die hohen Orientierungen (400) und (332)
und liegen bei etwa 0.23 %. Fiir die optimierten Proben Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m
steigen die relativen Abweichungen insgesamt an, wobei die (210)- und (211)-Orientierungen
mit rund 0.43-0.47% die ausgepriagtesten Abweichungen zeigen. Diese Grofienordnung ist
im Kontext der angegebenen Messunsicherheiten signifikant. Eine Abweichung von 0.43 %
entspricht bei d ~ 2.18 A einer Verschiebung von etwa 9 - 1073 A, wéhrend die angegebenen
Unsicherheiten der einzelnen d-Werte auf der GroBenordnung 10~* A liegen. Die systematisch
grofleren Abweichungen der optimierten Proben sind demnach kein rein zufélliges Rauschen,
sondern ein reproduzierbarer Effekt. Mehrere Mechanismen kommen als Ursache infrage und
sind in ihrer Wirkung nicht gegenseitig ausschliefend. Eine wahrscheinliche Ursache ist ei-
ne Anderung der Stochiometrie, wie zum Beispiel der Sn-Gehalt oder Einlagerungen [159],
da kleine Variationen der Zusammensetzung in Nb3Sn Anderungen der Gitterparameter be-
wirken kénnen. Residuelle Mikrospannungen beziehungsweise elastische Verzerrungen infolge
der verdnderten Zwischenschichtdichte oder unterschiedlicher thermischer Relaxation wéah-
rend der Reaktion kénnen zu (hkl)-abhéngigen Gitterverschiebungen fiithren, weil die elasti-
sche Reaktion in verschiedenen Kristallrichtungen unterschiedlich ist. Instrumentelle Effekte
wiirden typischerweise eine nahezu konstante Verschiebung aller Reflexe hervorrufen. Da hier
jedoch bestimmte Reflexe stérker abweichen als andere, ist ein reiner Instrumentenfehler
weniger wahrscheinlich und stattdessen eine richtungsabhéngige Struktur- oder Spannungs-
veranderung anzunehmen. Weitere Beitridge konnten von Textur oder anisotroper Kristallit-
gestalt ausgehen. Bevorzugte Orientierungen oder nicht-kugelférmige Korngréfien verdndern
die effektiven Gitterabstinde, die aus Einzelpeak-Analysen gemessen werden [157, 158, 160).
SchlieBlich sind Peakiiberlapp und schwache Intensitdt insbesondere fiir einige hohe Indi-
zes eine mogliche Fehlerquelle, die bei den optimierten Proben offenbar besser ausgeprigte
Reflexe liefert und so systematische Verschiebungen sichtbar macht.

Tabelle 5.12: Ergebnisse der NbsSn-Netzebenenabstinde d der Proben Nb3Sn-Cu aus der Einzel-Voigt-
Analyse. Die relativen Abweichungen 0.1 wurden anhand simulierten Werten berechnet.

Nb3Sn-Cu-10 Nb3Sn-Cu-10m Nb3Sn-Cu-30m
d [A] | Sret [%)] d [A] | bret [%] d [A] | bret [%)]
2.6594 + 0.0003 0.02 2.6690 £ 0.0001 0.34 2.6713 + 0.0001 0.42
2.3810 £ 0.0011 0.08 2.3892 £ 0.0001 0.42 2.3904 + 0.0001 0.47
2.1712 + 0.0007 0.03 2.1813 &£ 0.0001 0.43 2.1820 + 0.0001 0.47
- - 1.5414 4 0.0001 0.37 1.5413 =+ 0.0001 0.36
1.4742 4+ 0.0007 0.09 1.4803 + 0.0001 0.33 1.4801 =+ 0.0001 0.31
1.4204 + 0.0004 0.10 1.4265 £ 0.0001 0.33 1.4263 £ 0.0001 0.31
1.3324 £ 0.0013 0.18 1.3324 £ 0.0001 0.18 1.3324 £+ 0.0001 0.18
- - 1.1928 4 0.0006 0.27 1.1924 4+ 0.0116 0.24
- - 1.1378 4 0.0002 0.31 1.1374 + 0.0002 0.28
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Die aus allen beriicksichtigten NbsSn-Reflexlagen bestimmten, gewichteten mittlere n Git-
terkonstanten betragen ajg = 5.3185 + 0.0005 A fiir Nb3Sn-Cu-10, a19m,m = 5.3393 +0.0001 A
fir Nb3Sn-Cu-10m und asgy, = 5.3413 4+ 0.0001 A fiir Nb3Sn-Cu-30m. Der in der Materials-
Project-Datenbank angegebene theoretische Gitterparameter fiir stéchiometrisches NbgSn
betrigt etwa a = 5.32A [149]. Im Vergleich hierzu liegt Nb3Sn-Cu-10 mit einer Abwei-
chung von etwa —0.03 % sehr nahe am theoretischen Wert, wiahrend Nb3Sn-Cu-10m und
Nb3Sn-Cu-30m systematisch hohere Gitterparameter zeigen (ca. +0.36 % bzw. +0.40 %).
Solche systematischen Verschiebungen sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf struktu-
relle Effekte innerhalb der NbsSn-Phase zuriickzufiihren, insbesondere auf residuale Span-
nungszustinde infolge des Wachstumsprozesses oder auf leichte Stéchiometrieabweichungen,
die zu einer Verdnderung des Gitterparameters fihren kénnen [161].

Da fiir die Nb3Sn-Phase mehrere Netzebenen nachgewiesen wurden, kann neben der Einzel-
Voigt-Analyse auch die Williamson-Hall-Methode auf die Proben Nb3Sn-Cu-10m und
Nb3Sn-Cu-30m angewendet werden. Fiir Probe Nb3Sn-Cu-10 sind nicht genug unabhéngige
Netzebenen vorhanden, weshalb diese Probe nicht beriicksichtigt wird. Fiir die beiden anderen
Proben werden die (200)-, (210)-, (222)-, (321)-, (421)- und (332)-Netzebenen fiir den linearen
Fit verwendet. Abbildung 5.5 zeigt die WH-Methode fiir die beiden Nb3Sn-Cu-Proben. In
Tabelle A.18 im Anhang A sind die dazugehérigen Fitparameter zu finden.

Fit (332) 0.008 1 Fit (332)
*
0.007] 4 Daten + Daten
0.007 1
(222) (321 (222) (321)
o) 0.006 . o) o &
1 (320) % 00061 (320)
8 ° 8 L)
2 0.005 3
(211) 0.005 (211)
4 L]
0.0041{ (210)
o 0.004  (210)
(200) (2007
L] (]
0.003

1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75
4sin(©)

1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75
4sin(0)

Abbildung 5.5: Lineare Fits der Williamson-Hall-Methode der Proben Nb3Sn-Cu-10m (links) und
NbsSn-Cu-30m (rechts).

Fiir die Berechnung der Kristallitgrofien wird, wie in Abschnitt 5.2 die mittlere Scherrerkon-
stante von 1.0896 angenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.13 zusammengefasst. Fiir
die berechneten Kristallitgrofien Ly p liefern die WH-Fits deutlich {iberhéhte Werte, die
aufgrund der ausgepriagten Anisotropie der NbgSn-Kristallite als nicht realistisch einzuschét-
zen sind. Die Methode geht von isotropen, kugelférmigen Kristalliten aus, wéhrend die hkl-
abhéngigen Unterschiede der Mikroverzerrungen aus der Einzel-Voigt-Analyse eine deutliche
Richtungsabhangigkeit zeigen. Die durchschnittlichen Mikroverzerrungen der Proben betra-
gen €cy10 = 0.0032 £ 0.0014, €cyi0m = 0.0018 £ 0.0006 und €cyzom = 0.0019 £ 0.0006. Die
Werte der Mikroverzerrungen liegen nur knapp innerhalb der kombinierten Unsicherheiten
der Einzel-Voigt-Analyse und der WH-Methode, wobei die WH-Methode tendenziell etwas
hohere Werte liefert. Dies zeigt, dass die WH-Methode fiir anisotrope Kristallite die effektive
Kristallitgrole tiberschétzt und die Mikroverzerrungen nur eingeschriankt quantitativ ver-
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gleichbar sind, sie liefern jedoch weiterhin eine orientierende Einschétzung der strukturellen
Qualitdt und Spannungsverteilung.

Tabelle 5.13: KristallitgréBe Lyw gy und Mikroverzerrungen ew g der Proben Nb3Sn-Cu, die iiber die
Williamson-Hall-Methode bestimmt werden.

| Nb3Sn-Cu-10 | Nb3Sn-Cu-10m | Nb3Sn-Cu-30m
Lwp [A] - 3265.04 £ 3210.20 | 2574.89 £ 1951.90
EWH - 0.0025 £+ 0.0003 0.0026 + 0.0003

5.3 Untersuchung der Oberflaichenrauheit

In diesem Kapitel wird die makroskopische Oberflichenrauheit der NbsSn-Proben mittels OP
untersucht. Das Vorgehen erfolgt wie in Abschnitt 4.3 beschrieben. Das Auflésungsvermogen
des OPs entspricht ebenfalls den dort angegebenen Spezifikationen. Pro Probe wurden drei
1mm-1 mm grofe Flachen gemessen, deren Werte gemittelt wurden, um die makroskopischen
R,- und R,-Rauheiten zu bestimmen.

Ergebnisse der OP-Messungen der Nb3;Sn-Nb-Proben

Abbildung 5.6 zeigt beispielhaft jeweils eine der gemessenen Oberfléchen jeder Probe. Alle drei
Proben zeigen eine ausgepriagte Haupttexturrichtung in Form von Schleifriefen entlang der
Y-Richtung. Diese Strukturen stammen hochstwahrscheinlich vom urspriinglichen Wafer, der
vor der Beschichtung poliert wurde [145]. Die anschliefend mittels Elektropolitur entfernte
Bronzeschicht fithrt aufgrund des rein elektrochemischen Abtragsmechanismus im Gegensatz
zu mechanischen Bearbeitungsverfahren nicht zur Ausbildung ausgepragter Schleifriefen [162].
Auf der unbehandelten Probe Nb3Sn-Nb-U sind zuséitzlich mehrere kreisférmige Vertiefun-
gen erkennbar, die sich deutlich von der umgebenden Oberfliche abheben. Diese Strukturen
sind bei den behandelten Proben nicht mehr vorhanden, was darauf hindeutet, dass die Ober-
flichenbehandlung mit Konigswasser beziehungsweise Flusssdure zu einer Homogenisierung
der Oberflachenmorphologie fithrt.

Abbildung 5.6: Oberflichentopographie der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und
Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts), welche mit dem OP gemessen wurden.

Als Néchstes werden die gemittelten R, ;-Werte (vgl. Abschnitt 4.3.1) entlang einer Hauptrich-
tung betrachtet. Auf der linken Seite von Abbildung 5.7 ist gut zu erkennen, dass die Ober-
flichenbehandlungen die Rauheit, in diesem Fall R, deutlich reduziert und homogenisiert.
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Die unbehandelte Probe zeigt substantiell hohere Rauheitswerte, die entlang der X-Richtung
deutlich schwanken kénnen. Nach der Behandlung ist zum Einen die Rauheit stark verringert
und zum Anderen sind auch die Schwankungen entlang einer Messrichtung kleiner geworden.
Auflerdem sind bei Nb3Sn-Nb-U Spitzenwerte von R, ; zu erkennen, die mit den Vertiefungen
auf der Oberflache korrelieren. In der rechten Abbildung ist zu erkennen, dass es bei den be-
handelten Proben vereinzelt zu hohen R, ;-Werten kommen kann, was darauf hindeutet, dass
trotz der Behandlung mit Koénigswasser und Flusssidure Defekte auf der Schicht existieren
konnen.

60 80 1]
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ol Nb3Sn-Nb-KW 701 Nb3Sn-Nb-KW
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Abbildung 5.7: Entlang der X- (links) oder Y-Richtung (rechts) gemittelten R, ;-Werte der Proben
Nb3Sn-Nb.

FEine Mittelung der beiden Rauheiten R, und R, iiber alle gemessenen Fléchen jeder Probe
verdeutlicht den Einfluss der Probenbehandlung. Wie in Tabelle 5.14 zu sehen ist, reduzieren
sich sowohl R, um ca. 76 % als auch R, um ca. 68 %, was zeigt, wie effektiv Rauheiten durch
Atzen mit Kénigswasser und Flusssiure verringert werden kénnen. Neben der Reduzierung
der Rauheiten im Vergleich zu der unbehandelten Probe, kann auch beobachtet werden, dass
die Oberfliche von Nb3Sn-Nb-KWHF rauer ist als die von Nb3Sn-Nb-KW. Dies ldsst sich
dadurch erkliren, dass Koénigswasser vor allem zu einem gleichméfligen, oxidierenden An-
griff fithrt. Die in Konigswasser enthaltende Salpetersiure oxidiert die Metalloberfliche, die
anschlieBend durch den Salzsdurenanteil aufgelost wird [163, S. 71]. Gleichzeitig greift die
Flusssdure die gebildeten Oxidschichten selektiv an. Ein dhnliches Verhalten wurde bei Oxi-
den wie ZrOy und HfO2 beobachtet, die gezielt durch Flusssdure geédtzt werden konnen [164].
Dadurch werden lokale Unterschiede in der Oberflichenzusammensetzung verstirkt, die zu
einer hoheren Rauheit fithren. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Orientierung der Schleifrie-
fen. Entlang der Y-Richtung, also parallel zu den Schleifriefen, sind R, und R, niedriger als
entlang der X-Richtung, die quer zu den Riefen verlduft. Bei Probe Nb3S5n-Nb-U und Probe
Nb3Sn-Nb-KW kann die leichte Abweichung noch durch die allgemeine Messunsicherheit
erklart werden, wohingegen dieser Effekt bei Probe Nb3Sn-Nb-KWHFE am deutlichsten aus-
gepragt ist. Hier sind R, und R, entlang der X-Richtung im Vergleich zur Y-Richtung um
112 % bzw. 35 % hoher. Dies konnte darauf hinweisen, dass die Behandlung mit Flusssidure
die Schleifriefen nach der Konigswasserbehandlung wieder leicht vertieft und somit von einer
zusétzlichen Behandlung mit Flusssdure abgesehen werden sollte.
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Tabelle 5.14: Gemittelte makroskopische Rauheitswerte fiir R, und R, der Nb3Sn-Nb-Proben.

R, [pm] R, [pm]
Richtung X ‘ Y X ‘ Y
Nb3Sn-Nb-U 1.08 £ 0.45 | 1.23 = 0.40 | 4.88 4+ 2.22 | 5.06 £+ 1.28
Nb3Sn-Nb-KW 0.28 = 0.05 | 0.26 £ 0.05 | 1.43 = 0.35 | 1.57 + 0.24
Nb3Sn-Nb-KWHF | 0.70 & 0.10 | 0.33 £ 0.09 | 2.39 &= 0.43 | 1.77 4+ 0.55
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Aufgrund der hohen makroskopischen Rauheiten von mehreren Mikrometern werden mikro-
skopische Rauheitsmessungen mittels AFM nicht durchgefiihrt.

Ergebnisse der OP-Messungen der Nb3;Sn-Cu-Proben

Abbildung 5.8 zeigt beispielhaft jeweils eine der gemessenen Oberflichen der drei Nb3Sn-Cu-
Proben. Alle Proben weisen eine inhomogene, jedoch weitgehend isotrope Oberflichento-
pographie auf. In allen Féllen ist eine feine Mikrostruktur erkennbar, die aus zuféllig ver-
teilten Erhebungen und Vertiefungen besteht. Ein Vergleich der Topographien zeigt jedoch
Unterschiede in der lateralen Strukturverteilung. Wéahrend die Proben Nb3S5n-Cu-10m und
Nb3Sn-Cu-30m groflere zusammenhédngende Bereiche zwischen einzelnen Erhebungen und
Vertiefungen aufweisen, zeigt die Probe Nb3Sn-C'u-10 eine hohere raumliche Dichte dieser
Strukturen. Die charakteristischen Strukturen treten hier hiufiger auf, wodurch die laterale
Ausdehnung einzelner Téler und Erhebungen im Mittel kleiner ist. In der Messung der Pro-
be Nb3Sn-Cu-10m ist im unteren Bildbereich eine lineare Struktur sichtbar, die vermutlich
auf ein Messartefakt zuriickzufiihren ist. Zusétzlich tritt im rechten Bereich eine ausgeprégte
lokale Erhebung auf. Dabei kann es sich entweder um eine tatsédchliche Oberflachenstruktur
oder um einen Fremdpartikel, beispielsweise Staub, handeln. Abgesehen von diesen lokalen
Auffalligkeiten zeigen die drei Proben eine vergleichbare Oberflachenmorphologie. Ein direk-
ter Vergleich der Topographien deutet darauf hin, dass die Anpassung der Sputterparameter
der Nb-Zwischenschicht keinen deutlich erkennbaren Einfluss auf die makroskopische Ober-
flichenstruktur hat.

2.54
162.97
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Z [um]

1.41 162.15
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Abbildung 5.8: Oberflichentopographie der Proben Nb3Sn-Cu-10 (links), Nb3Sn-Cu-10m (mitte) und
Nb3Sn-Cu-30m (rechts), welche mit dem OP gemessen wurden.

In Abbildung 5.9 sind die entlang der X- beziehungsweise Y-Richtung gemittelten R, ;-Werte
der drei Nb3Sn-Cu-Proben dargestellt. Fiir einzelne Messungen zeigen die Proben mit an-
gepassten Beschichtungsparametern geringere und teilweise homogenere R, ;-Verteilungen.
Dieser Effekt ist jedoch nicht systematisch. In beiden Darstellungen ist zudem das bereits
zuvor erwiahnte Messartefakt der Probe Nb3Sn-Cu-10m erkennbar, das sich als lokaler Aus-
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reifler in den entsprechenden R, ;-Werten bemerkbar macht. Eine Betrachtung aller neun
Fldchenmessungen zeigt jedoch, dass sich die R, ;-Werte der drei Proben insgesamt nur ge-
ringfiigig unterscheiden und aufgrund der stochastischen Oberflachenstruktur deutliche lokale
Schwankungen auftreten konnen. Ein Beispiel fiir eine solche stérkere Streuung ist im Anhang
A in Abbildung A.34 dargestellt.
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Abbildung 5.9: Entlang der X- (links) oder Y-Richtung (rechts) gemittelten R, ;-Werte der Proben
Nb3Sn-Cu.

Aus den jeweils drei Flachenmessungen jeder Probe wurden anschliefend die Rauheitskenn-
werte R, und R, bestimmt und gemittelt. Die resultierenden Werte sind in Tabelle 5.15
zusammengefasst. Insgesamt liegen die gemittelten R,-Werte fiir alle drei Proben in einem
dhnlichen Bereich zwischen etwa 0.15 pm und 0 20 pm. Insgesamt liegen alle gemessenen Wer-
te innerhalb eines vergleichbaren Bereichs mit iiberlappenden Unsicherheiten. Ein systemati-
scher Einfluss der verédnderten Sputterparameter auf die makroskopischen Rauheitskennwerte
lasst sich daher nicht eindeutig feststellen. Zwar deutet sich fiir die Proben mit angepassten
Parametern (Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m) eine leichte Abnahme der mittleren R,-
und R,-Werte an, diese Unterschiede liegen jedoch grofitenteils innerhalb der Messunsicher-
heiten und kénnen daher nicht eindeutig als signifikanter Effekt interpretiert werden.

Tabelle 5.15: Gemittelte makroskopische Rauheitswerte fiir R, und R, der Nb3Sn-Nb-Proben.

R, [pm] R, [pm]
Richtung X ‘ Y X ‘ Y
Nb3Sn-Cu-10 | 0.19 + 0.04 | 0.20 £ 0.03 | 1.25 + 0.15 | 1.39 £ 0.28
Nb3Sn-Cu-10m | 0.17 & 0.04 | 0.16 £ 0.02 | 1.11 4+ 0.29 | 1.09 + 0.22
Nb3Sn-Cu-30m | 0.15 + 0.02 | 0.15 £ 0.02 | 1.02 + 0.13 | 1.23 £ 0.53
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5.4 Oberflichenmorphologie und lokale Elementverteilung

Neben dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen OP kann auch das SEM zur Untersuchung der
Oberflachentopographie eingesetzt werden. In diesem Abschnitt werden die NbsSn-Proben
im SEM hinsichtlich ihrer Oberflaichenbeschaffenheit analysiert. Dazu werden SE-Aufnahmen
erstellt, die die topographischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Behandlungen zei-
gen. Erginzend werden BSE-Aufnahmen angefertigt, um die elementare Zusammensetzung
der Oberfldchen, insbesondere die Verteilung von Nb und Sn, zu untersuchen. Zur quantitati-
ven Bewertung werden zusétzlich EDX-Messungen sowohl iiber Fléchen als auch an einzelnen
Messpunkten durchgefiihrt.

Ergebnisse der Oberflichenmorphologie der Nb3Sn-Nb-Proben

Zunéichst werden die Oberflachen der Proben Nb3Sn-Nb mit einer 140-fachen Vergréflerung
(ca. 900 pm-600 pm) in Abbildung 5.10 betrachtet. Dafiir werden Beschleunigungsspannungen
von 10kV bzw. 15kV verwendet. In den SE-Aufnahmen ldsst sich der Einfluss der Oberfla-
chenbehandlung gut beobachten. Die Oberfliche der Probe Nb3Sn-Nb-U zeigt grobstruktu-
rierte Bereiche mit charakteristischen Merkmalen im Mikrometermafistab. Dariiber hinaus
sind ausgepragte Schleifriefen in Bearbeitungsrichtung erkennbar. Durch die Behandlung mit
Konigswasser und Flusssdure werden diese groben Strukturen weitgehend entfernt. In den
Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHF bleibt eine vergleichsweise glatte Oberfla-
che zuriick. Allerdings treten nach der chemischen Behandlung vermehrt Defekte auf der
Oberflaiche auf. Zudem sind weiterhin schwache Schleifriefen sichtbar, die bei der Probe
Nb3Sn-Nb-KWHF stérker ausgepriagt erscheinen als bei Probe Nb3Sn-Nb-KW. Dieses Er-
gebnis steht im Einklang mit den Rauheitsmessungen mittels des OPs. Die BSE-Aufnahmen
aller drei Proben zeigen eine insgesamt homogene Verteilung der NbsSn-Schicht. Der Kon-
trast in BSE-Bildern resultiert im Wesentlichen aus Unterschieden in der mittleren Ord-
nungszahl der beteiligten Elemente. In der Aufnahme der Probe Nb3Sn-Nb-U treten jedoch
dhnliche grob strukturierte Merkmale auf wie in den entsprechenden SE-Bildern. Dies deutet
darauf hin, dass die beobachteten Helligkeitsunterschiede nicht auf lokale chemische Inho-
mogenititen, sondern auf topographisch bedingte Effekte zuriickzufithren sind. Aufgrund der
ausgepriagten Oberflichenrauheit fithren lokale Neigungen zu unterschiedlichen Riickstreu-
winkeln der Elektronen und somit zu Helligkeitsvariationen, die einem Schatteneffekt dhneln.
Bei den weniger rauen Proben Nb3Sn-Nb-KW und NbsSn-Nb-KWHF fehlen diese topo-
graphischen Kontrastanteile weitgehend, sodass der Kontrast hier iiberwiegend elementspe-
zifisch ist. Dadurch lassen sich auch die verschiedenen Defekte auf den Oberflichen besser
einordnen. Die langgestreckten Defekte entlang der Haupttexturrichtung erscheinen in den
BSE-Aufnahmen etwas dunkler als die umgebende Schicht. Dies kann entweder auf eine lo-
kal verringerte Schichtdicke, wodurch ein starkerer Signalanteil des Nb-Substrats entsteht,
oder auf eine inhomogene Sn-Verteilung innerhalb der Schicht hinweisen, die zu Bereichen
mit héherem Nb-Anteil fithrt. Dariiber hinaus finden sich iiber die gesamte Oberflédche ver-
teilt kleine, dunkel erscheinende Flecken, die in den SE-Aufnahmen nicht als Vertiefungen
erkennbar sind. Dies deutet darauf hin, dass es sich hierbei um Bereiche mit lokal geringer
Sn-Konzentration handelt, an denen die Schicht iiberwiegend aus Nb besteht.
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SEI 15KV WD16mm SS58  x SEl  10kV x SEI 10KV

BEC 10KV x BEC 10KV

Abbildung 5.10: SEM-Aufnahmen der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und
Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts). Oben sind die im SE-Modus aufgenommenen Bilder dargestellt und
unten die entsprechenden Aufnahmen der selben Oberfliche im BSE-Modus. In den Aufnahmen
sind Schleifriefen (rot), grobere Oberflichenstrukturen (griin) sowie lokale Defekte (blau) markiert.

Zur Uberpriifung wird auf der Probe Nb3Sn-Nb-KWHFE ein beschidigter Bereich ausge-
wéhlt und bei einer 750-fachen VergroBerung (ca. 180 pm-120 pm) untersucht. Abbildung 5.11
zeigt links die Aufnahme im SE- und rechts im BSE-Modus. In der BSE-Aufnahme erscheint
der Defekt als dunkler Streifen, wihrend in der SE-Aufnahme keine deutliche Vertiefung
zu erkennen ist. Punktuelle EDX-Messungen, dargestellt im Anhang A in Abbildung A.36,
liefern den lokalen Zinnanteil in Atomprozent. Die Messzeit der Punktmessungen betragt
300s pro Punkt bei einer Primé&relektronenenergie von 10kV. Fiir diese Primérenergie hat
somit der Elektronenstrahl, nach Gleichung 2.5.1, eine Eindringtiefe von nur 514 nm und
liegt unterhalb der angegeben Schichtdicken. Innerhalb des Defekts betragt der Sn-Gehalt
lediglich 18.09 at%, wihrend die umliegende Schicht einen Sn-Anteil von 27.57 at% aufweist.
Da angenommen werden kann, dass die zusétzlich auftretenden Peaks von Kohlenstoff und
Sauerstoff auf Oberflachenverunreinigungen zuriickzufithren sind, werden bei der Berechnung
des Zinngehalts ausschliefllich die Peaks von Niob und Zinn beriicksichtigt. Aufgrund des
geringen Sauerstoffanteils dndert sich der berechnete Sn-Gehalt auch unter Einbeziehung des
Sauerstoff-Peaks lediglich im subprozentualen Bereich. Bei genauerer Betrachtung der BSE-
Aufnahme ist zudem erkennbar, dass die Oberfldche von zahlreichen dunklen Punkten iibersét
ist, was auf eine inhomogene Verteilung des Zinns in der Schicht hinweist.
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SElI  10kV WD18mm  SS58 X750 20pm — BEC 10kV WD18mm §S58

Abbildung 5.11: SEM-Aufnahmen der Probe Nb3Sn-Nb-KWHF. Links ist die Aufnahme im SE- und rechts
die im BSE-Modus zu sehen. Uber punktuelle EDX-Messungen wird der Sn-Anteil in Atomprozent
ermittelt.

Eine 2000-fache VergroBerung (ca. 70 pm-45 pm) der Oberflachen aller drei Proben zeigt, dass
die in Abbildung 5.11 beobachteten schwarzen Flecken auf sdmtlichen Proben vorhanden
sind. Abbildung 5.12 zeigt die entsprechenden SE- und BSE-Aufnahmen der drei Proben.
In den SE-Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, dass die Oberflichen aus groben Kd&rnern
mit einer mittleren Grofle von etwa 800 nm bestehen. Die Groflen der Korner sind iiber
die SEM-Aufnahmen in Abbildung A.37 im Anhang A bei einer 12000-fachen Vergréflerung
(ca. 10 pm-7pm) abgeschétzt worden. Je nach Orientierung dieser Koérner erscheinen sie im
SE-Modus heller oder dunkler. Im BSE-Modus zeigen sich bei der Probe Nb3Sn-Nb-U auffil-
lige dunkle Bereiche, wiahrend bei den beiden anderen Proben lediglich vereinzelte schwarze
Flecken sichtbar sind. Punktuelle EDX-Messungen wurden auch hier durchgefiihrt, um den
lokalen Zinngehalt zu bestimmen. Dabei zeigt sich, dass der Sn-Gehalt zwischen den unter-
schiedlich hellen Bereichen kaum variiert, sodass eine inhomogene Schichtzusammensetzung
ausgeschlossen werden kann. Die dunklen Flecken und Bereiche in dieser Gréflenordnung
resultieren vielmehr aus Schatteneffekten verschiedener Strukturen und Koérner. Besonders
deutlich wird dies bei der Probe Nb3Sn-Nb-U, bei der sich eine Erhebung von unten links
nach oben rechts erstreckt, die im BSE-Modus aufgrund der Schattierung wesentlich stér-
ker hervortritt als im SE-Modus. Aus den EDX-Messungen lésst sich fiir die drei Proben der
durchschnittliche Sn-Gehalt zu (26.90 + 0.16) at%, (26.90 + 0.32) at% und (26.65 £+ 0.11) at%
fiir die drei Proben Nb3Sn-Nb-U, Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHF bestimmen.
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Abbildung 5.12: SEM-Aufnahmen der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und
Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts). Oben sind die im SE-Modus aufgenommenen Bilder dargestellt und
unten die entsprechenden Aufnahmen der selben Oberfliche im BSE-Modus. An den markierten
Stellen ist der lokale Anteil an Sn in der Schicht in Atomprozent angegeben.

Um eine groBere Aussagekraft iiber die Zinnkonzentration treffen zu kénnen, werden pro
Probe jeweils zwei EDX-Messungen bei einer 100-fachen VergroBerung (ca. 1300 pm-900 pm)
fiir 600 s durchgefithrt und die Konzentration tiber die ganze Fliache gemittelt. Die gemessenen
Spektren sind im Anhang A in Abbildung A.38 zu finden. Aus den Spektren werden abermals
die Zinnkonzentrationen berechnet und in Tabelle 5.16 zusammengestellt.

Tabelle 5.16: Berechnete Zinnkonzentrationen aus den flichigen EDX-Messungen gemittelt tber eine
Flache von ca. 1300 pm-900 um im Vergleich zu den Konzentrationen berechnet aus den punktuellen
Messungen. Die Primérelektronenenergie betragt 10 kV.

| Fléchige Messung [at%)] | Punktuelle Messung [at%]

Nb3Sn-Nb-U 24.77 £ 0.13 26.90 = 0.16
Nb3Sn-Nb-KW 26.88 £ 0.01 26.90 = 0.32
Nb3Sn-Nb-KWHF 28.09 £ 0.22 26.65 = 0.11

Die mithilfe des EDX ermittelten Zusammensetzungen weisen in allen Proben eine leich-
te Inhomogenitat in der lateralen Zinnverteilung auf. Die flichenbasierten Analysen ergeben
Sn-Gehalte zwischen etwa 24.8 at% und 28.1 at%, wohingegen punktuelle Messungen mit rund
26.6-26.9 at% geringere lokale Schwankungen zeigen. Die ermittelten Werte liegen damit ge-
ringfiigig iiber der idealen NbsgSn-Stochiometrie von Sn mit 25 at%, jedoch klar innerhalb
des bekannten Homogenitétsbereichs der A15-Phase [165]. Dies weist darauf hin, dass der
vorhandene Zinniiberschuss grofitenteils in der NbsSn-Gitterstruktur gelost ist bzw. in nano-
skaligen, nicht-langreichweitig geordneten Bereichen, wie zum Beispiel an Korngrenzen oder
oberflichennah, vorliegt. Diese Interpretation wird durch die XRD-Messungen gestiitzt. Ne-
ben NbsSn wird ausschliefflich Nb des Substrats nachgewiesen, ohne zusétzliche Sn-reiche
Intermetallphasen. Auflerdem ist kein reines, kristallines Zinn in den XRD-Messungen nach-
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weisbar. Die Kombination der XRD- und EDX-Ergebnisse zeigt somit konsistent, dass NbsSn
die eindeutig dominierende Phase der Schichten ist und lediglich ein leichter Sn-Uberschuss
vorliegt, der nicht zur Ausbildung von im XRD auflésbaren Sekundérphasen fiihrt.

Ergebnisse der Oberflichenmorphologie der Nb;Sn-Cu-Proben

Die Oberfldchen der Proben NbsSn-Cu werden zuerst bei einer 140-fachen Vergréfierung (ca.
900 pm-600 pm) betrachtet und sind in Abbildung 5.13 zu sehen. Die verwendete Beschleuni-
gungsspannung fiir den Primérelektronenstrahl betrdgt 10kV. Die SE-Aufnahmen der Pro-
ben Nb3Sn-Cu-10 und Nbs3Sn-Cu-10m zeigen ausgeprégte lokale Kontrastvariationen, die
auf Unterschiede in der Oberflachen- oder Schichtmorphologie hinweisen. Im Gegensatz dazu
wirkt die Oberfliche der Probe Nb3Sn-Cu-30m deutlich homogener, trotz der im Vergleich zu
den anderen Proben sichtbar héheren und lokal stark variierenden Defektdichte. Wahrend die
Oberflache von Probe Nb3Sn-Cu-10 weitgehend frei von erkennbaren Defekten erscheint, tre-
ten bei Probe Nb3Sn-Cu-10m lediglich vereinzelt Defekte auf. Die BSE-Aufnahme von Probe
Nb3Sn-Cu-10 zeigt markante Helligkeitsunterschiede, die mit den Kontrastvariationen der
SE-Aufnahme korrespondieren und auf eine inhomogene Verteilung der NbgSn-Schicht hin-
deuten. Bei Probe Nb3Sn-Cu-10m treten ebenfalls Helligkeitsunterschiede auf. Diese &hneln
jedoch eher topographisch bedingten Kontrastdnderungen, wie sie bereits bei den Nb3Sn-Nb-
Proben beobachtet wurden, und lassen weniger stark auf eine Schichtinhomogenitét schliefien.
Die Probe Nb3Sn-Cu-30m zeigt in der BSE-Aufnahme zwar dunkle Bereiche aufgrund der
hohen Defektdichte, jedoch insgesamt ein homogenes Helligkeitsbild, was auf eine gleichméfig
ausgepragte NbszSn-Schicht schlieflen lésst.

SEI 10kV ~ WD17mm SS58 x SEI 10kV ~ WD17mm SS58 x SEI 10kV ~ WD17mm SS58

BEC 10kV ~ WD17mm SS58 x BEC 10kV  WD17mm SS58 x BEC 10kV  WD17

Abbildung 5.13: SEM-Aufnahmen der Proben NbsSn-Cu-10 (links), Nb3Sn-Cu-10m (mitte) und
Nb3Sn-Cu-30m (rechts) bei einer 140-fachen VergréBerung (ca. 900 uym-600 um). Oben sind die im

SE-Modus aufgenommenen Bilder und unten die entsprechenden Aufnahmen der selben Oberfliche
im BSE-Modus.

Zur genaueren Charakterisierung der Oberflichenmorphologie werden die Proben zusétz-
lich bei einer 500-fachen VergroBerung (ca. 260 pm-180 pm) untersucht und werden in Ab-
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bildung 5.14 gezeigt. Ergénzend zu den SE- und BSE-Bildern werden an ausgewéhlten Po-
sitionen EDX-Punktanalysen bei einer Energie von 10kV, was einer Eindringtiefe von etwa
0.5 pm entspricht, mit einer Messzeit von 300s durchgefiihrt, aus denen die lokalen Zinn-
konzentrationen in Atomprozent bestimmt werden. Die EDX-Punktmessungen der einzelnen
Proben sind im Anhang A in Abbildung A.39 zu sehen. Die SE- und BSE-Aufnahmen der
Probe Nb3Sn-Cu-10 zeigen eine deutlich zweigeteilte Oberflachenstruktur. Neben einer rela-
tiv glatten Basisoberfliche ist eine dariiber liegende, rauere Schicht ausgepragt zu erkennen.
Auffillig ist, dass die tiefer liegende Basisoberfliche im BSE-Modus heller erscheint als die
dariiberliegende Schicht. Da der BSE-Kontrast stark von der effektiven Ordnungszahl und
der Probentiefe abhéngt, weist dies darauf hin, dass sich auf der Nb3Sn-Schicht lokal Berei-
che geringerer effektiver Ordnungszahl befinden, was auf Sn-&rmere Volumenelemente hin-
deuten kann. Die EDX-Punktmessungen zeigen allerdings nur moderate Schwankungen im
lokalen Sn-Gehalt, sodass keine eindeutige Korrelation zwischen hellen und dunklen Berei-
chen erkennbar ist. Dies kann zum einen daran liegen, dass die Sn-d&rmeren Schichtbereiche
vergleichsweise diinn sein kénnen und somit im EDX-Signal von der darunterliegenden NbsSn-
Schicht iberlagert werden. Zum anderen ist bekannt, dass bei der NbgSn-Herstellung iiber die
Bronze-Route Sn-Verarmungszonen innerhalb der NbsSn-Schicht auftreten kénnen, die den
lokal bestimmten Sn-Gehalt reduzieren [143, 159]. Dadurch kann es vorkommen, dass auch in
Bereichen, die im BSE-Modus hell erscheinen, aufgrund solcher Verarmungszonen niedrigere
Sn-Konzentrationen detektiert werden. Im Gegensatz dazu zeigen die Aufnahmen der Pro-
ben Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m iiberwiegend homogenere Oberflichen. Die dunk-
leren Bereiche in den jeweiligen BSE-Aufnahmen entsprechen weitgehend topographischen
Vertiefungen und sind nicht chemischen Kontrastunterschieden zuzuschreiben. Die EDX-
Punktmessungen dieser beiden Proben ergeben Sn-Konzentrationen von iiber 25 at%, womit
sie deutlich héhere und konsistentere Sn-Gehalte aufweisen als die Probe Nb3Sn-Cu-10.
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Abbildung 5.14: SEM-Aufnahmen der Proben Nb3Sn-Cu-10 (links), NbsSn-Cu-10m (mitte) und
Nb3Sn-Cu-30m (rechts) bei einer 500-fachen VergréBerung (ca. 260 pym-180 ym). Oben sind die im
SE-Modus aufgenommenen Bilder und unten die entsprechenden Aufnahmen der selben Oberfliche
im BSE-Modus. An den markierten Stellen ist der lokale Anteil an Sn in der Schicht in Atomprozent
angegeben.

Fiir eine bessere Beurteilung der Oberfliche von Probe Nb3Sn-Cu-10 wird diese, wie in Ab-
bildung 5.15 zu sehen, bei einer 2300-fachen VergréBerung (ca. 50 pm-40 pm) betrachtet. Die
SE-Aufnahme zeigt eine stark vernetzte, porése Morphologie mit netzartig ausgebildeten, fein
skalierten Strukturelementen. In der BSE-Aufnahme heben sich die flockenartigen Doménen
deutlich vom Untergrund ab und erscheinen dunkler als die tiefer liegenden Bereiche der
Schicht. EDX-Punktmessungen bestétigen, dass die Sn-Konzentration in diesen Doménen,
abhéngig von deren lokaler Dicke, teilweise bis deutlich reduziert ist und Niob in diesen Be-
reichen dominiert. Die entsprechenden EDX-Spektren sind im Anhang A in Abbildung A.41
dargestellt. Weiterhin zeigt Abbildung 5.15 noch die Oberflichen von Probe Nb3Sn-Cu-10m
und Probe Nb3Sn-Cu-30m bei einer 3500-fachen Vergroferung (ca. 40 pm-25pm). Bei Be-
trachtung der SE-Aufnahmen wird deutlich, dass die Anpassung der Sputterparameter einen
positiven Effekt auf die Morphologie der Oberfldche hat. Beide Proben weisen eine geschlos-
sene und dichte Oberfliche auf. Die erkennbaren Strukturen variieren in der Gréfle von ca.
0.4pm bis 1.5 pm.
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Abbildung 5.15: SE- (links) und BSE-Aufnahme (rechts) der Probe Nb3Sn-Cu-10 (oben) bei einer
2300-fachen VergréBerung (ca. 50pum-36 pm). An den markierten Stellen ist der lokale Anteil an
Sn in der Schicht in Atomprozent angegeben. Zum Vergleich sind die SE-Aufnahmen der Proben
Nb3Sn-Cu-10m (unten links) und Nb3Sn-Cu-30m (unten rechts) bei einer 3500-fachen Vergro-
Berung (ca. 40 um-25um) gezeigt.

Die Oberflichenmorphologie der Nb3Sn-Schichten zeigt eine deutliche Abhéngigkeit von den
Sputterparametern der Nb-Zwischenschicht. Insbesondere Sputterdruck, Substrattempera-
tur, Sputterleistung und die gewéhlte Schichtdicke beeinflussen die Mikrostruktur der Nb-
Zwischenschicht und damit mafigeblich die Homogenitét der Nb3Sn-Schicht. Die
Nb-Zwischenschicht der Probe Nb3Sn-Cu 10 wurde bei einer Substrattemperatur von 180 °C,
einem Partialdruck von 2 Pa und einer Leistung von 600 W abgeschieden. Unter diesen Bedin-
gungen ist von einer vergleichsweise geringen Adatombeweglichkeit wihrend des Nb-Wachstums
auszugehen, was die Ausbildung einer pordsen, sdulenférmigen Mikrostruktur begiinstigt
[166-168]. Obwohl die Arbeiten von Chang et al. [168] und Oudrhiri et al. [167] andere
Materialsysteme untersuchen, zeigen sie grundlegend, dass ein erhdhter Sputterdruck tiber
eine reduzierte Adatomenergie zu pordseren Mikrostrukturen fithrt, ein Mechanismus, der
unabhéngig vom spezifischen Material ist und auch fiir sputterdeponiertes Nb gilt. Da die
NbsSn-Schicht iiber die Bronze-Route durch Diffusion von Sn in Nb gebildet wird, fungiert
die Nb-Zwischenschicht sowohl als Reaktionspartner als auch als Diffusionsmedium fiir Sn.
Die Sn-Atome diffundieren aus der Bronzeschicht in die Nb-Zwischenschicht hinein. Ist die
Nb-Zwischenschicht bereits pords, begiinstigt dies aufgrund inhomogener Diffusionspfade eine
lokal inhomogene Ausbildung der Nb3gSn-Schicht, die sich morphologisch als netzartige oder
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scheinbar pordse Oberfliche duflern kann. Eine Erhéhung der Substrattemperatur auf 300 °C
oder eine Senkung des Partialdrucks auf 0.8 Pa sorgt fiir eine héhere Adatombeweglichkeit
bzw. fiir eine hohere mittlere freie Weglédnge, wodurch dichtere Nb-Zwischenschichten ausge-
bildet werden konnen.

Fir eine genauere Aussagekraft iiber die Zinnkonzentration in der Schicht werden abschlie-
Bend flachige EDX-Messungen iiber 600s bei einer 100-fachen Vergréfierung

(ca. 1300 pm-900 pm) und einer Primérelektronenenergie von 10kV durchgefithrt. Die ge-
messenen Spektren sind im Anhang A in Abbildung A.40 zu finden. Die aus den Spektren
bestimmten Zinnkonzentrationen fiir die einzelnen Proben werden in Tabelle 5.17 zusammen-
gefasst.

Tabelle 5.17: Berechnete Zinnkonzentrationen aus den flichigen EDX-Messungen gemittelt lber eine
Fliche von ca. 1300 um-900 um im Vergleich zu den Konzentrationen berechnet aus den punktuellen
Messungen. Die Primarelektronenenergie betrigt 10 kV.

| Fliichige Messung [at%)] | Punktuelle Messung [at%]

Nb3Sn-Cu-10 21.58 £ 0.88 17.17 £ 3.53
Nb3Sn-Cu-10m 27.10 £ 0.18 26.44 £ 0.34
Nb3Sn-Cu-30m 27.30 £0.24 26.89 + 0.12

Die bestimmten Zinnkonzentrationen der flichigen EDX-Messung bestétigen die Ergebnisse
der lokalen Punktmessungen. So zeigt sich fiir Probe Nb3Sn-Cu-10 eine Zinnkonzentration
von rund 22 at% fir die flichige Messung und von ca. 17at% fiir die einzelnen Punktmes-
sungen. Zwar liegt die Zinnkonzentration im Schnitt in einem akzeptablen Bereich fiir NbsSn
[165], aber wie bereits durch die einzelnen Punktmessungen gezeigt wurde, schwankt die tat-
séchliche lokale Zinnkonzentration stark, was zu einer inhomogenen Schicht fithrt. Fiir die
Proben Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m stimmen die flachigen und punktuellen EDX-
Messungen gut iiberein. Beide Methoden ergeben Mittelwerte der Zinnkonzentration von
ungefahr 27 at%, was auf eine vergleichsweise homogene Schicht hinweist.

5.5 Untersuchung der Feldemissionseigenschaften

In diesem Kapitel werden die Feldemissionseigenschaften der NbsSn-Proben untersucht. Als
Vorbereitung auf die FESM-Messungen werden die Proben in einem Ultraschallbad mit Etha-
nol gereinigt und anschlieend mit ionisiertem Stickstoff abgeblasen. Anschlieend werden die
Proben auf Niobstifte geklebt und mit Leitsilber elektrisch leitend kontaktiert.

Fiir eine bessere Ubersicht werden die Proben und einige Messparameter in Tabelle 5.18 ge-
zeigt. Fiir alle Messungen wird die Spannungsrampe auf 25 % und der maximale Strom auf
10nA gesetzt.

Tabelle 5.18: Messparameter der mit dem FESM gemessenen NbsSn-Proben.

Probe ‘ Messmodus ‘ Fliache ‘ Schrittweite£1.00 [pm] ‘ Max. Strom [nA] ‘ Abstand+1.19 [pm] ‘ (Spitze [pm]
Nb3Sn-Nb-U I-V-Kurven | 6.4mm - 6.4 mm 317.50 10 12.70 280
Nb3Sn-Nb-KW I-V-Kurven | 44mm - 4.4mm 317.50 10 15.81 280
Nb3Sn-Nb-KWHF | I-V-Kurven | 4.4mm - 4.4mm 317.50 10 15.81 280
Nb3Sn-Cu-10 I-V-Kurven | 6.4mm - 6.4 mm 317.50 10 12.70 280
Nb3Sn-Cu-10m I-V-Kurven | 6.4mm - 6.4 mm 317.50 10 20.32 200
Nb3Sn-Cu-30m I-V-Kurven | 6.4 mm - 6.4 mm 317.50 10 18.92 200
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Die Schrittweiten sind so gewihlt, dass es keinen Uberlapp mit vorherigen Messpunkten gibt
und sich somit die Messpunkte nicht gegenseitig beeinflussen. Die Fits der I-E-Kurven wer-
den, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, durchgefiihrt. Als Austrittsarbeit wird ein Wert von
D Npysn=(4.50 + 0.05) eV angenommen [169]. Der Startwert fiir die effektive Emissionsflache
S betrigt 10723 m? und wird anschlieBend um 0.1-Schritten pro Gréfenordnung bis 1078 m?
erh6ht. Es wird so fiir jede ®-S-Kombination ein Fit durchgefiihrt.

Ergebnisse der Feldemissionsmessungen der Nb3;Sn-Nb-Proben

Die CCMaps der Proben Nb3Sn-Nb sind in Abbildung 5.16 zu sehen. Um eine direkte Ver-
gleichbarkeit der CCMaps zu gewéhrleisten, wurde die Farbskala bei allen Darstellungen auf
eine maximale Einsatzfeldstéirke von 600 l\an normiert. In der CCMap der Probe Nb3Sn-Nb-U
lassen sich viele Orte mit hohen Einsatzfeldstdrken im Bereich von 300 % erkennen. Aller-
dings existieren dazwischen einige einzelne Messpunkte mit Einsatzfeldstdrken von unter
200 % Diese stark variierende Feldstidrkenverteilung deutet auf eine ungleichméfiige Ober-
flichenbeschaffenheit hin, was mit den in den SEM- und OP-Messungen beobachteten gro-
beren Strukturen konsistent ist. Im Vergleich dazu zeigen die Proben Nb3Sn-Nb-KW und
Nb3Sn-Nb-KWHF insgesamt niedrigere Einsatzfeldstarken um 200 % Wiéhrend die CCMap
von Probe Nb3Sn-Nb-KW ebenfalls einzelne Bereiche mit geringeren Feldstdrken aufweist,
erscheint die Verteilung bei Probe Nb3Sn-Nb-KWHF homogener, wobei hier die Oberflache
einen grofleren Bereich mit sehr kleinen Werten von E,, aufweist. Diese gleichméfligere Ein-
satzfeldstiarkenverteilung deckt sich mit den Ergebnissen der SEM- und OP-Messungen, die
eine Verringerung der Oberflichenrauheit und eine Reduktion grober Strukturen nach der
Behandlung mit Konigswasser und Flusssidure zeigen. Die lokal auftretenden niedrigen Ein-
satzfeldstarken konnten von Defekten stammen, die, wie in den SEM-Aufnahmen sichtbar,
iiber die gesamte Oberfliche verteilt sind. Beispielhafte I-E-Kurven sind im Anhang A in den
Abbildungen A.42; A.43 und A.44 zu finden.
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Abbildung 5.16: CCMaps der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und
Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts). Zur besseren Vergleichbarkeit der CCMaps wurde die Farbskala fiir
alle Abbildungen einheitlich auf eine maximale Einsatzfeldstarke von 600% festgelegt.

Die in den CCMaps enthaltenden Einsatzfeldstdrken werden als Néchstes in Abbildung
5.17 in Histogrammen dargestellt und mit einer Skew-Normal-Verteilung gefittet. Die Fit-
ergebnisse sind in Tabelle A.20 im Anhang A zu finden. Um Messartefakte oder den Be-
reich niedriger Einsatzfeldstirke bei Probe Nb3Sn-Nb-KWHF herauszufiltern, werden die
Schwellwerte Eg fiir die Proben Nb3Sn-Nb-U und Nb3Sn-Nb-KW auf 25 % und fiir Probe
Nb3Sn-Nb-KWHF auf 80 2V gesetzt.
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Abbildung 5.17: Histogramme der Einsatzfeldstirkenverteilung der Proben Nb3Sn-Nb-U (links),
NbsSn-Nb-KW (rechts) und NbsSn-Nb-KWHF (unten). Der Schwellwert Es wurde fiir
Nb3Sn-Nb-U und Nb3Sn-Nb-KW auf 25 Y und fiir Nb3Sn-Nb-KWHF auf 80 Y. festgelegt.
Die Histogramme wurden mit einer Skew-Normal-Verteilung gefittet.

Aus den Histogrammen kénnen nun der Erwartungswert und die Standardabweichung der
Einsatzfeldstdrken berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.19 dargestellt. Bei der
Betrachtung von (E,,) fallt auf, dass dieser fiir Probe Nb3Sn-Nb-U deutlich hoher liegt als
fiir die beiden anderen Proben. Dies steht zunéchst im Widerspruch zur Erwartung, dass ei-
ne Reduzierung der Oberflichenrauheit und die Entfernung grober Strukturen zu geringeren
Feldiiberh6hungen und somit zu héheren Einsatzfeldstérken fithren sollte. Eine mogliche Er-
klarung fiir diesen Unterschied kénnte die Feldiiberhohung an Oberflichenstrukturen liefern.
Zwar ist die Oberflache von Probe Nb3Sn-Nb-U deutlich rauer als die behandelten Proben,
aber ein hoher R,-Wert bedeutet nicht unbedingt eine grofie Feldiiberhhung. Der geometri-
sche Feldiiberh6hungsfaktor S ergibt sich aus dem Verhéltnis der Hohe zum Spitzenradius
einer Struktur. Die Strukturen auf der Oberfliche von Probe Nb3Sn-INb-U besitzen, wie
in der SEM-Aufnahme in Abbildung 5.10 zu sehen ist, einen groflien Radius im Verhéltnis
zur Hohe, was zu einem geringen geometrischen Feldiiberhchungsfaktor fithrt. Die Proben
Nb3Sn-Nb-KW und Nbs3Sn-Nb-KWHF hingegen weisen eine scheinbar glattere Oberflache
auf. Durch das Atzen kénnten jedoch auf mikroskopischer Skala kleinere, spitzere Struktu-
ren entstanden sein, die trotz der insgesamt geringeren Rauheit zu hoheren geometrischen
Feldiiberhohungsfaktoren fithren. Eine weitere mogliche Erklarung liegt in der Nachbehand-
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lung der Oberfliche. Die Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb- KWHF wurden nach dem
Atzen mit Konigswasser beziehungsweise Konigswasser und Flusssidure lediglich im Ultra-
schallbad mit Ethanol gereinigt. Daher kénnten noch Riickstinde der Atzldsungen auf der
Oberflache vorhanden sein. Bei Niob-Cavities wurde bereits gezeigt, dass nach chemischer
Oberflachenbearbeitung, wie zum Beispiel Elektropolitur oder BCP, Saureriickstdnde ver-
bleiben kénnen. Diese kénnen insbesondere Wasserstoffverbindungen mit Niob bilden, was
sowohl zu einer Reduktion des Giitefaktors bei niedrigen Feldstiarken als auch zu einer Ver-
ringerung der Einsatzfeldstarke fithrt [5, 138, 139]. Ein anschlieBendes Ausheizen kann diese
Niob-Wasserstoff-Verbindungen aufbrechen und die Riickstdnde wirksam entfernen. Es kann
also sein, dass die chemischen Verunreinigungen der Oberfliche einen gréfleren Einfluss auf die
Einsatzfeldstarke haben als die Rauheit der Oberflaiche. Zwischen den Proben Nb3Sn-Nb-KW
und Nb3Sn-Nb-KWHF ist praktisch kein Unterschied zwischen den Werten von (E,,) zu er-
kennen. Die berechnete Standardabweichung s,, beschreibt, wie homogen die Oberfliche in
Bezug auf die Einsatzfeldstérke ist. So besitzt Probe Nb3Sn-Nb-U im Vergleich zu den an-
deren Proben einen deutlich grofleren Wert fiir s,,, was darauf hinweist, dass die groben
Strukturen zu lokalen Feldiiberhohungen fithren und somit die Einsatzfeldstédrke lokal redu-
zieren. Wie zuvor bereits beschrieben, zeigt sich auch in s,, der Probe Nb3Sn-Nb-KWHF
eine homogenere Einsatzfeldstirkeverteilung. Eine Einteilung der Messpunkte in die jeweili-
gen Kategorien zeigt keine Auffalligkeiten, weshalb diese hier nicht weiter betrachtet werden.
Die entsprechenden Plots kénnen aber in Abbildung A.48 im Anhang A gefunden werden.

Tabelle 5.19: Erwartungswerte (E,,) und Standardabweichung s,,, der Einsatzfeldstirke der Nb3Sn-Nb-
Proben.

Probe ‘ (Eon) [% ] ‘ Son [% ]
Nb3Sn-Nb-U 269.5 + 13.9 | 94.7 + 14.0
Nb3Sn-Nb-KW 1729 £ 174 | 614 £ 3.0

Nb3Sn-Nb-KWHF | 172.3 £ 2.7 | 379 £ 0.6

Um die Hypothese zu priifen, dass durch das Atzen Saureriickstande auf der Oberfliche ver-
bleiben, wire es notwendig, die Proben auszuheizen und anschlieflend erneut im FESM zu ver-
messen. Die Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb-KWHF bestehen jedoch aus nur 0.5 mm
starkem Blech und lassen sich beim Entfernen vom Probenhalter leicht verbiegen. Da fiir das
Ausheizen eine andere Befestigung notig ist, miissen die Proben vom urspriinglichen Halter
abgelost werden. Dieser Schritt fithrt zu weiteren Verformungen, die sich auch nach mecha-
nischem Begradigen nicht vollstdndig beheben lassen. Auf Mikrometerskala zeigen sich wei-
terhin Wellenstrukturen, wie sie im langreichweitigen Mikroskop des FESM deutlich sichtbar
sind. Dadurch wird eine préazise Justierung der Probe im FESM unmoglich, und flaichige Mes-
sungen konnen nicht durchgefiithrt werden. Da bei den bisherigen Probensystemen (NbTiN
und NbsSn) gezeigt wurde, dass die Standardabweichung der Skew-Normal-Verteilung grof3
ist, liefern vereinzelte Punktmessungen keine ausreichende Statistik, um eine Aussage iiber
eine moégliche Verbesserung der mittleren Einsatzfeldstirke zu treffen. Unabhéngig davon,
ob ein Ausheizen der Proben moglich ist, stellt sich grundséatzlich die Frage, inwieweit die
FESM-Messung selbst die Probenoberfldche verdndert und ob wiederholte Messungen {iber
denselben Bereich die Einsatzfeldstdrke merklich beeinflussen kénnen. Daher wird im Folgen-
den untersucht, wie stark Feldemission die Oberflichenmorphologie von Nb3Sn modifiziert.
Hierfiir werden alle drei Nb3Sn-Nb-Proben unter dem SEM betrachtet. Abbildung 5.18 zeigt
beispielhaft die SEM-Aufnahme der Probe Nb3Sn-Nb-K W wobei das Bild der Oberflichen-
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verdnderung bei den anderen Proben analog ist. Diese sind im Anhang A in den Abbildungen
A.45 und A.46 zu finden.

10kV WD19mm  SS58 x950 20pm WD19mm  SS58 x950 20um  —

Abbildung 5.18: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von NbsSn-Nb-KW im SE- (links) und BSE-Modus
(rechts).

Die SEM-Aufnahmen zeigen, dass sich die Oberflichenverdnderungen auf einem deutlich klei-
neren Maflstab abspielen, als es der Spitzendurchmesser vorgibt. Es ist erkennbar, dass nur
Bereiche mit einem Durchmesser von 20 pm oder weniger betroffen sind. In der SE-Aufnahme
erscheint die verdnderte Oberfliche deutlich dunkler als die unbehandelte Umgebung. Dies
weist auf eine Glattung der Oberfliche hin, da die scharfkantigen Strukturen der unbehan-
delten Bereiche ein stérkeres SE-Signal erzeugen und somit ein héherer Kontrast entsteht.
Zuséatzlich sind in der geglitteten Fléche feine Risse sichtbar. Die BSE-Aufnahme liefert
ein klareres Bild der Oberflaichenverdnderung. Hier ist deutlich zu erkennen, dass sich die
Oberflache lokal geglattet hat, ohne dass sich der Kontrast aufgrund einer Verdnderung der
Schichtzusammensetzung verédndert hétte. In den geglétteten Bereichen treten ebenfalls deut-
liche Risse auf. Die EDX-Messungen in Abbildung A.47 im Anhang A zeigen, dass diese Risse
oberflichennah sind. Die Zinnkonzentration bleibt unverdndert und unterscheidet sich nicht
von der umliegenden Schicht. Somit kann ausgeschlossen werden, dass der beobachtete Kon-
trast auf eine Verdnderung der Schichtzusammensetzung zuriickzufiihren ist.

Eine Glattung der Oberfliche fithrt zu einer Verringerung der lokalen Feldiiberh6hung, was
bei einer erneuten Messung iiber dieselbe Fliche zu einer scheinbar héheren Einsatzfeldstér-
ke fithren kénnte. Da sich die Oberflichenmodifikationen jedoch im Vergleich zum Spitzen-
durchmesser in einer vernachléssigharen Gréflenordnung bewegen, ist dieser Effekt gering.
Der Spitzendurchmesser betréagt etwa 280 pm, sodass die umliegende, unveranderte Oberfla-
che den dominierenden Beitrag zur Feldiiberhéhung liefert. Somit ist zu erwarten, dass die
lokale Glittung kaum Einfluss auf das Messergebnis hat. Ein teilweises Uberlappen bereits
vermessener Flachen wird daher als unproblematisch angesehen.
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Ergebnisse der Feldemissionsmessungen der Nb3Sn-Cu-Proben

Die CCMaps der Proben Nb3Sn-Cu sind in Abbildung 5.20 zu sehen. Fir eine direkte Ver-
gleichbarkeit werden die CCMaps auf eine maximale Einsatzfeldstdrke von 600% normiert.
Die CCMap der Probe Nb3Sn-Cu-10 zeigt eine stark ausgeprigte Inhomogenitit der Ein-
satzfeldstarken. Neben Bereichen mit hohen FE,,-Werten bis zu 600 % treten Regionen mit
deutlich niedrigeren Werten um 100% auf. Diese groflen Unterschiede lassen sich nicht
durch die inhomogene Zusammensetzung der NbsSn-Schicht erkldren, da die Doménengro-
en mit unterschiedlicher Sn-Konzentration deutlich kleiner sind als sowohl die Schrittweite
des Scans als auch der Durchmesser der Kegelstumpfspitze (vgl. Kapitel 5.4). Vielmehr deu-
ten die Beobachtungen darauf hin, dass die Welligkeit des Wafer-Substats eine dominante
Rolle spielt. Das Langreichweitenmikroskop des FESM zeigt, dass sich der Abstand zwischen
Spitze und Probe bei lateralen Bewegungen in X- und Y-Richtung kontinuierlich veréndert,
wie in Abbildung 5.19 dargestellt ist. Wahrend der Bewegung der Spitze iiber eine Strecke
von 8.7mm in Y-Richtung wurde die Anderung des Abstands kontinuierlich beobachtet. Zur
Veranschaulichung sind in der Abbildung drei repréisentative Positionen dargestellt, an denen
der Proben-Spitzen-Abstand bestimmt wurde. Der anfingliche Abstand betrigt etwa 26 pm
(Abbildung 5.19 links), reduziert sich nach 3.7 mm auf ungefahr 15 pm (Abbildung 5.19 mitte)
und nimmt anschlieBend wieder auf etwa 20 pm zu (Abbildung 5.19 rechts). Der beobachte-
te nicht-monotone Verlauf des Abstands ist nicht mit einer systematischen Fehljustage der
Probe vereinbar, da in diesem Fall eine kontinuierliche Zu- oder Abnahme des Abstands zu
erwarten wére. Stattdessen deutet das Verhalten auf eine Welligkeit der Probenoberfliche
hin, die zu lokalen Variationen des Abstands fithrt. Eine mogliche Ursache fiir die beobach-
tete Welligkeit ist der Herstellungsprozess der Probe iiber die Bronzeroute, da Kupfer bei
Temperaturen von etwa 700 °C eine hohe homologe Temperatur erreicht, wodurch thermisch
aktivierte Prozesse wie Diffusion und Kriechen einsetzen, die plastische Forménderungen der
Oberflache begiinstigen kénnen [170, 171]. Fiir die FESM-Messung der Probe NbsSn-Cu-10
wurde ein Bereich gewéhlt, bei dem diese Abstandsénderung nur minimal ist.

Abbildung 5.19: Anderung des Proben-Spitzen-Abstands wihrend einer Bewegung iiber 8.7 mm in Y-
Richtung. Es ist gut zu erkennen, wie der anfingliche Abstand von ca. 26 um (links) sich auf ca
15um reduziert (mitte) und anschlieBend wieder groBer wird (rechts).

Lokale Vertiefungen fithren somit zu héheren und lokale Erhebungen zu niedrigeren FE,,-
Werten. Die CCMap der Probe Nb3.Sn-Cu-10m weist eine deutlich homogenere Verteilung
der Einsatzfeldstarken auf. Der maximale F,,-Wert betrigt jedoch mit etwa 420 % spiirbar
weniger als bei Probe Nb3Sn-Cu-10. Gleichzeitig treten vermehrt einzelne Pixel mit Ein-
satzfeldstirken unterhalb von 100 % auf. Dies lasst sich durch die Oberflichenmorphologie
erkldaren. Wie in Kapitel 5.4 anhand der SEM-Aufnahmen gezeigt wird, existieren Doménen
mit ausgepragten spitzen Strukturen, die zu grofleren Feldiiberhohungsfaktoren S fiihren.
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Lokal vergréflerte Feldiiberh6hungen reduzieren entsprechend den FE,,-Wert. Die absolute
Grofle der Doménen ist dabei unerheblich, da die Strukturen mit dem hochsten 8 die nied-
rigste Einsatzfeldstédrke haben und damit den flieBenden Strom dominieren. Die CCMap der
Probe Nb3Sn-Cu-30m zeigt im Vergleich zu Probe Nb3Sn-Cu-10m eine leicht inhomogenere
Verteilung der Einsatzfeldstérken. Die Werte liegen iiberwiegend im Bereich von 200-300 %
und werden von vereinzelten niedrigen FE,,-Punkten durchsetzt. Die Ursache hierfiir wird
ebenfalls durch die SEM-Aufnahmen gestiitzt. Die NbgSn-Schicht erscheint zwar insgesamt
homogen, weist jedoch zahlreiche Defekte auf. An den Rédndern dieser Defekte treten lokal
erhohte Feldiiberhohungen auf, wodurch die Einsatzfeldstéarke reduziert wird. Diese lokalen
Feldemissionszentren spiegeln sich direkt in der CCMap wider. Beispielhafte I-E-Kurven sind
im Anhang A in den Abbildungen A.49, A.50 und A.51 zu finden.
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Abbildung 5.20: CCMaps der Proben NbsSn-Cu 10 (links), Nb3Sn-Cu 10m (mitte) und NbsSn-Cu
30m (rechts). Zur besseren Vergleichbarkeit der CCMaps wurde die Farbskala fiir alle Abbildungen
einheitlich auf eine maximale Einsatzfeldstirke von 600% festgelegt.

Die in den CCMaps enthaltenen Einsatzfeldstirken werden anschlieend in Abbildung 5.21 in
Form von Histogrammen dargestellt und jeweils mit einer Skew-Normal-Verteilung gefittet.
Die entsprechenden Fitergebnisse finden sich in Tabelle A.21 im Anhang A. Um Messartefakte
herauszufiltern, wurde der Schwellwert Eg fur alle Proben einheitlich auf 25 % festgelegt.
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Abbildung 5.21: Histogramme der Einsatzfeldstirkenverteilung der Proben Nb3Sn-Cu-10 (links),
Nb3Sn-Cu-10m (rechts) und Nb3Sn-Cu-30m (unten). Der Schwellwert Es wurde 25™Y. fest-
gelegt. Die Histogramme wurden mit einer Skew-Normal-Verteilung gefittet.

Aus den Histogrammen koénnen nun die Erwartungswerte und die Standardabweichung der
Einsatzfeldstdrken berechnet werden. Die Ergebnisse zu den Proben Nb3Sn-Cu sind in Ta-
belle 5.20 zusammengefasst. Bei der Betrachtung von (E,,) fllt auf, dass dieser fiir die Probe
Nb3Sn-Cu-10 deutlich hoher liegt als fiir die beiden anderen Proben. Dariiber hinaus zeigt
die Probe Nb3Sn-C'u-10 eine Verteilung mit einem ausgeprigten Ausldufer zu héheren Feld-
stiarken, wiahrend die Probe Nb3S5n-Cu-10m eine eher symmetrische Verteilung aufweist. Die
Probe Nb3Sn-Cu-30m hingegen besitzt einen Auslédufer auf der niederfeldseitigen Flanke. Ins-
gesamt weisen die beiden letztgenannten Proben eine stérker begrenzte Verteilung hinsichtlich
der maximalen Feldstédrke auf. Diese deutlichen Unterschiede in den Einsatzfeldstirken las-
sen sich anhand der SEM-Aufnahmen, welche in Kapitel 5.4 gezeigt sind, erklaren. Die Probe
Nb3Sn-Cu-10 weist eine sehr pordse, stark vernetzte Oberflichenmorphologie mit rundlichen,
flockenartigen Doménen auf. Diese Strukturen weisen potenziell einen gréfferen Kriimmungs-
radius auf, was zu einem geringen Wert fiir § fithrt und somit nur eine geringe Feldiiberho-
hung an diesen Strukturen stattfinden kann. In Kombination mit der Welligkeit der Probe
und eventuellen scharfen Kanten, die sich an Defekten befinden kénnen, ldsst sich zum einen
der hohe Erwartungswert von (304.6 + 10.7) % als auch die grofle Standardabweichung von
(101.9 £ 9.7) MY erkliren. Wie zu erwarten fithren bei Probe Nb3Sn-Cu-10m die Regionen
der Oberfliche mit den spitzeren Strukturen dazu, dass hier eine stérkere Feldiiberhohung
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statt findet und somit (E,,) im Vergleich zu den beiden anderen Proben deutlich reduziert
ist. Auch die auftauchenden Defekte auf der Oberfliche von Probe Nb3Sn-Cu-30m sorgen fir
eine stérkere Feldiiberhohung. Allerdings ist hier der Erwartungswert der Einsatzfeldstéirke
um ungefiahr 20 % hoher als bei Nb3Sn-Cu-10m. Obwohl Probe Nb3Sn-Cu-30m zahlreiche
Defekte aufweist, liegt der Erwartungswert von F,,, hoher als bei Probe Nb3.S5n-Cu-10m. Dies
deutet darauf hin, dass die Defektdichte geringer ist oder die Defektkanten einen grofieren
Kriimmungsradius und damit niedrigere lokale Werte von § aufweisen.

Tabelle 5.20: Erwartungswerte (E,,,) und Standardabweichung s, der Einsatzfeldstirke der Nb3Sn-Cu-
Proben.

Probe ‘ (Eon) [% ] ‘ Son [% ]
Nb3Sn-Cu-10 304.6 + 10.6 | 101.9 £ 9.7
Nb3Sn-Cu-10m | 205.6 & 27.1 | 64.32 £+ 25.6

Nb3Sn-Cu-30m | 244.3 £ 22.7 | 89.1 £ 22.9

Ein hoherer Wert von (E,,) bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Probe fur die Cavity-
Anwendung besser geeignet ist. Zwar zeigt Probe Nb3Sn-Cu-10 den héchsten Erwartungs-
wert, gleichzeitig weist die Probe jedoch die inhomogenste NbsSn-Verteilung und eine stark
pordse Schichtstruktur auf. Dies kann sich negativ auf andere kritische Parameter auswirken.
So variiert die lokale Zusammensetzung auf der Oberfliche stark, was die Vorteile der ho-
heren kritischen Temperatur von NbsSn teilweise authebt. Aulerdem kann die Vermischung
von NbsSn und Niob zu erhéhtem Oberflichenwiderstand R fiithren.

Die Messungen fithren zu sichtbaren Verdnderungen der Oberflichenmorphologie. In Abbil-
dung 5.22 wird beispielhaft eine solche Verédnderung der Probe Nb3Sn-Cu-10m gezeigt. Fiir
die Proben Nb3Sn-Cu-10 und Nb3Sn-Cu-30m sind diese Verdanderungen analog und die ent-
sprechenden Abbildungen finden sich im Anhang A in den Abbildungen A.52 und A.53. Durch
die Feldemission kommt es lokal zu Aufschmelzungen, die die Oberfliche glidtten. An einzel-
nen Messpunkten treten hdufig mehrere dieser kreisrunden, aufgeschmolzenen Bereiche auf.
Sobald unterhalb der Kegelstumpfspitze eine Region aufschmilzt, reduziert sich dort der Wert
fir 8. Gleichzeitig kann sich in der Fléche eine neue Mikrospitze mit einem hoéheren S aus-
bilden, wodurch der Strom erneut an dieser Stelle fliefit und weitere lokale Aufschmelzungen
verursacht. Dieser Vorgang kann wahrend eines Messzyklus mehrfach hintereinander auftre-
ten. Die BSE-Aufnahme, in Abbildung 5.22, zeigt, dass die Sn-Konzentration innerhalb der
aufgeschmolzenen Bereiche nahezu unverdndert bleibt. Gleichzeitig treten in diesen Regionen
Risse auf. Die hohen Temperaturen wiahrend des Schmelzprozesses und das anschliefende
schnelle Abkiihlen auf Mikrosekundenskalen fithren zu erheblichen thermischen Spannungen,
die Rissbildung begiinstigen konnen. Im Kontext der Feldemission entstehen diese Temperatu-
ren lokal durch hohe Stromdichten an den Emissionsstellen. Der Elektronenstrom kann dabei
kurzzeitig stark ansteigen und sich in Form von Mikroentladungen entladen, wodurch es zu
einem lokalen Aufschmelzen der Oberfliche kommt. Die in den SEM-Aufnahmen beobachte-
ten, stark lokalisierten aufgeschmolzenen Bereiche lassen sich auf genau diesen Mechanismus
zuriickfithren. Ein vergleichbarer thermisch getriebener Prozess wurde bereits beim Laserpo-
lieren von Niobproben beobachtet [172], wobei die zugrunde liegenden Effekte auch auf lokal
begrenzte elektrische Entladungen iibertragbar sind.
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SElI  10kV x370 S50pm  e— BEC 10kV x370 50pm

Abbildung 5.22: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von Nb3Sn-Cu-10m im SE- (links) und BSE-Modus
(rechts).

Die Haufigkeit des Auftretens solcher aufgeschmolzener Bereiche ist unabhéngig von der Pro-
be. So zeigt sich fiir alle drei Proben ein &hnliches Bild der Beschddigungen, wie es im An-
hang A in Abbildung A.54 zu sehen ist. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede im
Emissionsverhalten, was die Einteilung in die verschiedenen Kategorien in Abbildung 5.23
verdeutlicht. Hier ist eindeutig zu sehen, dass fiir die Probe Nb35n-C'u-10 Ereignisse der Ka-
tegorie 2 deutlich hiufiger auftreten als fiir die anderen beiden Proben. Dagegen zeigt Probe
Nb3Sn-Cu-10m deutlich 6fters Ereignisse der Kategorie 3 und fiir Probe Nb3Sn-Cu-30m ist
keine eindeutige Haufigkeit einer bestimmten Kategorie zu erkennen. Kategorie 1 entspricht
einem idealen Fowler-Nordheim-Verlauf, wihrend die Kategorien 2 und 3 durch eine Verrin-
gerung bzw. Erhohung des Feldiiberh6hungsfaktors 8 infolge von Oberflichenmodifikationen
charakterisiert sind. Kategorie 4 beschreibt Messungen mit Aktivierungsverhalten.

Kategorie
Kategorie
Kategorie

Abbildung 5.23: Einteilung der Messpunkte in die jeweiligen Kategorien der Proben Nb3Sn-Cu-10 (links),
Nb3Sn-Cu-10m (mitte) und Nb3Sn-Cu-30m (rechts).Hier sind einige Messpunkte entsprechend
ihrer Kategorie markiert: blau fiir 51 = (o, griin fir fiir % < 1, orange fiir fiir % > 1 und rot fiir
Aktivierung.

Eine detaillierte Betrachtung der aufgeschmolzenen Bereiche der Probe Nb3Sn-Cu-10 zeigt,
wie in Abbildung 5.24 dargestellt, keine Rissbildung. Dieses Verhalten kann auf die pordse
Morphologie der Ausgangsschicht zuriickgefiihrt werden. Mehrere Studien zeigen, dass po-
rose Materialien in der Lage sind, thermische Spannungen effektiver abzubauen, da lokale
Temperaturgradienten durch die erhohte strukturelle Nachgiebigkeit besser kompensiert wer-
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den konnen [173, 174]. Dadurch wird die Ausbildung thermisch induzierter Risse, wie sie bei
dichteren und kompakteren Schichten auftreten, deutlich reduziert. Risse stellen wiederum
scharfe geometrische Diskontinuitédten dar, die zu einer erhdhten lokalen Feldiiberh6hung fiih-
ren und somit das FN-Verhalten in Richtung gréflerer S-Werte verschieben. Fiir die pordse
Probe Nb3Sn-Cu-10 bedeutet die effektive Unterdriickung von Rissbildung, dass die lokalen
Aufschmelzprozesse iiberwiegend zu einer Glattung der Oberfliche fiihren. Dies duflert sich
in der Haufung von Messpunkten der Kategorie 2, die eine Reduktion von 8 anzeigen. Bei
den Proben Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m hingegen begiinstigt die dichtere Ausgangs-
struktur die Ausbildung von Rissen wéhrend der thermischen Belastung. Diese Risse kénnen
trotz einer makroskopisch glatteren Oberfliche zu einer lokalen Erhéhung der Feldiiberho-
hung fithren. Entsprechend werden Messpunkte dort hdufiger der Kategorie 3 zugeordnet.

BEC 10kV WD17mm  SS41 x1,300 10pm  —

Abbildung 5.24: SEM-Aufnahmen der aufgeschmolzenen Oberfliche von Nb3Sn-Cu-10 im SE- (links)
und BSE-Modus (rechts) bei einer 1300-fachen VergréBerung (ca. 100 ym-70 ym).

5.6 Diskussion der Ergebnisse der Nb3Sn-Proben

Die durchgefithrten Untersuchungen zeigen, dass alle betrachteten NbsSn-Proben eine gut
ausgebildete A15-Phase aufweisen und somit grundsétzlich fir supraleitende Anwendungen
geeignet sind. Unterschiede zwischen den Proben ergeben sich jedoch insbesondere in der
Oberflachenmorphologie, der Homogenitéit der Schichten sowie in den Feldemissionseigen-
schaften, die fiir den Einsatz in Beschleunigerstrukturen von entscheidender Bedeutung sind.
Fiir supraleitende Cavities ist dabei insbesondere der Giitefaktor Qg eine zentrale Kenngro-
Be, da er direkt mit den dissipativen Verlusten iiber den Oberflichenwiderstand R verkniipft
ist. Eine Erhohung lokaler Verluste fiihrt somit unmittelbar zu einer Reduktion von g und
damit zu einer Verschlechterung der Leistungsfahigkeit der Kavitat.

Fiir die Proben mit Nb-Substrat zeigt sich, dass die Oberflichenbehandlung mit Konigswas-
ser beziehungsweise Konigswasser und Flusssdure keinen messbaren Einfluss auf die Kristall-
struktur oder die mittlere Gitterkonstante der NbsSn-Phase hat. Die strukturelle Qualitat der
Schichten ist somit fiir alle drei Proben vergleichbar. Deutliche Unterschiede treten jedoch
in der Oberflichenmorphologie und den Feldemissionseigenschaften auf. Die unbehandelte
Probe Nb3Sn-Nb-U weist eine hohe makroskopische Rauheit sowie ausgepréigte grobe Struk-
turen auf, die zu einer stark inhomogenen Verteilung der Einsatzfeldstédrken fithren. Trotz
des hohen mittleren Einsatzfeldes ist diese Probe aufgrund der grofien Standardabweichung
und der lokal stark variierenden Feldiiberhohungen fiir eine Beschleunigeranwendung unge-
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eignet, da solche Inhomogenitidten zu instabilem Emissionsverhalten und frithzeitigem Auf-
treten von Feldemission fithren kénnen. Dariiber hinaus fiihrt die erhohte Oberflichenrauheit
zu einer VergroBerung des effektiven Oberflichenwiderstands R, wodurch die dissipativen
RF-Verluste steigen und der Gitefaktor Qg reduziert wird [175, 176]. Lokale Feldiiberho-
hungen begiinstigen zudem eine verstiarkte Erwdrmung der Oberfliche, was im Extremfall zu
einem lokalen Ubergang in den normalleitenden Zustand fiihren kann und somit die maximal
erreichbaren Beschleunigungsfelder begrenzt.

Die chemisch behandelten Proben Nb3Sn-Nb-KW und Nb3Sn-Nb- KWHF zeigen eine deut-
lich homogenere Oberfliche und entsprechend geringere Streuungen der Einsatzfeldstérken.
Dies ist ein klarer Vorteil im Hinblick auf eine reproduzierbare und stabile Emission. Al-
lerdings liegen die mittleren Einsatzfeldstirken beider Proben signifikant unter denen der
unbehandelten Probe. Dies deutet darauf hin, dass neben der Oberflichenrauheit weitere Ef-
fekte, wie beispielsweise die Ausbildung mikroskopischer, spitzer Strukturen oder chemische
Riickstiande aus dem Atzprozess, die Feldemission dominieren. Fiir die Bewertung hinsichtlich
einer Beschleunigeranwendung ist jedoch zu beriicksichtigen, dass eine hohe Einsatzfeldstéar-
ke allein kein hinreichendes Kriterium darstellt. Die reduzierte Rauheit und die homogenere
Oberflache der behandelten Proben fiihren zu einer gleichméfligeren Feldverteilung und damit
zu geringeren lokalen Verlustleistungen. Dies wirkt sich positiv auf den Oberflachenwider-
stand R aus und begiinstigt somit héhere Gutefaktoren @)y im Vergleich zur unbehandelten
Probe. Zwischen den beiden behandelten Proben zeigt sich, dass Nb3Sn-Nb-KWHF' die ho-
mogenste Verteilung der Einsatzfeldstdrken besitzt, jedoch gleichzeitig keine Verbesserung
der mittleren Einsatzfeldstérke gegeniiber Nb3Sn-Nb-KW erreicht. Zudem fithrt die zusétz-
liche Behandlung mit Flusssdure zu einer erh6hten Rauheit entlang der Schleifriefen, was auf
eine partielle Reaktivierung von Oberflichenstrukturen hinweist. Insgesamt lésst sich somit
festhalten, dass die behandelten Nb-Proben zwar hinsichtlich der Homogenitit und der zu
erwartenden Reduktion der RF-Verluste Vorteile gegeniiber der unbehandelten Probe be-
sitzen, jedoch keine der Varianten gleichzeitig eine hohe Einsatzfeldstdrke und eine geringe
Streuung erreicht. Fiir eine Anwendung in Beschleunigerstrukturen erscheinen diese Proben
daher nur eingeschrankt geeignet, insbesondere ohne eine zusétzliche Nachbehandlung, wie
beispielsweise ein Ausheizen zur Entfernung von Riickstdnden.

Fiir die Proben mit Cu-Substrat zeigt sich ein deutlich starkerer Einfluss der Herstellungspa-
rameter auf die resultierenden Schichteigenschaften. Wahrend auch hier die A15-Phase in al-
len Proben nachgewiesen werden kann, treten erhebliche Unterschiede in der Mikrostruktur,
der Stochiometrie und der Oberflichenmorphologie auf. Die Ausgangsprobe Nb3Sn-Cu-10
weist eine stark pordse und inhomogene Schichtstruktur auf, die durch die Mikrostruktur
der Nb-Zwischenschicht bestimmt wird. Die EDX-Messungen zeigen deutliche Schwankun-
gen im lokalen Sn-Gehalt sowie insgesamt reduzierte Zinnkonzentrationen. Diese Inhomo-
genitdt fihrt zu lokal unterschiedlichen supraleitenden Eigenschaften und damit zu lokalen
Variationen des Oberflichenwiderstands, was sich negativ auf den Giitefaktor Qg auswirkt.
Insbesondere Sn-defiziente Regionen innerhalb der NbsSn-Schicht fithren zu lokal reduzier-
ten kritischen Temperaturen und koénnen die Dissipation im HF-Betrieb dominieren [177].
Gleichzeitig erhchen die portse Struktur sowie topographische Defekte und raue Oberflachen
die lokale Feldiiberh6hung und begiinstigen verlustbehaftete Prozesse sowie frithzeitige Fel-
demission [178]. Zwar zeigt die Probe den hochsten mittleren Einsatzfeldwert, jedoch ist die
Verteilung der Feldemission stark inhomogen und wird zusétzlich durch makroskopische Ef-
fekte wie die Welligkeit des Substrats beeinflusst. In Kombination mit der porésen Struktur
und den lokalen Sn-defizienten Bereichen ist diese Probe fiir eine Beschleunigeranwendung
ungeeignet.
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Durch die Optimierung der Sputterparameter bei den Proben Nb3Sn-Cu-10m und
Nb3Sn-Cu-30m kann die Mikrostruktur der Nb-Zwischenschicht und damit die Qualitét
der NbsSn-Schicht deutlich verbessert werden. Beide Proben zeigen eine dichte, geschlos-
sene Oberfliche sowie eine homogene Zinnverteilung nahe der idealen Stéchiometrie. Dies
stellt einen entscheidenden Vorteil dar, da homogene und stéchiometrisch korrekte NbgSn-
Schichten mit geringeren Oberflichenwidersténden und somit héheren Giitefaktoren Qg ver-
bunden sind. Demgegeniiber zeigen experimentelle Studien, dass glatte und homogene NbsSn-
Schichten deutlich verbesserte supraleitende Eigenschaften, insbesondere geringere Oberfli-
chenwiderstdnde und hohere Qualitétsfaktoren, aufweisen [6]. Gleichzeitig weisen beide Pro-
ben homogenere Feldemissionseigenschaften auf als die Ausgangsprobe. Dennoch zeigen sich
Unterschiede zwischen den beiden optimierten Proben. Die Probe Nb3Sn-C'u-10m weist lo-
kal vermehrt spitze Strukturen auf, die zu erhéhten Feldiiberhthungsfaktoren und damit zu
niedrigeren Einsatzfeldstirken fiihren. Die Probe Nb3Sn-Cu-30m hingegen zeigt zwar eine
hohere Defektdichte, jedoch sind diese Defekte offenbar weniger feldemissionsaktiv, was sich
in einem hoheren mittleren Einsatzfeld im Vergleich zu Nb3Sn-Cu-10m widerspiegelt. Dies
deutet darauf hin, dass nicht allein die Anzahl der Defekte entscheidend ist, sondern insbe-
sondere deren geometrische Auspriagung.

Vor diesem Hintergrund erscheint fiir die Anwendung in supraleitenden Cavities nicht eine
moglichst pordse, sondern vielmehr eine dichte, homogene und defektarme NbsSn-Schicht als
die sinnvollere Strategie. Ziel sollte es sein, die Vorteile kompakter Schichten hinsichtlich ih-
rer supraleitenden Eigenschaften mit einer méglichst geringen Dichte an feldemissionsaktiven
Defekten zu kombinieren. Vor diesem Hintergrund stellt die Probe Nb3Sn-Cu-30m den bes-
ten Kompromiss der untersuchten Systeme dar, da sie eine homogene Schicht mit geeigneter
Stochiometrie und reduzierten Verlustmechanismen mit vergleichsweise stabilen Feldemissi-
onseigenschaften vereint.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Optimierung der Nb-Zwischenschicht bei Cu-basierten
Systemen einen entscheidenden Einfluss auf die Qualitdt der Nb3Sn-Schicht und deren Eig-
nung fiir Beschleunigeranwendungen hat. Wéahrend die Nb-basierten Proben durch ihre be-
grenzte Kombination aus Homogenitdt und Einsatzfeldstérke eingeschrinkt sind und insbe-
sondere hinsichtlich des erreichbaren Giitefaktors Nachteile aufweisen, bieten die optimierten
NbsSn/Nb/Cu-Mehrschichtsysteme ein deutlich gréfieres Potenzial. Insbesondere dichte und
homogene Schichten mit kontrollierter Mikrostruktur erscheinen als vielversprechender An-
satz, um hohe Giitefaktoren und gleichzeitig hohe Beschleunigungsfelder zu realisieren und
somit die Vorteile von NbsSn fiir supraleitende Cavities vollstdndig auszunutzen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss struktureller und chemischer Oberflicheneigenschaften
auf die Feldemissionseigenschaften von NbsSn-Diinnschichten auf Niob- und Kupfersubstra-
ten sowie von NDbTiN-Dinnschichten systematisch zu untersuchen. Zur Charakterisierung
der Feldemissionseigenschaften der Proben wurden Messungen der parasitiren Feldemissi-
on durchgefithrt, die sowohl punktuell als auch flichig mithilfe des FESM erfolgten. Das
FESM ermoglicht Feldemissionsmessungen im UHV iiber Fldchen von 2.5 mm-2.5 mm und
einer lateralen Auflésung von 1pm. Bei einem Abstand von 10 pm kénnen Feldstérken von
maximal 1000 % realisiert werden. Das FESM-System befand sich zu Beginn der Arbeiten
in einem renovierungsbediirftigen Zustand und wurde im Rahmen dieser Arbeit insbesondere
durch die Entwicklung einer neuen Steuerungssoftware in Python grundlegend iiberarbei-
tet. Die Software stellt eine grafische Benutzeroberfliche (GUI) bereit, die eine automatische
Abstandsmessung zwischen Testspitze und Probe ermdglicht sowie verschiedene Messtrajek-
torien und -modi implementiert. Neben einzelnen Punktmessungen kénnen auch Linienscans
und Flachenscans tiber den vollen Verfahrweg der Linearachsen durchgefiithrt werden. Au-
Berdem koénnen neben der klassischen Strom-Spannungs-Kurve auch Konstante-Strom- und
Konstante-Spannungs-Maps sowie die Stromentwicklung in Abhéngigkeit von der Zeit ge-
messen werden. Die parallel dazu entwickelten Auswertungsskripte konnen die gespeicherten
Daten sofort verwenden und liefern gefittete Daten und fertige Plots in Form von Strom-
Spannungs-Kurven oder die Daten kénnen auch als Emissionskarten dargestellt werden. Mit
dieser modernisierten Infrastruktur konnte eine zuverldssige und reproduzierbare Charakte-
risierung der elektrischen Oberflicheneigenschaften der untersuchten Diinnschichten gewahr-
leistet werden.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden NbTiN-Diinnschichten untersucht, die unterschiedli-
chen Warmebehandlungen unterzogen wurden, um den Einfluss der Temperatur auf Kristall-
struktur, Oberflichenmorphologie und Feldemissionseigenschaften zu evaluieren. Es wurden
drei Probenserien untersucht, bestehend aus unbehandelten Schichten als Referenz sowie aus
Proben, die bei 900 °C bzw. 1000 °C nachbehandelt wurden, sodass sich temperaturabhén-
gige Verdnderungen gezielt analysieren lassen. Die Rontgendiffraktometrie zeigt, dass die
unbehandelten Schichten trotz identischer Prozessparameter eine stark schwankende Textur,
KristallitgroBen und Eigenspannungen aufweisen. Die KristallitgroBen liegen bei etwa 75 A,
wahrend Eigenspannungen von 2-3 GPa gemessen werden. Die Warmebehandlung fiihrt in
allen Féllen zu ausgepriagter Kornvergroflerung, zu einer deutlichen Bevorzugung der (111)-
Orientierung der kubischen NaCl-Struktur von NbTiN (Raumgruppe Fm3~m, Nr. 225) so-
wie zu einer signifikanten Reduktion der verbleibenden Spannung auf Werte unterhalb von
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1 GPa. Bei 1000 °C wachsen die Kristallite nahezu bis zur gesamten Schichtdicke, was auf ein
weitreichendes, thermisch getriebenes Kornwachstum mit struktureller Relaxation hinweist.
Die makroskopische Oberflaichenrauheit verringert sich nach der Warmebehandlung um etwa
20-30 %, was auf temperaturinduzierte Diffusionsprozesse und die daraus resultierende Mi-
nimierung der Oberflichenenergie zuriickgefithrt wird. Auf der nanoskopischen Skala zeigen
rasterkraftmikroskopische Aufnahmen jedoch keine systematischen Anderungen der oberfli-
chennahen Struktur. Lokal auftretende Erhebungen konnten mittels korrelierter SEM- und
EDX-Analytik als kohlenstofthaltige Kontaminationen an der Grenzfliche zwischen Substrat
und Schicht identifiziert werden. Die Feldelektronenemissionsmessungen mittels FESM zei-
gen deutliche Unterschiede im Emissionsverhalten. Die unbehandelten Proben weisen mittlere
Einsatzfeldstiarken von etwa 60 MV /m auf und zeigen eine hohe Anfilligkeit fiir delaminati-
onsbedingte Oberflachenschéden bereits bei geringen elektrischen Feldern. Bei den behandel-
ten Proben steigt die mittlere Einsatzfeldstarke auf 180-200 MV /m an. Diese Verbesserung
ist nicht allein durch die verringerte Oberflichenrauheit erkldrbar, sondern geht mafigeblich
auf den geringeren Beschidigungsgrad sowie die strukturelle Relaxation zuriick. Die deutlich
geringere Delaminationsneigung der 1000 °C-Proben ist auf die Kombination aus geringer
Restspannung und starkem Kornwachstum zuriickzufithren. Die Beobachtung einer unbehan-
delten Probe mit vergleichbaren strukturellen Eigenschaften wie die 1000 °C-Proben, jedoch
geringerer Einsatzfeldstirke, deutet darauf hin, dass die thermische Behandlung zusétzlich
zu einer Reduktion von Defekten und leichten Kontaminationen fiihrt, die die Feldemissions-
eigenschaften wesentlich beeinflussen. Dariiber hinaus bewirkt die Warmebehandlung eine
Homogenisierung der Schichtstruktur und der Materialeigenschaften, was insbesondere im
Hinblick auf die potenzielle Anwendung von NbTiN-Multilayern in Cavities von Bedeutung
ist.

Der dritte Teil dieser Arbeit beschéftigte sich mit NbgSn-Diinnschichten, die auf Nb-Substraten
sowie auf Cu-Substraten mit einer Nb-Zwischenschicht aufgebracht wurden. Bei den Nb3Sn-Nb-
Proben wurde die Oberflichenvorbehandlung des Nb-Substrats variiert (unbehandelt, Be-
handlung mit Konigswasser sowie Konigswasser mit anschliefender Flusssdure), wéahrend
bei den Nb3Sn-Cu-Proben die Sputterparameter der Nb-Zwischenschicht gezielt verandert
wurden. Analog zu den NbTiN-Diinnschichten wurden fiir beide Serien die Kristallstruk-
tur, Oberflichenmorphologie und Feldemissionseigenschaften untersucht. Die Rontgendif-
fraktometrie zeigt fiir alle Proben die Ausbildung der erwarteten A15-Struktur von NbsSn
(Raumgruppe Pm3n). Neben den Diffraktionsmaxima des NbgSn-Peaks treten nur Nb-Peaks
auf, die bei Nb3Sn-Nb vom Substrat und bei Nb3Sn-Cu von der Zwischenschicht stam-
men. Die Analysen der Intensitédtsverhéltnisse und Kristallitgrofien deuten auf eine aniso-
trope Schicht hin. Fiir Nb3Sn-Nb liegen die KristallitgroBen im Mittel bei 500-650 A, fiir
Nb3Sn-Cu bei 540-810 A. Bei Nb3Sn-Nb hat die chemische Oberflichenvorbehandlung des
Nb-Substrats, bestehend aus einer unbehandelten Probe sowie jeweils einer Probe nach Be-
handlung mit Konigswasser und Konigswasser mit anschliefender Flusssiure, keinen signifi-
kanten Einfluss auf die XRD-Ergebnisse, wihrend bei Nb3Sn-Cu die Modifikation der Nb-
Zwischenschicht die KristallitgréBen beeinflusst. Nb3Sn-Cu-10 zeigt die kleinsten Kristallite,
wohingegen Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-Cu-30m etwa gleich grofle Kristallite im Bereich
von etwa 400 Abis 1000 Abesitzen. Zudem tritt bei Nb3Sn-Cu-10m und Nbs3Sn-Cu-30m ei-
ne stirkere Abweichung der Netzebenenabstinde von den Werten einer idealen, spannungs-
freien NbsSn-Struktur auf, was die Anisotropie verdeutlicht. Die Rauheitsanalyse mittels
optischer Profilometrie war nur fiir Nb3Sn-Nb moglich, da das OP zu dem Zeitpunkt der
Messungen von NbgSn-Cu beschddigt war. Die Behandlung mit Konigswasser (KW) oder
Konigswasser + Flusssdure (KWHF) reduziert die Rauheiten deutlich, um bis zu 76 % fiir
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R, und 68 % fir R,. Die Schleifriefen bleiben erhalten, wobei bei Nb3Sn-Nb-KWHF ei-
ne deutliche Richtungsabhingigkeit der Rauheitsparameter sichtbar ist. Horizontal zu den
Riefen liegen R, um 112% und R, um 35 % hoher. Die SEM-Aufnahmen zeigen, dass die
behandelten Nb3Sn-Nb-Proben von groben Strukturen befreit werden und eine homogene-
re Oberfliche aufweisen, allerdings steigt die Defektdichte leicht an. BSE-Aufnahmen liefern
keine Unterschiede in der Sn-Verteilung, die Konzentration liegt bei etwa 27 at% auf den
untersuchten Flachen von ungefihr 1 mm-1mm. Bei den Nb3Sn-Cu-Proben zeigt sich der
Einfluss der Nb-Zwischenschicht auf die Nb3Sn-Schicht deutlich. Nb3Sn-Cu-10 besitzt ei-
ne stark porose, flockenartige Struktur mit inhomogener Sn-Verteilung zwischen 17-22 at%,
wahrend Nb3Sn-Cu-10m und Nb3Sn-C'u-30m geschlossene, homogenere Schichten mit Sn-
Konzentrationen von ca. 27 at% aufweisen. Nb3Sn-Cu-10m weist leichte Kontrastunterschie-
de in SE-Aufnahmen auf, die auf Topographievariationen hindeuten, wihrend Nb3Sn-Cu-30m
eine homogenere Oberflache mit hoher Defektdichte zeigt. Die Unterschiede in der Oberfla-
chenmorphologie spiegeln sich in den Feldemissionseigenschaften wider. Zwar besitzt

Nb3Sn-Nb-U deutlich grobere Strukturen als die beiden restlichen Nb3Sn-Nb-Proben, diese
kénnen aber deutliche grofiere Krimmungsradien aufweisen, was zu einer kleineren Feldiber-
hoéhung fithren kann. Dies fithrt dazu, dass Nb3Sn-Nb-U mit ungefdhr 270 % den hochsten
Erwartungswert der Einsatzfeldstirke der drei Proben besitzt. Aufferdem kénnen chemische
Verunreinigungen auf der Oberflache der behandelten NbsSn-Nb-Proben die Einsatzfeldstér-
ke weiter senken, was sich auch in den Erwartungswerten widerspiegelt. Beide chemisch be-
handelten Proben weisen nur einen Erwartungswert der Einsatzfeldstédrke von ca. 170 % auf.
Eine weiterfithrende Untersuchung moglicher chemischer Verunreinigungen war jedoch nicht
moglich, da bei zwei Proben diinne Nb-Substrate verwendet wurden, die sich leicht verbiegen.
Dadurch wird die Reproduzierbarkeit der Messgeometrie beeintrachtigt, sodass ein erneutes
Messen, insbesondere im Sinne von Ausheizen und anschliefender Feldemissionsanalyse, kei-
ne belastbaren Ergebnisse liefert. Nb3Sn-Cu-10 erreicht innerhalb der NbsSn-Cu-Proben die
hochsten Einsatzfeldstdrken, mit rund 300 %, was auf die pordse Oberfliche und die groflen
Kriimmungsradien der flockenartigen Strukturen zuriickzufiihren ist, die die Feldiiberhhung
reduzieren. Nb3S5n-Cu-10m zeigt aufgrund der dichteren und raueren Bereiche stérkere Feld-
iiberh6hung und einen niedrigeren Erwartungswert von ca. 200 % Nb3Sn-Cu-30m weist im
Vergleich zu Nb35n-Cu-10m trotz hoher Defektdichte einen etwas hoheren Erwartungswert
von 250 % auf, was auf grofiere Kriitmmungsradien der Defekte zuriickgefithrt werden kann.

Fiir zukiinftige Untersuchungen ist ein Upgrade des FESMs geplant, bei dem eine neue XYZ-
Stage auf Basis von Linearaktuatoren zum Einsatz kommt. Diese wird eine deutlich héhere
Auflésung von 40 nm ermoglichen und dank zweier Goniometertische eine verbesserte Pro-
bennivellierung erlauben. Die erhchte Prazision erlaubt eine genauere Bestimmung der Ein-
satzfeldstarken sowie Messungen auf kleineren Flichen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden
dazu beitragen, das Verstdndnis der Feldemission auf mikroskopischer Skala zu vertiefen und
die Entwicklung leistungsfahigerer Cavities weiter zu unterstiitzen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass fiir die Optimierung der Feldemissionseigenschaften
sowie der Eignung fiir SRF-Cavity-Anwendungen nicht allein hohe lokale Einsatzfeldstérken
entscheidend sind, sondern insbesondere die Homogenitét, Defektstruktur und Stochiometrie
der Schichten eine zentrale Rolle spielen. Porése und stark strukturierte Oberflichen kénnen
zwar lokal zu einer Reduktion des Feldiiberhohungsfaktors fithren, gehen jedoch haufig mit ei-
ner erhohten Inhomogenitét der Schicht sowie mit variierenden Materialeigenschaften einher.
Dies ist insbesondere fiir NbgSn-Schichten auf Cu-Substraten zu beobachten, bei denen eine
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porose Morphologie mit groflen Schwankungen der Sn-Konzentration korreliert. Fiir zukiinf-
tige Materialentwicklungen erscheint daher eine Strategie vielversprechend, die auf dichte,
homogene und zugleich defektarme Schichten abzielt. Im Falle von NbsSn sollte der Fokus
insbesondere auf der Kontrolle der Sn-Stochiometrie sowie auf der Minimierung von Defekten
und scharfkantigen Strukturen liegen, die zu lokaler Feldiiberh6hung fiithren. Die Ergebnis-
se legen nahe, dass die Eigenschaften der Nb-Zwischenschicht auf Cu-Substraten hierbei eine
entscheidende Rolle spielen, da sie maf3geblich die Morphologie und Homogenitét der dariiber-
liegenden NbsgSn-Schicht bestimmen. Fiir NbTiN-Diinnschichten zeigt sich, dass thermische
Nachbehandlungen ein effektives Mittel zur Verbesserung der Schichteigenschaften darstel-
len. Die Reduktion von Eigenspannungen, das Kornwachstum sowie die Homogenisierung der
Schicht fiihren zu einer signifikanten Verbesserung der Feldemissionseigenschaften. Zukiinf-
tige Arbeiten sollten daher die gezielte Kombination aus optimierten Abscheideparametern
und angepassten Warmebehandlungen untersuchen, um sowohl strukturelle als auch elektro-
nische Eigenschaften weiter zu verbessern.

Insgesamt deutet sich an, dass nicht die Maximierung einzelner lokaler Finsatzfeldstérken,
sondern vielmehr ein reproduzierbares und homogenes Emissionsverhalten iiber die gesam-
te Oberflache entscheidend fiir die Anwendung in supraleitenden Cavities ist. Der zentra-
le Ansatzpunkt liegt somit in der gezielten Kontrolle der Mikrostruktur auf verschiedenen
Léngenskalen, insbesondere durch die Minimierung von Defekten, die Einstellung geeigneter
Korngréfien sowie die Sicherstellung einer homogenen chemischen Zusammensetzung.
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Anhang A

Das Feldemissionsrastermikroskop

Die Testspitze und ihre Herstellung
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Abbildung A.1: Aufbau zum elektrochemischen Atzen von Wolframtestspitzen.
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Abbildung A.2: Fits der Probe Unbehandelt, fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.3: Fits der Probe Unbehandelty fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.4: Fits der Probe Unbehandelts fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Tabelle A.1: Fitparameter der (111)-Orientierung fiir die Proben Unbehandelt; bis Unbehandelts. Der
Préfix vi_ steht fiir die K,1-Komponente, v2_ steht fiir die K,o-Komponente und lin_ fiir den

linearen Anteil.

(111) ‘ Unbehandelt, ‘ Unbehandelts Unbehandelts ‘ Unbehandelty ‘ Unbehandelts
v1l__amplitude 936.1138 + 8.8494 154.9482 + 31.2781 | 681.9048 + 37.9047 | 505.9689 + 18.8614 | 1168.5534 + 13.6686
v1l_ center 35.8796 + 0.0004 35.3642 £+ 0.0076 35.3829 + 0.0031 35.4925 + 0.0024 35.4623 + 0.0016
vl_sigma 0.0851 + 0.0024 0.4829 + 0.0718 0.0000 + 34.9047 0.0292 £ 0.0966 0.1681 + 0.0154
vl _gamma 0.0895 + 0.0031 0.0000 £ 0.0897 0.5144 + 0.0371 0.4239 £ 0.0228 0.5492 + 0.0122
vl_fwhm 0.3129 + 0.0017 1.1372 4+ 0.2661 1.0288 + 0.0741 0.8538 £ 0.0122 1.2338 + 0.0063

v1l_height

2233.7248 £ 10.0149

128.0041 + 67.0282

421.9681 + 114.2301

378.1220 £ 5.3990

626.4025 £ 2.9402

v2__amplitude

468.0569 + 4.4247

77.4741 £ 15.6391

340.9524 + 18.9524

252.9845 + 9.4307

584.2767 £ 6.8343

v2_center 35.9710 £ 0.0004 35.4557 £+ 0.0076 35.4744 £ 0.0031 35.5839 £ 0.0024 35.5537 £ 0.0016
v2_sigma 0.0851 + 0.0024 0.4829 £ 0.0718 0.0000 + 34.9047 0.0292 £ 0.0966 0.1681 £ 0.0154
v2_gamma 0.0895 + 0.0031 0.0000 £ 0.0897 0.5144 + 0.0371 0.4239 £ 0.0228 0.5492 + 0.0122
v2_ fwhm 0.3129 £ 0.0017 1.1372 £+ 0.2661 1.0288 + 0.0741 0.8538 £ 0.0122 1.2338 £ 0.0063
v2_ height 1116.8624 + 5.0074 64.0021 + 33.5141 210.9840 £ 57.1150 189.0610 + 2.6995 313.2012 £ 1.4701
lin_slope -146.2625 + 4.2287 -70.8857 £ 1.1069 -67.3602 + 2.0243 -58.6823 £ 1.5017 -47.1771 & 0.5096

lin_intercept

8366.0979 £ 152.3776

5990.3087 £ 38.9628

5668.7843 + 73.1882

5479.4798 £ 53.8007

5069.6982 + 17.8793

Tabelle A.2: Fitparameter der (200)-Orientierung fiir die Proben Unbehandelt; bis Unbehandelts. Der
Prafix v1_ steht fiir die K,1-Komponente, v2_ steht fiir die K,o-Komponente und lin_ fiir den
linearen Anteil.

(200) ‘ Unbehandelty ‘ Unbehandelty Unbehandelts Unbehandelty ‘ Unbehandelts
vl amplitude | 1017.5968 + 11.5655 | 714.2711 + 18.8391 | 505.6012 4+ 31.9746 | 649.0086 + 32.0576 -
v1_ center 41.6196 + 0.0005 41.5116 £+ 0.0019 41.5151 £+ 0.0028 41.5597 £+ 0.0024 -
vl _sigma 0.0839 + 0.0031 0.2062 + 0.0180 0.1816 + 0.0342 0.1607 + 0.0283 -
vl_gamma 0.0869 + 0.0037 0.4218 + 0.0217 0.4033 + 0.0434 0.3902 + 0.0328 -
vl_fwhm 0.3064 + 0.0022 1.0754 £ 0.0082 1.0003 £+ 0.0173 0.9417 + 0.0132 -
v1_height 2484.7237 + 14.5185 456.8404 + 4.1294 344.8152 4+ 7.3973 466.2219 + 7.9118 -
v2__amplitude 508.7984 + 5.7828 357.1355 4+ 9.4195 252.8006 + 15.9873 | 324.5043 + 16.0288 -
v2_ center 41.7270 £ 0.0005 41.6191 £+ 0.0019 41.6225 + 0.0028 41.6672 £+ 0.0024 -
v2_ sigma 0.0839 + 0.0031 0.2062 + 0.0180 0.1816 + 0.0342 0.1607 + 0.0283 -
v2__gamma 0.0869 + 0.0037 0.4218 + 0.0217 0.4033 + 0.0434 0.3902 + 0.0328 -
v2_fwhm 0.3064 + 0.0022 1.0754 + 0.0082 1.0003 + 0.0173 0.9417 + 0.0132 -
v2__height 1242.3619 + 7.2593 228.4202 + 2.0647 172.4076 + 3.6986 233.1109 + 3.9559
lin_ slope -145.4694 + 5.4060 -62.8624 + 0.9014 -48.7527 £+ 1.5480 -43.7884 + 1.9024
lin_intercept | 8662.4061 + 225.1759 | 5606.6550 + 36.7194 | 4899.0164 + 65.4848 | 4819.9231 + 77.1061
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Abbildung A.7: Fits der Probe 900C fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.8: Fits der Probe 900C fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.9: Fits der Probe 900C} fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.10: Fits der Probe 1000C fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).
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Abbildung A.11: Fits der Probe 1000C; fiir die (111) (links) und (200) Orientierung (rechts).

Tabelle A.3: Fitparameter der (111)-Orientierung fiir die Proben 900C; bis 900C5, 1000C; und 1000C;.
Der Prifix v1__ steht fiir die K,1-Komponente, v2_ steht fiir die K ,2-Komponente und lin_ fiir den
linearen Anteil.

(111) 900C, | 900C5 | 900C5 | 1000Cy 1000C;,
vl_amplitude | 4231.8003 & 23.3475 | 397.6620 & 9.4083 | 325.8131 & 8.8522 | 9593.6002 & 94.6021 | 7922.6349 & 30.5837
v1_center 35.9022 £ 0.0006 35.8406 £ 0.0012 35.8410 + 0.0012 35.8194 + 0.0004 35.8434 + 0.0004
v1_sigma 0.1007 =+ 0.0020 0.2285 + 0.0073 0.2724 + 0.0073 0.0814 + 0.0024 0.0793 + 0.0014
vl_gamma 0.0881 =+ 0.0023 0.1001 = 0.0136 0.0167 & 0.0158 0.0864 & 0.0030 0.0842 & 0.0014
v1l_fwhm 0.3450 £ 0.0020 0.6530 + 0.0036 0.6594 + 0.0034 0.3002 + 0.0017 0.2927 + 0.0015

vl _height | 9384.9647 + 43.8311 | 5055073 & 3.6983 | 454.7182 & 3.5043 | 23830.7272 & 126.2174 | 20182.9513 + 77.4420
v2_amplitude | 2115.9002 & 11.6737 | 198.8310 + 4.7042 | 162.9066 & 4.4261 | 4796.8001 = 47.3011 | 3961.3175 & 15.2919
v2_center 35.9936 = 0.0006 35.9320 £ 0.0012 35.9324 £ 0.0012 35.9108 =+ 0.0004 35.9348 =+ 0.0004
v2_sigma 0.1007 =+ 0.0020 0.2285 + 0.0073 0.2724 + 0.0073 0.0814 + 0.0024 0.0793 + 0.0014

v2_gamma 0.0881 =+ 0.0023 0.1001 = 0.0136 0.0167 & 0.0158 0.0864 & 0.0030 0.0842 & 0.0014
v2_fwhm 0.3450 £ 0.0020 0.6530 £ 0.0036 0.6594 + 0.0034 0.3002 + 0.0017 0.2927 + 0.0015
v2_height | 4692.4824 & 21.9155 | 252.7537 £ 1.8492 | 227.3591 & 1.7521 | 11915.3636 & 63.1087 | 10091.4756 = 38.7210
lin_slope 48.1113 & 5.5340 -51.7477 £ 1.2605 | -69.8595 + 1.2123 | -911.4648 & 43.2707 -209.4052 + 9.6978

lin_intercept | 1287.7568 + 198.9117 | 4011.7893 + 44.9883 | 4698.4975 & 42.8393 | 35344.8990 £ 1559.0850 | 10272.2912 + 348.8943

Tabelle A.4: Fitparameter der (200)-Orientierung fiir die Proben 900C, bis 900C5, 1000C; und 1000C;.
Der Préfix v1_ steht fiir die K,1-Komponente, v2__ steht fiir die K ,2-Komponente und lin_ fiir den
linearen Anteil.

(200) 900C, 900C3 | 900C3 | 1000Cy 1000C;
vl_amplitude | 284.9896 & 4.1703 | 159.9979 & 11.6550 | 177.3671 £ 11.0118 | 309.0481 & 9.4971 | 206.6355 £ 2.6396
v1_center 41.6711 £ 0.0011 41.5820 & 0.0050 | 41.5825 & 0.0049 41.5827 & 0.0012 41.6065 £ 0.0011
v1_sigma 0.0554 & 0.0093 0.1883 =+ 0.0239 0.1242 % 0.0314 0.1016 = 0.0079 0.0917 & 0.0052
vl_gamma 0.1661 & 0.0062 0.0844 = 0.0395 0.2101 & 0.0344 0.0985 = 0.0108 0.1045 & 0.0055
v1_fwhm 0.3798 & 0.0053 0.5406 = 0.0154 0.5764 & 0.0182 0.3615 = 0.0046 0.3485 & 0.0046

v1_ height

499.1454 + 4.6696

245.0962 £ 6.5840

216.1724 £ 5.6656

645.2296 £ 7.8085

437.9495 £ 3.7658

v2__amplitude

142.4948 + 2.0851

79.9990 + 5.8275

88.6835 £ 5.5059

154.5240 + 4.7486

103.3178 £ 1.3198

v2_ center

41.7786 + 0.0011

41.6895 £ 0.0050

41.6900 £ 0.0049

41.6901 £ 0.0012

41.7140 £ 0.0011

v2_sigma

0.0554 £ 0.0093

0.1883 £ 0.0239

0.1242 £ 0.0314

0.1016 £ 0.0079

0.0917 + 0.0052

v2_gamma

0.1661 £ 0.0062

0.0844 £ 0.0395

0.2101 £ 0.0344

0.0985 £ 0.0108

0.1045 + 0.0055

v2_fwhm 0.3798 £ 0.0053 0.5406 + 0.0154 0.5764 £ 0.0182 0.3615 £ 0.0046 0.3485 + 0.0046
v2_height 249.5727 £ 2.3348 122.5481 + 3.2920 108.0862 + 2.8328 322.6148 £ 3.9043 218.9747 £ 1.8829
lin_slope -31.3103 + 1.0543 -81.3819 + 2.1926 -73.5065 + 1.7119 -133.2255 + 3.6035 -82.4439 + 0.5237

lin_intercept

4075.4847 £ 43.3380

5240.7576 + 90.1048

4893.8523 £ 70.0014

7857.9873 + 150.1611

5722.8141 + 21.8025
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Spannungsmessung nach der sin?(¥)-Methode
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Abbildung A.12: Auswahl von Fit der Probe Unbehandelts fiir die Kippwinkel 0°, 16.78 ° und 28.13°.
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Abbildung A.13: Auswahl von Fit der Probe 900C, fiir die Kippwinkel 0°, 16.78 ° und 28.13°.
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Abbildung A.14: Auswahl von Fit der Probe 1000CCs fiir die Kippwinkel 0°, 16.78 ° und 28.13 °.

Tabelle A.5: Fitparameter der Probe Unbehandelts einiger ausgewdhlter Fits der Diffraktogramme fiir
die sin?(V)-Methode.

v

0.00

16.78

28.13

v1__amplitude

5385.7429 £ 133.7322

3898.6798 £ 33.6445

3498.6114 £+ 84.2321

vl _ center

35.4647 £ 0.0019

35.4126 + 0.0017

35.0039 + 0.0023

v1_sigma

0.3825 £ 0.0133

0.0000 £ 672.6138

0.1954 £ 0.0143

vl_gamma

0.2552 £ 0.0244

0.4588 £+ 0.0051

0.2991 £ 0.0179

vl fwhm

1.2043 £+ 0.0063

0.9176 £+ 0.1581

0.8577 £ 0.0079

v1__height

3541.5571 £ 26.5596

2704.8663 £ 627.3378

2900.4260 £ 26.3494

v2__amplitude

2692.8714 £ 66.8661

1949.3399 + 16.8223

1749.3057 £ 42.1161

v2_ center

35.5561 £+ 0.0019

35.5040 £ 0.0017

35.0954 + 0.0023

v2__sigma

0.3825 £ 0.0133

0.0000 £ 672.6138

0.1954 £ 0.0143

v2__gamma

0.2552 £ 0.0244

0.4588 £ 0.0051

0.2991 £ 0.0179

v2_fwhm 1.2043 £ 0.0063 0.9176 £+ 0.1581 0.8577 £ 0.0079
v2__height 1770.7786 £ 13.2798 1352.4331 +£ 313.6689 1450.2130 £ 13.1747
lin_slope -720.8354 £ 5.1049 -119.9311 + 3.6673 -137.2336 £ 7.3980

lin__intercept

47212.5293 £ 189.8990

13575.1751 £+ 132.4327

14077.4305 £ 278.3534
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Tabelle A.6: Fitparameter der Probe 900C, einiger ausgewdhlter Fits der Diffraktogramme fiir die sin®(¥)-

Methode.
U [ \ 0.00 16.78 28.13
vl amplitude | 686.7618 + 9.9631 | 282.8852 + 11.9946 | 497.8603 + 20.9879
vl center 35.8162 + 0.0014 35.7622 + 0.0034 35.0982 + 0.0046
vl sigma 0.1995 + 0.0062 0.3639 + 0.0182 0.0000 + 107.5536

vl gamma

0.1333 = 0.0093

0.0763 + 0.0362

0.4959 + 0.0328

vl fwhm

0.6284 + 0.0043

0.9415 + 0.0094

0.9918 £ 0.0657

v1__height

865.3044 + 5.1518

264.3496 + 3.3650

319.5757 £ 12.9161

v2__amplitude

343.3809 + 4.9815

141.4426 £ 5.9973

248.9302 + 10.4939

v2_ center

35.9077 £ 0.0014

35.8536 + 0.0034

35.1896 £ 0.0046

v2_sigma

0.1995 + 0.0062

0.3639 £ 0.0182

0.0000 £ 107.5536

v2__gamma

0.1333 = 0.0093

0.0763 + 0.0362

0.4959 + 0.0328

v2 fwhm

0.6284 + 0.0043

0.9415 + 0.0094

0.9918 £ 0.0657

v2__height

432.6522 £ 2.5759

132.1748 £ 1.6825

159.7878 £ 6.4580

lin_ slope

-76.5559 £ 1.2759

-22.1743 £+ 0.8636

-16.5154 £+ 1.4364

lin__intercept

7280.0976 £ 44.6240

3130.5869 £ 29.7560

2925.6303 £ 54.3131

Tabelle A.7: Fitparameter der Probe 1000C; einiger ausgewdhlter Fits der Diffraktogramme fiir die

sin?(¥)-Metho

v |

de.

0.00

16.78

28.13

v1l_amplitude

1181.2863 £ 1.5582

70.8017 + 3.5882

34.3143 £ 0.5589

vl center

35.8247 £ 0.0003

35.9064 + 0.0034

34.9628 + 0.0031

vl _sigma

0.0752 £ 0.0006

0.5298 + 0.0211

0.0001 =+ 18.3519

vl gamma

0.0900 £ 0.0005

0.0000 £ 0.0508

vl fwhm

1.2476 £ 0.0384

0.2863 £ 0.0088

v1_height

53.3138 + 4.7497

vl skew

-0.0621 £ 0.0013

-0.0000 £ 0.2885

v2__amplitude

590.6432 £ 0.7791

35.4008 + 1.7941

17.1572 £ 0.2795

v2_ center

35.9162 4+ 0.0003

35.9979 + 0.0034

35.0542 4+ 0.0031

v2_ sigma

0.0752 £ 0.0006

0.5298 £ 0.0211

0.0001 £ 18.3519

v2__gamma

0.0900 £ 0.0005

0.0000 =+ 0.0508

0.2863 £ 0.0088

v2 fwhm

1.2476 + 0.0384

v2__height

26.6569 + 2.3749

v2 skew

-0.0621 £ 0.0013

-0.0000 £ 0.2885

lin_slope

27.5654 £+ 0.3188

6.7257 £ 0.1791

8.0153 £ 0.1134

lin_intercept

-71.2365 £ 5.8256

-113.7778 £ 4.1118



180

ANHANG A.

Tabelle A.8: Fitparameter der sin?(¥)-Methode fiir die Proben Unbehandelts, 900Cy und 1000Cs.

Unbehandelts 900C5 1000C5
U >0 \ v <0 U >0 \ ¥ <0 ¥ >0 \ ¥ <0
m [ 0.153 £ 0.013 | 0.148 + 0.007 | 0.224 & 0.005 [ 0.229 + 0.009 | 0.305 & 0.013 | 0.233 = 0.009
by | 2.524 + 0.0028 | 2.526 + 0.0018 [ 2.499 £ 0.001$ | 2.498 + 0.0018 | 2.496 + 0.001$ | 2.496 + 0.001$
A, | -0.007+ 0.001$ [ -0.007 = 0.001$ | 0.009 + 0.001$ | 0.010 + 0.001$ | -0.017 = 0.001$ | 0.018 + 0.001$
k| 15.908 & 1.200 | 14.948 £ 0.629 | 14.200 + 0.634 | 15.006 & 0.707 | 18.248 £ 0.530 | 19.585 + 0.335
¢ | -2.284 £0.437 | -0.700 £ 0.133 | 0.703 £ 0.126 | 2.427 + 0.161 | -2.584 & 0.104 | 2.672 + 0.075

Untersuchung der Oberflaichentopographie

Messungen mit dem OP

'X[mm]'

0.88

0.80

X [mm]

1.63

1.54

'X[mm].

0.36

0.28

Z [um]

Abbildung A.15: Oberflichentopographie mittels OP der Proben Unbehandelts (links), 900Cs (mitte)
und 1000C; (rechts).

Messungen mit dem AFM

X [pm]

Abbildung A.16: Oberflichentopographie mittels AFM der Proben Unbehandelt, (links), Unbehandelty
(mitte) und Unbehandelty (rechts).
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Abbildung A.17: Oberflichentopographie mittels AFM der Proben Unbehandelts (links) und 900C3
(rechts).
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Abbildung A.18: SEM-Aufnahme der Probe Unbehandelts nach einer Messung im FESM. Die Ethanol-
riickstidnde lassen sich gut auf der Oberfliche als helle Schlieren erkennen.
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Abbildung A.19: Auf die Eindringtiefe R, normierte EDX-Tiefenprofilierung der Probe Unbehandelt; .
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Abbildung A.20: Auf die Eindringtiefe R, normierte EDX-Tiefenprofilierung der Probe Unbehandelts
unter Beriicksichtigung der Selbstabsorption. Die dargestellte Kurve basiert auf einer Spline-
Interpolation.
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Untersuchung der Feldemissionseigenschaften von NbTiN

Ergebnisse der FESM Messungen

175
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Abbildung A.21: Korrigierte CCMap der Probe Unbehandelts. Der Schwellwert Eg wird auf 25V
gesetzt.

Tabelle A.9: Fitparameter des Skew-Normal-Fits der verschiedenen CCMaps aller Proben.

Probe ‘ amplitude ‘ loc ‘ scale ‘ alpha ‘ (Eon) ‘ Son
Unbehandelty 3595.749 + 100.231 133.878 + 10.256 40.638 + 2.573 0.000 + 0.000 133.873 £ 8.77 40.638 + 3.88
Unbehandelts | 39397.957 + 7858395.340 | 54.011 + 928.187 | 238.114 =+ 49634.186 | -5.019 + 1106.181 | -132.315 4 38881.616 | 148.261 + 31154.905
Unbehandelts 2427.328 + 99.451 31.002 + 1.635 25.061 + 2.202 2.159 + 0.583 49.146 + 2.442 17.287 + 2.367

900C 3511.451 + 129.008 139.046 + 1.687 74.745 £ 3.732 5.596 + 1.202 197.754 + 3.405 46.262 + 2.513

900C% 8833.616 + 690.905 108.501 + 3.847 96.470 + 11.136 11.978 + 11.702 185.206 + 9.668 58.505 + 6.889

1000C, 12998.063 + 346.816 165.341 + 1.259 87.690 + 2.981 12.498 + 1.939 235.085 + 2.686 53.154 + 1.816

1000C, 9760.038 + 503.987 119.922 + 14.106 88.582 £ 14.531 1.481 + 0.745 178.493 + 19.406 66.454 + 19.594
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Abbildung A.22: Korrigierte CCMap der Probe 900C, . Der Schwellwert Eg wird auf 140% gesetzt.

= Datenpunkte = Datenpunkte . = Datenpunkte - '
1079 oo E,.: (206.29 + 19.39) MV/m 1076 4 === Eqq: (209.21 + 19.66) MV/m g === Egn: (24025 + 22.57) MV/m H
a~ 10 '
i
H
107 107 :
107 1
H
i
1078 10-¢ H
— - — 10
= < < i
- - - i
1079 1079 10-° :
1
i
10-10 10-0 10-10 .
107 10-1 101
0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
E (%1 E (%1
«  Datenpunkte «  Datenpunkte «  Datenpunkte
=== Eon: (232.01 £ 21.80) MV/m === Eon: (223.63 £ 21.01) MV/m === Eon: (227.28 + 21.35) MV/m
106 10-¢ 1078
1077 1077 1077
g w0
10-°
1071
1071

£y E (1Y) E 5]

Abbildung A.23: Auswahl an I-E-Kurven der Probe 900C.
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Abbildung A.24: Korrigierte CCMap der Probe 1000C. Der Schwellwert Es wird auf 170% gesetzt.
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Abbildung A.25: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Nb-U. Dargestellt sind die NbsSn-Peak der (200)-
(links), (211)- (rechts) und (222)-Orientierung (unten)

Tabelle A.10: Fitparameter der Probe Nb3Sn-Nb-U der ausgewdhlten Fits in Abbildung A.25

(hkl) | (200) | (211) | (222)

vl amplitude | 10003.4121 + 81.4774 | 20073.2904 + 104.7947 1923.0182 + 55.3700
vl center 33.5134 + 0.0005 41.4440 + 0.0004 60.2403 + 0.0013
vl sigma 0.0392 + 0.0023 0.0516 + 0.0015 0.0401 + 0.0071

vl gamma 0.0519 + 0.0018 0.0538 + 0.0013 0.0898 + 0.0066
vl fwhm 0.1598 + 0.0026 0.1889 + 0.0018 0.2221 + 0.0049
vl _height 45345.2474 + 494.8670 | 79426.6797 + 545.2007 5901.0940 + 87.1930

v2 amplitude | 5001.7061 + 40.7387 10036.6452 + 52.3974 961.5091 + 27.6850
v2_ center 33.5989 + 0.0005 41.5512 + 0.0004 60.4043 + 0.0013
v2_ sigma 0.0392 + 0.0023 0.0516 + 0.0015 0.0401 + 0.0071

v2_gamma 0.0519 + 0.0018 0.0538 + 0.0013 0.0898 + 0.0066
v2_ fwhm 0.1598 + 0.0026 0.1889 + 0.0018 0.2221 + 0.0049

v2_height 22672.6237 + 247.4335 | 39713.3399 + 272.6004 2950.5470 + 43.5963
lin_slope -88.7688 + 54.3910

lin_ intercept

-422.7294 £ 56.9551

1246.3820 £+ 47.9555

12541.7096 £ 1823.8550

28436.5442 + 2360.7806

-59395.4898 + 2878.9204
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Abbildung A.26: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Nb-KW . Dargestellt sind die Nb3Sn-Peak der
(200)- (links), (211)- (rechts) und (222)-Orientierung (unten)

Tabelle A.11: Fitparameter der Probe Nb3Sn-Nb-KW der ausgewdhlten Fits in Abbildung A.26

(hkl)

(200)

(211)

(222)

v1_amplitude

12775.5152 + 111.7102

23856.3579 £ 152.1160

1962.6051 £+ 15.3514

vl center

33.5203 £ 0.0006

41.4563 £ 0.0005

60.2698 £ 0.0003

vl_sigma

0.0342 £+ 0.0025

0.0528 £+ 0.0019

0.0356 £+ 0.0020

vl _gamma

0.0512 + 0.0018

0.0526 + 0.0016

0.0896 £+ 0.0017

vl fwhm

0.1483 + 0.0030

0.1898 £+ 0.0023

0.2140 + 0.0013

v1__height

61422.1955 £ 818.7701

94506.7573 £+ 811.6863

6183.4605 + 25.4716

v2_amplitude

6387.7576 £ 55.8551

11928.1789 + 76.0580

981.3026 £+ 7.6757

v2_center

33.6059 £ 0.0006

41.5635 £ 0.0005

60.4338 £ 0.0003

v2_sigma

0.0342 + 0.0025

0.0528 £ 0.0019

0.0356 £ 0.0020

v2__gamma

0.0512 + 0.0018

0.0526 £+ 0.0016

0.0896 + 0.0017

v2_ fwhm 0.1483 £ 0.0030 0.1898 + 0.0023 0.2140 £+ 0.0013
v2__height 30711.0977 £+ 409.3850 | 47253.3787 £ 405.8432 3091.7303 £ 12.7358
lin_slope -89.3572 £ 73.1090 -469.8341 £ 79.4263 432.9989 £ 13.8000

lin__intercept

11794.4308 + 2450.8570

29947.9495 + 3293.6068

-12446.7985 £ 829.0706
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Abbildung A.27: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Nb-KW HF'. Dargestellt sind die Nb3Sn-Peak der
(200)- (links), (211)- (rechts) und (222)-Orientierung (unten)

Tabelle A.12: Fitparameter der Probe Nb3Sn-Nb-KW HF' der ausgewahlten Fits in Abbildung A.27

(hkI) \ (200) (211) \ (222)

vl amplitude | 10931.4502 + 92.3962 | 23376.5720 + 141.2939 | 2115.2777 + 11.4511
vl center 33.5203 + 0.0006 41.4531 + 0.0005 60.2658 + 0.0002
vl _sigma 0.0531 + 0.0022 0.0636 + 0.0017 0.0325 + 0.0016
vl gamma 0.0495 + 0.0021 0.0504 + 0.0016 0.0981 + 0.0012
vl fwhm 0.1863 £ 0.0025 0.2108 + 0.0020 0.2240 + 0.0010
vl _height | 44523.3285 + 431.3750 | 85955.2007 + 618.0763 | 6279.5429 + 18.1014

v2__amplitude

5465.7251 + 46.1981

11688.2860 + 70.6469

1057.6389 £ 5.7256

v2__center

33.6058 £ 0.0006

41.5603 £ 0.0005

60.4297 £+ 0.0002

v2_sigma

0.0531 + 0.0022

0.0636 £ 0.0017

0.0325 £ 0.0016

v2__gamma

0.0495 + 0.0021

0.0504 +£ 0.0016

0.0981 + 0.0012

v2_fwhm 0.1863 + 0.0025 0.2108 £+ 0.0020 0.2240 £ 0.0010
v2__height 22261.6643 £ 215.6875 | 42977.6004 £ 309.0382 3139.7715 £ 9.0507
lin_slope -29.9130 +£ 55.5108 -384.6551 + 70.1052 295.9629 + 9.6402

lin_intercept

9477.5856 £ 1862.6013

26225.4494 + 2909.0444

-4784.8325 £ 579.0454
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Abbildung A.28: Diffraktogramm und Fit der Nb(110)-Orientierung der Probe Nb3Sn-Nb-U.
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Abbildung A.29: Diffraktogramme und Fits der Nb(110)- (links) und Nb(220)-Orientierungen (rechts)
der Probe Nb3Sn-Nb-KW.
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Abbildung A.30: Diffraktogramme und Fits der Nb(110)- (links) und Nb(220)-Orientierungen (rechts)
der Probe Nb3Sn-Nb-KWHF.



190

ANHANG A.

Tabelle A.13: Fitparameter der Williamson-Hall-Analyse fiir die Probe Nb3Sn-Nb.

Nb3Sn-Nb-U

Nb3Sn-Nb-KW

Nb3Sn-Nb-KWHF

slope

0.00146 £ 0.0003

0.00117 £ 0.00018

0.00103 £ 0.00008

intercept [rad]

Tabelle A.14: Ergebnisse der Mikroverzerrung € der Proben aus der Einzel-Voigt-Analyse fiir die Proben

0.00189 +£ 0.00005

0.00224 £ 0.00036

0.00288 £ 0.00016

Nb3Sn-Nb.
| (hkl) | Nb3Sn-Nb-U | NbsSn-Nb-KW | Nb3Sn-Nb-KWHF

0.0014 + 0.0003 | 0.0012 £ 0.0003 [ 0.0019 + 0.0003

0.0013 + 0.0003 | 0.0009 + 0.0006 | 0.0014 + 0.0005

0.0015 + 0.0002 | 0.0015 + 0.0002 | 0.0018 + 0.0002

0.0007 £ 0.0005 | 0.0006 & 0.0001 [ 0.0006 + 0.0001

NbaSn 0.0011 + 0.0001 | 0.0008 4 0.0001 | 0.0007 + 0.0001

i 0.0010 + 0.0001 | 0.0008 4 0.0001 | 0.0007 + 0.0001

0.0013 + 0.0001 | 0.0008 4 0.0001 [ 0.0008 + 0.0001

0.0012 + 0.0002 | 0.0010 & 0.0002 [ 0.0008 + 0.0001

0.0011 £ 0.0002 | 0.0010 & 0.0002 | 0.0009 + 0.0001

0.0011 £ 0.0002 | 0.0009 % 0.0002 | 0.0006 =+ 0.0002

Nb 0.0006 + 0.0003 - 0.0007 = 0.0006

0.0008 + 0.0001

0.0009 £ 0.0002
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Abbildung A.31: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Cu-10. Dargestellt sind die NbsSn-Peak der (200)-
(links), (210)- (rechts) und (321)-Orientierung (unten)

Tabelle A.15: Fitparameter der Probe Nb3Sn-C'u-10 der ausgewahlten Fits in Abbildung A.31

(hkl) | (200) (210) (321)
vl_amplitude | 1171.3879 + 13.4339 2377.3235 + 407.6418 740.0705 + 13.8921
v1_center 33.6748 + 0.0004 37.7924 + 0.0284 65.6840 & 0.0010
vl_sigma 0.0865 + 0.0021 0.0328 =+ 0.0901 0.2227 + 0.0057

vl _gamma

0.0486 + 0.0031

0.1233 £ 0.0374

0.0575 £ 0.0106

vl fwhm

0.2607 £+ 0.0015

0.2701 £ 0.0680

0.5887 £ 0.0031

v1_height

3630.8477 £ 19.7733

5773.1214 + 462.6866

1091.2912 + 6.8522

v2__amplitude

585.6939 + 6.7170

1188.6618 £ 203.8209

370.0353 + 6.9461

v2__center

33.7603 £ 0.0004

37.8997 £ 0.0284

65.8662 £ 0.0010

v2_ sigma

0.0865 + 0.0021

0.0328 £ 0.0901

0.2227 £ 0.0057

v2__gamma

0.0486 + 0.0031

0.1233 £ 0.0374

0.0575 £ 0.0106

v2_fwhm 0.2607 £ 0.0015 0.2701 £ 0.0680 0.5887 £ 0.0031
v2__height 1815.4238 + 9.8867 2886.5607 £ 231.3433 545.6456 + 3.4261
lin_slope 93.6811 £ 9.2107 3702.8463 £ 186.1607 162.5579 £ 2.1119

lin_intercept

-1453.8452 £ 310.2220

-132758.3220 £+ 6773.9348

-7977.5874 £ 138.6240
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Abbildung A.32: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Cu-10m. Dargestellt sind die NbsSn-Peak der (200)-
(links), (210)- (rechts) und (321)-Orientierung (unten)

Tabelle A.16: Fitparameter der Probe Nb3Sn-Cu-10m der ausgewdhlten Fits in Abbildung A.32

(hkl)

|

(200)

(210)

(321)

v1__amplitude

2809.4630 £ 11.3106

4946.2698 £ 33.7006

3022.8328 £ 14.5244

vl center

33.5493 £+ 0.0002

37.6181 £ 0.0001

65.3658 £+ 0.0004

vl_sigma

0.0375 £ 0.0010

0.0462 £ 0.0009

0.1180 + 0.0016

vl _gamma

0.0470 £ 0.0008

0.0518 + 0.0011

0.0566 £ 0.0020

vl fwhm

0.1488 £ 0.0011

0.1744 + 0.0004

0.3434 + 0.0016

v1__height

13773.8761 £ 68.1926

20994.4292 £+ 59.6101

7238.1193 + 26.9813

v2__amplitude

1404.7315 + 5.6553

2473.1349 £ 16.8503

1511.4164 + 7.2622

v2_center

33.6349 £+ 0.0002

37.7148 £+ 0.0001

65.5481 £ 0.0004

v2_sigma

0.0375 £ 0.0010

0.0462 £ 0.0009

0.1180 + 0.0016

v2__gamma

0.0470 £ 0.0008

0.0518 + 0.0011

0.0566 £ 0.0020

v2_ fwhm 0.1488 £ 0.0011 0.1744 + 0.0004 0.3434 + 0.0016
v2__height 6886.9381 £ 34.0963 10497.2146 £ 29.8050 3619.0596 £ 13.4907
lin_ slope 0.1393 £ 12.2553 2548.2016 £ 36.6493 105.5907 £ 4.2210

lin__intercept

1402.8962 + 410.7203

-93487.6294 + 1371.2923

-4403.8863 £ 276.0067
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Abbildung A.33: Auswahl von Fits der Probe Nb3Sn-Cu-30m. Dargestellt sind die NbsSn-Peak der (200)-
(links), (210)- (rechts) und (321)-Orientierung (unten)

Tabelle A.17: Fitparameter der Probe Nb3Sn-Cu-30m der ausgewdhlten Fits in Abbildung A.33

(hkl) \ (200) (210) (321)

vl amplitude | 2367.4164 + 9.4820 4041.8934 + 38.4225 2836.4341 + 12.3070
vl center 33.5197 + 0.0002 37.5984 + 0.0001 65.3749 + 0.0003
vl sigma 0.04121 + 0.00094 0.05644 + 0.00117 0.11969 + 0.00149
vl gamma 0.04969 + 0.00083 0.04321 + 0.00170 0.05963 + 0.00186
vl fwhm 0.16063 £ 0.00098 0.18507 + 0.00063 0.35101 + 0.00144
vl height | 10805.1836 + 46.5013 17000.7954 + 67.2849 6618.4948 + 21.4599

v2 amplitude | 1183.7082 + 4.7410 2020.9467 + 19.2113 1418.2170 + 6.1535
v2_center 33.6052 £ 0.0002 37.6951 + 0.0001 65.5572 + 0.0003
v2_ sigma 0.04121 + 0.00094 0.05644 + 0.00117 0.11969 + 0.00149
v2 gamma 0.04969 + 0.00083 0.04321 =+ 0.00170 0.05963 + 0.00186
v2 fwhm 0.16063 £ 0.00098 0.18507 + 0.00063 0.35101 + 0.00144
v2_height 5402.5918 + 23.2506 8500.3977 + 33.6425 3309.2474 + 10.7299
lin slope 0.7236 + 10.0285 2863.5435 + 38.6723 75.3563 + 3.5091

lin intercept | 1588.8290 + 335.8596 | -103911.8590 + 1446.0910 | -2389.9069 + 229.2804
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Tabelle A.18: Fitparameter der Williamson-Hall-Analyse fiir die Probe Nb3Sn-Cu.

Nb3Sn-Cu-10

Nb3Sn-Cu-10m

ANHANG A.

Nb3Sn-Cu-30m

slope

0.00117 £ 0.00018

0.00103 £ 0.00008

intercept [rad] -

0.00224 £ 0.00036

0.00288 £ 0.00016

Tabelle A.19: Ergebnisse der Mikroverzerrung € der Proben NbsSn-C'u aus der Einzel-Voigt-Analyse fiir
die Proben Nb3Sn-Cu.

(hkl) ‘ Nb3Sn-Cu-10 ‘ Nb3Sn-Cu-10m ‘ Nb3Sn-Cu-30m
(200) | 0.0031 4 0.0003 | 0.0013 + 0.0001 | 0.0015 £ 0.0001
(210) | 0.0015 4 0.0011 | 0.0015 + 0.0001 | 0.0018 £ 0.0001
(211) | 0.0037 £ 0.0007 | 0.0019 + 0.0001 | 0.0019 + 0.0001
(222) - 0.0021 £ 0.0001 | 0.0021 £ 0.0001
(320) | 0.0040 + 0.0007 | 0.0018 £ 0.0001 | 0.0018 £ 0.0001
(321) | 0.0038 + 0.0004 | 0.0020 £ 0.0001 | 0.0020 £ 0.0001
(400) | 0.0032 + 0.0013 | 0.0013 £ 0.0001 | 0.0014 £ 0.0001
(420) - 0.0021 £ 0.0006 | 0.0021 £ 0.0116
(421) - 0.0018 £ 0.0001 | 0.0018 £ 0.0001
(332) - 0.0021 £ 0.0002 | 0.0021 £ 0.0002

Untersuchung der Oberflaichenrauheit

5 W 5
—— Nbs3Sn-Cu-10 —— Nbs3Sn-Cu-10
4l Nb3Sn-Cu-10m 4l Nb3Sn-Cu-10m
—— Nb3Sn-Cu-30m —— Nb3Sn-Cu-30m
€ 3] € 3]
=2 =2
& 21 b2
" ' m 5 M
14 M‘""':n M ’k ‘f“w' M‘Mw 14
00— T T T T T 00— T T T T T
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Y [mm] X [mm]

Abbildung A.34: Entlang der X- (links) oder Y-Richtung (rechts) gemittelten R, ;-Werte der Proben
Nb3Sn-Cu.
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Untersuchung der Oberflaichentopographie

—— Spot 1

104

=g J—
2 Spot 1
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Counts
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Abbildung A.35: EDX-Spektren der verschiedenen Punktsmessungen an den Proben Nb3Sn-Nb-U (links),
Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts). Die Messzeit betragt 300s bei einer Pri-
marelektronenenergie von 10kV.
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Abbildung A.36: EDX-Spektren der beschidigten und unbeschadigten Oberfliche von NbsSn-Nb-KWHEF.
Die Messzeit betrdgt 300s bei einer Primarelektronenenergie von 10 kV.

-
.

SEI 20V WD10mm  SS30 X12,000 Apm  — SEl 20V WD13mm S$S30 X12,000 1pm  — SEI 20V WD13mm S$S30 x12,000  1pm

-

Abbildung A.37: SEM-Aufname der Oberfliche der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), Nb3Sn-Nb-KW (mitte)
und Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts) bei einer 12000-fachen VergréBerung.



ANHANG A.

196

—— Messung 1
—— Messung 2

[
"1aN

“W AN

9]eJ|yeZ SUBIWION

—— Messung 1
—— Messung 2

= =
9jel|yez auaIWIoN

—— Messung 1
—— Messung 2

]
"1aN

N QN —mmm DT

2)el|yeZ SUBIWION

Energie [keV]

Energie [keV]

Energie [keV]

EDX-Spektren der Proben Nb3Sn-Nb-U (links), NbsSn-Nb-KW (mitte) und

Nb3Sn-Nb-KWHF (rechts) bei einer 100-fachen VergréBerung. Die Messzeit pro Spektrum be-

tragt 600s.

Abbildung A.38
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EDX-Spektren der verschiedenen Punktsmessungen an den Proben Nb3Sn-Cu-10

Abbildung A.39

(links), Nb3Sn-Cu-10m (mitte) und Nb3Sn-Cu-30m (rechts). Die Messzeit betragt 300s bei einer

Primérelektronenenergie von 10kV.
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EDX-Spektren der Proben Nb3Sn-Cu-10 (links), NbsSn-Cu-10m (mitte) und

Nb3Sn-Cu-30m (rechts) bei einer 100-fachen VergréBerung. Die Messzeit pro Spektrum betrigt

600s.

Abbildung A.40
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Abbildung A.41: EDX-Spektren der verschiedenen Punktsmessungen an der Probe Nb3Sn-Cu-10. Die
Messzeit betragt 300s bei einer Primérelektronenenergie von 10 kV.

Untersuchung der Feldemissionseigenschaften
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Abbildung A.42: Auswahl an I-E-Kurven der Probe Nb3Sn-Nb-U.
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Abbildung A.44: Auswahl an I-E-Kurven der Probe Nb3Sn-Nb-KWHF.

Tabelle A.20: Parameter des Fits der Skew-Normal-Verteilung der NbsSn-Nb-Proben

Nb3Sn-Nb-U |

Nb3Sn-Nb-KW

| Nb3Sn-Nb-KWHF

amplitude

14771.185 £ 526.872

9756.183 £ 365.721

3638.610 4 161.916

loc

176.731 £ 9.750

226.735 £ 12.364

172.214 £ 8.532

scale

132.593 £+ 11.630

78.799 £+ 13.708

37.935 £ 7.357

alpha

1.825 + 0.488

-1.659 £ 0.915

0.004 £ 0.001

(Eon)

269.514 + 13.931

172.891 £+ 17.417

172.337 £ 2.695

Son

94.722 £+ 13.958

D7.533 + 17.888

37.935 £ 0.617
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SElI  10kV WD19mm  SS58 x1,200 10pm  — BEC 10kV WD19mm  SS58 x1,200 10pum

Abbildung A.45: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von Nb3Sn-Nb-U im SE- (links) und BSE-Modus
(rechts).

10kV WD18mm  SS58 x1,800

Abbildung A.46: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von NbsSn-Nb-KWHF im SE- (links) und BSE-Modus
(rechts).
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Abbildung A.47: EDX-Messungen an einer Oberflichenmodifikation nach einer FESM-Messung an der

Probe Nb3Sn-Nb-U.
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Abbildung A.48: Einteilung der Messpunkte in die jeweiligen Kategorien der Proben Nb3Sn-Nb-U (links),
Nb3Sn-Nb-KW (mitte) und NbsSn-Nb-KWHF (rechts).
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Abbildung A.50: Auswahl an I-E-Kurven der Probe Nb3Sn-Cu-10m.
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Abbildung A.51: Auswahl an I-E-Kurven der Probe Nb3Sn-Cu-30m.

Tabelle A.21: Parameter des Fits der Skew-Normal-Verteilung der Nb3Sn-Cu-Proben

Nb3Sn-Cu-10

Nb3Sn-Cu-10m

Nb3Sn-Cu-30m

amplitude

15329.834 £ 550.821

9333.529 £ 455.369

13473.485 £ 598.187

loc

190.207 £ 6.697

252.634 + 20.401

321.800 £ 16.588

scale

153.224 £+ 10.310

79.679 £ 15.981

118.141 £ 16.537

alpha

2.652 £ 0.566

-1.100 £ 0.782

-1.446 £ 0.635

(Eon)

304.600 £ 10.645

205.600 £ 27.106

244.271 + 22.675

Son

SEI  10kV WD17mm  SS41

Abbildung A.52: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von Nb3Sn-Cu-10 im SE- (links) und BSE-Modus

(rechts).
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SElI  10kV x350 S50pum  e— BEC 10kV x350 S50pm  e—

Abbildung A.53: SEM-Aufnahmen der Oberfliche von Nb3Sn-Cu-30m im SE- (links) und BSE-Modus
(rechts).

Abbildung A.54: Zusammengesetzte SEM-Aufnahmen der Messbereiche mit dem FESM von den Proben
Nb3Sn-Cu-10 (links), Nb3Sn-Cu-10m (rechts) und NbsSn-Cu-30m (unten).
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